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งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่คณุสมบตัทิางแสง 

ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสงท่ีประกอบใช้ง่าย สะดวกตอ่
การพกพา และราคาถกู โดยใช้แหลง่ก าเนิดแสงจากหลอดแอลอีดี 5 W ผา่นเส้นใยแก้วน าแสง เข้า
เคร่ืองวดัความเข้มแสงท่ีเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ และใช้พอลิเอทิลีนในงานเกษตรกรรมเป็น
ตวัอยา่งในการทดสอบ จ านวน 6 ชนิด 25 ความหนา ประกอบด้วย ชนิด A สีใส ความหนา 90, 
100, 110, 150, 200, 250, 300 และ 600 µm ชนิด B สีส้ม ความหนา 200 µm ชนิด C สีขาว 
ความหนา 200 และ300 µm ชนิด D สีด า ความหนา 150, 200, 220, 280, 300, 500 และ 650 
µm ชนิด E สีเงินด า (รับแสงด้านเงิน) ความหนา 25, 28, 30, 40, 100 และ 300 µm และ ชนิด F 
สีขาวด า (รับแสงด้านขาว) ความหนา 300 µm ผลการทดสอบ ในชว่งความยาวคล่ืน 445-600 nm 
พบวา่ชดุทดสอบมีความสามารถในการแยกแยะและชีช้ดัถึงคณุลกัษณะทางกายภาพของพอลิเอ
ทิลีนและมีการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลง ชนิดและความหนา ของฟิล์มพอลิเอทิลีนในระดบั
ไมโครเมตร ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถค านวณคา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีสอดคล้องกบัความหนาท่ี
แตกตา่งกนัและชีช้ดัถึงความแตกตา่งของพอลิเอทิลีนในแตล่ะความหนาได้ ซึง่ชดุทดสอบทางแสง
ท่ีพฒันาขึน้นีส้ามารถเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และน าข้อมลูท่ีได้จาก
การวดัไปใช้ประโยชน์ในการเลือกพอลิเอทิลีนคลมุดนิและคลมุโรงเรือนพืชให้เหมาะสมตอ่การ
เจริญเตบิโตของพืชตอ่ไป 
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This research aims to design and construct a device for measuring such 

optical properties as reflectance, transmittance, and absorptance, that is easy to 
assemble, easy to use, convenient to carry, and cheap.  A 5-watt LED light bulb was 
used as a light source.  The light from the light bulb was transmitted through an optical 
fiber and passed through a spectrometer that was connected to a computer.  The test 
set consisted of six types (colors) of polyethylene in 25 thicknesses.  The samples were:  
A) Transparent, in thicknesses 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300, and 600 µm;  B) 
Orange, in thickness 200 µm;  C) Thin White, in thicknesses 200 and 300 µm;  D) Black, 
in thicknesses 150, 200, 220, 280, 300, 500, and 650 µm;  E) Silver, in thicknesses 25, 
28, 30, 40, 100, and 300 µm;  F) Thin Black and White (White), in thickness 300 µm.  
Between the 445-600 nm wavelengths, the measured results indicated that the test kits 
had the ability to distinguish and identify the physical characteristics of polyethylene, 
and responded very well to the difference in type and thickness of polyethylene film at 
the level of the micrometer unit (micron). The results can also be used to compute 
optical properties corresponding to different thicknesses, and to indicate differences in 
polyethylene thickness. Therefore, this test kit is suitable as an alternative for farmers to 
use, and the data obtained from the measurements can be used in selecting 
polyethylene mulch and greenhouse plants suitable for the growth of crops. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปลกูพืชในโรงเรือนในประเทศไทยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเน่ืองจาก การปลกู
พืชผกัในโรงเรือน สามารถควบคมุสภาวะแวดล้อมเชน่ น า้ แสง อากาศ และ ปอ้งกนัแมลงซึง่เป็น
ศตัรูพืชได้ อย่างไรก็ตามระบบปลกูพืชในโรงเรือนได้น าเข้ามาประยกุต์ในประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางโครงสร้าง และวสัดคุลมุโรงเรือน ซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่ แสง อณุหภมูิภายใน
โรงเรือน และมีผลทางอ้อมกบัการเจริญเตบิโตของพืชในโรงเรือน แสงและลม เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการสร้างอาหาร หรือการสงัเคราะห์แสงของพืช ความยาวคล่ืนแสง ความเข้มแสง และ
ระยะเวลาท่ีพืชได้รับแสง เป็นปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืช (ปองพล รักการงาน, 2549) และ
อนชุา  ฟิตประยรู (2535) ได้ศกึษาผลของหลงัคาพลาสติกและการห่อชอ่ผลท่ีมีตอ่คณุภาพของผล
องุ่นพนัธุ์ Beauty Seedless ท่ีผลิตบนดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่ในฤดฝูน พบว่าวา่หลงัคา
พลาสตกิจะลดความเข้มแสงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และ Mahmoudpour and Stapleton 
(1997) ได้รายงานว่าการใช้พลาสตกิสีขาวและสีเงินคลมุดนิจะชว่ยให้เกิดการสะท้อนแสงมากขึน้ 
และจะชว่ยเพิ่มการสงัเคราะห์แสงสงูขึน้ จงึเป็นการเพิ่มน า้หนกัผลได้ 

พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) เป็นพลาสติกท่ีเกษตรกรสว่นใหญ่น ามาใช้มากท่ีสดุ 
เน่ืองจากมีหลากหลายรูปแบบให้ใช้งาน ทัง้แบบความหนาแนน่ต ่า (LDPE:Low density 
polyethylene) ความหนาแน่นต ่าเชิงเส้น (LLDPE:Linear Low density polyethylene) และความ
หนาแนน่สงู (HDPE:High density polyethylene) นอกจากนีย้งันิยมน าไปปรับคณุภาพเพ่ือให้
คณุสมบตัท่ีิเป็นประโยชน์ตอ่การเจริญเติบโตของพืช และเหมาะส าหรับน าไปใช้งานในรูปแบบ 
ตา่ง ๆ อีกด้วย (สถาบนัพลาสตกิ, 2556) 

ดงันัน้การใช้พลาสตกิในการคลมุดนิและคลมุโรงเรือน จงึชว่ยคดัเลือกความเข็มแสงท่ี
พอเหมาะกบัพืชแตล่ะชนิด ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างอาหาร หรือการสงัเคราะห์แสงของ
พืช ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาการวดัคณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง (reflectance) คา่
การสง่ผา่นแสง (transmittance) และคา่การดดูกลืนแสง (absorptance) ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่
เกษตรกรในการน าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือเลือกใช้พลาสตกิแบบตา่ง ๆ ในการคลมุดินและคลมุ
โรงเรือนพืช ซึง่ปัจจบุนัในท้องตลาดมีขายอยูม่ากมายหลายชนิดหลายแบบ อีกทัง้เคร่ืองวดัคา่
คณุสมบตัทิางแสงนีย้งัมีราคาสงูอยู ่ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพ่ือออกแบบและสร้างชดุทดสอบท่ีมีความมาตรฐานส าหรับวดัคา่คณุสมบตัิทาง

แสง  
2.  เพ่ือศกึษาคณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่

การดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีนแบบตา่ง ๆ ท่ีมีขายตามท้องตลาดท่ีนิยมใช้ในงานเกษตรกรรม 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1–1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 
 

การออกแบบและ 
สร้างชดุทดสอบ 

ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง 

ชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง 

การวดัคา่ความเข้มแสง 

การวเิคราะห์ข้อมลู 

วดัคา่ความเข้มแสงของการสะท้อน  rI  และคา่ความเข้มแสงของการ
สง่ผา่น พอลเิอทิลนีตวัอยา่ง 6 ชนิด 25 ความหนา 

การสรุป และเขียนรายงาน 

กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดสอบเพื่อหำค่ำคุณสมบัตทิำงแสงของพอลิเอทิลนีในงำนเกษตรกรรม 

การหาคา่การสะท้อนแสง 
คา่การสง่ผา่นแสง และ 
คา่การดดูกลนืแสง 

คา่การสะท้อนแสง   และคา่การสง่ผา่นแสง   หาได้จากเคร่ืองวดัที่
สร้างขึน้ สว่นคา่การดดูกลนืแสง    หาจากความสมัพนัธ์ 

1    

วิเคราะห์คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลนืแสง ของ
พอลเิอทิลนี ที่วดัได้จากชดุทดสอบกบัลกัษณะทางกายภาพ คือ ชนิดและ 
ความหนาของพอลเิอทิลนี 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.  ได้ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง 
2.  ทราบคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีน 

ท่ีมีขายในท้องตลาด 
3.  เป็นข้อมลูพืน้ฐานให้เกษตรกรในการตดัสินใจเลือกใช้พลาสตกิเพ่ือใช้ในการเกษตร

แบบตา่ง ๆ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.  ออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบคา่การสง่ผา่น
แสง 
 2.  ใช้พลาสตกิพอลิเอทิลีน 6 ชนิด  25 ความหนา เป็นตวัอยา่งในการทดสอบ 

3.  วดัคา่ความเข้มแสงของการสะท้อน และความเข้มแสงของการสง่ผา่น ของพอลิเอ
ทิลีน 25 ตวัอยา่ง ด้วยชดุทดสอบเพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับศกึษาคณุสมบตัทิางแสงของ
พลาสตกิพอลิเอทิลีนในงานเกษตรกรรม 

4.  หาคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีนใน
งานเกษตรกรรม 6 ชนิด 25 ความหนา จากคา่ความเข้มแสงท่ีวดัได้ 

5.  ทดสอบประสิทธิภาพของชดุทดสอบ จากการวิเคราะห์คา่การสะท้อนแสง คา่การ
สง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีน ท่ีวดัได้จากชดุทดสอบกบัลกัษณะทาง
กายภาพ คือ ชนิดและ ความหนาของพอลิเอทิลีน  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  คา่คณุสมบตัทิางแสง  หมายถึง  คา่การสะท้อนแสง (reflectance) คา่การสง่ผา่น
แสง (transmittance) และคา่การดดูกลืนแสง (absorptance) 

2.  ชดุทดสอบ  หมายถึง  ชดุอปุกรณ์วดัคา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีผู้วิจยัออกแบบและ
สร้างขึน้ 2 ชดุ ได้แก่ ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ทฤษฎีแสง 

แสงเป็นพลงังานรูปแบบหนึง่ท่ีอยูใ่นรูปของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า สามารถเคล่ือนท่ีได้โดย
ไมอ่าศยัตวักลางเชน่เดียวกบัคล่ืนวิทย ุซึง่พลงังานท่ีเคล่ือนท่ีได้ในรูปของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าเชน่นี ้
ถกูก าหนดชนิดด้วยชว่งความถ่ีและความยาวคล่ืนท่ีแตกตา่งกนั โดยพลงังานแสงสวา่งท่ีตอบสนอง
ตอ่การมองเห็นของมนษุย์ (visible light) นัน้จะอยูใ่นชว่งความยาวคล่ืนระหวา่ง 380-760 นาโน
เมตร ประกอบด้วยสเปกตรัม (spectrum) ของสีหลายสี ท่ีเกิดจากความถ่ีและความยาวคล่ืนท่ี
แตกตา่งกนั ส าหรับความยาวคล่ืนท่ีสัน่กวา่ 380 นาโนเมตรลงไป ประกอบด้วย รังสี
อลัตราไวโอเลต (UV) รังสีเอ็กซ์ (X-rays) และรังสีแกมมา (Gamma rays) สว่นความยาวคล่ืนท่ี
ยาวกว่า 760 นาโนเมตรขึน้ไป ได้แก่ รังสีอินฟราเรด (IR) และคล่ืนวิทย ุ(Radio) ซึง่เป็นชว่งความ
ยาวคล่ืนท่ีมนษุย์ไมส่ามารถมองเห็นได้นัน่เอง แสดงดงัภาพท่ี 2-1 

 
 

ภาพท่ี 2-1  สเปกตรัมคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (Ander, 2003 ) 
                                

แหล่งก าเนิดแสงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 
1.  แหลง่ก าเนิดแสงทางตรง (direct light source) ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์หรือแสง

จากหลอดไฟประดิษฐ์ (primary light source)  
2.  แหลง่ก าเนิดแสงทางอ้อม (indirect light source) ได้แก่ แสงท่ีเกิดจากการสะท้อน

หรือการสอ่งผา่นวตัถใุด ๆ โดยท่ีวตัถนุัน้จะท าหน้าท่ีเป็นเหมือนแหลง่ก าเนิดแสงอีกตวัหรือเป็น
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แหลง่ก าเนิดแสงท่ีสอง  (secondary light source) ซึง่ท าให้แสงท่ีได้มีคณุลกัษณะท่ีตา่งออกไป ซึง่
ขึน้อยู่กบัคณุสมบตัแิละพืน้ผิวของวตัถนุัน้ 

 
พฤตกิรรมของแสง 

แสงเดนิทางจากแหลง่ก าเนิดเป็นเส้นตรง แตเ่ม่ือกระทบตวักลางตา่งๆเชน่อากาศ
ของเหลว หรือวตัถท่ีุเป็นของแข็ง พฤตกิรรมการเคล่ือนตวัของแสงจะเปล่ียนไป ในลกัษณะส าคญั 3 
ประการ ได้แก่ การดดูกลืน (absorption) การสะท้อน (reflection) และการสง่ผา่น (transmission) 
โดยการแสดงออกทางพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของแสงจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิทางแสง และ
พืน้ผิวของตวักลางนัน้ ๆ 
 การสะท้อนแสง (reflection) เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสงตกกระทบตวักลางและสะท้อน
กลบัออกมา โดยท่ีความถ่ีของคล่ืนแสงนัน้ไมเ่ปล่ียนแปลง ลกัษณะการสะท้อนแบง่เป็น 

1.  การสะท้อนแบบเสมือนกระจกเงา (specular reflection) เกิดเม่ือแสงตกกระทบบน
ตวักลางท่ีเป็นวสัดทุึบแสง มีลกัษณะผิดเรียบเป็นมนัวาว (polished surface) มมุตกกระทบของ
แสงท่ีกระท าตอ่วตัถ ุ(angle of Incident) จะเทา่กบัมมุของแสงท่ีสะท้อนกลบัออกมา (angle of 
reflection) เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี 2-2 

 
 

ภาพท่ี 2-2  การสะท้อนแบบเสมือนกระจกเงา (พรรณชลทั สริุโยธิน, 2547) 
 
 2.  การสะท้อนแบบกระจาย (diffuse reflection) เกิดเม่ือแสงกระทบตกกระทบบน
ตวักลางท่ีมีผิวหยาบ แสงท่ีสะท้อนออกมาจงึมีหลายทิศทาง การสะท้อนลกัษณะนี ้ท าให้มมุของ
แสงสะท้อนท่ีกระจายออกไปนัน้ไมเ่ทา่กบัมมุตกกระทบท่ีแสงกระท าตอ่วตัถ ุแบง่ได้เป็น 

 2.1  การสะท้อนแบบกระจายสมบรูณ์ (perfectly diffuse reflection) เกิดขึน้ในกรณี
ท่ีผิววตัถมีุลกัษณะหยาบสมบรูณ์ทัว่กนัทัง้พืน้ผิว (perfectly diffuse surface) เป็นการสะท้อนท่ีให้
ความสว่างเทา่ ๆ กนัในทกุมมุสะท้อน เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี 2-3 
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  ภาพท่ี 2-3  การสะท้อนแบบกระจายสมบรูณ์ (พรรณชลทั สริุโยธิน, 2547) 
 

 2.2  การสะท้อนแบบกระจดักระจาย (Semi diffuse reflection) เกิดขึน้ในกรณีท่ีผิว
วตัถมีุลกัษณะหยาบ ไมเ่รียบอย่างสม ่าเสมอ (semi diffuse surface) เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี  
2-4 

 

 
 

  ภาพท่ี 2-4  การสะท้อนแบบกระจดักระจาย (พรรณชลทั  สริุโยธิน, 2547) 
 

 โดยทัว่ไปแสงท่ีสะท้อนออกมาจากวตัถมุกัจะมีลกัษณะผสมผสานกนั ระหวา่งการ
สะท้อนแบบเสมือนกระจกเงากบัการสะท้อนแบบกระจาย 
 ค่าการสะท้อนแสง (reflectance,  ) คือ อตัราสว่นของปริมาณความเข้มแสงท่ี
สะท้อนออกมาจากวตัถตุอ่ปริมาณความเข้มแสงท่ีตกกระทบบนวตัถนุัน้หรืออตัราส่วนของความ
สอ่งสวา่งท่ีสะท้อนออกมาจากพืน้ผิววตัถ ุตอ่ ความสอ่งสวา่งท่ีตกกระทบวตัถนุัน้ โดยมีคา่ระหวา่ง 
0-1 หรือเทียบคา่เป็นระหว่าง 0-100% ก็ได้ หาได้จากสมการท่ี 1 
 

                                                            
0
Ι
r
Ι

ρ                                                      (1) 
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ρ   = คา่การสะท้อนแสง 

rI = ความเข้มแสงท่ีสะท้อนออกมาจากวตัถ ุ  2W/m  

0I = ความเข้มแสงท่ีตกกระทบวตัถ ุ  2W/m  
 
 การส่งผ่านแสง (transmission) เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสงตกกระทบด้านหนึง่แล้วทะลุ
ผา่นไปยงัอีกด้านหนึง่ของตวักลาง ในทิศทางเดียวกนักบัแสงท่ีตกกระทบ การสง่ผา่นของแสง
สามารถจ าแนกได้ตามลกัษณะของตวักลางดงันี ้

1.  ตวักลางโปร่งใส (transparent medium) แสงท่ีสง่ผา่นตวักลางลกัษณะนีจ้ะเกิดการ
หกัเห (refraction) หรือเปล่ียนทิศทาง (bent) แตย่งัคงความยาวคล่ืนเดมิตามลกัษณะของล าแสงท่ี
ตกกระทบ โดยยงัสามารถมองเห็นแหลง่ก าเนิดแสงท่ีอีกด้านหนึง่ของตวักลางได้อยา่งชดัเจน เชน่ 
กระจกใส เป็นต้น เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี 2-5 

 
 

ภาพท่ี 2-5  การสง่ผา่นของแสงผา่นตวักลางโปร่งใส (พรรณชลทั สริุโยธิน, 2547) 
 

 2.  ตวักลางโปร่งแสง (translucent medium) แสงท่ีสง่ผา่นตวักลางลกัษณะนีรั้งสี
สง่ผา่นจะเกิดกระจาย (diffuse transmission) โดยไมส่ามารถมองเห็นแหลง่ก าเนิดแสงท่ีอีกด้าน
หนึง่ของตวักลางได้อยา่งชดัเจน เชน่ กระจกฝา้ เป็นต้น เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี 2-6 
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  ภาพท่ี 2-6  การสง่ผา่นของแสงผา่นตวักลางโปร่งแสง (พรรณชลทั สริุโยธิน, 2547) 
 

 ค่าการส่งผ่านแสง (transmittance, ) คือ อตัราสว่นของปริมาณความเข้มแสงท่ีสง่
ทะลผุา่นออกมาจากวตัถ ุตอ่ปริมาณความเข้มแสงท่ีตกกระทบบนวตัถนุัน้ หรืออตัราส่วนของความ
สอ่งสวา่งท่ีทะลผุา่นออกมาจากพืน้ผิววตัถ ุตอ่ ความสอ่งสวา่งท่ีตกกระทบวตัถนุัน้โดยมีคา่ระหวา่ง  
0-1 หรือเทียบคา่เป็นระหว่าง 0-100% ก็ได้ หาได้จากสมการท่ี 2 
 

                                                            
0

t

I

I
τ                                                      (2) 

 
τ   = คา่การสง่ผา่นแสง 

tI  = ความเข้มแสงท่ีสง่ทะลผุา่นออกมาจากวตัถุ  2W/m  

0I  = ความเข้มแสงท่ีตกกระทบวตัถ ุ  2W/m  
 

 การดูดกลืนแสง (absorption) เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสงถกูดดูกลืนหายเข้าไปใน
ตวักลาง ซึง่ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปของพลงังานแสงเป็นพลงังานความร้อนหรืออาจจะเปล่ียนไป
เป็นพลงังานรูปอ่ืนก็ได้เขียนแนวรังสีได้ดงัภาพท่ี 2-7 
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ภาพท่ี 2-7  การดดูกลืนของแสงเม่ือตกกระทบตวักลาง (พรรณชลทั สริุโยธิน, 2547) 
 

ค่าการดูดกลืนแสง (absorptance, ) คือ อตัราสว่นของปริมาณความเข้มแสงท่ีวตัถุ
ดดูกลืนไว้ตอ่ปริมาณความเข้มแสงท่ีตกกระทบวตัถนุัน้ โดยมีคา่ระหวา่ง 0-1 หรือเทียบคา่เป็น
ระหวา่ง 0-100% ก็ได้ หาได้จากสมการท่ี 3 
 

                                                            
0

a

I

I
α                                                      (3) 

 
α   = คา่การดดูกลืนแสง 

aI  = ความเข้มแสงท่ีวตัถดุดูกลืนไว้  2W/m  

0I  = ความเข้มแสงท่ีตกกระทบวตัถ ุ  2W/m  
 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือแสงตกกระทบตวักลางใด ๆ ซึง่มีคณุสมบตัท่ีิแสงสามารถส่งผา่นได้ 
แสงสว่นหนึง่จะถกูดดูกลืน ส่วนหนึง่จะสะท้อนกลบั และสว่นท่ีเหลือจะทะลผุา่นตวักลางนัน้ 
ปรากฏการณ์นีอ้ธิบายดงัภาพท่ี 2-8 โดยท่ีปริมาณความเข้มแสงทีตกกระทบตวักลางจะเทา่กบั
ผลรวมของปริมาณความเข้มแสงท่ีถกูดดูกลืน ปริมาณความเข้มแสงท่ีสะท้อนกลบั และปริมาณ
ความเข้มแสงท่ีสง่ผา่นตวักลางนัน้นัน่เอง อธิบายได้บนพืน้ฐานกฎการอนรัุกษ์พลงังานดงั 
สมการท่ี 4 

 

                                             0atr IIII   
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                                                        1ατρ                                             (4) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-8  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือรังสีตกกระทบผิววตัถ ุ (http://heater.heat-
tech.biz/halogen-point-heater/basic-knowledge-of-halogen-heater/physics-of-
light-heating/12444.html) 

 
พลาสตกิ  
 พลาสตกิ สามารถแบง่ออกเป็นประเภทได้ตามคณุสมบตัิและลกัษณะการเปล่ียนรูปร่าง
ตา่ง ๆ ตามปฏิกิริยาทางเคมีได้ 2 ประเภท คือ 
 1. เทอร์โมพลาสตกิ (Thermoplastic) 
 2. เทอร์โมเซตติง้คอมปาวนด์ (Thermosetting Compound) 

แผน่พลาสตกิในงานเกษตรกรรมจะจดัอยูใ่นจ าพวก เทอร์โมพลาสตกิ(Thermoplastic) 
กลา่วคือจะไมมี่การเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีในสถานะ การหลอมตวั รวมไปถึงไมแ่ข็งตวัโดย
ความร้อนหรือความดนั แตจ่ะคอ่ย ๆ ออ่นตวัเม่ือได้รับความร้อนและจะแข็งตวัเม่ือเย็นลง ยงั
สามารถหลอมได้อีกครัง้ โดยในปัจจบุนัเทอร์โมพลาสตกิท่ีนิยมใช้ในงานเกษตรกรรม คือ  
พอลีเอทิลีน (Polyethylene Resins : PE) 

พอลีเอทลีิน Polyethylene Resins : PE 
โดยทัว่ไป พอลีเอทิลีน มีลกัษณะสีขาวขุน่ (Milky White) ลกัษณะคล้ายขีผ้ึง้ไมเ่กาะติด

น า้ สามารถท า เป็นสีตา่ง ๆ ได้ตามความต้องการ มีน า้หนกัเบามาก ต้นเหตนีุจ้งึเป็นท่ีนิยมใช้ท า 
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เคร่ืองใช้เคร่ืองเรือนทัว่ไป ของเลน่เดก็ ดอกไม้พลาสตกิ ภาชนะบรรจตุา่ง ๆ เชน่ ถงุก๊อบแก๊บ เป็น
ต้น พอลีเอทิลีนมีหลายชนิด เชน่ แบบความหนาแน่นต ่า (LDPE : Low density polyethylene) ,
แบบความหนาแนน่สงู (HDPE : High density polyethylene) และยงัมีการพฒันาคณุสมบตัขิอง
พอลิเอทิลีนให้เหมาะสมกบัการน าไปใช้งานอย่างตอ่เน่ือง แต่นิยมใช้มากในปัจจบุนั คือ แบบความ
หนาแนน่ต ่าเชิงเส้น (LLDPE : Linear Low density polyethylene) กบั แบบมวลโมเลกลุสงูพิเศษ 
(UHMW PE : Ultra-High Molecule Weigh Polyethylene) ส าหรับเม็ดพลาสตกิพอลีเอทิลีนท่ีใช้
ในประเทศไทยมากมีอยูด้่วยกนั 3 ประเภทใหญ่คือ 

1.  แบบความหนาแน่นสูง (HDPE : High density polyethylene)  เป็นเม็ดพลาสติก
ท่ีมีคณุสมบตัเิหนียว แข็ง มีสีขุน่ ทนตอ่สารเคมี รักษารูปทรงได้ดีและสามารถทนอณุหภมูิได้ถึง 
105 องศาเซลเซียส เม็ดพลาสตกิ HDPE ได้ถกูน า มาใช้ในการผลิตสินค้าพลาสติกตา่ง ๆ ในหลาย
รูปแบบ โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 5 ประเภทดงันี ้

1.1  งานแผ่นฟิล์ม (Film Grade) HDPE ในรูปของฟิล์ม มีลกัษณะเหนียว ทนแรง
กระแทกสงู สามารถท า ให้เป็นแผน่บางได้ง่ายจงึนิยมใช้ผสมกบั LDPE/LLDPE เพ่ือผลิตเป็นถงุ
ชนิดใช้งานหนกั เชน่ ถงุใช้งานอตุสาหกรรม ท า เป็นถงุบรรจสุินค้าท่ีต้องการความแข็งแรงและการ
ทรงตวัอยา่งกระดาษ เชน่ ถงุใสข่องแบบมีหหูิว้ท่ีใช้ตามห้างสรรพสินค้า HDPE ท่ีใช้ในงาน
แผน่ฟิล์มมีสดัสว่นมากท่ีสดุ 

1.2  งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) HDPE ชนิดเป่าเข้าแบบ มีลกัษณะเนือ้แข็ง 
ทนตอ่แรงบิด เข้าแบบง่าย รักษารูปทรงได้ดี จงึใช้ในการผลิตงานท่ีต้องการความคงทนตอ่การกดั
กร่อนของสารเคมี เชน่ ขวดบรรจนุ า้ยาซกัล้าง น า้ยาฟอกสี ขวดบรรจนุ า้มนัเบรก น า้มนัเคร่ือง ขวด
เคร่ืองส าอางและแชมพ ูขวดน า้ด่ืม ขวดนม ขวดน า้กลัน่ ถงัน า้ ถงัน า้มนัเชือ้เพลิงและเคมี ฯลฯ 
HDPE ท่ีใช้ในการเป่าเข้าแบบมีสงูเป็นอนัดบัสองรองจากงานแผน่ฟิล์ม 

1.3  งานฉีดเข้าแบบ (Infection Molding) HDPE ชนิดการขึน้รูปแบบฉีดมีลกัษณะ
เนือ้แข็ง ทนตอ่แรงบิดและแรงกระแทกสงู คา่หดตวัต ่า สามารถน า ไปใช้ในการผลิตชิน้งานเล็ก ๆ 
เชน่ ส า หรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในบ้าน และภาชนะขนาดเล็ก และผลิตภณัฑ์ในงานอตุสาหกรรมท่ี
ต้องรับน า้หนกัและแรงกระแทกบอ่ย การใช้งาน HDPE ในงานนีแ้บง่เป็น 3 สว่น คือ 

1.3.1  ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรม เชน่ Palette (กระดานรอง) ภาชนะ
บรรจหุรือลงับรรจ ุเคร่ืองดื่ม ลงับรรจผุลไม้ 

1.3.2  เคร่ืองใช้ในบ้าน เชน่ ถาด ชัน้วางของ 
1.3.3  ผลิตภณัฑ์ประเภทภาชนะขนาดเล็ก 
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1.4  Mono-Filament ได้แก่ แห อวน เชือก 
1.5  อ่ืน ๆ 
1.5.1  ใช้ในการผลิตทอ่ เน่ืองจากมีลกัษณะเนือ้เหนียวเป็นพิเศษทนตอ่แรงบดิ

และแรงอดัสงู เหมาะกบัการท า ทอ่น า้ ท่อน า้มนั ท่อแก๊สและทอ่ท่ีมีแรงดนัอดัภายใน 
1.5.2  ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ขึน้รูปแบบหมนุ ซึง่ผลิตภณัฑ์ขึน้รูปแบบหมนุส่วน

ใหญ่ใช้ท า รางส า หรับแชแ่ข็งเพ่ือการขนสง่สตัว์น า้ เชน่ กุ้ ง ป ูปลา เป็นต้น 
2.  แบบความหนาแน่นต ่า (LDPE : Low density polyethylene)  มีความทนทานตอ่

สารเคมีกรดและดา่ง อีกทัง้ยงัแปรรูปได้ง่าย เป็นฉนวนได้อยา่งดีและไมมี่สารพิษท่ีเป็นอนัตรายตอ่
ร่างกายมนษุย์ มีความสามารถในการรับแรงกระแทกและมีความยืดหยุ่นแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ 
คือ Homopolymer และ Copolymer 

2.1  Homopolymer ได้แก่ เม็ดพลาสตกิ LDPE ทัว่ไปแบง่ตามการใช้งานได้ดงันี ้
2.1.1  งานแผน่ฟิล์ม ได้แก่ ถงุขนาดตา่ง ๆ ตัง้แตข่นาดเล็กท่ีใช้บรรจสุินค้าทัว่ไป

ตลอดจนถึงขนาดใหญ่ท่ีต้องการแบกรับน า้หนกัมาก เชน่ ถงุน า้แข็ง ถงุบรรจอุาหารแชเ่ย็น  
ถงุช้อปปิง้ ใช้ท า วสัดกุนักระแทก ได้แก่ Air Bubble Sheet นอกจากนี ้แผ่นฟิล์มยงัใช้งานในการรัด
สินค้าให้อยูใ่นสภาพทรงตวัเชน่ฟิล์มรัดกลอ่ง ฟิล์มรัดสินค้าบนไม้พาเลทเพื่อการขนส่งไปจนกระทัง่
แผน่ฟิล์มขนาดใหญ่มากๆใช้ในด้านการเกษตรกรรม เชน่ แผน่ฟิล์มรองพืน้ปบูอ่น า้เพ่ือการเก็บกกั
น า้ เรือนเพาะช า (Green House) 

2.1.2  งานเป่าเข้าแบบ ได้แก่ การเป่าท า ขวดตา่ง ๆ เชน่ ขวดน า้เกลือ ขวดยา
หยอดตา ขวดน า้ด่ืมและเป่าเพ่ือท ากระป๋องและกล่อง 

2.1.3  งานฉีดเข้าแบบ ได้แก่ ภาชนะ ของเลน่ท่ีต้องการลกัษณะชิน้งานท่ีนิ่ม
เล็กน้อย งานจดัของสวยงาม เชน่ ดอกไม้พลาสติก ใบไม้พลาสตกิ รวมทัง้เคร่ืองใช้ในบ้านอ่ืน ๆ 
เชน่ ตะกร้า ถงั ชาม อา่ง 

2.1.4  งานแผน่เคลือบหรือแผน่ประกบ ได้แก่ งานเคลือบบนผิวฟิล์ม บนผิวแผน่
อลมูิเนียมฟอยส์ เชน่ ซองบรรจอุาหารแห้งประเภทบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาหารเสริมเดก็ออ่น ซึง่
ต้องการคณุสมบตัิการปอ้งกนัความชืน้และการซมึผา่นของก๊าซตา่ง ๆ 

2.1.5  งานเคลือบผิวโลหะ ได้แก่ การเคลือบลวดเอนกประสงค์ เชน่ ตะแกรงวาง
สินค้า ชัน้วางของ ตะกร้า รถจกัรยานตลอดจนงานเคลือบพิเศษ เชน่ สายเคเบลิ สายโทรศพัท์ 
สายไฟฟ้า 
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2.2  Copolymer มีคณุสมบตัพิิเศษกวา่ LDPE ชนิดธรรมดา คือ มีความออ่นนุม่ มี
ความยืดหยุ่นสงู ใช้ผลิตหนงัเทียมแทน PVC ชนิดออ่น, พืน้รองเท้า ,รองเท้ากีฬา 

3.  แบบความหนาแน่นต ่าเชิงเส้น (LLDPE : Linear Low density polyethylene) 
เป็นเม็ดพลาสตกิพอลิเอทิลีน ท่ีใหมก่ว่า 2 ประเภทแรก ปัจจบุนัก าลงัได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากมีคณุสมบตัเิดน่กว่า LDPE ในหลาย ๆ ด้านไมว่่าจะเป็น การต้านแรงกระแทก การต้าน
แรงดนัทะล ุการต้านแรงดงึขาด การทรงรูป ความแข็งแรงของรอยเช่ือม ความมนัเงา และความยึด
ตวั การน าเอา LLDPE ไปใช้ประโยชน์จะมีด้วยกนั 2 ลกัษณะ โดยลกัษณะแรกเป็นการน า มาผสม
กบัเม็ด LDPE หรือ HDPE ในสดัสว่นตา่ง ๆ กนัเพ่ือปรับคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้ 
โดยเฉพาะในด้านความเหนียว ซึ่งการน า มาใช้ในลกัษณะนีผู้้ผลิตไมจ่ าเป็นต้องดดัแปลงเคร่ืองจกัร
แตอ่ยา่งใด สว่นการน า มาใช้ในอีกลกัษณะ เป็นการน าเอา LLDPE มาเป่าเป็นฟิล์มเด่ียว ส่วนใหญ่
ใช้ในการผลิตเป็นถงุบรรจสุินค้าท่ีมีน า้หนกัสงู เชน่ ถงุข้าวสาร ถงุขยะ ถงุบรรจอุาหารสตัว์ เป็นต้น 

 
สเปกโตรมิเตอร์  

สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) คือ เคร่ืองวดัคา่ความเข้มของแสง (Intensity)  ท่ีชว่ง
ความยาวคล่ืนยา่นตา่ง ๆ เช่น UV ,Visible, Near Infrared หรือ Infrared เป็นต้น ถ้าเป็นชว่งความ
ยาวคล่ืนท่ีตามองเห็น ก็จะนิยมเรียกกนัวา่ “สเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ (Spectrophotometer)” แตถ้่า
เป็นชว่งความยาวคล่ืนใด ๆ ก็จะเรียกวา่ “สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)”  

ไฟเบอร์ออปตกิ สเปกโตรมิเตอร์ (Fiber Optic Spectrometer : FOS) 
ไฟเบอร์ออปตกิสเปกโตรมิเตอร์ คือ เคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์ชนิดหนึง่ท่ีมีหลกัการท างาน

เชน่เดียวกนักบัเคร่ืองสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์แบบตัง้โต๊ะท่ีนิยมใช้กนัในห้องปฏิบตักิารทัว่ไป แต ่
ไฟเบอร์ออปตกิสเปกโตรมิเตอร์อาศยัการน าแสงเข้าสรูะบบวดัด้วยเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic 
Cable) ด้วยคณุสมบตัขิองไฟเบอร์ออปตกิท่ีสามารถปรับแตง่ทิศทางของแสงได้ตามต้องการ จงึ
สามารถจุม่หรือสอดไปหาวตัถท่ีุต้องการวดัได้สะดวก ง่ายตอ่การพกพาและตดิตัง้เหมาะส าหรับ
การวดัในภาคสนาม และพืน้ท่ีท่ีจ ากดั  

ในงานวิจยันีจ้ะเลือกใช้เป็นไฟเบอร์ออปตกิ สเปกโตรมิเตอร์ Science-Surplus รุ่น BTC-
110S วดัความยาวคล่ืนได้ในชว่ง 406.48 – 640.51 nm มีจดุบอด 2 ความยาวคล่ืน คือ 462 nm 
และ 624 nm ความละเอียดของเคร่ืองมือวดั 2 nm มีชอ่งรับแสงเข้าจากด้านนอกด้วยเส้นใยแก้วน า
แสง ตรวจจบัสเปกตรัมท่ีแยกแล้วด้วย CCD Detector Array 2048 จดุวดั ควบคมุการท างานและ
แสดงผลกราฟด้วยซอฟแวร์บนระบบ ปฏิบตักิาร Windows โดยไฟเบอร์ออปตกิ สเปกโตรมิเตอร์ท่ี
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ใช้ในงานวิจยันีไ้ด้ออกแบบชดุตวัสเปกโตรมิเตอร์แยกสว่นออกมาจากชดุแหลง่ก าเนิดแสง (Light 
Source) และ เช่ือมตอ่ทางเดนิของแสงด้วยสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable)  จงึสามารถ
น าระบบตวัอยา่งท่ีต้องวดัมาเช่ือมตอ่ระหวา่งกลางได้สะดวก ซึง่ท าให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
กระบวนการวดัรูปแบบตา่ง ๆ ได้หลากหลายกวา่สเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ชนิดตัง้โต๊ะ  โดยลกัษณะทาง
กายภาพของไฟเบอร์ออปตกิสเปกโตรมิเตอร์แสดงได้ดงัภาพท่ี 2-9 

 
 

    
 
ภาพท่ี 2-9  สเปกโตรมิเตอร์ Science-Surplus รุ่น BTC-110S  
                 (http://www.science-surplus.com/products/spectrometers) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปองพล  รักการงาน (2549) ศกึษาสมบตักิารสง่ผา่นของวสัดคุลมุโรงเรือน ประเภทตา
ขา่ยพรางแสงและมุ้งกนัแมลง ในงานวิจยัใช้อโุมงค์ลม ขนาด 50× 50 เซนตเิมตร ยาว 6 เมตร ใช้
พดัลมดดูอากาศเข้าท าการวดัความเร็วลมและความดนัตกคร่อม ของวสัดคุลมุโรงเรือนคือ ตาขา่ย
พรางแสง 50, 60, 70,และ 80 เปอร์เซ็นต์ มุ้งกนัแมลง 20, 32 และ 40 mesh จากการศกึษาพบวา่ 
ตาขา่ยพรางแสงท่ีมีคณุสมบตัพิรางแสงมาก และ มุ้งกนัแมลงท่ีมีความถ่ีของตาข่ายสงู จะมีคา่
ความดนัตกคร่อมสงูเม่ือแปรผนัตามความเร็วลมท่ีสงู และเพื่อเป็นการศกึษารูปแบบการไหลของ
อากาศ วิธีค านวณพลศาสตร์ของไหลโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ได้ถกูน ามาใช้ท านาย
คณุลกัษณะการไหลของอากาศผา่นวสัดคุลมุโรงเรือน และน าผลท่ีได้เปรียบเทียบกบัการทดลอง 
ซึง่จากการศกึษา พบวา่ ผลการค านวณพลศาสตร์ของไหลโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มีความ
สอดคล้องกบัผลการทดลองท่ีได้ สว่นการทดลองสมบตักิารสง่ผา่นของแสงอาทิตย์ โดยสร้างแทน่
ทดสอบท่ีสามารถปรับตามแนวของแสงอาทิตย์ได้ และใช้ไพรานอมิเตอร์คลอบด้วยทอ่พีวีซี ท่ีทาสี
ด า ตดัตามมมุ 0, 10, 20, 30,40 และ 50 องศา โดยพบวา่ ตาข่ายพรางแสงท่ี มีเปอร์เซ็นต์การ
พรางแสงมากขึน้ก็จะสามารถพรางแสงได้ลดลงตา่งกนั ท าให้ตาขา่ยพรางแสงท่ีมีเปอร์เซ็นต์การ

http://www.science-surplus.com/products/spectrometers
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พรางแสงมาก ๆ จะมีคา่สมัประสิทธ์ิการสง่ผา่นน้อยลงและแสงอาทิตย์ท่ีสอ่งผา่นผิววสัดคุลมุ
โรงเรือนจะแปรผกผนักบัมมุท่ีตกกระทบฉะนัน้จาการทดลองหาคา่สมัประสิทธ์ิการสง่ผา่นของลม
และแสง ผา่นวสัดคุลมุโรงเรือน ก็จะได้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ตอ่ อิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตของพืชซึง่ปัจจยัในการผลิตพืชผลทางการเกษตร และเกษตรกร
สามารถเลือกใช้วสัดคุลมุโรงเรือนได้เหมาะสมกบัพืช 

สมบตั ิเจริญพงษานกุลู (2546) ศกึษาผลของการคลมุดินด้วยพลาสตกิสะท้อนแสงชนิด
ตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ผลผลิตและคณุภาพของผลองุ่นพนัธุ์ Beauty Seedless ท่ีผลิตบนดอยอินทนนท์ 
จงัหวดัเชียงใหม ่ในระหวา่งเดือนมิถนุายนถึงเดือนธนัวาคม 2544 โดยมีสิ่งทดลอง 4 ชนิด คือ การ
ไมค่ลมุดนิ, การคลมุดนิด้วยพลาสตกิสีด าด้านบนมีสีเงิน, ซิลเวอร์โค้ต และไทเวค พบวา่ การคลมุ
ดนิด้วยพลาสตกิสะท้อนแสงชนิดต่าง ๆ และการไมค่ลมุดินจะให้ปริมาณผลผลิตและคณุภาพผลไม่
แตกตา่งกนัทางสถิติ แตก่ารคลมุดนิด้วยพลาสตกิสะท้อนแสงชนิดตา่ง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต ขนาดช่อผล ขนาดผล ปริมาณแอนโธไซยานิน และลดเปอร์เซ็นต์ total acidity (TA) เม่ือ
เทียบกบัการไม่คลมุดนิ สว่นการคลมุดนิด้วยพลาสตกิสีด าด้านบนสีเงินมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต ขนาดช่อผล และเพิ่มน า้หนกัผลได้สงูกวา่การคลมุดนิด้วยซิลเวอร์โค้ตและไทเวค 

อษุาวดี  ตนัตวิรานรัุกษ์ , ศรีิชยั  เทพา, สวุิท  เตีย, และศกัรินทร์  ภมูิรัตน์ (2548) ศกึษา
การสง่ผา่นรังสีอาทิตย์ของโรงเรือนพืชแบบซาแรนในประเทศไทยโดยเน้าซาแรนสีด าท่ีมีคา่การ
พรางแสงขนาดตา่ง ๆ กนั 4 ขนาดท่ีมีขายอยูใ่นประเทศไทย จากการทดลองโดยใช้ข้อมลูรังสี
อาทิตย์ภายในและภายนอกพบวา่ซาแรนท่ีมีคา่การพรางแสง 50%, 60%, 70% และ 80% จะมีคา่
การสง่ผา่นของรังสีอาทิตย์ผ่านซาแรน 42%, 24%, 20% และ 10% ตามล าดบัซึง่คา่การสง่ผา่น
ของรังสีอาทิตย์จะมีความสอดคล้องในระดบัคอ่นข้างดีกบัคา่การพรางแสงของซาแรนในแตล่ะคา่ 
เน่ืองจากคา่ rms discrepancy มีคา่น้อยกวา่ 1 ส าหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
อณุหภมูิภายในและภายนอกโรงเรือนพืชแบบซาแรนมีคา่การพรางแสง 50%, 60%, 70% และ 
80% มีคา่ประมาณ1.80 C0  ,2.19 C0 , 2.71 C0 และ 4.00 C0  ตามล าดบั สรุปได้วา่ซาแรนท่ีมีคา่
การพรางแสงตา่ง ๆ กนันีจ้ะมีความเหาะสมตอ่การปลกุพืชแตล่ะชนิด 

Cohen et al. (1994) ได้พบวา่คา่การสง่ผา่นรังสีอาทิตย์จะขึน้อยูก่บัมมุของ 
ดวงอาทิตย์ (sun angle) และชนิดของโรงเรือนพืช (greenhouse type and shape) 

Geoola et al. (1994) ได้ศกึษาคา่การสง่ผา่นรังสีอาทิตย์ท่ีผา่นแผน่พลาสตกิท่ีใช้เป็น
วสัดคุลมุโรงเรือนพืชท่ีมีการสะสมของฝุ่ นและสิ่งสกปรกบนวสัด ุพบว่าถ้าไมมี่การท าความสะอาด
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วสัดท่ีุคลมุหลงัคาคา่การสง่ผา่นจะน้อยลง จงึสรุปได้วา่ถ้ามีการท าความสะอาดตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมจะท าให้คา่การสง่ผา่นของรังสีอาทิตย์ใกล้เคียงกบัวสัดท่ีุใช้ท าหลงัคาใหม่ 

Miguel (1997) ได้ท าการศกึษาพบวา่ การปลกูพืชภายใต้การควบคมุสภาพแวดล้อม 
เชน่การปลกูพืชในโรงเรือน จะสามารถลดปัญหา โรคและแมลงศตัรูพืชได้ และสามารถลดปริมาณ
การใช้สารเคมีลงได้ 

Tan และอดิศร กระแสชยั (2535) พบวา่ ประเทศในเขตร้อนบางครัง้มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ระบบท าความร้อนให้กบัโรงเรือน เชน่ประเทศอินโดนิเชียมีพืน้ท่ีปลกูพืชบางแหง่ท่ีมีความชืน้สงู
มากตลอดเวลา พืชจะเจริญเตบิโตได้ช้ามาก จงึมีการติดตัง้ระบบให้ความร้อนเพ่ือให้ความชืน้
ลดลง สว่นในประเทศทางตะวนัออกกลางได้มีการตดิตัง้ระบบลดความร้อนในโรงเรือนคือระบบ 
Pad and Fan System หรือ Water Cooling Evaporation System โดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือให้
น า้ซมึผา่นวสัดท่ีุเปียกด้านหนึง่สว่นด้วยตรงข้ามจะมีพดัลมดดูออกไป เม่ืออากาศร้อนผา่นวสัดท่ีุ
เปียกดงักลา่วก็จะท าให้อณุหภมูิลดลง 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่การใช้พลาสตกิในการคลมุดนิและคลมุโรงเรือน 
นัน้คา่คณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง (reflectance) คา่การสง่ผา่นแสง 
(transmittance) และคา่การดดูกลืนแสง (absorpbance) ซึง่เป็นคา่เฉพาะตวัของวสัดแุตล่ะชนิด
ถ้าเราทราบคา่เหลา่นีก็้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกวสัดใุนการคลมุดนิและคลมุโรงเรือนซึง่ก็จะมี
ความสมัพนัธ์กบัความช่ืน อณุหภมูิ น าไปสู่การคาดการณ์การเจริญเติบโดและผลผลิตได้ 
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
งานวิจยันีเ้ป็นการการออกแบบและสร้างชดุทดสอบอย่างง่ายเพ่ือศกึษาคา่คณุสมบตัิ

ทางแสงของพอลิเอทิลีนในงานเกษตรกรรม ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่
การดดูกลืนแสง โดยผู้วิจยัแบง่การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตอนท่ี 1  การออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่คณุสมบตัทิางแสง  
ตอนท่ี 2  การวดัคา่ความเข้มแสงของการสะท้อน และการสง่ผา่น ของพอลิเอทิลีน  
ตอนท่ี 3  การหาคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสงของพอลิ

เอทิลีน และวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ตอนท่ี 1  กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดสอบวัดค่ำคุณสมบัตทิำงแสง 
ในการออกแบบและสร้างชดุทดสอบ 2 ชดุ ได้แก่ ชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง และ

ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง จะใช้แสงจากโคมไฟหลอดแอลอีดี 5 W เป็นแหลง่ก าเนิดแสง และ
พิจารณาในชว่งความยาวคล่ืน 445-600 nm แสงจากแหลง่ก าเนิดจะเดินทางเข้าสูรู่รับแสงของเส้น
ใยแก้วน าแสงและเกิดการสะท้อนอยูใ่นเส้นใยแก้วน าแสงโดยไมถ่กูรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก แสงท่ีเดนิทางออกจากเส้นใยแก้วน าแสงจะเคล่ือนท่ีมายงัแผน่ชืน้งาน เม่ือแสงตกกระทบ
พลาสตกิพอลิเอทิลีนตวัอยา่งจะมีปริมาณแสงสว่นหนึง่ท่ีสามารถสง่ผา่น และบางสว่นก็จะสะท้อน
พลาสตกิตวัอยา่งได้ โดยแสงดงักลา่วนีจ้ะเคล่ือนท่ีเข้าสูรู่รับแสงของเส้นใยแก้วน าแสงอีกเส้นหนึง่
สง่ผา่นแสงเข้าสูเ่คร่ืองวดัความเข้มแสง รุ่น Science-Surplus BTC-110S ซึง่หาซือ้ง่ายใน
ท้องตลาด มีราคาถกู และมีขนาดเล็กกะทดัรัดสะดวกตอ่การพกพา โดยระบบวดัทัง้หมดจะ
เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ซึง่ท าหน้าท่ีควบคมุ บนัทกึ และประมวลผล ซึง่รายละเอียดของการตดิตัง้
ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสงแสดงได้ดงัภาพท่ี 3-1 และ 
ภาพท่ี 3-2 ตามล าดบั  
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                                      (ซ) 
 

  (ก)                    (ข)                                (ค)                                       (ฉ)            (ช) 
                                  
                                   (ง) 
                                    (จ)                                                            
 

ภาพท่ี 3-1  การจดัวางอปุกรณ์ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง (ก) โคมไฟ (ข) เส้นใยแก้วน าแสง
ชนิดสามทาง (ค) ท่ีเสียบชิน้งาน (ง) ไมโครมิเตอร์ (จ) ฐานเหล็ก                                     
(ฉ) เคร่ืองวดัความเข้มแสง (ช) คอมพิวเตอร์ (ซ) กลอ่งครอบกนัแสง 

                    
                                                      (ซ) 
  

(ก)                       (ข)                    (ค)                (ข)                (ฉ)          (ช) 
 

                                                    (ง)  

                                                   (จ)                                           

ภาพท่ี 3-2  การจดัวางอปุกรณ์ชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง (ก) โคมไฟ (ข) เส้นใยแก้วน าแสง           
(ค) ท่ีเสียบชิน้งาน (ง) ไมโครมิเตอร์ (จ) ฐานเหล็ก (ฉ) เคร่ืองวดัความเข้มแสง  

                 (ช) คอมพิวเตอร์ (ซ) กลอ่งครอบกนัแสง 
 

ตอนที่ 2  กำรวัดค่ำควำมเข้มแสงของกำรสะท้อน และกำรส่งผ่ำน ของพอลิเอทลีิน 
การวดัคา่ความเข้มแสงของการสะท้อน และการสง่ผา่น ของพอลิเอทิลีนท่ีใช้ทดสอบ มี

ขัน้ตอนดงันี ้
2.1  คดัเลือกพอลิเอทิลีนท่ีใช้ในการทดสอบ จะคดัเลือกเป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนในงาน

เกษตรกรรม 6 ชนิด เป็นตวัอยา่งในการทดสอบ โดยทัง้ 6 ชนิด จะผสมสารปอ้งกนัการเส่ือมจาก
รังสีอลัตราไวโอเลตคือ (UV stabilizer) ประกอบด้วย ชนิด A สีใส เป็นพอลิเอทิลีนแบบความ
หนาแนน่ต ่าเชิงเส้น (LLDPE) 8 ความหนา คือ 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300 และ 600 
ไมโครเมตร ชนิด B สีส้ม เป็นพอลิเอทิลีนแบบความหนาแนน่ต ่าผสมแบบความหนาแนน่ต ่าเชิงเส้น 
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(LDPE+LLDPE) และผสมสารคดัเลือกความยาวคล่ืนแสงท่ีสง่ผา่นได้ (Photo Selective) 1 ความ
หนา คือ 200 ไมโครเมตร ชนิด C สีขาว เป็นพอลิเอทิลีนแบบความหนาแนน่ต ่าผสมแบบความ
หนาแนน่ต ่าเชิงเส้น (LDPE+LLDPE) และผสมสารท่ีท าให้พอลิเอทิลืนมีสีขาว (White 
masterbatch) 2 ความหนา คือ 200 และ 300 ไมโครเมตร ชนิด D สีด า เป็นพอลิเอทิลีนแบบความ
หนาแนน่ต ่าผสมแบบความหนาแนน่ต ่าเชิงเส้น (LDPE+LLDPE) และผสมสารท่ีท าให้พอลิเอทิลืน
มีสีด า (Black masterbatch) 7 ความหนา คือ 150, 200, 220, 280, 300, 500 และ 650 
ไมโครเมตร ชนิด E สีเงินด า (รับแสงด้านเงิน) เป็นพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นต ่าเชิงเส้น 
(LLDPE) และผสมสารท่ีท าให้พอลิเอทิลืนมีสีเงินและสีด า (Silver masterbatch, Black 
masterbatch) 6 ความหนา คือ 25,28,30,40,100 และ 300 ไมโครเมตร และชนิด F สีขาวด า (รับ
แสงด้านขาว) เป็นพอลิเอทิลีนแบบความหนาแนน่ต ่าผสมแบบความหนาแนน่ต ่าเชิงเส้น 
(LDPE+LLDPE) และผสมสารท่ีท าให้พอลิเอทิลืนมีสีขาวและสีด า (White masterbatch, Black 
masterbatch) ความหนา 300 ไมโครเมตร และ รวมทัง้สิน้ 6 ชนิด พอลิเอทิลีน 25 ความหนา
ตวัอยา่ง โดยพอลิเอทิลีนทัง้หมดท่ีใช้ในการวิจยัได้รับความอนเุคราะห์จาก บริษัท วิสและบตุร 
จ ากดั 112/2-3 ถนนบางพลี-ก่ิงแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
10540 ซึง่คณุสมบตัขิองพอลิเอทิลีนท่ีใช้แสดงได้ดงัตารางท่ี 3-1 
 
ตารางท่ี 3-1  พลาสตกิพอลิเอทิลีนท่ีใช้ทดสอบ 
 
ชนิด ส ี ส่วนผสม ควำมหนำ (µm) 
A ใส LLDPE+UV stabilizer 90,100,110,150,200,250,300 และ 600 
B ส้ม LDPE+LLDPE+Photo Selective 200 
C 
 

ขาว LDPE+LLDPE+UV stabilizer 
+White masterbatch 

200 และ 300 

D 
 

ด า 
 

LDPE+LLDPE+UV stabilizer 
+Black masterbatch 

150,200,220,280,300,500 และ 650 

E 
 

เงิน/ด า 
(รับแสงด้านเงิน) 

LLDPE+UV stabilizer 
+Silver masterbatch 
+Black masterbatch 

25,28,30,40,100 และ 300 

F ขาว/ด า 
(รับแสงด้านขาว) 

LDPE+LLDPE+UV stabilizer 
+White masterbatch 
+Black masterbatch 

300 
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พอลิเอทิลีนท่ีได้รับคดัเลือกมาทัง้ 6 ชนิด 25 ความหนานี ้จะถกูน ามาตดัให้มีขนาดกว้าง 2.20 เชน
ตเิมตร ยาว 3.40 เชนตเิมตร เพ่ือท่ีจะใสล่งไปยงัท่ีเสียบชิน้งานขนาดเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสกว้างด้าน
ละ 5 เชนตเิมตร โดยลกัษณะชอ่งท่ีเสียบชิน้งานและและต าแหนง่ในการวดัความเข้มแสง แสดงได้
ดงัภาพท่ี 3-3 ชิน้งานตวัอยา่งท่ีเตรียมขึน้มานีจ้ะถกูน าเข้าสูช่ดุทดสอบ เพ่ือท าการวดัคา่ความเข้ม
แสงตอ่ไป 

              
 

ภาพท่ี 3-3  ท่ีเสียบชิน้งาน และต าแหนง่ในการวดัความเข้มแสง 5 ต าแหนง่ของชิน้งาน 

 
2.2  วดัคา่ความเข้มแสงท่ีสะท้อนผิวพอลิเอทิลีน โดยจะจดัชดุทดสอบตามภาพท่ี  

3-1 แล้วท าการทดสอบตามขัน้ตอนดงันี ้

(1)  บนัทึกสเปกตรัมความเข้มแสงตกกระทบและสะท้อนกระจกเงากลบัเข้าเส้นใย
แก้วน าแสงอีกเส้นท่ีอยู่คูก่นั  0I  ในขณะท่ียงัไมไ่ด้เสียบชิน้งาน เพ่ือเก็บไว้เปรียบเทียบ โดยจะ
บนัทกึ 5 ครัง้ในระหวา่งท าการทดลองแล้วหาคา่เฉล่ีย 

(2)  น าพอลิเอทิลีนท่ีเตรียมไว้ชนิด A ความหนา 25 µm เสียบลงในท่ีเสียบชิน้งาน
เล่ือนไมโครมิเตอร์ ซึง่ติดตัง้ไว้กบัฐานของเสียบชิน้งานไปยงัจดุท่ีต้องการวดัความเข้มแสง บนัทกึ
สเปกตรัมความเข้มแสงสะท้อนท่ีแตล่ะความยาวคล่ืนเก็บไว้เปรียบเทียบจนครบ 5 จดุทดสอบ ตาม
ภาพท่ี 3-3 โดยจะบนัทกึ 5 ครัง้ใน 1 จดุทดสอบ แล้วหาคา่เฉล่ีย 

 (3)  เปล่ียนชิน้งานเป็นพอลิเอทิลีนความหนาถดัไป แล้วท าการทดลองตามขัน้ตอนท่ี 
2 ถึง 3 จบครบ 6 ชนิด 25 ความหนา 

 (4)  หาคา่ความเข้มแสงสะท้อนเฉล่ียทัง้ 5 จดุ ในแตล่ะความยาวคล่ืนของ 
พอลิเอทิลีนตวัอยา่งทัง้ 6 ชนิด 25 ความหนา 

2.3  วดัคา่ความเข้มของแสงท่ีสง่ผา่นพอลิเอทิลีน โดยจดัชดุทดสอบตามภาพท่ี 3-2 แล้ว
ท าการทดสอบตามขัน้ตอนดงันี ้
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(1)  บนัทึกสเปกตรัมความเข้มแสงตกกระทบ  0I  ในขณะท่ียงัไมไ่ด้เสียบชิน้งาน 
เพ่ือเก็บไว้เปรียบเทียบ โดยจะบนัทกึ 5 ครัง้ในระหว่างท าการทดลองแล้วหาคา่เฉล่ีย 

(2)  น าพอลิเอทิลีนท่ีเตรียมไว้ชนิด A ความหนา 25 µm เสียบลงในท่ีเสียบชิน้งาน
เล่ือนไมโครมิเตอร์ ซึง่ติดตัง้ไว้กบัฐานของเสียบชิน้งานไปยงัจดุท่ีต้องการวดัความเข้มแสง บนัทกึ
สเปกตรัมความเข้มแสงส่องผา่นเก็บไว้เปรียบเทียบจนครบ 5 จดุทดสอบ ตามภาพท่ี 3-3 โดยจะ
บนัทกึ 5 ครัง้ใน 1 จดุทดสอบ แล้วหาคา่เฉล่ีย 

(3)  เปล่ียนชิน้งานเป็นพอลิเอทิลีนความหนาถดัไป แล้วท าการทดลองตามขัน้ตอนท่ี 
2 ถึง 3 จบครบ 6 ชนิด 25 ความหนา 

 (4)  หาคา่ความเข้มแสงท่ีส่งผา่นเฉล่ียทัง้ 5 จดุ ในแตล่ะความยาวคล่ืน ของพอลิเอ
ทิลีนตวัอยา่งทัง้ 6 ชนิด 25 ความหนา 

 
ตอนที่ 3  กำรหำค่ำกำรสะท้อนแสง ค่ำกำรส่งผ่ำนแสง และค่ำกำรดูดกลืนแสงของ 
             พอลิเอทลีิน และวิเครำะห์ข้อมูล 

การหาคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสงของพอลิเอทิลีน 
และวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 3 ชัน้ตอน ดงันี ้

3.1  หาคา่การสะท้อนแสง (reflectance, ) และการคา่ส่งผา่นแสง(transmittance, ) 
ของพอลิเอทิลีน โดยน าคา่ความเข้มแสงสะท้อน และความเข้มแสงของการสง่ผา่น เฉล่ียทัง้ 5 จดุ 
ในแตล่ะความยาวคล่ืน และคา่ความเข้มแสงท่ีสะท้อนกระจกเงาเฉล่ีย  0I  ไปหาร่วมกบัคา่
สเปกตรัมของแสงตกกระทบจากแหลง่ก าเนิด  0I  ตามความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 1 และสมการท่ี 
2 ตามล าดบั ในล าดบัสดุท้ายคา่การสะท้อนและคา่การส่งผา่นแสงของพอลิเอทิลีนทัง้ 6 ชนิด 25 
ความหนา ท่ีได้จากชดุทดสอบทัง้ 2 ชดุ จะถกูมาหาตามความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 4 เพ่ือท่ีจะหาคา่
การดดูกลืนแสง (absorptance, ) ตอ่ไป  

3.2  วิเคราะห์คา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีนทัง้ 6 ชนิด 25 แบบตวัอย่าง โดยน า
ข้อมลูของคา่คณุสมบตัิทางแสงมาสร้างความสมัพนัธ์กบัคา่ความยาวคล่ืน ในชว่ง 445-600  
นาโนเมตร) และแสดงผลในรูปแบบกราฟ เพ่ือท่ีจะศกึษาพฤตกิรรมการตอบสนองของคา่คณุสมบตัิ
ทางแสงท่ีมีตอ่ลกัษณะทางกายภาพในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีน  

 3.3  ทดสอบประสิทธิภาพของชดุทดสอบ จากการวิเคราะห์คา่คณุสมบตัทิางแสงชว่ง
ความยาวคล่ืน 445–600 นาโนเมตร ของพอลิเอทิลีน ท่ีความหนาแตกตา่งกนัในระดบัไมโครเมตร  
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บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
เพ่ือให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดจากชดุทดสอบถกูน ามา

แยกวิเคราะห์ในส่วนของการออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่คณุสมบตัทิางแสง การวดัคา่
ความเข้มแสงจากชดุทดสอบ และการวิเคราะห์ข้อมลูคา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่
การดดูกลืนแสงของพอลิเอทิลีนท่ีได้จากการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ตอนที่ 1  การออกแบบและสร้างชุดทดสอบวัดค่าคุณสมบัตทิางแสง 

ในงานวิจยัการออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่คณุสมบตัทิางแสง ของพอลิเอทิลีน
ในงานเกษตรกรรม จะออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบวดัคา่
การสง่ผา่นแสง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ในชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง จะใช้แสงจากโคมไฟหลอดแอลอีดี 5 W เป็น
แหลง่ก าเนิดแสง หา่งจากรูรับแสงของเส้นใยแก้วน าแสงชนิดสามทาง 10 เซนตเิมตร การเคล่ือนท่ี
ของแสงจากแหลง่ก าเนิดจะเดนิทางเข้าสูรู่รับแสงของเส้นใยแก้วน าแสงและเกิดการสะท้อนอยูใ่น
เส้นใยแก้วน าแสงโดยไมถ่กูรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก แสงท่ีเดนิทางออกจากเส้นใยแก้วน า
แสงจะเคล่ือนท่ีมายงัแผน่ชืน้งาน เม่ือแสงตกกระทบพลาสตกิพอลิเอทิลีนตวัอยา่งจะมีปริมาณแสง
สว่นหนึง่ท่ีสามารถสะท้อนพลาสตกิพอลิเอทิลีนตวัอยา่งได้ โดยแสงท่ีสะท้อนจะเคล่ือนท่ีเข้าสูรู่รับ
แสงของเส้นใยแก้วน าแสงอีกเส้นหนึง่ท่ีอยูคู่ก่นั (เส้นใยแก้วน าแสงชนิดสามทาง) เข้าสูเ่คร่ืองวดั
ความเข้มแสงรุ่น Surplus BTC-110S  วิเคราะห์ขข้อมลูคา่ความเข้มแสงท่ีความยาวคล่ืน 445-600 
nm เคร่ืองวดัความเข้มแสงรุ่นนีมี้ราคาถกูและหาซือ้ง่ายในท้องตลาด มีขนาดเล็กกะทดัรัดสะดวก
ตอ่การพกพา และชว่งความยาวคล่ืน  445 - 600 nm ยงัเป็นชว่งท่ีพืชใช้ในการสงัเคราะห์แสงอีก
ด้วย (รุ่งรัตน์ วดัตาล, 2553) ในล าดบัสดุท้ายคา่ความเข้มแสงสะท้อนท่ีได้จากการวดัจะถกูบนัทึก
และประมวลผลออกมาด้วยคอมพิวเตอร์  โดยรายละเอียดของอปุกรณ์ท่ีใช้สร้าง และการติดตัง้ชดุ
ทดสอบ แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-1 และ ภาพท่ี 4-2  ตามล าดบั 

1.2  ส าหรับชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง จะใช้แสงจากโคมไฟหลอดแอลอีดี 5 W 
เป็นแหลง่ก าเนิดแสง และวางแหลง่ก าเนิดแสงหา่งจากรูรับแสงของเส้นใยแก้วน าแสงชนิดสามทาง 
10 เซนตเิมตร เชน่เดียวกนักบัชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อน จากนัน้แสงจากแหลง่ก าเนิดจะเดนิ
ทางเข้าสูรู่รับแสงของเส้นใยแก้วน าแสง แล้วเคล่ือนท่ีมายงัแผน่ชืน้งาน เม่ือแสงตกกระทบพลาสตกิ
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พอลิเอทิลีนตวัอยา่งจะมีปริมาณแสงสว่นหนึง่ท่ีสามารถทะลผุา่นพลาสตกิพอลิเอทิลีนตวัอยา่งได้ 
โดยแสงท่ีทะลผุา่นนีจ้ะเคล่ือนท่ีเข้าสูรู่รับแสงของเส้นใยแก้วน าแสงอีกเส้นหนึง่สง่ผา่นแสง เข้าสู่
เคร่ืองวดัความเข้มแสง (Surplus BTC-110S) ในล าดบัสดุท้ายคา่ความเข้มแสงสง่ผา่นท่ีได้จากการ
วดัจะถกูบนัทึกและประมวลผลออกมาด้วยคอมพิวเตอร์  โดยรายละเอียดของอปุกรณ์ท่ีใช้สร้าง 
และการติดตัง้ชดุทดสอบ แสดงได้ดงัภาพท่ี  4-1 และ ภาพท่ี 4-2  ตามล าดบั 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 4-1  อปุกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจยั (ก) เคร่ืองวดัความเข้มแสง รุ่น Surplus BTC-110S 
  (ข) เส้นใยแก้วน าแสงชนิดสามทาง (ค) เส้นใยแก้วน าแสง (ง) ไมโครมิเตอร์ 
  (จ) กล่องครอบกนัแสง (ฉ) คอมพิวเตอร์ (ช) โคมไฟ (ซ) พอลิเอทิลีน  
  (ฌ) ท่ีเสียบชิน้งาน (ญ) กระจกเงา (ฎ) ฐานเหล็ก 

< (ข) 
(ค)> 

< (ก) 

<(ง) 

(ฉ) <(จ) 

<(ช) 
<(ซ)  

<(ฌ) 

<(ฎ) 

^ (ญ) 
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ภาพท่ี 4-2  ชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง 
 (ก) โคมไฟ (ข) เส้นใยแก้วน าแสงชนิดสามทาง (ค) เส้นใยแก้วน าแสง (ง) ฐานเหล็ก  
                 (จ) เคร่ืองวดัความเข้มแสง รุ่น Surplus BTC-110S (ฉ) คอมพิวเตอร์  
 
ตอนที่ 2  การวัดค่าความเข้มแสงของการสะท้อน และการส่งผ่าน ของพอลิเอทลีิน  

เพ่ือหาคา่คณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การ
ดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีนได้อยา่งแมน่ย า ก่อนการวดัคา่ความเข้มแสงของการสะท้อนและการ
สง่ผา่นทกุครัง้ ต้องท าการเก็บข้อมลูความเข้มแสงตกกระทบและสะท้อน  0I  จากแหลง่ก าเนิด 
โดยท าการเปิดแหลง่ก าเนิด ให้แสงตกกระทบเข้ากบัหวัวดัแสง ณ ต าแหนง่ท่ีจะใช้ในการศกึษา
โดยตรง โดยไมมี่วสัดพุอลิเอทิลีนกัน้วดัซ า้ 5 ครัง้ แล้วหาคา่เฉล่ียคา่ความเข้มแสงตกกระทบ 
เพ่ือท่ีจะเก็บไว้ใช้ในการหาหาคา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีนตอ่ไป โดยตวัอยา่งสเปกตรัม
ของแสงตกกระทบ  0I  แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-3    

 (ค)   

 (ก)   

 (ข)   

 (ง)    (จ)    (ฉ)   
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ส าหรับการเก็บข้อมลูความเข้มแสงท่ีสะท้อนผิวพอลิเอทิลีนตวัอยา่งด้วยชดุทดสอบวดั
คา่การสะท้อนแสง เม่ือท าการเก็บข้อมลูสเปกตรัมของแสงท่ีสะท้อนบนกระจกเงาโดยวดัซ า้ 5 ครัง้ 
แล้วหาคา่เฉล่ียคา่ความเข้มแสง แล้วบนัทึกเป็นความเข้มแสงทัง้หมดท่ีสะท้อนได้  0I  ดงัภาพท่ี  
4-3 จากนัน้น าพอลิเอทิลีนท่ีเตรียมไว้ เสียบลงในท่ีเสียบชิน้งาน ปรับเล่ือนไมโครมิเตอร์ไปยงั
ต าแหนง่ท่ีต้องการวดัคา่ความเข้มแสงสะท้อน ท าการวดัคา่ความเข้มแสงสะท้อนท่ีได้ในแตล่ะ
ต าแหนง่ตา่ง ๆ ทัว่ชิน้งาน จ านวน 5 ต าแหนง่ เม่ือครบทกุต าแหนง่แล้วจงึท าการเปล่ียนชิน้งานใน
ชนิดและความหนาถดัไปจนครบ 6 ชนิด 25 ความหนา จากนัน้หาคา่เฉล่ียของความเข้มแสงทัง้ 5 
ต าแหนง่ แล้วบนัทกึเป็นความเข้มแสงสะท้อนออกของพอลิเอทิลีนตวัอยา่ง  rI  ซึง่คา่ความเข้ม
แสงสะท้อนของพอลิเอทิลีน 6 ชนิด 25 ความหนา ได้แสดงไว้ในตารางในภาคผนวก ก ตาราง
ภาคผนวกท่ี ก-1 ถึงตารางภาคผนวกท่ี ก-25 โดยตวัอยา่งสเปกตรัมความเข้มแสงท่ีสะท้อนออกท่ี
ได้จากการวดัด้วยชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสงในบางชนิดของพอลิเอทิลีน และท่ีความหนา
แตกตา่งกนั แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-4 และภาพท่ี 4-5 ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 4-3  สเปกตรัมความเข้มแสงตกกระทบและสะท้อนกระจกเงาจากแหลง่ก าเนิดแสง  
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ภาพท่ี 4-4  สเปกตรัมความเข้มแสงสะท้อนของพอลิเอทิลีน 4 ชนิด ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 

 

 
ภาพท่ี 4-5  สเปกตรัมความเข้มแสงสะท้อนของพอลิเอทิลีน A สีใส ท่ีความหนา 100, 150, 200,   
                 250 และ 300 ไมโครเมตร 
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ในสว่นการเก็บข้อมลูความเข้มแสงสง่ผา่นของพอลิเอทิลีนตวัอยา่งด้วยชดุทดสอบวดัคา่
การสง่ผา่นแสง มีกระบวนการในการเก็บเหมือนกบัการเก็บข้อมลูความเข้มแสงสะท้อนดงัท่ีกลา่ว
มาแล้วในข้างต้น เพียงแตแ่สงท่ีตกกระทบกบัหวัวดัจะเป็นแสงท่ีทะลุสง่ผา่นชิน้งานพอลิเอทิลีน
ตวัอยา่ง ซึง่คา่ความเข้มแสงสง่ผา่นของพอลิเอทิลีน  tI  6 ชนิด 25 ความหนา ท่ีได้จาการวดัด้วย
ชดุทดสอบวดัคา่การสง่ผา่นแสง ได้แสดงไว้ในตารางในภาคผนวก ก ตารางภาคผนวกท่ี ก-1 ถึง
ตารางภาคผนวกท่ี ก-25 โดยตวัอยา่งสเปกตรัมแสงสง่ผา่นท่ีได้จากการวดัด้วยชดุทดสอบวดัคา่
การสง่ผา่นแสงในบางชนิดของพอลิเอทิลีน และท่ีความหนาแตกตา่งกนั แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-6 และ 
ภาพท่ี 4-7 ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 4-6  สเปกตรัมความเข้มแสงสง่ผา่นของพอลิเอทิลีน 4 ชนิด ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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จะสงัเกตเห็นได้ว่าข้อมลูทางสเปกตรัมของการสะท้อนและการสง่ผา่นแสงจากชดุ

ทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง และชดุทดสอบวดัคา่การส่งผา่นแสงมีความแตกตา่งกนั เป็นท่ี
นา่สนใจสิ่งท่ีสงัเกตได้จากผลการทดลองอยา่งมาก เม่ือชนิดและความหนาของพอลิเอทิลีน
ตวัอยา่งเปล่ียนไป เพ่ือท่ีจะให้เข้าใจถึงพฤติกรรมทางแสงของพอลิเอทิลีนมากขึน้ ข้อมลูสเปกตรัมท่ี
ได้จากการวดัจะถกูน าไปหาคา่การสะท้อนแสง การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง ในล าดบั
ถดัไป 
 
ตอนที่ 3  การหาค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง และค่าการดูดกลืนแสงของพอลิเอ

ทลีิน และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1  การหาค่าการสะท้อนแสง   

คา่ความเข้มแสงท่ีสะท้อนออกมาจากพอลิเอทิลีนตวัอยา่ง rI ท่ีได้จากการวดัด้วยชดุ
ทดสอบ จะถกูน าไปหาร่วมกบัคา่สเปกตรัมของแสงตกกระทบและสะท้อนกระจกเงา  0I  จาก
แหลง่ก าเนิดตามความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 1เพ่ือท่ีจะหาคา่การสะท้อนแสง  ρ  ได้คา่แสดงใน
ภาคผนวก ข ตารางภาคผนวกท่ี ข-1 ถึงตารางภาคผนวกท่ี ข-5 โดยกราฟความสมัพนัธ์ของคา่การ
สะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืนในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีนแสดงได้ดงัภาพท่ี 4-8 ถึง ภาพท่ี 4-13 

 
ภาพท่ี 4-7  สเปกตรัมความเข้มแสงสง่ผา่นของพอลิเอทิลีน A สีใส ท่ีความหนา 100, 150, 200,   
                 250 และ 300 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-8  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน A 
                  สีใส ท่ีความหนา 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300 และ 600 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-9  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน B  
                  สีส้ม ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร  
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ภาพท่ี 4-10  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน C         
                    สีขาว ท่ีความหนา 200 และ 300 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-11  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน D  
                   สีด า ท่ีความหนา 150, 200, 220, 280, 300, 500 และ 650 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-12  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืนของพอลิเอทิลีน E  
                    สีเงินด า ท่ีความหนา 25, 28, 30, 40, 100 และ 300 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-13  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน F  
                    สีขาวด า ท่ีความหนา 300 ไมโครเมตร 
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3.2  การหาค่าการส่งผ่านแสง  
ความเข้มแสงการสง่ผา่นออกจากพอลิเอทิลีนตวัอยา่ง  tI ท่ีได้จากการวดัด้วยชดุ

ทดสอบ จะถกูน าไปหาร่วมกบัคา่สเปกตรัมของแสงตกกระทบ  0I  จากแหลง่ก าเนิดตาม
ความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 2 เพ่ือท่ีจะหาคา่การสง่ผา่นแสง  τ  ได้คา่แสดงในภาคผนวก ข ตาราง
ภาคผนวกท่ี ข-1 ถึงตารางภาคผนวกท่ี ข-5 โดยกราฟความสมัพนัธ์ของคา่การสง่ผา่นแสงกบัความ
ยาวคล่ืนในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีนแสดงได้ดงัภาพท่ี 4-14 ถึง ภาพท่ี 4-19 

 

 
ภาพท่ี 4-14  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีนชนิด A  
                    สีใส ท่ีความหนา 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300 และ 600 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-15  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน B  
                    สีส้ม ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-16  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน C  
                   สีขาว ท่ีความหนา 200 และ 300 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-17  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน D  
                    สีด า ท่ีความหนา 150, 200, 220, 280, 300, 500 และ 650 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-18  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน E   
                   สีเงินด า ท่ีความหนา 25, 28, 30, 40, 100 และ 300 ไมโครเมตร 
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3.3  การหาค่าการดูดกลืนแสง   
ข้อมลูของคา่การสะท้อนแสง และคา่การสง่ผา่นแสง ท่ีหาได้จากตอนท่ี 3.2 และ ตอนท่ี 

3.3  จะถกูน ามาสร้างความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 4 เพ่ือท่ีจะหาคา่การดดูกลืนแสง   ได้คา่แสดง
ในภาคผนวก ข ตารางภาคผนวกท่ี ข-1 ถึงตารางภาคผนวกท่ี ข-5 โดยความสมัพนัธ์ของคา่การ
ดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืนในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีนแสดงได้ดงัภาพท่ี 4-20 ถึง ภาพท่ี 4-25 

 
ภาพท่ี 4-19  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน F 
                   สีขาวด า ท่ีความหนา 300 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-20  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน A  
                    สีใส ท่ีความหนา 90, 100, 110, 150, 200, 250, 300 และ 600 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-21  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน B  
                    สีส้ม ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-22  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน C 
                   สีขาว ท่ีความหนา 200 และ 300 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-23  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน D 
                   สีด า ท่ีความหนา 150, 200, 220, 280, 300, 500 และ 650 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-24  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน E   
                   สีเงินด า ท่ีความหนา 25, 28, 30, 40, 100 และ 300 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-25  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การการดดูกลืนกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน F 
                   สีขาวด า ท่ีความหนา 300 ไมโครเมตร 
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ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัทัง้หมด จะเห็นได้วา่คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และ
คา่การดดูกลืนแสง (Absoptance) ท่ีหาได้จากชดุทดสอบ ขึน้อยูก่บัปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ 
ชนิดของพอลิเอทิลีน และความหนาของพอลิเอทิลีน ดงันัน้เพ่ือท่ีจะให้เข้าใจถึงพฤตกิรรมทางแสง
ของพอลิเอทิลีนให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ การวิเคราะห์คา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีนจงึแบง่
ออกเป็น 2 ประเดน็ท่ีส าคญั คือ  ผลของชนิดพอลิเอทิลีนท่ีมีตอ่คา่คณุสมบตัทิางแสง และ ผลของ
ความหนาท่ีมีตอ่คา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีน โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี  ้

 
3.4  ผลของชนิดพอลิเอทิลีนท่ีมีต่อค่าคุณสมบัตทิางแสง 
เพ่ือท่ีให้การวิเคราะห์มีความถกูต้องและเป็นผลมาจากชนิดของพอลิเอทินลีนเท่านัน้ 

โดยไมมี่ผลของความหนาเข้ามาเก่ียวข้อง ดงันัน้ในสว่นนีจ้งึเลือกวิเคราะห์ข้อมลูคา่คณุสมบตัทิาง
แสง ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร หรือใกล้เคียง โดยคา่ของการสะท้อน การสง่ผา่น และการ
ดดูกลืนแสง ในแตล่ะชนิดของพอลิเอทินท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-26 ถึง  
ภาพท่ี 4-31  
 

 
ภาพท่ี 4-26  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน A                  
                    สีใส ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผ่านแสง คา่การดดูกลืนแสง 
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ภาพท่ี 4-27  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืนข องพอลิเอทิลีน B  
                    สีส้ม ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-28  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน C  
                    สีขาว ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผ่านแสง คา่การดดูกลืนแสง 
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ภาพท่ี 4-29  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน D 
                    สีด า ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-30  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน E 
                   สีเงินด า ท่ีความหนา 300 ไมโครเมตร 
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คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผ่านแสง คา่การดดูกลืนแสง 
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ข้อมลูจากกราฟทัง้หมดข้างต้นแสดงให้เห็นวา่คา่คณุสมบตัิทางแสงท่ีเปล่ียนแปลงมี

ความสอดคล้องกบัคณุสมบตัทิางกายภาพของพอลิเอทิลีนในแตล่ะชนิดเป็นอย่างดี เชน่ พอลิเอ
ทิลีน (A) มีความใสจงึยินยอมให้แสงทะลผุา่นได้ดีคา่การสง่ผา่นของแสงจงึสงู ในทางตรงกนัข้าม
พอลิเอทิลีนสีขาว (C) มีการสะท้อนของแสงคอ่นข้างมาก และพอลิเอทิลีนสีด า (D)  มีคณุสมบตัิ
การดดูกลืนแสงสงู  จงึท าให้พอลิเอทิลีนทัง้สอง ชนิดนีมี้คา่การสง่ผา่นของแสงต ่า ส าหรับพอลิเอ
ทิลีนสีส้ม (B) นัน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นกบัความยาวคล่ืนแสงจะมีความเป็นเชิงเส้น
น้อยกวา่พอลีเอทิลีนชนิดอ่ืน ซึง่นา่จะเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางแสงของตวัเลือกแสง (Photo 
selective) ท่ีมีเฉพาะในพอลิเอทิลีนสีส้ม นัน่เอง 

เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ าแนกชนิดของพอลิเอทิลีนด้วย
กระบวนการวิเคราะห์คา่คณุสมบตัทิางแสงของชดุทดสอบมากย่ิงขึน้ ข้อมลูคา่คณุสมบตัทิางแสง
ในแตล่ะชนิดท่ีความหนาเดียวกนั คือ 200 ไมโครเมตร จะถกูน ามาเปรียบเทียบ โดยความสมัพนัธ์
คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง ในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีน แสดง
ได้ดงัภาพท่ี 4-32 ถึง ภาพท่ี 4-34 ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 4-31  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่คณุสมบตัทิางแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน F 
                    สีขาวด า ท่ีความหนา 300 ไมโครเมตร 
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คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผ่านแสง คา่การดดูกลืนแสง 
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ภาพท่ี 4-32  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน 
                    4 ชนิด ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-33  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน 
                    4 ชนิด ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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พอลเิอทลิีน C สีขาว พอลเิอทลิีน B สีส้ม 
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จากภาพท่ี 4-32 ถึง ภาพท่ี 4-34 คา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีหาได้จากชดุทดสอบท่ีออกแบบ

และสร้างขึน้ แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งท่ีชดัเจน สามารถจ าแนกชนิดของพอลิเอทินลีนได้ดี ใน
แตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีน เชน่ คา่การสง่ผา่นของแสงมีคา่สงูท่ีสดุในพอลิเอทิลีนสีใส (A) จากนัน้
คา่จะลดลงในพอลิเอทิลีนสีส้ม (B) พอลิเอทิลีนสีขาว (C) ตามล าดบั และคา่เหลือน้อยท่ีสดุในพอลิ
เอทิลีนสีด า (D) ซึง่ข้อมลูคา่การสง่ผา่นของแสงท่ีเปล่ียนแปลงไปนีมี้ความสอดคล้องกบัคณุสมบตัิ
ทางกายภาพดงัท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 

เม่ือพิจารณาคา่การสะท้อนแสงให้ดีจะสงัเกตเห็นได้วา่ท่ีความยาวคล่ืนแสงชว่งต ่า ๆ 
(460-500 nm) พอลิเอทิลีนทกุชนิดจะมีคา่การสะท้อนแสงสงูหรือสะท้อนแสงได้ดี  ซึง่นา่จะเป็นผล
มาจากสารเคลือบปอ้งกนัรังสีอลัตราไวโอเลต (UV stabilizer) บนผิวของพอลิเอทิลีน ซึง่มี
คณุสมบตัสิะท้อนแสงยา่นพลงังานสงู หรือความยาวคล่ืนสัน้ ได้เป็นอย่างดีนัน้เอง 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-34  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน 
                   4 ชนิด ท่ีความหนา 200 ไมโครเมตร 
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พอลเิอทลิีน A สีใส พอลเิอทลิีน D สีด า 
พอลเิอทลิีน C สีขาว พอลเิอทลิีน B สีส้ม 
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3.5  ผลของความหนาที่มีต่อค่าคุณสมบัตทิางแสงของพอลิเอทลีิน 
เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของชดุทดสอบมากย่ิงขึน้ ในหวัข้อ

นีจ้งึท าการพิจารณาคา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความหนาของพอลิเอทิลีน โดยเลือก
ศกึษาพอลิเอทิลีน A สีใส ท่ีความหนาแตกตา่งกนัเป็น 100, 150, 200, 250 และ 300 ไมโครเมตร
ตามล าดบั ผลการทดสอบพบวา่ชดุทดสอบนีส้ามารถจ าแนกคา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีน
ท่ีความหนาแตกตา่งกนัได้เป็นอยา่งดี โดยความสมัพนัธ์คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และ
คา่การดดูกลืนแสง ในแตล่ะความหนาของพอลิเอทิน A แสดงได้ดงัภาพท่ี 4-35 ถึง ภาพท่ี 4-37 
ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 4-35  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน A                             
                    ท่ีความหนา 100, 150, 200, 250 และ 300 ไมโครเมตร 
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ภาพท่ี 4-36  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นของแสงกบัความยาวคล่ืน  ของพอลิเอทิลีน A 
                   ท่ีความหนา 100, 150, 200, 250 และ 300 ไมโครเมตร 
 

 
ภาพท่ี 4-37  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การดดูกลืนของแสงกบัความยาวคล่ืน ของพอลิเอทิลีน A 
                    ท่ีความหนา 100, 150, 200, 250 และ 300 ไมโครเมตร 
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เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ความหนาของวสัดจุะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการ
สง่ผา่นของแสง โดยความหนาเพิ่มคา่การดดูกลืนแสงก็จะเพิ่มขึน้ด้วย คา่การสง่ผา่นของแสงก็จะ
ลดลง โดยข้อมลูคา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีมีความหนาแตกตา่งกนั ซึง่หาได้จากคา่ความเข้มแสงท่ีวดั
ได้ด้วยชดุทดสอบทัง้ 2 ชดุ พบวา่มีการตอบสนองตอ่ความหนาของพอลิเอทิลีนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัไมโครเมตรได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้วา่คา่การสง่ผา่นของแสงมีคา่ลดลง 
คา่การดดูกลืนแสงเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนเม่ือความหนาของพอลิเอทิลีนเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงของ
คา่คณุสมบตัิทางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง เม่ือ
เทียบกบัความยาวคล่ืนมีแนวโน้มไปในทางเดียวกนัในทกุ ๆ ความหนาของพอลิเอทิลีน A ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงความแมน่ย าในการวดัของชดุทดสอบอีกด้วย นัน้คือสารชนิดเดียวกนัต้องมีการสนองกบั
ความยาวคล่ืนแสงในลกัษณะเดียวกนั 

แตเ่ป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ความหนามีผลต่อการสะท้อนแสงของวสัดพุอลิเอทีน คา่การ
สะท้อนแสงลดลงเม่ือความหนาเพิ่มขึน้ ซึง่ขดัตอ่ความเข้าใจพืน้ฐาน เพราะการสะท้อนของแสง
ขึน้อยู่กบัคณุสมบตัเิชิงผิวของวสัด ุความหนาไมค่วรมีผลตอ่การสะท้อนของแสงในวสัดเุดียวกนั ซึง่
ถ้าอธิบายด้วยลกัษณะทางกายภาพของผิวพอลิเอทิลีน (ความขรุขระ) ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะความ
หนาก็ยงัไมมี่ความชดัเจนนกั เพราะความขรุขระของผิวชิน้งานมีความไมแ่นน่อน จงึไมค่วรเป็น
สาเหตท่ีุท าให้คา่การสะท้อนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนัได้ คือ คา่การสะท้อนลดลงเม่ือ
ความหนาของพอลิเอทิลีนเพิ่มขึน้ สมมตฐิานอยา่งหนึง่ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์นีไ้ด้ก็คือ 
การสะท้อนท่ีผิวของพอลิเอทิลีนเป็นการสะท้อนแบบหลายรอยตอ่ เพราะท่ีผิวพอลิเอทิลีนมีการ
เคลือบสารตา่ง ๆ ไว้หลายชัน้ คือ สารปอ้งกนัการเส่ือมจากรังสีอลัตราไวโอเลตคือ (UV stabilizer)
สารคดัเลือกความยาวคล่ืนแสงท่ีสง่ผา่นได้ (Photo Selective) สารท่ีท าให้พอลิเอทิลืนมีสีตา่ง ๆ 
(Masterbatch) ดงันัน้ความเข้มแสงท่ีน ามาหาคา่การสะท้อนแสงเกิดจากการรวมกนัของแสง
สะท้อนท่ีผิวพอลิเอทิลีน และการการสะท้อนท่ีรอยตอ่ตา่ง ๆ บนชัน้ฟิล์มพลาสตกิพอลิเอทิลีน เม่ือ
ความหนาของพอลิเอทิลีนหรือวสัดเุคลือบผิวเพิ่มขึน้จะท าให้แสงสะท้อนจากผิวรอยตอ่ลดลง 
ความเข้มแสงสะท้อนท่ีมาจากผิวรอยตอ่ของชัน้ตา่ง ๆ จะถกูดดูกลืนสงูขึน้เม่ือเดินทางผา่นตวักลาง
ท่ีหนาขึน้ สง่ผลให้คา่ความเข้มแสงสะท้อนรวมลดลง และท าให้การหาคา่การสะท้อนแสงลดลงเม่ือ
ความหนาของพอลิเอทิลีนเพิ่มขึน้ 
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บทที่ 5 
อภปิรายและสรุปผล 

 
 การวิจยันีเ้พ่ือศกึษาคา่คณุสมบตัทิางแสงของพอลิเอทิลีนในงานเกษตรกรรม 6 ชนิด 25 
ความหนา โดยท าการออกแบบและสร้างชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง ชดุทดสอบวดัคา่การ
สง่ผา่นแสง ข้อมลูทางสเปกตรัมความเข้มแสงสะท้อน และความเข้มแสงสง่ผา่นท่ีวดัได้จากชดุ
ทดสอบ จะถกูน ามาค านวณหาคา่คณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง 
และคา่การดดูกลืนแสง และน าคา่ท่ีได้จากการค านวณมาวิเคราะห์ เพ่ือศกึษาคณุสมบตัทิางแสง
ของพอลิเอทิลีนตอ่ไป  
 
อภปิรายผล 

จากผลการทดลองแสดงเห็นวา่คา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีเปล่ียนแปลงมีความสอดคล้อง
กบัคณุสมบตัิทางกายภาพของพอลิเอทิลีนในแตล่ะชนิดเป็นอยา่งดี เชน่ พอลิเอทิลีน (A) มีความ
ใสจงึยินยอมให้แสงทะลผุ่านได้ดีคา่การสง่ผา่นของแสงจึงสงู ในทางตรงกนัข้ามพอลิเอทิลีนสีขาว 
(C) มีการสะท้อนของแสงคอ่นข้างมาก และพอลิเอทิลีนสีด า (D) มีคณุสมบตัิการดดูกลืนแสงสงู  
จงึท าให้พอลิเอทิลีนทัง้สอง ชนิดนีมี้คา่การสง่ผา่นของแสงต ่า ส าหรับพอลิเอทิลีนสีส้ม (B) นัน้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสง่ผา่นกบัความยาวคล่ืนแสงจะมีความเป็นเชิงเส้นน้อยกวา่พอลีเอ
ทิลีนชนิดอ่ืน ซึง่นา่จะเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางแสงของตวัเลือกแสง (Photo selective) ท่ีมี
เฉพาะในพอลิเอทิลีนสีส้ม 

คา่คณุสมบตัิทางแสงท่ีค านวณได้จากชดุทดสอบท่ีออกแบบและสร้างขึน้ แสดงให้เห็น
ถึงความแตกตา่งท่ีชดัเจน สามารถจ าแนกชนิดของพอลิเอทินลีนได้ดี ในแตล่ะชนิดของพอลิเอทิลีน 
เชน่ คา่การสง่ผา่นของแสงมีคา่สงูท่ีสดุในพอลิเอทิลีนสีใส (A) จากนัน้คา่จะลดลงในพอลิเอทิลีนสี
ส้ม (B) พอลิเอทิลีนสีขาว (C) ตามล าดบั และคา่เหลือน้อยท่ีสดุในพอลิเอทิลีนสีด า (D) ซึง่ข้อ
มลูคา่การสง่ผา่นของแสงท่ีเปล่ียนแปลงไปนีมี้ความสอดคล้องกบัคณุสมบตัิทางกายภาพ 

คา่คณุสมบตัิทางแสงท่ีได้มีการตอบสนองตอ่ความหนาของพอลิเอทิลีนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัไมโครเมตร (µm) ได้เป็นอยา่งดี โดยจะเห็นได้วา่คา่การสง่ผา่นของแสงมีคา่
ลดลง คา่การดดูกลืนแสงเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจนเม่ือความหนาของพอลิเอทิลีนเพิ่มขึน้ การ
เปล่ียนแปลงของคา่คณุสมบตัทิางแสง ได้แก่ คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การ
ดดูกลืนแสง เม่ือเทียบกบัความยาวคล่ืนมีแนวโน้มไปในทางเดียวกนัในทกุ ๆ ความหนาของพอลิเอ
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ทิลีน A ซึง่แสดงให้เห็นถึงความแมน่ย าในการวดัของชดุทดสอบอีกด้วย นัน้คือสารชนิดเดียวกนั
ต้องมีการสนองกบัความยาวคล่ืนแสงในลกัษณะเดียวกนั 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการวิเคราะห์ทัง้หมดสามารถสรุปผลงานวิจยัได้เป็นสองแนวทางตาม
วตัถปุระสงค์  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกแบบและสร้างชุดทดสอบส าหรับวัดค่าคุณสมบัตทิางแสง 
เม่ือพิจารณาตามลกัษณะทางกายภาพของชดุทดสอบ จากการออกแบบและสร้างชุด

ทดสอบวัดค่าการสะท้อนแสง และชุดทดสอบวัดค่าการส่งผ่านแสงของพอลิเอทิลีนในงาน
เกษตรกรรม จะเห็นได้ว่าชดุทดสอบท่ีสร้างขึน้มานี ้ราคาถกูและประกอบใช้ได้ง่าย เหมาะกบัการ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ และวดัค่าคณุสมบตัิทางแสงของพอลิเอทิลีน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ค่อนข้างสูง สามารถปรับเปล่ียนระบบวัดให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของชิน้งานได้ในทุก
รูปแบบ ราคาถูก และยังเป็นชุดทดสอบเอนกประสงค์ท่ีสามารถวัดค่าการส่งผ่านแสง ค่าการ
สะท้อนแสง และคา่การดดูกลืนแสง ของพอลิเอทิลีนได้ในคราวเดียวกนั ซึ่งเคร่ืองมือวดัในลกัษณะ
นีห้าได้ยากในท้องตลาดและมีราคาคอ่นข้างสงู  

2. การวิเคราะห์และทบสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ 
เม่ือพิจารณาผลการใช้ชดุทดสอบวิเคราะห์กบัชิน้งานจริง จะเห็นได้วา่ชดุทดสอบมี

ความสามารถในการแยกแยะและชีช้ดัถึงคณุลกัษณะทางกายภาพของพอลิเอทิลีนได้เป็นอย่างดี  
มีการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของพอลิเอทิลีนได้ดี ซึง่สงัเกตได้จากคา่
คณุสมบตัทิางแสงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของพอลิเอทิลีน ส าหรับผลของความหนาท่ีเปล่ียนไป
ของพอลิเอทิลีนก็แสดงให้เห็นแล้ววา่ชดุทดสอบท่ีสร้างขึน้มานีส้ามารถค านวณคา่คณุสมบตัทิาง
แสงท่ีสอดคล้องกบัความหนาท่ีเปล่ียนไปได้เป็นอย่างดี และชีช้ดัถึงความแตกตา่งของพอลิเอทิลีน
ในแตล่ะความหนาได้ แตเ่ม่ือลองพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้วา่คา่คณุสมบตัทิางแสงในชว่ง
ความยาวคล่ืนต ่า (400-450 นาโนเมตร) มีคา่ท่ีแปรปรวนไมส่ามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ซึ่งนา่จะ
เป็นผลมาจากท่ีช่วงความยาวคล่ืนต ่าแหลง่ก าเนิดแสงมีคา่ความเข้มแสงต ่ามากจนไมเ่พียง
พอท่ีจะน ามาค านวณหาคา่คณุสมบตัทิางแสงท่ีแมน่ย าได้ ส าหรับความแมน่ย าของชุดทดสอบนัน้
สามารถสงัเกตได้จากการเปล่ียนแปลงของคา่คณุสมบตัิทางแสง เม่ือเทียบกบัความยาวคล่ืนมี
แนวโน้มไปในทางเดียวกนัในทกุ ๆ ความหนาของพอลิเอทิลีน  ซึง่แสดงให้เห็นถึงความแมน่ย าใน
การวดัของชดุทดสอบได้ในระดบัหนึง่ นัน้คือสารชนิดเดียวกนัมีการสนองกบัความยาวคล่ืนแสงใน
ลกัษณะเดียวกนั แตใ่นอนาคตข้อมลูท่ีได้จากการวดัด้วยชดุทดสอบท่ีสร้างขึน้มานีส้ามารถน าไป
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สอบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัคณุสมบตัทิางแสงมาตรฐาน และใช้หลกัทางสถิตหิาคา่ความแมน่ย าใน
การวดัของชดุทดสอบได้ 

จากการวิเคราะห์ทัง้สองหวัข้อข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่าชดุทดสอบทางแสงทัง้สอง
แบบท่ีพฒันาขึน้มานี ้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และน าข้อมลูท่ีได้
จากการวดัไปใช้ประโยชน์ในการเลือกพอลิเอทิลีนคลมุดนิและคลมุโรงเรือนพืชให้เหมาะสมตอ่การ
เจริญเตบิโตของพืชตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเลือกใช้แหลง่ก าเนิดท่ีมีคา่ความเข้มแสงสงูพอตอ่การวิเคราะห์ในย่านของความ
ยาวคล่ืนท่ีเราสนใจ เชน่ หลอดไฟฮาโลเจน 
 2.  ชดุทดสอบควรผา่นการสอบเทียบจากเคร่ืองมือวดัคา่คณุสมบตัทิางแสงมาตรฐาน 
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คา่ความเข้มแสงท่ีวดัได้จากชดุทดสอบวดัคา่การสะท้อนแสง 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-1  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 90 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 6790 6998 6684 6759 7035 6853 9121 434 430 431 426 413 427 1983 
446 7324 7563 7251 7313 7559 7402 9887 442 445 424 430 415 431 2212 
447 7884 8062 7812 7808 8218 7957 10537 444 434 436 433 439 437 2391 
448 8489 8713 8426 8483 8799 8582 11447 463 477 448 461 452 460 2507 
449 9172 9451 9091 9150 9633 9300 12366 467 493 478 488 475 481 2614 
450 9686 9957 9697 9675 10170 9837 13107 473 484 481 501 465 481 2840 
451 10225 10534 10206 10200 10700 10373 13828 505 510 501 500 484 500 3006 
452 10906 11167 10844 10815 11397 11026 14648 490 508 510 514 491 503 3138 
453 11284 11653 11252 11280 11885 11471 15240 508 507 514 502 496 505 3133 
454 11812 12155 11854 11890 12509 12044 15977 513 525 530 519 504 518 3262 
455 12024 12413 11994 12121 12688 12248 16256 513 515 525 515 511 516 3234 
456 12193 12540 12126 12260 12696 12363 16458 518 528 530 525 512 523 3306 
457 12434 12819 12502 12603 13051 12682 16788 535 532 534 527 526 531 3287 
458 12542 12921 12580 12609 13276 12786 16983 532 546 536 546 526 537 3301 
459 12512 12890 12554 12597 13218 12754 16828 535 564 538 534 521 538 3174 
460 12400 12832 12452 12535 13176 12679 16763 545 557 557 553 522 547 3206 
461 12177 12538 12272 12313 12886 12437 16462 540 559 532 557 519 541 3124 
463 11727 12118 11839 11943 12559 12037 15915 557 569 545 550 538 552 2965 
464 11396 11757 11459 11613 12176 11680 15372 537 538 530 534 511 530 2894 
465 11217 11515 11291 11411 11888 11464 15080 517 543 518 535 513 525 2865 
466 11023 11382 11126 11224 11739 11299 14866 523 528 518 515 503 517 2754 
467 10782 11076 10878 10921 11369 11005 14476 529 552 531 533 511 531 2793 
468 10742 11077 10796 10884 11399 10980 14352 525 531 520 513 500 518 2742 
469 10526 10845 10627 10754 11155 10781 14136 515 532 510 518 497 514 2715 
470 10351 10726 10501 10605 11120 10661 13956 525 532 517 518 492 517 2682 
471 10349 10623 10447 10521 11071 10602 13886 510 534 520 520 510 519 2666 
472 10246 10568 10334 10413 10889 10490 13740 528 541 526 529 515 528 2724 
473 10228 10561 10315 10364 10936 10481 13717 525 532 522 507 503 518 2616 
474 10228 10616 10353 10537 11074 10562 13770 515 516 508 520 498 511 2671 
475 10257 10551 10219 10419 10829 10455 13636 504 526 509 517 499 511 2697 
476 10241 10547 10345 10390 10888 10482 13768 513 519 515 514 501 512 2700 
477 10249 10561 10373 10481 10920 10517 13748 513 521 518 519 509 516 2673 
478 10355 10625 10382 10473 10953 10557 13745 524 514 529 515 508 518 2749 
479 10263 10609 10286 10355 10929 10488 13687 526 524 521 520 489 516 2729 
480 10360 10636 10444 10483 10973 10579 13790 527 527 517 515 509 519 2764 
481 10377 10685 10344 10497 10972 10575 13815 524 526 512 522 501 517 2804 
482 10371 10741 10433 10540 10980 10613 13849 526 535 514 518 511 521 2838 
483 10471 10748 10566 10646 11172 10721 13970 520 519 505 531 520 519 2845 
484 10543 10894 10685 10691 11248 10812 14042 516 538 539 515 515 525 2910 
485 10530 10944 10700 10768 11262 10841 14154 528 529 523 521 509 522 2911 
486 10773 11145 10870 10945 11452 11037 14401 536 538 532 522 520 530 2998 
487 10905 11281 11019 11112 11619 11187 14514 524 542 526 550 520 532 3122 
488 10981 11360 11024 11179 11714 11251 14679 515 545 521 538 523 528 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 11133 11588 11274 11323 11859 11435 14939 528 542 520 538 506 527 3169 
490 11371 11761 11511 11536 12105 11657 15203 541 534 538 539 536 537 3241 
491 11617 11966 11736 11809 12370 11900 15520 543 556 549 539 529 543 3357 
492 11833 12268 12003 12098 12692 12179 15911 566 590 561 579 549 569 3506 
493 12205 12575 12265 12420 13021 12497 16307 560 560 550 552 540 553 3565 
494 12451 12936 12587 12751 13375 12820 16702 566 558 548 560 545 555 3580 
495 12765 13251 12865 12962 13636 13096 17138 544 574 557 561 545 556 3670 
496 13190 13579 13186 13277 13966 13439 17561 559 573 558 564 524 556 3795 
497 13524 13880 13506 13698 14345 13791 18016 565 577 565 565 543 563 3867 
498 13926 14379 14036 14122 14825 14258 18628 585 599 564 590 556 579 3978 
499 14271 14692 14389 14544 15122 14603 19069 590 583 587 574 566 580 4159 
500 14582 15142 14744 14971 15567 15001 19598 602 600 599 588 578 593 4233 
501 15124 15494 15100 15323 16005 15409 20136 596 601 591 583 574 589 4316 
502 15532 16062 15565 15744 16367 15854 20670 617 626 584 598 596 604 4427 
503 15983 16590 16174 16177 16988 16382 21358 620 629 593 594 597 606 4637 
504 16468 16983 16594 16719 17550 16863 22022 633 645 638 626 613 631 4716 
505 16990 17561 17093 17259 18136 17408 22699 619 636 614 612 598 616 4768 
506 17519 18160 17705 17849 18569 17960 23446 644 634 616 636 607 628 4972 
507 18032 18553 18021 18274 19079 18392 23979 650 638 641 648 619 639 4987 
508 18654 19288 18682 18900 19744 19054 24882 634 670 647 644 630 645 5232 
509 19176 19735 19225 19483 20230 19570 25572 654 677 649 651 633 653 5308 
510 19736 20392 19804 19987 20808 20145 26358 664 671 662 655 651 661 5442 
511 20181 20889 20203 20488 21421 20636 26875 665 674 666 670 644 664 5495 
512 20837 21481 20839 21191 22086 21287 27775 673 694 674 676 671 678 5664 
513 21278 22022 21329 21670 22544 21769 28419 684 709 684 675 664 683 5739 
514 21905 22580 21847 22160 23149 22328 29142 730 737 718 740 702 725 5938 
515 22468 23088 22403 22741 23686 22877 29839 713 739 707 721 693 715 6003 
516 22796 23566 22915 23338 24225 23368 30473 721 743 722 721 690 719 6111 
517 23272 24085 23348 23699 24645 23810 31053 719 735 723 738 683 719 6193 
518 23742 24595 23926 24252 25166 24336 31708 739 760 736 754 717 741 6293 
519 24358 25001 24300 24736 25714 24822 32311 741 759 728 736 697 732 6380 
520 24667 25566 24790 25211 26098 25266 32915 752 770 745 756 709 746 6397 
521 25147 25927 25071 25617 26620 25676 33433 771 778 757 748 738 758 6437 
522 25459 26477 25442 26050 26932 26072 33892 735 754 733 746 723 738 6613 
523 25926 26715 25888 26521 27241 26458 34536 759 771 749 760 734 755 6656 
524 26130 27110 26318 26856 27675 26818 34904 756 767 740 764 735 752 6674 
525 26624 27566 26693 27179 28222 27257 35418 765 775 745 759 734 755 6837 
526 27028 27906 26973 27509 28592 27602 35876 765 778 746 750 722 752 6803 
527 27501 28341 27513 28036 29097 28098 36476 779 797 772 782 754 777 6896 
528 27917 28607 27801 28389 29373 28418 36960 771 796 759 782 744 770 6902 
529 28126 29048 28147 28716 29841 28775 37453 775 794 766 784 752 774 7022 
530 28711 29431 28593 29181 30263 29236 37978 787 791 778 768 763 777 7036 
531 29124 30098 29003 29642 30717 29717 38483 771 799 774 785 770 780 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-1  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 29524 30465 29420 30108 31115 30126 39040 779 807 775 784 764 782 7108 
533 29995 30835 29872 30534 31716 30590 39598 784 814 769 790 752 782 7263 
534 30420 31465 30214 30986 32096 31036 40207 800 831 795 806 780 802 7317 
535 31032 32043 30856 31565 32701 31640 40855 808 845 799 811 786 810 7402 
536 31564 32511 31461 32060 33250 32169 41530 816 834 799 816 783 810 7500 
537 32003 32984 31717 32575 33679 32592 42123 809 825 811 821 784 810 7536 
538 32585 33580 32549 33261 34256 33246 42940 836 844 818 817 806 824 7740 
539 33147 34278 32980 33879 34880 33833 43592 853 860 840 841 832 845 7690 
540 33701 34675 33554 34345 35301 34315 44227 835 855 823 824 808 829 7797 
541 34359 35385 34239 35101 36117 35040 44974 858 874 826 857 833 850 8029 
542 34953 35971 34614 35484 36564 35517 45726 852 871 832 859 832 849 8012 
543 35380 36551 35201 36229 37281 36128 46344 866 884 838 867 841 859 8149 
544 36106 37256 35775 36984 37901 36804 47144 872 898 867 884 841 873 8340 
545 36804 37716 36373 37466 38584 37389 47854 863 880 861 891 843 868 8372 
546 37184 38457 37017 37949 39259 37973 48616 884 920 870 877 859 882 8533 
547 38009 39092 37531 38884 39913 38686 49509 888 917 875 913 869 893 8633 
548 38400 39649 38012 39308 40350 39144 50026 894 930 892 914 881 902 8830 
549 39125 40332 38635 39918 41008 39803 50741 910 955 905 909 873 910 8801 
550 39840 40827 39229 40428 41608 40386 51472 922 958 911 940 883 922 9075 
551 40386 41458 39816 41110 42185 40991 52115 940 969 926 955 913 941 9159 
552 40891 42103 40294 41592 42679 41512 52727 924 965 906 948 906 930 9166 
553 41357 42630 40867 42014 43206 42015 53352 934 976 932 942 918 940 9408 
554 41852 42986 41334 42580 43635 42477 53795 948 974 942 962 913 948 9327 
555 42277 43514 41738 43022 43983 42907 54448 966 962 945 965 945 956 9539 
556 42625 43895 42078 43534 44560 43338 54860 981 1012 958 975 928 971 9530 
557 42939 44304 42403 43887 44861 43679 55294 975 1002 959 987 943 973 9687 
558 43281 44487 42638 44209 45068 43937 55576 987 1016 967 988 948 981 9788 
559 43549 44927 42969 44580 45484 44302 55966 990 1011 985 987 959 986 9702 
560 43860 45148 43152 44721 45789 44534 56260 987 1006 982 997 953 985 9825 
561 44153 45269 43467 45060 46067 44803 56462 996 1053 988 992 974 1001 9913 
562 44349 45552 43684 45166 46171 44984 56744 1012 1022 981 1011 971 999 9878 
563 44702 45961 43837 45551 46433 45297 57057 1062 1057 1035 1049 1022 1045 10000 
564 44861 46235 44055 45695 46788 45527 57263 1024 1035 1000 1035 991 1017 10073 
565 44945 46108 44187 45937 46976 45630 57381 1031 1064 995 1031 976 1019 10075 
566 45186 46319 44500 46097 47024 45825 57588 1030 1044 1004 1032 974 1017 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 45289 46606 44480 46151 47100 45925 57678 1124 1091 1070 1073 1073 1086 10289 
568 45252 46604 44563 46228 47018 45933 57728 1024 1060 989 1029 986 1018 10145 
569 45334 46734 44575 46392 47031 46013 57979 1040 1068 1018 1054 1003 1037 10192 
570 45583 46900 44643 46480 47203 46162 58015 1043 1060 1013 1043 994 1031 10204 
571 45702 46964 44749 46533 47435 46276 58068 1056 1096 1047 1051 1009 1052 10252 
572 45842 47082 44832 46534 47659 46390 58165 1065 1075 1023 1043 996 1040 10223 
573 45890 47186 45155 46815 47623 46534 58368 1047 1078 1027 1058 984 1039 10269 
574 45953 47223 44956 46941 47839 46583 58295 1044 1094 1031 1056 994 1044 10275 
575 46169 47515 45235 47132 47845 46779 58477 1070 1097 1046 1057 1024 1059 10319 
576 46229 47501 45236 47021 47858 46769 58433 1066 1086 1041 1072 1028 1058 10274 
577 46211 47434 45142 47110 48051 46790 58588 1057 1099 1034 1069 1004 1053 10391 
578 46151 47495 45096 47087 47920 46750 58510 1064 1092 1053 1071 1015 1059 10350 
579 45968 47253 45011 46983 47810 46605 58426 1070 1095 1044 1076 1035 1064 10350 
580 46055 47469 45148 46952 47853 46695 58537 1065 1097 1032 1073 1029 1059 10330 
581 45031 46086 44024 45787 46554 45496 57094 1041 1075 1031 1074 1005 1045 10310 
582 45904 47176 44990 46947 47543 46512 58182 1065 1113 1054 1076 1028 1067 10302 
583 45948 47145 44900 46966 47717 46535 58218 1052 1109 1053 1088 1021 1065 10320 
584 45821 47085 44705 46864 47368 46369 58122 1061 1090 1045 1072 1030 1060 10277 
585 45664 46801 44415 46470 47322 46134 57843 1075 1096 1039 1076 1012 1059 10214 
586 45514 46605 44237 46399 47044 45960 57691 1051 1100 1052 1071 1030 1061 10259 
587 45075 46313 43781 45884 46475 45506 57180 1063 1104 1024 1083 1040 1063 10219 
588 44778 46054 43546 45629 46359 45273 56827 1065 1097 1043 1082 1019 1061 10211 
589 44267 45419 43063 45191 45795 44747 56350 1054 1088 1032 1049 1020 1049 10159 
590 43847 44821 42521 44602 45130 44184 55684 1049 1082 1035 1041 1015 1044 9937 
591 43185 44495 41983 44181 44678 43704 55111 1044 1079 1012 1059 1000 1039 9806 
592 42564 43638 41409 43559 43937 43021 54419 1035 1078 1010 1047 997 1033 9697 
593 41875 43076 40768 42860 43386 42393 53619 1020 1084 1011 1036 987 1028 9632 
594 41160 42245 39930 42154 42681 41634 52798 1025 1054 998 1027 979 1017 9554 
595 40291 41434 39122 41267 41865 40796 51901 1044 1039 986 1024 988 1016 9337 
596 39440 40576 38332 40383 40756 39897 50764 1009 1046 974 1025 1004 1012 9228 
597 38441 39690 37336 39384 39759 38922 49637 1007 1024 979 1001 961 994 9052 
598 37378 38597 36318 38427 38589 37862 48362 991 1006 971 985 935 978 8822 
599 36417 37511 35223 37173 37477 36760 46911 971 1011 946 969 933 966 8495 
600 35209 36252 34052 35984 36399 35579 45496 960 983 923 951 915 947 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-2  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 100 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 6767 6065 6078 5854 5972 6147 8773 429 411 436 416 418 422 1983 
446 7284 6535 6535 6326 6436 6623 9494 436 433 459 443 425 439 2212 
447 7781 7019 7061 6850 6919 7126 10187 448 449 467 449 442 451 2391 
448 8439 7597 7563 7388 7537 7705 10994 450 450 479 453 442 455 2507 
449 9154 8252 8278 8031 8112 8365 11928 472 479 503 483 475 482 2614 
450 9722 8767 8739 8489 8544 8852 12657 494 477 499 481 474 485 2840 
451 10251 9186 9247 9045 9115 9369 13320 503 497 523 501 476 500 3006 
452 10910 9698 9804 9567 9696 9935 14146 502 493 528 512 485 504 3138 
453 11341 10191 10227 9911 10122 10358 14803 525 494 539 518 513 518 3133 
454 12022 10749 10765 10490 10650 10935 15544 521 493 544 514 514 517 3262 
455 12209 10943 11040 10703 10886 11156 15849 521 502 548 514 508 519 3234 
456 12390 11153 11239 10816 11041 11328 16112 531 525 559 525 525 533 3306 
457 12675 11385 11439 11169 11350 11604 16518 531 516 576 538 527 537 3287 
458 12896 11491 11602 11262 11424 11735 16673 542 537 587 548 527 548 3301 
459 12800 11466 11632 11243 11427 11713 16645 540 530 569 544 536 544 3174 
460 12797 11498 11609 11198 11379 11696 16605 536 539 582 542 535 547 3206 
461 12530 11292 11403 10997 11248 11494 16244 539 528 588 553 515 544 3124 
463 12234 11086 11119 10707 10969 11223 15841 544 543 573 557 540 551 2965 
464 11863 10686 10819 10399 10610 10875 15365 547 515 565 539 533 540 2894 
465 11630 10475 10578 10213 10383 10656 15025 536 528 564 525 528 536 2865 
466 11494 10263 10430 10092 10274 10511 14830 517 522 550 530 517 527 2754 
467 11183 10142 10205 9827 10059 10283 14551 538 537 570 533 526 541 2793 
468 11112 10010 10087 9855 10013 10215 14333 531 521 549 532 522 531 2742 
469 10950 9879 10011 9690 9849 10076 14135 506 515 548 515 493 516 2715 
470 10820 9809 9868 9540 9663 9940 13944 522 511 545 513 507 520 2682 
471 10792 9684 9771 9518 9657 9884 13872 521 514 563 532 518 529 2666 
472 10654 9673 9808 9499 9579 9843 13766 546 514 554 524 520 532 2724 
473 10666 9618 9753 9382 9571 9798 13654 518 519 536 526 512 522 2616 
474 10797 9699 9734 9482 9626 9867 13772 516 500 556 507 514 518 2671 
475 10609 9624 9720 9336 9607 9779 13645 527 506 537 522 499 518 2697 
476 10701 9675 9774 9428 9564 9828 13767 513 510 551 512 502 518 2700 
477 10723 9685 9756 9453 9584 9840 13744 525 516 539 526 506 523 2673 
478 10737 9686 9837 9441 9634 9867 13786 518 510 547 524 505 521 2749 
479 10723 9690 9779 9404 9585 9836 13749 516 508 539 524 516 520 2729 
480 10844 9731 9884 9449 9676 9917 13826 532 509 544 526 513 525 2764 
481 10864 9758 9844 9475 9691 9926 13833 513 515 552 511 512 520 2804 
482 10853 9802 9881 9671 9732 9988 13924 535 525 569 535 524 538 2838 
483 10949 9867 9982 9711 9874 10076 14078 518 515 565 523 522 529 2845 
484 11088 9981 10074 9828 9807 10155 14155 528 518 556 538 516 531 2910 
485 11116 10011 10120 9815 9896 10191 14206 533 515 565 524 519 531 2911 
486 11292 10207 10326 9927 10071 10365 14416 537 524 577 536 535 542 2998 
487 11433 10276 10418 10079 10128 10467 14601 533 531 563 539 540 541 3122 
488 11602 10388 10620 10177 10285 10614 14776 538 537 574 530 522 540 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 11736 10645 10652 10339 10478 10770 14976 537 531 559 539 536 540 3169 
490 11942 10804 10878 10527 10637 10958 15242 558 525 577 546 539 549 3241 
491 12226 10991 11162 10769 10851 11200 15548 547 547 581 547 544 553 3357 
492 12545 11329 11435 11032 11100 11488 15957 563 568 594 574 563 573 3506 
493 12846 11534 11723 11324 11446 11774 16404 564 564 591 566 550 567 3565 
494 13188 11828 12004 11565 11650 12047 16768 568 544 598 554 540 561 3580 
495 13439 12146 12324 11896 11923 12345 17151 559 545 592 567 551 563 3670 
496 13789 12465 12539 12140 12231 12633 17600 560 554 592 570 563 568 3795 
497 14142 12783 12889 12418 12489 12944 18029 581 564 627 575 559 581 3867 
498 14626 13167 13334 12886 12965 13396 18604 586 584 606 585 562 584 3978 
499 15036 13565 13663 13178 13234 13735 19082 586 595 620 590 578 594 4159 
500 15410 13876 14035 13625 13668 14123 19614 600 591 638 601 600 606 4233 
501 15857 14281 14477 13903 13995 14502 20177 584 602 637 607 591 604 4316 
502 16335 14716 14849 14397 14483 14956 20726 615 595 638 604 601 611 4427 
503 16884 15139 15429 14818 14909 15436 21393 614 610 665 613 598 620 4637 
504 17397 15612 15873 15260 15290 15886 22085 655 637 682 664 629 653 4716 
505 17869 16094 16401 15733 15755 16371 22682 632 617 677 632 618 635 4768 
506 18532 16694 16926 16306 16303 16952 23458 631 630 685 643 625 643 4972 
507 18994 17069 17287 16631 16746 17345 24050 640 633 686 659 645 653 4987 
508 19667 17836 17941 17256 17380 18016 24898 646 644 710 660 645 661 5232 
509 20223 18225 18357 17752 17803 18472 25512 657 655 716 664 650 668 5308 
510 20864 18823 18968 18281 18390 19065 26338 680 668 718 678 666 682 5442 
511 21344 19250 19552 18717 18824 19537 26925 673 667 730 675 661 681 5495 
512 21965 19817 20156 19394 19329 20132 27729 693 681 742 698 686 700 5664 
513 22529 20310 20558 19720 19844 20592 28359 698 685 747 698 682 702 5739 
514 23129 20902 21061 20217 20348 21131 29162 744 720 803 740 724 746 5938 
515 23668 21312 21589 20840 20856 21653 29839 734 702 793 737 720 737 6003 
516 24109 21880 22027 21154 21302 22094 30422 730 695 773 721 700 724 6111 
517 24665 22253 22501 21538 21699 22531 30968 720 712 790 740 705 733 6193 
518 25106 22799 22980 22151 22055 23018 31629 749 747 820 760 747 764 6293 
519 25812 23185 23422 22602 22558 23516 32359 754 725 795 748 728 750 6380 
520 26283 23632 23924 23010 22945 23958 32896 764 746 816 768 739 767 6397 
521 26714 24083 24262 23443 23369 24374 33424 754 744 823 786 740 770 6437 
522 27102 24386 24691 23761 23740 24736 33913 764 732 829 749 747 764 6613 
523 27652 24847 25104 24127 24104 25167 34417 782 751 833 789 756 782 6656 
524 27901 25197 25363 24497 24451 25482 34835 765 763 821 777 750 775 6674 
525 28375 25641 25835 24859 24836 25909 35492 777 764 829 773 767 782 6837 
526 28839 25913 26164 25314 25130 26272 35914 778 749 850 759 753 778 6803 
527 29144 26345 26636 25608 25535 26653 36405 790 766 846 805 766 795 6896 
528 29693 26793 27024 25872 25906 27057 36944 789 774 844 792 784 796 6902 
529 30005 27095 27351 26325 26195 27394 37381 790 776 863 811 777 803 7022 
530 30529 27523 27765 26740 26668 27845 37951 795 777 855 809 779 803 7036 
531 30989 27980 28225 27061 26967 28245 38473 809 783 871 813 787 813 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-2  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 31491 28334 28519 27391 27476 28642 39051 807 788 876 796 782 810 7108 
533 31940 28804 29013 27937 27772 29093 39575 803 784 865 820 803 815 7263 
534 32479 29348 29543 28549 28223 29629 40191 813 794 889 832 807 827 7317 
535 33094 29862 29992 28901 28665 30103 40860 830 801 896 847 809 837 7402 
536 33649 30276 30562 29459 29189 30627 41496 836 811 887 830 815 836 7500 
537 34071 30728 31057 29794 29617 31053 42016 853 800 902 845 813 842 7536 
538 34653 31412 31551 30288 30213 31623 42776 843 820 904 852 817 847 7740 
539 35370 32020 32188 30879 30632 32218 43547 855 867 914 882 845 872 7690 
540 35928 32483 32674 31292 31053 32686 44048 856 840 920 862 833 862 7797 
541 36440 33060 33233 31998 31663 33279 44773 868 853 945 888 842 879 8029 
542 37186 33654 33720 32394 32021 33795 45447 891 851 951 882 858 886 8012 
543 37803 34185 34335 32976 32494 34359 46229 888 855 957 890 862 890 8149 
544 38394 34827 34981 33569 33257 35006 47024 888 871 975 897 879 902 8340 
545 39069 35373 35514 34205 33736 35579 47759 885 871 957 899 870 897 8372 
546 39728 35868 36192 34634 34359 36156 48300 904 887 981 909 879 912 8533 
547 40534 36665 36732 35341 34946 36844 49125 918 909 992 941 914 935 8633 
548 40859 37101 37193 35677 35306 37227 49657 907 903 1012 936 891 930 8830 
549 41592 37590 37819 36485 35813 37860 50451 958 915 1020 957 913 953 8801 
550 42194 38300 38441 36958 36419 38462 51084 944 933 1022 951 923 955 9075 
551 42867 38930 39031 37490 36919 39047 51826 970 948 1042 973 940 975 9159 
552 43284 39239 39454 37914 37396 39457 52392 955 947 1039 986 925 970 9166 
553 43900 39851 39876 38372 37805 39961 53045 978 932 1064 981 954 982 9408 
554 44399 40351 40273 38760 38172 40391 53473 969 950 1069 982 951 984 9327 
555 44844 40748 40737 39075 38602 40801 53925 989 959 1058 991 964 992 9539 
556 45361 41181 41206 39663 38844 41251 54322 990 976 1069 999 961 999 9530 
557 45740 41567 41452 40041 39203 41600 54794 1001 977 1100 1024 985 1018 9687 
558 46009 41763 41718 40174 39419 41816 55072 1024 979 1100 1034 991 1026 9788 
559 46292 42114 42026 40381 39698 42102 55397 1031 998 1105 1024 971 1026 9702 
560 46622 42403 42410 40535 39940 42382 55653 1023 989 1116 1031 986 1029 9825 
561 46876 42634 42637 40988 40136 42654 55973 1028 989 1114 1042 1001 1035 9913 
562 47099 42883 42846 41127 40297 42851 56169 1027 1008 1126 1033 991 1037 9878 
563 47409 43190 43155 41399 40731 43177 56540 1071 1035 1179 1097 1054 1087 10000 
564 47652 43355 43214 41562 40759 43308 56628 1047 1020 1130 1059 1021 1055 10073 
565 47792 43445 43228 41685 40813 43393 56783 1053 1008 1121 1060 1018 1052 10075 
566 48022 43804 43593 42023 40962 43681 56905 1057 1014 1150 1060 1003 1057 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 47998 43758 43662 42002 40996 43683 57002 1116 1064 1211 1124 1080 1119 10289 
568 48130 43768 43643 42085 40899 43705 57072 1062 1022 1137 1069 1007 1059 10145 
569 48132 43926 43723 42151 41162 43818 57132 1083 1034 1156 1089 1049 1082 10192 
570 48347 44042 43837 42352 41179 43951 57263 1067 1034 1158 1070 1025 1071 10204 
571 48528 44139 43965 42252 41359 44049 57365 1114 1053 1170 1091 1052 1096 10252 
572 48545 44277 44245 42383 41481 44186 57515 1086 1055 1167 1081 1039 1085 10223 
573 48762 44569 44315 42801 41437 44377 57615 1085 1047 1181 1080 1048 1088 10269 
574 48816 44454 44330 42686 41536 44364 57672 1094 1044 1179 1077 1052 1089 10275 
575 48964 44569 44483 42788 41557 44472 57741 1109 1071 1192 1122 1082 1115 10319 
576 48983 44578 44520 42800 41583 44493 57872 1103 1052 1181 1104 1051 1098 10274 
577 49057 44757 44510 42827 41757 44582 57907 1091 1064 1171 1080 1052 1092 10391 
578 49142 44766 44503 42781 41667 44572 57851 1111 1067 1178 1102 1060 1104 10350 
579 49039 44694 44686 42779 41542 44548 57757 1099 1064 1197 1102 1064 1105 10350 
580 49139 44791 44545 42976 41502 44590 57827 1099 1061 1194 1112 1055 1104 10330 
581 47852 43647 43405 41632 40310 43369 56483 1091 1053 1179 1103 1065 1098 10310 
582 48782 44515 44351 42419 41280 44269 57518 1092 1084 1196 1115 1062 1110 10302 
583 49068 44622 44374 42717 41365 44429 57593 1110 1058 1188 1102 1066 1105 10320 
584 48648 44410 44215 42415 41079 44153 57288 1104 1067 1202 1097 1055 1105 10277 
585 48466 44181 44023 42222 40882 43955 57103 1109 1073 1197 1107 1074 1112 10214 
586 48279 43960 43784 42064 40705 43758 56791 1115 1071 1203 1105 1047 1108 10259 
587 47878 43636 43325 41682 40196 43343 56397 1110 1057 1201 1113 1055 1107 10219 
588 47397 43394 43039 41362 39931 43025 55998 1104 1062 1191 1116 1063 1107 10211 
589 46884 42821 42564 40998 39464 42546 55431 1085 1055 1187 1091 1065 1096 10159 
590 46534 42308 42107 40510 39085 42109 54936 1086 1051 1173 1097 1045 1090 9937 
591 45944 41869 41440 39937 38476 41533 54269 1084 1056 1173 1062 1037 1082 9806 
592 45237 41341 40860 39368 37843 40930 53520 1095 1051 1161 1079 1038 1085 9697 
593 44642 40581 40262 38884 37298 40333 52893 1079 1044 1168 1079 1036 1081 9632 
594 43877 40030 39672 38112 36594 39657 52038 1050 1023 1139 1073 1032 1063 9554 
595 43008 39109 38867 37238 35765 38797 51063 1079 1019 1172 1074 1017 1073 9337 
596 42043 38270 37993 36522 35098 37985 50001 1056 1011 1139 1058 1016 1056 9228 
597 41224 37294 36967 35555 34153 37038 48907 1035 992 1121 1038 997 1037 9052 
598 40008 36479 35957 34601 33216 36052 47684 1027 987 1119 1025 976 1027 8822 
599 38854 35361 34783 33508 32019 34905 46322 1009 978 1091 1021 967 1013 8495 
600 37700 34234 33799 32387 30951 33814 44867 1008 941 1080 995 952 995 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-3  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 110 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 6406 6079 5607 5841 6210 6028 8851 441 415 426 424 427 427 1983 
446 6899 6544 6115 6245 6654 6491 9566 454 418 423 426 438 432 2212 
447 7356 6988 6545 6766 7122 6955 10290 443 440 442 439 431 439 2391 
448 8036 7649 7059 7367 7742 7570 11165 468 459 463 456 455 460 2507 
449 8677 8144 7662 7962 8370 8163 12055 487 487 478 478 494 485 2614 
450 9283 8659 8104 8364 8875 8657 12782 506 487 490 478 490 490 2840 
451 9759 9210 8551 8906 9371 9159 13466 519 504 507 510 511 510 3006 
452 10300 9699 9059 9427 9938 9684 14261 527 495 506 511 504 508 3138 
453 10698 10108 9484 9825 10340 10091 14890 545 513 519 507 518 520 3133 
454 11262 10600 9925 10328 10929 10609 15637 548 511 522 512 533 525 3262 
455 11472 10880 10194 10591 11146 10857 15946 542 522 521 525 528 528 3234 
456 11730 10996 10326 10689 11259 11000 16165 559 530 533 526 543 538 3306 
457 11980 11302 10525 10973 11565 11269 16534 557 530 541 535 531 539 3287 
458 12110 11401 10652 11115 11686 11393 16732 564 542 539 538 530 543 3301 
459 12051 11396 10611 11146 11666 11374 16678 574 539 546 536 546 548 3174 
460 12033 11332 10675 11077 11661 11356 16635 573 547 541 541 539 548 3206 
461 11809 11180 10484 10850 11427 11150 16285 558 543 543 552 543 548 3124 
463 11524 10860 10180 10604 11160 10866 15824 569 546 539 552 558 553 2965 
464 11140 10487 9889 10280 10816 10522 15312 552 528 529 537 530 535 2894 
465 10888 10386 9759 10131 10623 10357 14989 553 531 531 526 526 534 2865 
466 10808 10161 9616 10026 10495 10221 14797 557 518 527 534 522 532 2754 
467 10544 10014 9404 9751 10233 9989 14441 561 533 540 533 535 541 2793 
468 10436 9870 9285 9591 10199 9876 14305 551 520 527 529 528 531 2742 
469 10319 9695 9175 9470 10024 9737 14067 535 518 513 520 521 521 2715 
470 10181 9654 9001 9362 9915 9622 13915 552 525 520 512 520 526 2682 
471 10152 9552 9036 9364 9861 9593 13812 549 513 519 521 506 522 2666 
472 9998 9455 8893 9244 9781 9474 13674 554 521 528 534 530 533 2724 
473 9989 9425 8927 9283 9811 9487 13692 533 502 508 522 505 514 2616 
474 10079 9489 9012 9239 9755 9515 13746 514 509 529 511 502 513 2671 
475 10005 9385 8932 9245 9754 9464 13611 539 505 518 516 520 519 2697 
476 10034 9483 8973 9286 9848 9525 13694 527 517 509 533 515 520 2700 
477 10043 9521 8927 9292 9852 9527 13674 549 514 518 531 525 527 2673 
478 10108 9530 9013 9336 9898 9577 13768 538 511 529 528 507 522 2749 
479 10078 9515 8978 9254 9856 9536 13670 537 507 518 511 529 520 2729 
480 10123 9573 9060 9391 9894 9608 13817 546 519 528 511 525 526 2764 
481 10086 9506 9065 9339 9904 9580 13767 539 516 525 521 518 524 2804 
482 10099 9609 9100 9392 9954 9631 13852 545 521 533 519 523 528 2838 
483 10262 9731 9225 9410 10061 9738 13957 558 516 528 516 521 528 2845 
484 10298 9706 9231 9551 10125 9782 14067 542 529 529 529 529 532 2910 
485 10396 9691 9333 9650 10170 9848 14134 557 528 534 508 524 530 2911 
486 10551 9882 9508 9718 10368 10005 14400 563 526 527 533 539 538 2998 
487 10610 10044 9557 9863 10465 10108 14535 556 514 534 536 546 537 3122 
488 10749 10107 9716 9956 10572 10220 14663 553 530 541 539 528 538 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 10959 10313 9857 10078 10756 10393 14931 567 522 529 540 536 539 3169 
490 11141 10412 9956 10366 10987 10572 15201 554 538 556 548 552 550 3241 
491 11281 10654 10208 10568 11190 10780 15492 566 534 548 536 542 545 3357 
492 11634 11007 10471 10873 11502 11097 15950 604 553 561 564 579 572 3506 
493 11983 11239 10723 11026 11767 11348 16293 575 536 557 556 545 554 3565 
494 12258 11469 10995 11294 12069 11617 16685 583 550 557 543 547 556 3580 
495 12489 11695 11197 11565 12352 11859 17068 601 549 563 569 557 568 3670 
496 12810 12009 11533 11869 12630 12170 17515 611 566 582 564 569 578 3795 
497 13201 12389 11822 12164 12965 12508 17939 601 577 567 575 579 580 3867 
498 13568 12836 12195 12592 13374 12913 18491 615 568 581 585 589 588 3978 
499 14012 13090 12575 12881 13715 13255 18979 615 589 604 592 591 598 4159 
500 14340 13433 12851 13253 14118 13599 19534 639 594 599 607 592 606 4233 
501 14800 13681 13191 13644 14533 13970 20048 629 591 589 601 604 603 4316 
502 15245 14199 13561 13925 14914 14369 20616 635 600 607 614 608 613 4427 
503 15702 14649 14016 14397 15415 14836 21276 639 602 608 620 607 615 4637 
504 16175 15190 14416 14913 15842 15307 21934 687 641 637 642 629 647 4716 
505 16551 15639 14913 15277 16314 15739 22566 659 618 629 632 621 632 4768 
506 17158 16169 15367 15801 16944 16288 23331 677 635 629 629 636 641 4972 
507 17621 16530 15691 16288 17342 16694 23914 684 616 639 632 633 641 4987 
508 18287 17200 16380 16862 18030 17352 24769 677 639 643 660 665 657 5232 
509 18685 17648 16725 17207 18472 17747 25438 704 645 650 664 671 667 5308 
510 19241 18166 17232 17811 19115 18313 26222 704 658 651 665 663 668 5442 
511 19732 18516 17675 18221 19478 18724 26812 694 673 678 671 674 678 5495 
512 20365 19169 18323 18750 20130 19348 27661 725 678 675 691 684 691 5664 
513 20880 19534 18632 19226 20554 19765 28271 735 675 682 700 691 697 5739 
514 21449 20082 19243 19806 21148 20345 29015 773 717 728 734 723 735 5938 
515 22002 20445 19611 20164 21640 20773 29701 759 729 706 727 711 727 6003 
516 22383 21036 19980 20701 22036 21227 30327 746 695 707 716 714 716 6111 
517 22826 21385 20399 21151 22525 21657 30897 762 715 708 722 729 727 6193 
518 23309 21977 20918 21506 23002 22142 31591 792 718 735 753 746 749 6293 
519 23868 22217 21335 22026 23532 22596 32243 784 724 716 739 729 738 6380 
520 24352 22745 21625 22378 23902 23000 32775 797 733 744 741 753 754 6397 
521 24654 23104 22047 22756 24309 23374 33268 803 751 740 761 764 764 6437 
522 25101 23490 22348 23097 24627 23733 33745 791 745 751 741 757 757 6613 
523 25480 23863 22712 23483 25083 24124 34390 802 756 771 766 777 774 6656 
524 25823 24274 23015 23784 25480 24475 34820 808 746 769 760 753 767 6674 
525 26310 24587 23412 24192 25800 24860 35334 797 751 760 777 751 767 6837 
526 26606 24780 23745 24469 26213 25163 35780 812 755 764 762 771 773 6803 
527 27084 25386 24116 24909 26631 25625 36276 832 784 784 770 777 789 6896 
528 27454 25672 24368 25286 26976 25951 36740 822 762 763 787 765 780 6902 
529 27799 26041 24717 25509 27275 26268 37252 841 769 770 782 778 788 7022 
530 28255 26382 25173 25968 27771 26710 37793 828 770 779 790 787 791 7036 
531 28725 26827 25563 26436 28205 27151 38323 837 768 783 780 781 790 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-3  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 29020 27239 25890 26733 28523 27481 38821 833 787 780 782 782 792 7108 
533 29568 27561 26350 27218 29075 27954 39481 838 783 794 791 789 799 7263 
534 30020 28079 26795 27615 29509 28404 40082 857 799 799 798 805 812 7317 
535 30550 28608 27170 28130 30069 28905 40646 867 791 797 814 819 818 7402 
536 31143 29186 27763 28634 30512 29448 41360 850 787 812 816 823 818 7500 
537 31435 29479 28124 28977 30942 29791 41892 866 807 808 813 819 823 7536 
538 32184 29987 28532 29541 31578 30364 42705 875 810 817 817 817 827 7740 
539 32818 30525 29106 30051 32190 30938 43299 902 832 845 859 853 858 7690 
540 33291 31045 29462 30569 32601 31394 44025 896 804 835 844 834 843 7797 
541 33947 31665 30168 31074 33199 32011 44666 917 843 853 861 874 870 8029 
542 34412 32205 30570 31632 33737 32511 45424 913 849 850 854 852 864 8012 
543 34925 32625 31197 32184 34289 33044 46115 918 862 851 860 875 873 8149 
544 35705 33227 31849 32734 34950 33693 46929 936 849 853 884 867 878 8340 
545 36375 33871 32191 33151 35489 34215 47629 927 856 869 885 865 880 8372 
546 36822 34511 32712 33706 35958 34742 48253 948 873 866 890 881 892 8533 
547 37518 35081 33342 34363 36662 35393 49125 954 880 898 896 908 907 8633 
548 38086 35540 33712 34995 37133 35893 49709 956 885 893 899 909 908 8830 
549 38753 36139 34226 35484 37744 36469 50410 968 899 914 917 928 925 8801 
550 39369 36783 34857 35893 38298 37040 51105 970 914 912 920 910 925 9075 
551 39906 37266 35280 36521 38916 37578 51785 1005 925 925 957 930 948 9159 
552 40386 37715 35802 36926 39363 38038 52335 998 926 923 942 938 945 9166 
553 40925 38093 36352 37444 39909 38544 53009 1008 916 936 945 940 949 9408 
554 41446 38561 36603 37863 40258 38946 53439 1013 937 937 958 956 960 9327 
555 41746 39024 37025 38204 40802 39360 53992 1024 933 940 957 968 964 9539 
556 42078 39359 37310 38661 41200 39722 54374 1022 937 947 977 966 970 9530 
557 42470 39674 37778 38900 41562 40077 54846 1046 960 955 971 980 983 9687 
558 42707 40038 38010 39314 41743 40362 55153 1055 961 971 991 972 990 9788 
559 43153 40262 38264 39524 42033 40647 55468 1047 958 964 994 984 989 9702 
560 43423 40383 38564 39898 42289 40911 55772 1048 974 969 999 986 995 9825 
561 43651 40584 38734 39913 42566 41089 56003 1063 984 996 988 1025 1011 9913 
562 43733 40850 39059 40247 42748 41327 56202 1058 976 981 1002 1000 1003 9878 
563 44129 41102 39204 40580 43100 41623 56545 1113 1028 1029 1048 1041 1052 10000 
564 44389 41301 39469 40607 43316 41816 56765 1088 994 1008 1018 1022 1026 10073 
565 44408 41548 39513 40780 43397 41929 56952 1088 998 995 1016 1013 1022 10075 
566 44631 41621 39700 40989 43498 42088 57156 1092 998 999 1013 1028 1026 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 44721 41748 39877 40953 43596 42179 57141 1130 1069 1057 1108 1069 1086 10289 
568 44899 41851 39701 41123 43662 42247 57219 1095 997 1006 1013 1028 1028 10145 
569 45038 42025 39882 41170 43799 42383 57301 1099 1007 1026 1043 1033 1042 10192 
570 45147 42003 40062 41279 43977 42494 57468 1112 1012 1007 1025 1035 1038 10204 
571 45156 42252 40111 41233 43942 42539 57465 1125 1034 1037 1048 1053 1060 10252 
572 45280 42296 40235 41410 44098 42664 57639 1112 1011 1021 1040 1030 1043 10223 
573 45442 42321 40389 41595 44275 42804 57795 1104 1006 1032 1039 1043 1045 10269 
574 45575 42277 40451 41600 44257 42832 57861 1104 1022 1023 1058 1054 1052 10275 
575 45571 42443 40530 41823 44408 42955 57927 1125 1048 1040 1061 1050 1065 10319 
576 45630 42568 40523 41775 44420 42983 57948 1129 1049 1039 1074 1056 1069 10274 
577 45674 42348 40586 41820 44634 43012 58080 1101 1032 1041 1044 1054 1054 10391 
578 45654 42369 40450 41795 44507 42955 58009 1132 1030 1033 1051 1063 1062 10350 
579 45689 42480 40455 41770 44391 42957 57822 1136 1032 1037 1063 1052 1064 10350 
580 45776 42601 40530 42034 44534 43095 57954 1127 1030 1035 1054 1050 1059 10330 
581 44647 41305 39261 40829 43298 41868 56602 1111 1037 1031 1052 1045 1055 10310 
582 45584 42076 40235 41645 44135 42735 57640 1133 1036 1052 1059 1058 1067 10302 
583 45638 42267 40484 41743 44225 42871 57652 1134 1045 1036 1052 1057 1065 10320 
584 45509 42065 40236 41652 44109 42714 57510 1144 1040 1035 1058 1052 1066 10277 
585 45335 42013 39923 41385 43768 42485 57292 1134 1035 1027 1065 1039 1060 10214 
586 45125 41752 39676 41193 43691 42287 57060 1120 1041 1031 1059 1057 1062 10259 
587 44714 41493 39460 40740 43277 41937 56688 1125 1029 1026 1069 1063 1062 10219 
588 44143 41058 39129 40512 42945 41558 56237 1124 1045 1027 1065 1055 1063 10211 
589 43978 40608 38713 40152 42372 41165 55680 1111 1036 1027 1067 1043 1057 10159 
590 43287 40145 38280 39543 41995 40650 54995 1110 1006 1022 1052 1050 1048 9937 
591 42800 39613 37796 38950 41426 40117 54412 1108 1006 1021 1036 1039 1042 9806 
592 42182 38993 37176 38338 40848 39507 53662 1109 1001 997 1049 1029 1037 9697 
593 41485 38409 36581 37853 40245 38914 52965 1092 1011 1012 1031 1037 1037 9632 
594 40852 37698 35965 37127 39527 38234 52026 1098 993 1004 1026 1012 1027 9554 
595 40031 36859 35211 36319 38687 37421 51127 1075 999 996 1023 1010 1020 9337 
596 39132 36083 34430 35552 37817 36603 50100 1064 993 991 1006 998 1010 9228 
597 38186 35090 33562 34648 36854 35668 48909 1046 982 991 1001 983 1001 9052 
598 37192 34276 32531 33710 35963 34735 47797 1032 963 950 984 982 982 8822 
599 36091 33117 31612 32649 34843 33662 46302 1023 953 944 967 966 971 8495 
600 34944 32041 30700 31611 33729 32605 44884 1007 933 930 932 928 946 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-4  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 150 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 5700 5423 5626 5858 6133 5748 8837 421 419 447 439 426 430 1983 
446 6186 5828 6090 6369 6659 6227 9543 426 434 448 464 439 442 2212 
447 6600 6252 6522 6808 7115 6659 10249 430 449 460 458 442 448 2391 
448 7131 6805 7088 7356 7748 7226 11131 457 472 496 482 470 475 2507 
449 7710 7319 7678 7969 8402 7816 12037 479 494 504 503 495 495 2614 
450 8163 7757 8096 8385 8874 8255 12768 489 492 515 513 487 499 2840 
451 8681 8175 8554 8893 9333 8727 13462 497 504 527 529 497 511 3006 
452 9168 8724 9105 9447 9930 9275 14254 492 512 534 538 497 515 3138 
453 9558 9121 9470 9794 10379 9664 14890 513 523 530 547 519 526 3133 
454 10099 9555 9974 10372 10971 10194 15643 522 519 553 556 529 536 3262 
455 10275 9686 10188 10571 11227 10389 15957 535 535 554 548 540 542 3234 
456 10406 9963 10353 10749 11364 10567 16190 517 540 556 573 552 548 3306 
457 10648 10126 10621 11036 11632 10813 16569 534 531 577 568 534 549 3287 
458 10784 10309 10729 11099 11724 10929 16747 532 560 575 583 548 559 3301 
459 10712 10285 10749 11118 11729 10918 16708 543 545 576 570 557 558 3174 
460 10824 10285 10688 11118 11733 10929 16666 538 549 581 577 537 556 3206 
461 10620 10092 10556 10906 11521 10739 16319 536 549 571 584 544 557 3124 
463 10283 9858 10297 10589 11174 10440 15854 546 570 589 590 549 569 2965 
464 10001 9526 9943 10275 10891 10127 15382 527 538 581 573 535 551 2894 
465 9802 9330 9788 10119 10671 9942 15070 526 526 555 564 526 539 2865 
466 9699 9235 9661 9990 10578 9833 14866 525 525 563 560 534 541 2754 
467 9455 8958 9457 9777 10262 9582 14555 538 541 567 574 546 553 2793 
468 9345 8957 9331 9595 10179 9482 14360 517 532 558 557 538 540 2742 
469 9234 8783 9193 9506 10021 9347 14154 507 524 552 560 539 536 2715 
470 9177 8731 9117 9392 9911 9265 13968 508 524 556 559 530 535 2682 
471 9124 8668 9145 9405 9913 9251 13936 507 535 547 542 536 533 2666 
472 9018 8569 8961 9283 9744 9115 13736 529 548 568 568 535 550 2724 
473 8916 8602 8983 9297 9782 9116 13723 514 521 539 551 526 530 2616 
474 9035 8636 9078 9372 9862 9197 13810 519 523 538 542 536 532 2671 
475 8988 8523 8971 9220 9774 9095 13647 517 530 554 547 538 537 2697 
476 9039 8624 9088 9314 9830 9179 13776 511 521 546 553 521 530 2700 
477 9029 8585 9091 9334 9813 9170 13806 520 524 560 550 526 536 2673 
478 9087 8641 9134 9350 9852 9213 13875 523 519 563 557 534 539 2749 
479 9058 8587 9075 9370 9860 9190 13788 516 521 548 549 514 530 2729 
480 9064 8633 9146 9410 9873 9225 13847 512 532 551 551 529 535 2764 
481 9072 8616 9135 9357 9923 9221 13836 536 527 559 561 534 543 2804 
482 9118 8701 9190 9411 10027 9289 13936 530 533 564 549 541 544 2838 
483 9237 8775 9228 9502 10079 9364 14093 528 525 559 566 539 543 2845 
484 9316 8849 9320 9597 10090 9434 14129 527 531 568 559 529 543 2910 
485 9309 8865 9405 9610 10164 9471 14204 525 543 561 573 543 549 2911 
486 9494 9045 9583 9775 10432 9666 14486 535 539 569 579 536 552 2998 
487 9524 9050 9685 9841 10472 9714 14613 528 547 581 564 543 552 3122 
488 9709 9183 9758 9984 10577 9842 14759 531 545 570 564 556 553 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 9828 9366 9989 10174 10774 10026 15013 526 543 576 581 553 556 3169 
490 10000 9476 10107 10324 10959 10173 15312 541 555 579 599 553 565 3241 
491 10260 9736 10342 10525 11157 10404 15623 538 552 581 582 558 562 3357 
492 10503 9960 10603 10784 11446 10659 16022 563 578 607 604 572 585 3506 
493 10719 10205 10879 11077 11812 10938 16399 552 559 587 591 554 568 3565 
494 10998 10476 11152 11310 12007 11189 16772 558 547 608 599 553 573 3580 
495 11241 10712 11428 11673 12363 11483 17191 568 559 607 599 576 582 3670 
496 11501 10960 11674 11937 12628 11740 17601 570 579 598 610 575 586 3795 
497 11834 11189 11925 12248 12867 12012 18043 566 585 619 620 579 594 3867 
498 12234 11578 12375 12666 13402 12451 18670 578 596 629 651 590 609 3978 
499 12555 11919 12671 12939 13676 12752 19143 591 598 627 630 597 609 4159 
500 12882 12258 13041 13285 14081 13109 19647 588 608 636 635 610 615 4233 
501 13259 12521 13449 13589 14446 13453 20185 590 601 647 652 611 620 4316 
502 13607 12910 13797 14072 14905 13858 20777 609 615 661 639 626 630 4427 
503 14043 13264 14229 14436 15422 14279 21420 607 605 658 677 624 634 4637 
504 14513 13725 14652 14925 15863 14736 22088 628 658 686 689 656 663 4716 
505 14965 14138 15128 15364 16383 15195 22740 617 635 685 677 624 648 4768 
506 15396 14589 15667 15962 16925 15708 23538 641 652 693 687 651 665 4972 
507 15749 14972 16055 16289 17311 16075 24104 641 666 695 699 656 671 4987 
508 16361 15526 16621 16842 17954 16661 24953 645 662 695 714 665 676 5232 
509 16861 15918 17069 17362 18335 17109 25635 650 668 706 716 666 681 5308 
510 17264 16394 17523 17911 18975 17613 26394 668 684 734 734 683 701 5442 
511 17829 16801 17957 18385 19358 18066 27050 671 681 736 748 693 706 5495 
512 18260 17294 18594 18941 19931 18604 27851 688 690 748 753 695 715 5664 
513 18731 17691 19024 19373 20411 19046 28470 690 696 753 758 703 720 5739 
514 19221 18202 19517 19909 21099 19590 29228 734 742 789 786 743 759 5938 
515 19726 18577 20021 20363 21500 20037 29918 724 720 779 793 733 750 6003 
516 20160 19060 20424 20796 22043 20497 30509 719 736 769 788 741 750 6111 
517 20515 19358 20879 21145 22460 20871 31115 729 734 783 812 736 759 6193 
518 20963 19818 21295 21601 22791 21293 31783 746 762 827 825 763 785 6293 
519 21413 20212 21763 22096 23364 21770 32487 724 751 791 811 751 766 6380 
520 21856 20603 22111 22535 23898 22201 33011 745 767 826 819 759 783 6397 
521 22152 20931 22471 22922 24218 22539 33554 752 781 830 825 780 793 6437 
522 22543 21138 22784 23227 24492 22837 33990 735 774 814 834 770 785 6613 
523 22970 21596 23265 23682 25048 23312 34633 779 773 828 848 798 805 6656 
524 23255 21922 23544 23939 25366 23605 35094 747 764 829 847 783 794 6674 
525 23637 22267 23941 24230 25742 23963 35543 761 770 836 842 789 800 6837 
526 23932 22476 24237 24635 26004 24257 35987 754 761 837 830 772 791 6803 
527 24328 22982 24676 24906 26431 24665 36555 777 784 854 867 802 817 6896 
528 24667 23306 24965 25436 26755 25026 37053 766 793 843 854 798 811 6902 
529 24942 23612 25296 25731 27221 25360 37506 780 804 852 854 804 819 7022 
530 25442 23893 25700 26084 27642 25752 38032 787 795 854 866 807 822 7036 
531 25820 24285 26058 26591 28020 26155 38592 788 799 868 861 824 828 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-4  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 26202 24616 26487 26973 28419 26540 39111 781 811 865 870 814 828 7108 
533 26454 24974 26957 27395 28910 26938 39735 792 793 875 883 824 833 7263 
534 26940 25392 27419 27776 29398 27385 40322 802 823 895 886 836 848 7317 
535 27627 25829 27809 28342 29806 27883 40942 819 828 898 918 827 858 7402 
536 27837 26362 28339 28753 30275 28313 41618 809 845 907 907 847 863 7500 
537 28314 26698 28756 29257 30678 28740 42141 814 861 908 915 858 871 7536 
538 28916 27208 29309 29831 31446 29342 42919 816 838 914 916 846 866 7740 
539 29415 27664 29853 30319 31959 29842 43639 848 876 934 942 882 896 7690 
540 29821 28168 30221 30677 32361 30249 44239 827 852 935 939 869 885 7797 
541 30528 28589 30835 31273 32992 30843 44950 854 878 939 966 862 900 8029 
542 30991 29092 31414 31775 33513 31357 45755 853 864 937 955 883 898 8012 
543 31555 29485 31922 32329 34187 31896 46329 870 889 960 973 892 917 8149 
544 32074 30119 32407 32919 34805 32465 47180 873 893 972 976 915 926 8340 
545 32610 30560 32860 33475 35196 32940 47872 885 899 976 986 901 929 8372 
546 33102 31109 33426 34012 35901 33510 48517 895 914 981 998 923 942 8533 
547 33707 31787 34143 34770 36400 34161 49426 902 918 1000 1022 925 953 8633 
548 34221 32118 34557 35120 36940 34591 49940 914 934 1013 1028 914 961 8830 
549 34651 32626 35078 35731 37510 35119 50676 912 931 1022 1024 935 965 8801 
550 35234 33157 35664 36373 37980 35682 51363 925 944 1033 1045 962 982 9075 
551 35849 33588 36251 36771 38664 36225 52044 943 982 1060 1068 971 1005 9159 
552 36141 34054 36703 37377 39102 36675 52630 942 962 1055 1067 966 998 9166 
553 36710 34554 37236 37875 39495 37174 53257 944 964 1050 1076 1008 1009 9408 
554 36985 34889 37542 38263 39839 37504 53720 956 982 1073 1070 991 1014 9327 
555 37391 35243 38000 38662 40272 37914 54243 959 975 1061 1070 1004 1014 9539 
556 37915 35500 38297 38972 40643 38265 54609 967 993 1092 1092 996 1028 9530 
557 38212 35936 38734 39212 41230 38665 55070 982 1007 1106 1098 1015 1041 9687 
558 38428 36126 38929 39624 41453 38912 55333 996 999 1101 1115 1025 1047 9788 
559 38710 36290 39110 39807 41705 39124 55661 981 1007 1110 1105 1025 1046 9702 
560 38909 36488 39416 40022 41846 39336 55848 983 1032 1123 1113 1019 1054 9825 
561 39171 36824 39667 40326 42063 39610 56257 998 1035 1132 1126 1037 1066 9913 
562 39322 36978 39977 40535 42185 39799 56488 997 1030 1134 1128 1035 1065 9878 
563 39741 37197 40113 40820 42417 40058 56732 1049 1074 1172 1180 1091 1113 10000 
564 39818 37412 40340 41125 42788 40296 56946 1031 1042 1147 1147 1051 1084 10073 
565 40004 37441 40349 41181 42917 40378 57072 1027 1051 1151 1167 1057 1091 10075 
566 40262 37678 40661 41288 43049 40587 57317 1025 1044 1145 1157 1064 1087 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 40289 37597 40766 41347 42998 40599 57274 1082 1117 1240 1236 1141 1163 10289 
568 40265 37624 40709 41324 43028 40590 57380 1012 1038 1153 1176 1062 1088 10145 
569 40366 37723 40829 41393 43164 40695 57371 1039 1066 1165 1166 1092 1106 10192 
570 40438 37955 41090 41679 43414 40915 57549 1033 1048 1169 1186 1062 1100 10204 
571 40458 37939 41052 41536 43481 40893 57624 1073 1080 1182 1213 1103 1130 10252 
572 40660 38160 41202 41790 43729 41108 57795 1042 1071 1171 1185 1080 1110 10223 
573 40864 38289 41371 42032 43797 41271 57931 1038 1066 1181 1196 1082 1113 10269 
574 40817 38180 41347 41917 43781 41209 57910 1046 1079 1199 1202 1095 1124 10275 
575 40907 38331 41535 42162 43775 41342 58078 1067 1092 1187 1219 1101 1133 10319 
576 40875 38288 41435 42189 43774 41312 58076 1062 1087 1197 1220 1104 1134 10274 
577 41029 38375 41542 42397 43851 41439 58192 1054 1071 1192 1197 1091 1121 10391 
578 40972 38389 41539 42354 43924 41436 58155 1050 1091 1194 1214 1085 1127 10350 
579 41077 38340 41416 42300 43838 41394 58019 1061 1099 1205 1211 1121 1139 10350 
580 40988 38394 41565 42285 43765 41400 58155 1064 1079 1211 1209 1118 1136 10330 
581 39851 37196 40366 41081 42735 40246 56779 1045 1104 1188 1203 1092 1126 10310 
582 40796 38113 41339 42064 43722 41206 57848 1069 1109 1207 1210 1088 1136 10302 
583 40911 38198 41402 42164 43782 41292 57854 1065 1110 1203 1216 1113 1141 10320 
584 40787 38117 41157 41988 43559 41121 57616 1064 1098 1208 1229 1110 1142 10277 
585 40491 37830 40961 41743 43193 40844 57419 1064 1100 1202 1211 1094 1134 10214 
586 40396 37663 40871 41374 42971 40655 57131 1065 1106 1204 1196 1111 1137 10259 
587 39943 37243 40410 41015 42505 40223 56720 1070 1103 1207 1236 1103 1144 10219 
588 39642 36978 40162 40795 42341 39984 56318 1075 1090 1199 1220 1108 1138 10211 
589 38962 36531 39690 40363 41875 39484 55833 1063 1084 1191 1210 1099 1130 10159 
590 38770 36019 39285 39885 41427 39077 55197 1054 1094 1180 1198 1096 1124 9937 
591 38179 35510 38821 39372 40908 38558 54618 1047 1077 1183 1178 1086 1114 9806 
592 37596 35076 38299 38761 40357 38018 53923 1045 1083 1186 1181 1089 1117 9697 
593 37059 34463 37731 38277 39765 37459 53218 1012 1075 1165 1171 1064 1097 9632 
594 36342 33843 36858 37451 38961 36691 52271 1040 1061 1146 1174 1067 1098 9554 
595 35517 33111 36256 36746 38207 35967 51394 1033 1046 1157 1165 1074 1095 9337 
596 34804 32328 35454 36005 37395 35197 50314 1012 1035 1156 1167 1047 1083 9228 
597 33882 31513 34535 35101 36513 34309 49171 1005 1030 1120 1133 1040 1066 9052 
598 33088 30704 33670 34132 35424 33404 47938 986 1019 1113 1131 1011 1052 8822 
599 31974 29664 32533 33140 34266 32315 46477 980 1000 1116 1118 993 1041 8495 
600 30858 28675 31528 31969 33244 31255 45069 948 1000 1088 1082 1007 1025 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-5  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน  A สีใส ความหนา 200 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 5666 5214 5160 5234 4875 5230 8654 443 430 451 411 442 435 1983 
446 6152 5614 5619 5643 5309 5667 9342 454 426 456 423 454 442 2212 
447 6599 6055 6005 6074 5654 6077 10008 471 445 479 447 456 460 2391 
448 7118 6490 6475 6587 6148 6563 10895 491 450 474 452 469 467 2507 
449 7660 7115 7096 7123 6661 7131 11782 511 484 524 478 501 499 2614 
450 8136 7523 7461 7532 7043 7539 12444 511 489 511 475 515 500 2840 
451 8698 8001 7893 7976 7398 7993 13109 530 510 537 507 530 523 3006 
452 9190 8404 8326 8487 7861 8454 13916 534 505 532 496 528 519 3138 
453 9571 8870 8755 8825 8202 8844 14570 551 527 544 502 545 534 3133 
454 10026 9320 9158 9291 8705 9300 15319 555 549 558 507 545 543 3262 
455 10233 9491 9348 9524 8888 9497 15575 558 549 567 529 552 551 3234 
456 10417 9564 9559 9626 8981 9629 15822 568 547 579 531 551 555 3306 
457 10700 9862 9851 9880 9188 9896 16196 564 550 581 535 567 559 3287 
458 10784 10035 9947 10045 9334 10029 16445 588 562 577 548 567 568 3301 
459 10847 9966 9934 10020 9328 10019 16376 590 553 590 540 570 569 3174 
460 10740 9984 9887 9984 9326 9984 16290 590 557 601 559 581 578 3206 
461 10596 9746 9705 9825 9165 9807 16018 586 559 598 540 571 571 3124 
463 10382 9543 9500 9603 8993 9604 15612 602 572 602 549 583 582 2965 
464 10053 9281 9163 9315 8677 9298 15121 567 538 576 546 590 563 2894 
465 9843 9119 9012 9142 8497 9123 14754 566 547 577 532 562 557 2865 
466 9774 9040 8974 9042 8512 9068 14593 565 528 556 520 558 546 2754 
467 9535 8766 8786 8879 8248 8843 14231 565 553 573 522 560 555 2793 
468 9446 8778 8676 8747 8168 8763 14086 560 538 553 516 541 541 2742 
469 9334 8648 8564 8638 8102 8657 13850 548 532 560 526 546 542 2715 
470 9182 8527 8456 8544 7993 8540 13739 548 525 558 512 547 538 2682 
471 9179 8479 8431 8514 7916 8504 13657 559 536 553 528 548 545 2666 
472 9079 8363 8398 8443 7881 8433 13490 555 545 568 517 553 548 2724 
473 9022 8434 8415 8419 7849 8428 13429 548 527 551 497 551 535 2616 
474 9057 8372 8413 8461 7933 8447 13527 531 517 552 513 548 532 2671 
475 9059 8420 8351 8394 7836 8412 13407 562 533 561 523 528 541 2697 
476 9057 8465 8424 8436 7969 8470 13496 553 533 557 509 531 537 2700 
477 9193 8513 8466 8469 7920 8512 13521 564 526 555 507 543 539 2673 
478 9203 8551 8465 8491 8007 8543 13573 552 544 550 508 538 538 2749 
479 9126 8477 8405 8486 7951 8489 13510 545 525 553 514 543 536 2729 
480 9166 8487 8529 8510 7992 8537 13581 540 533 560 505 553 538 2764 
481 9173 8614 8539 8518 8001 8569 13574 567 529 564 511 549 544 2804 
482 9224 8628 8553 8576 8009 8598 13668 561 538 562 504 554 544 2838 
483 9287 8725 8639 8676 8145 8694 13807 560 538 561 521 555 547 2845 
484 9391 8748 8711 8727 8205 8756 13907 557 537 558 517 538 541 2910 
485 9427 8800 8757 8791 8197 8794 13924 549 534 566 521 538 542 2911 
486 9598 8912 8884 8937 8424 8951 14167 583 555 583 534 563 564 2998 
487 9715 9057 9045 9042 8440 9060 14327 584 553 584 527 571 564 3122 
488 9808 9071 9144 9147 8583 9150 14483 574 548 578 519 562 556 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 9994 9248 9242 9331 8728 9309 14727 571 540 582 529 553 555 3169 
490 10160 9440 9454 9453 8816 9465 14981 592 557 571 524 582 565 3241 
491 10375 9654 9655 9637 9061 9677 15264 574 554 581 536 574 564 3357 
492 10675 9922 9939 9898 9271 9941 15691 606 586 609 561 595 591 3506 
493 10872 10146 10142 10141 9536 10167 16082 601 563 593 548 577 576 3565 
494 11151 10408 10418 10370 9714 10412 16420 593 572 606 545 584 580 3580 
495 11446 10750 10629 10635 9961 10684 16826 605 582 595 558 593 587 3670 
496 11712 10982 10885 10930 10288 10959 17238 606 568 598 565 589 585 3795 
497 12055 11263 11289 11196 10500 11261 17697 615 588 621 563 600 597 3867 
498 12430 11583 11555 11574 10920 11612 18247 623 600 635 574 628 612 3978 
499 12789 11902 11898 11868 11112 11914 18735 628 597 629 574 623 610 4159 
500 13157 12256 12219 12196 11367 12239 19251 634 611 649 583 634 622 4233 
501 13536 12607 12535 12548 11736 12592 19762 637 619 655 582 633 625 4316 
502 13850 12936 12971 12883 12141 12956 20365 648 617 665 592 636 631 4427 
503 14362 13398 13268 13291 12525 13369 21011 663 638 653 604 652 642 4637 
504 14738 13808 13829 13751 12957 13817 21638 684 660 696 629 679 670 4716 
505 15218 14183 14238 14181 13214 14207 22267 693 641 689 617 666 662 4768 
506 15754 14761 14673 14654 13712 14711 23024 697 649 685 623 679 667 4972 
507 16082 15086 15105 15002 14078 15070 23558 703 671 698 641 691 681 4987 
508 16661 15578 15585 15511 14609 15589 24435 702 681 698 647 694 684 5232 
509 17204 16065 16052 15945 15045 16062 25088 719 683 726 644 699 694 5308 
510 17776 16604 16564 16462 15484 16578 25851 740 700 753 658 722 715 5442 
511 18181 16967 16946 16866 15867 16965 26464 736 697 729 673 710 709 5495 
512 18738 17477 17464 17371 16304 17471 27212 738 700 735 677 743 718 5664 
513 19246 17963 17772 17797 16691 17894 27876 759 737 755 669 741 732 5739 
514 19768 18478 18392 18309 17205 18430 28660 795 764 791 722 781 771 5938 
515 20212 18897 18817 18740 17562 18846 29307 789 731 786 712 776 759 6003 
516 20593 19312 19259 19141 17909 19243 29921 809 735 780 696 767 757 6111 
517 21046 19650 19722 19542 18279 19648 30497 799 763 795 718 771 769 6193 
518 21552 20166 20094 19962 18777 20110 31120 821 782 827 746 815 798 6293 
519 22009 20583 20566 20433 19141 20546 31794 810 761 800 723 785 776 6380 
520 22358 20977 20876 20847 19545 20921 32355 840 768 814 737 795 791 6397 
521 22774 21337 21224 21202 19873 21282 32869 825 778 828 738 804 795 6437 
522 23016 21657 21603 21429 20127 21566 33343 824 763 826 731 803 789 6613 
523 23462 21957 21932 21843 20476 21934 33863 834 794 853 755 819 811 6656 
524 23953 22361 22284 22222 20797 22323 34346 833 794 838 743 813 804 6674 
525 24279 22674 22587 22560 21073 22634 34870 827 800 840 768 805 808 6837 
526 24552 22950 22991 22830 21375 22939 35233 860 791 842 746 807 809 6803 
527 24930 23328 23337 23209 21762 23313 35839 878 813 862 771 839 833 6896 
528 25390 23811 23661 23519 22057 23687 36375 846 802 851 745 832 815 6902 
529 25726 24021 23999 23926 22346 24004 36778 878 796 858 774 841 829 7022 
530 26051 24488 24361 24301 22773 24395 37391 875 829 855 770 845 835 7036 
531 26397 24904 24702 24654 23048 24741 37831 859 820 853 779 846 831 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-5  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 26822 25142 25128 25012 23481 25117 38424 875 829 870 778 863 843 7108 
533 27333 25617 25543 25437 23920 25570 38913 886 827 876 791 875 851 7263 
534 27722 26077 26059 25766 24327 25990 39606 887 828 900 804 883 860 7317 
535 28313 26575 26468 26317 24651 26465 40266 912 844 900 809 881 869 7402 
536 28748 26824 26940 26771 25110 26879 40891 901 846 904 807 883 868 7500 
537 29236 27395 27304 27183 25545 27333 41376 906 861 908 811 888 875 7536 
538 29829 28033 27732 27753 25970 27863 42160 935 863 936 799 884 883 7740 
539 30387 28491 28290 28272 26433 28375 42813 929 878 934 841 931 902 7690 
540 30671 28894 28702 28620 26752 28728 43416 932 885 941 819 914 898 7797 
541 31316 29469 29167 29195 27343 29298 44097 971 889 950 841 930 916 8029 
542 31767 29999 29775 29685 27783 29802 44825 957 889 932 850 937 913 8012 
543 32407 30417 30286 30214 28331 30331 45564 971 888 979 843 942 924 8149 
544 33025 31153 30858 30764 28825 30925 46437 976 926 971 865 951 938 8340 
545 33530 31559 31506 31324 29341 31452 47167 976 919 973 864 961 938 8372 
546 34113 32072 32026 31750 29836 31959 47713 999 936 992 865 953 949 8533 
547 34734 32791 32466 32443 30306 32548 48613 1013 950 1002 880 986 966 8633 
548 35235 33018 32810 32877 30711 32930 49084 1023 950 1012 886 984 971 8830 
549 35795 33722 33482 33485 31260 33549 49849 1033 944 1033 911 1015 987 8801 
550 36385 34363 34076 33876 31699 34080 50456 1023 966 1031 920 1004 989 9075 
551 36867 34900 34536 34501 32343 34629 51217 1064 990 1052 927 1037 1014 9159 
552 37447 35272 35061 34892 32534 35041 51691 1066 996 1061 929 1010 1012 9166 
553 38030 35824 35510 35428 33099 35578 52345 1060 1001 1052 934 1022 1014 9408 
554 38384 36233 35841 35813 33420 35938 52747 1079 1011 1060 951 1034 1027 9327 
555 38855 36553 36213 36213 33863 36339 53300 1080 1015 1074 945 1050 1033 9539 
556 39198 36941 36523 36527 34131 36664 53685 1087 1005 1083 956 1065 1039 9530 
557 39498 37297 36967 36936 34575 37054 54165 1119 1015 1102 966 1078 1056 9687 
558 39780 37659 37281 37200 34762 37337 54410 1106 1027 1109 978 1075 1059 9788 
559 40155 37742 37575 37469 35071 37602 54870 1118 1037 1096 974 1086 1062 9702 
560 40361 38079 37698 37789 35323 37850 55137 1127 1047 1119 982 1078 1071 9825 
561 40658 38413 37996 37962 35612 38128 55486 1139 1059 1144 988 1101 1086 9913 
562 40808 38597 38282 38204 35701 38318 55630 1135 1068 1135 991 1103 1086 9878 
563 41149 38878 38500 38413 36042 38596 55948 1186 1100 1165 1048 1155 1131 10000 
564 41459 38944 38485 38645 36017 38710 56084 1165 1072 1163 1008 1119 1105 10073 
565 41504 39258 38754 38795 36201 38902 56203 1152 1066 1149 1011 1120 1099 10075 
566 41763 39356 39011 38987 36428 39109 56372 1170 1067 1159 1023 1123 1109 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 41705 39382 38987 39036 36528 39128 56534 1212 1162 1239 1090 1165 1174 10289 
568 41760 39477 39068 39081 36554 39188 56508 1161 1059 1147 1011 1122 1100 10145 
569 42010 39534 39252 39222 36670 39338 56611 1184 1094 1175 1043 1150 1129 10192 
570 41952 39799 39322 39338 36671 39416 56715 1163 1088 1160 1021 1139 1114 10204 
571 42197 39984 39350 39536 36862 39586 56793 1184 1105 1200 1045 1164 1140 10252 
572 42346 40014 39472 39570 37044 39689 56987 1188 1085 1178 1034 1138 1125 10223 
573 42425 40058 39638 39729 37121 39794 57073 1175 1106 1185 1035 1155 1131 10269 
574 42524 40218 39843 39683 37139 39881 57099 1181 1099 1175 1043 1159 1132 10275 
575 42570 40327 39843 39840 37320 39980 57301 1202 1131 1215 1041 1181 1154 10319 
576 42608 40368 39915 39956 37405 40050 57368 1198 1116 1188 1031 1166 1140 10274 
577 42682 40524 40013 39999 37517 40147 57327 1191 1118 1195 1049 1166 1144 10391 
578 42667 40364 39920 40055 37430 40087 57325 1203 1118 1192 1062 1164 1148 10350 
579 42544 40356 39985 39993 37468 40069 57355 1213 1132 1202 1056 1178 1156 10350 
580 42747 40439 40079 40106 37524 40179 57380 1198 1121 1197 1054 1166 1147 10330 
581 41566 39399 39029 38970 36492 39091 56000 1195 1102 1192 1049 1168 1141 10310 
582 42522 40281 39872 39788 37222 39937 56971 1205 1133 1202 1051 1169 1152 10302 
583 42495 40323 39904 39984 37377 40017 57085 1201 1120 1207 1051 1179 1152 10320 
584 42415 40286 39833 39733 37294 39912 56866 1196 1106 1209 1046 1165 1145 10277 
585 42126 39857 39638 39565 37125 39662 56620 1185 1116 1198 1053 1171 1144 10214 
586 42091 39922 39450 39398 36966 39565 56344 1217 1115 1210 1057 1189 1158 10259 
587 41736 39564 39065 39046 36546 39192 55905 1211 1108 1188 1057 1179 1149 10219 
588 41352 39328 38778 38727 36209 38879 55481 1206 1116 1200 1040 1167 1146 10211 
589 40942 38796 38407 38286 35934 38473 54949 1196 1110 1181 1052 1173 1142 10159 
590 40474 38330 37843 37996 35433 38015 54416 1184 1111 1172 1043 1162 1134 9937 
591 40166 37902 37371 37442 34907 37557 53685 1177 1091 1185 1038 1151 1128 9806 
592 39544 37403 36767 36902 34406 37004 52997 1156 1088 1172 1025 1147 1117 9697 
593 38978 36842 36444 36447 34025 36547 52304 1166 1074 1157 1026 1142 1113 9632 
594 38353 36248 35735 35788 33439 35913 51498 1159 1077 1151 1013 1141 1108 9554 
595 37498 35493 35019 34979 32734 35145 50522 1154 1071 1167 1013 1132 1107 9337 
596 36646 34731 34250 34176 31797 34320 49526 1145 1071 1137 1001 1107 1092 9228 
597 35786 33863 33293 33380 31227 33510 48462 1102 1061 1110 971 1104 1070 9052 
598 34842 32990 32474 32527 30360 32639 47210 1107 1033 1114 971 1108 1067 8822 
599 33631 31948 31454 31483 29429 31589 45814 1097 1021 1093 970 1070 1050 8495 
600 32700 30891 30462 30428 28486 30593 44458 1073 1000 1065 941 1059 1028 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-6  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 250 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 5125 4867 5351 5147 5281 5154 8637 490 460 496 478 467 478 1983 
446 5516 5209 5770 5545 5658 5540 9359 505 484 503 486 484 492 2212 
447 5948 5603 6150 5980 6204 5977 10013 514 488 533 488 485 502 2391 
448 6444 6076 6693 6468 6617 6459 10876 527 514 538 517 498 519 2507 
449 7009 6565 7224 7054 7207 7012 11768 571 527 572 545 536 550 2614 
450 7425 6959 7621 7385 7591 7396 12454 582 543 591 543 540 560 2840 
451 7795 7366 8086 7836 8081 7833 13179 593 563 595 556 558 573 3006 
452 8327 7769 8640 8349 8554 8328 13979 604 577 628 586 558 591 3138 
453 8630 8149 9056 8662 8947 8689 14607 623 595 640 588 560 601 3133 
454 9140 8593 9527 9223 9463 9189 15347 631 610 643 606 578 614 3262 
455 9362 8747 9686 9350 9689 9367 15633 633 600 646 608 593 616 3234 
456 9509 8910 9831 9532 9796 9515 15940 650 602 670 610 591 625 3306 
457 9663 9099 10061 9737 10048 9722 16310 677 612 670 614 593 633 3287 
458 9830 9253 10242 9813 10166 9861 16456 667 641 684 625 608 645 3301 
459 9860 9270 10229 9863 10135 9871 16392 651 629 669 616 605 634 3174 
460 9796 9188 10228 9851 10147 9842 16384 667 629 685 638 611 646 3206 
461 9649 9100 10084 9700 9960 9698 16043 672 645 671 639 610 647 3124 
463 9414 8909 9865 9498 9798 9497 15606 677 632 683 639 629 652 2965 
464 9146 8599 9599 9146 9507 9199 15133 658 623 681 628 593 637 2894 
465 8979 8457 9365 8989 9348 9027 14820 652 607 656 610 593 624 2865 
466 8882 8330 9270 8904 9188 8914 14626 644 614 656 605 590 622 2754 
467 8722 8199 9135 8691 8985 8746 14334 645 599 660 608 600 622 2793 
468 8611 8043 8989 8653 8956 8650 14149 633 616 642 599 588 616 2742 
469 8486 7998 8873 8509 8780 8529 13949 632 597 645 601 578 611 2715 
470 8387 7910 8756 8453 8721 8445 13746 620 594 638 590 582 605 2682 
471 8355 7846 8790 8427 8669 8417 13718 632 602 641 607 582 613 2666 
472 8267 7807 8661 8282 8592 8322 13567 636 590 643 598 591 612 2724 
473 8313 7852 8698 8381 8583 8365 13513 616 590 637 593 581 603 2616 
474 8397 7883 8707 8351 8634 8394 13592 635 576 637 580 590 603 2671 
475 8319 7788 8651 8267 8515 8308 13442 632 580 622 606 576 603 2697 
476 8345 7830 8701 8399 8635 8382 13583 633 594 631 585 574 603 2700 
477 8350 7947 8739 8385 8649 8414 13593 635 589 631 596 587 607 2673 
478 8382 7939 8725 8416 8704 8433 13614 623 590 625 600 584 604 2749 
479 8365 7904 8788 8375 8652 8417 13561 632 582 635 612 579 608 2729 
480 8459 7945 8888 8434 8734 8492 13662 626 577 641 603 589 607 2764 
481 8432 7973 8885 8512 8737 8508 13691 622 599 629 605 587 608 2804 
482 8446 8008 8907 8507 8823 8538 13728 636 591 638 604 588 611 2838 
483 8596 8123 8977 8675 8862 8647 13899 629 593 657 584 571 607 2845 
484 8636 8205 9053 8750 9021 8733 13963 624 590 643 616 581 611 2910 
485 8696 8180 9087 8747 8955 8733 14080 636 611 650 601 581 616 2911 
486 8827 8386 9314 8914 9196 8927 14235 635 615 646 607 599 620 2998 
487 8971 8447 9378 8912 9329 9007 14444 644 590 647 617 600 620 3122 
488 9090 8599 9447 9048 9362 9109 14610 650 612 654 606 596 624 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 9207 8684 9656 9247 9557 9270 14864 644 613 645 600 595 620 3169 
490 9374 8942 9804 9463 9698 9456 15080 663 622 665 615 607 634 3241 
491 9594 9083 10028 9631 9910 9649 15399 661 617 675 623 615 638 3357 
492 9819 9237 10329 9873 10225 9897 15813 678 636 690 654 631 658 3506 
493 10041 9536 10586 10073 10467 10141 16218 678 629 683 640 618 650 3565 
494 10313 9738 10812 10347 10702 10382 16584 672 631 682 664 632 656 3580 
495 10591 10013 11065 10651 10960 10656 16998 675 632 684 637 625 651 3670 
496 10843 10253 11341 10896 11212 10909 17391 685 639 696 653 639 662 3795 
497 11084 10493 11597 11171 11556 11180 17835 696 650 714 659 654 674 3867 
498 11511 10936 12048 11501 11953 11590 18462 717 651 711 675 655 682 3978 
499 11794 11155 12341 11863 12229 11877 18869 737 680 721 681 666 697 4159 
500 12066 11461 12733 12237 12530 12205 19397 723 679 746 685 664 699 4233 
501 12528 11848 13099 12509 12875 12572 19928 734 679 751 688 670 704 4316 
502 12866 12168 13509 12912 13215 12934 20503 742 685 773 694 683 715 4427 
503 13277 12582 13916 13363 13705 13369 21169 762 708 769 711 693 728 4637 
504 13641 12945 14331 13757 14184 13771 21861 799 731 792 744 716 757 4716 
505 14056 13272 14714 14171 14609 14164 22481 793 716 790 731 706 747 4768 
506 14632 13834 15285 14641 15221 14723 23280 783 735 797 740 718 755 4972 
507 14853 14235 15682 15020 15543 15067 23832 789 736 821 766 719 766 4987 
508 15477 14673 16328 15614 16054 15629 24670 812 766 821 763 734 779 5232 
509 15891 15043 16700 16089 16556 16056 25260 834 759 823 785 743 789 5308 
510 16385 15527 17240 16561 17115 16566 26032 851 775 858 782 752 803 5442 
511 16823 15909 17657 16950 17375 16943 26649 858 786 852 794 770 812 5495 
512 17365 16520 18320 17528 18110 17569 27481 856 795 860 820 780 822 5664 
513 17766 16900 18623 17975 18497 17952 28078 882 802 881 819 784 834 5739 
514 18312 17378 19172 18483 18943 18458 28830 908 842 914 874 834 874 5938 
515 18691 17750 19573 18779 19415 18841 29564 914 839 905 851 832 868 6003 
516 19118 18136 20030 19258 19876 19284 30080 902 830 917 853 815 863 6111 
517 19386 18429 20453 19702 20202 19634 30671 916 846 924 858 820 873 6193 
518 19864 18919 20853 20125 20724 20097 31312 942 860 948 883 851 897 6293 
519 20359 19346 21262 20658 21085 20542 32058 929 869 958 876 830 892 6380 
520 20687 19763 21692 20983 21610 20947 32580 950 863 969 895 852 906 6397 
521 21058 20082 22140 21355 21942 21315 33133 947 887 962 895 870 912 6437 
522 21290 20439 22468 21657 22231 21617 33563 949 870 947 893 854 903 6613 
523 21728 20701 22838 22003 22601 21974 34124 986 895 983 942 881 937 6656 
524 21949 21020 23221 22349 23019 22312 34514 976 884 963 901 868 918 6674 
525 22394 21301 23572 22730 23330 22665 35077 965 893 983 915 888 929 6837 
526 22698 21697 23877 23088 23580 22988 35533 979 880 979 893 875 921 6803 
527 23045 21982 24161 23450 24049 23337 36020 1002 921 1002 927 890 948 6896 
528 23426 22316 24522 23797 24282 23669 36572 1001 904 996 921 888 942 6902 
529 23802 22666 24941 24195 24755 24072 36982 1003 920 997 943 903 953 7022 
530 24134 23038 25422 24580 25098 24454 37528 1003 903 1012 944 894 951 7036 
531 24615 23444 25654 24937 25571 24844 38095 1017 925 1017 940 901 960 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-6  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 24889 23753 26115 25336 25917 25202 38635 1025 915 1010 949 904 961 7108 
533 25378 24162 26496 25677 26279 25598 39248 1031 936 1034 950 916 973 7263 
534 25700 24576 26871 26139 26697 25997 39802 1044 956 1044 967 927 987 7317 
535 26166 24917 27452 26636 27108 26456 40430 1063 963 1046 986 934 998 7402 
536 26638 25486 27722 27084 27652 26916 41014 1066 950 1061 978 951 1001 7500 
537 26998 25857 28307 27567 28080 27362 41533 1059 961 1068 982 954 1005 7536 
538 27649 26302 28950 27917 28690 27901 42334 1067 973 1076 987 948 1010 7740 
539 27981 26692 29302 28513 29176 28333 43061 1096 986 1087 1006 984 1032 7690 
540 28517 27234 29854 28915 29618 28828 43555 1088 978 1100 1008 965 1028 7797 
541 29033 27768 30391 29457 30232 29376 44334 1132 1013 1090 1033 998 1053 8029 
542 29500 28320 30798 30089 30572 29856 44994 1105 1015 1120 1043 984 1054 8012 
543 30027 28740 31241 30585 31068 30332 45751 1121 1025 1123 1055 1005 1066 8149 
544 30584 29258 31948 31104 31733 30925 46485 1146 1020 1138 1067 1003 1075 8340 
545 31002 29821 32554 31731 32319 31485 47190 1141 1033 1128 1060 1002 1073 8372 
546 31603 30304 33001 32205 32719 31966 47843 1162 1048 1156 1081 1020 1093 8533 
547 32247 30965 33552 32918 33484 32633 48664 1179 1056 1169 1073 1037 1102 8633 
548 32644 31430 34038 33199 33819 33026 49180 1160 1071 1199 1081 1036 1109 8830 
549 33161 31956 34624 33877 34519 33627 49926 1201 1084 1203 1099 1064 1130 8801 
550 33646 32440 35194 34268 34927 34095 50586 1211 1086 1207 1132 1076 1143 9075 
551 34261 32968 35744 34916 35505 34679 51299 1250 1124 1237 1127 1095 1167 9159 
552 34538 33334 36146 35334 35947 35060 51860 1246 1120 1222 1141 1092 1164 9166 
553 35163 33908 36529 35757 36320 35536 52481 1250 1118 1228 1150 1093 1168 9408 
554 35458 34236 37095 36200 36736 35945 52917 1251 1124 1242 1142 1100 1172 9327 
555 35860 34643 37354 36599 37411 36373 53448 1261 1149 1255 1165 1105 1187 9539 
556 36187 34900 37856 36954 37545 36688 53849 1260 1159 1279 1178 1125 1200 9530 
557 36554 35286 38139 37371 37882 37046 54277 1274 1155 1303 1181 1147 1212 9687 
558 36882 35575 38269 37611 38308 37329 54551 1296 1161 1300 1188 1155 1220 9788 
559 37029 35893 38603 37983 38345 37570 54851 1293 1170 1295 1201 1140 1220 9702 
560 37335 36207 38801 38141 38677 37832 55094 1304 1180 1302 1201 1146 1227 9825 
561 37527 36357 39030 38494 38876 38057 55411 1337 1188 1327 1212 1164 1246 9913 
562 37705 36666 39257 38681 39167 38295 55568 1306 1195 1324 1215 1162 1240 9878 
563 37961 36784 39564 39004 39440 38550 55915 1364 1239 1364 1263 1206 1287 10000 
564 38168 37069 39748 39130 39653 38754 56075 1345 1202 1348 1230 1189 1263 10073 
565 38300 37070 39909 39289 39705 38854 56246 1350 1214 1341 1239 1175 1264 10075 
566 38589 37448 40088 39420 39898 39088 56442 1338 1207 1338 1241 1179 1261 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 38586 37479 39971 39434 40036 39101 56483 1401 1264 1422 1303 1245 1327 10289 
568 38625 37432 39959 39605 39969 39118 56590 1357 1218 1364 1254 1180 1275 10145 
569 38735 37618 40187 39677 40239 39291 56673 1360 1238 1367 1279 1201 1289 10192 
570 38851 37875 40306 39803 40188 39405 56761 1366 1242 1362 1250 1188 1282 10204 
571 39006 37811 40413 39962 40317 39502 56857 1407 1253 1392 1289 1207 1309 10252 
572 39154 37928 40502 40154 40460 39640 56960 1375 1240 1377 1271 1206 1294 10223 
573 39401 38131 40751 40293 40545 39824 57037 1377 1252 1379 1269 1189 1293 10269 
574 39252 38137 40824 40228 40552 39799 57115 1381 1249 1378 1275 1213 1299 10275 
575 39499 38221 40932 40350 40726 39946 57226 1398 1269 1406 1298 1217 1317 10319 
576 39432 38348 40985 40415 40852 40007 57257 1401 1277 1406 1293 1226 1321 10274 
577 39379 38423 41067 40537 40888 40059 57286 1388 1250 1403 1274 1223 1308 10391 
578 39548 38517 41058 40631 40916 40134 57293 1399 1256 1392 1273 1229 1310 10350 
579 39364 38478 40909 40602 40810 40033 57114 1401 1255 1402 1281 1220 1312 10350 
580 39585 38474 41084 40667 40865 40135 57235 1404 1255 1410 1275 1232 1315 10330 
581 38447 37393 39882 39524 39799 39009 55867 1394 1253 1406 1279 1211 1309 10310 
582 39367 38328 40707 40308 40587 39859 56880 1403 1250 1389 1290 1220 1310 10302 
583 39494 38447 40786 40493 40738 39992 56941 1392 1254 1401 1280 1213 1308 10320 
584 39315 38346 40663 40218 40479 39804 56593 1396 1271 1401 1286 1223 1316 10277 
585 39009 38089 40529 40080 40388 39619 56471 1399 1250 1393 1294 1223 1312 10214 
586 38825 37841 40318 40070 40169 39445 56217 1407 1254 1400 1279 1223 1312 10259 
587 38479 37537 39908 39761 39794 39096 55824 1406 1259 1397 1289 1221 1314 10219 
588 38145 37433 39644 39466 39536 38845 55412 1409 1263 1393 1265 1211 1308 10211 
589 37758 36832 39239 38921 39126 38375 54825 1402 1245 1393 1284 1202 1305 10159 
590 37387 36625 38836 38467 38724 38008 54343 1363 1242 1367 1256 1203 1286 9937 
591 36872 35964 38273 38091 38200 37480 53715 1349 1227 1379 1264 1183 1280 9806 
592 36402 35500 37794 37625 37651 36994 53058 1355 1230 1360 1258 1184 1277 9697 
593 35805 35049 37201 37027 37112 36439 52299 1346 1232 1347 1231 1174 1266 9632 
594 35125 34365 36555 36162 36417 35725 51470 1329 1203 1340 1230 1167 1254 9554 
595 34459 33816 35794 35427 35707 35041 50510 1339 1206 1338 1237 1156 1255 9337 
596 33718 32924 34877 34763 34866 34230 49403 1317 1188 1324 1223 1152 1241 9228 
597 32880 32241 34067 33979 33994 33432 48348 1288 1179 1304 1196 1119 1217 9052 
598 31931 31511 33126 33138 33043 32550 47052 1292 1162 1288 1177 1115 1207 8822 
599 31010 30426 32196 31998 32114 31549 45665 1250 1143 1288 1151 1096 1185 8495 
600 29890 29392 31179 31015 31058 30507 44257 1233 1136 1236 1135 1078 1164 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-7  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน  A สีใส ความหนา 300 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 4656 4662 4577 4858 4924 4735 8805 478 499 516 492 472 491 1983 
446 4993 5021 4982 5236 5322 5111 9533 500 512 529 511 489 508 2212 
447 5385 5364 5365 5592 5717 5485 10243 501 526 555 511 504 519 2391 
448 5802 5845 5759 6077 6164 5930 11148 517 560 561 539 538 543 2507 
449 6270 6322 6239 6595 6727 6431 12027 562 603 600 571 555 578 2614 
450 6635 6669 6588 6997 7076 6793 12723 567 601 609 586 569 586 2840 
451 7048 7066 6957 7358 7429 7172 13439 593 630 640 620 600 617 3006 
452 7465 7469 7338 7838 7906 7603 14288 606 633 648 609 607 620 3138 
453 7822 7781 7717 8178 8283 7956 14900 619 666 673 635 613 641 3133 
454 8238 8280 8157 8587 8745 8401 15656 629 668 689 649 631 653 3262 
455 8401 8441 8293 8746 8895 8555 15958 635 678 686 661 636 659 3234 
456 8532 8541 8450 8924 9094 8708 16214 641 685 705 665 646 668 3306 
457 8754 8780 8632 9079 9306 8910 16591 663 691 713 695 660 684 3287 
458 8832 8875 8804 9209 9407 9025 16758 671 701 736 694 669 694 3301 
459 8874 8879 8791 9258 9398 9040 16705 672 707 736 690 667 694 3174 
460 8817 8863 8775 9239 9384 9016 16680 678 699 730 698 667 694 3206 
461 8654 8690 8620 9096 9264 8865 16372 661 710 731 694 653 690 3124 
463 8519 8501 8434 8900 9065 8684 15909 669 715 736 689 679 698 2965 
464 8321 8225 8189 8603 8778 8423 15420 652 679 718 656 651 671 2894 
465 8074 8142 8011 8432 8628 8258 15106 644 690 707 670 644 671 2865 
466 8040 7978 7940 8358 8554 8174 14884 643 685 700 648 644 664 2754 
467 7897 7869 7726 8139 8320 7990 14559 647 672 693 670 640 664 2793 
468 7767 7789 7639 8108 8297 7920 14398 637 683 688 644 637 658 2742 
469 7678 7674 7576 7995 8185 7822 14173 636 662 689 650 617 651 2715 
470 7581 7590 7497 7907 8043 7723 13983 628 660 680 647 619 647 2682 
471 7556 7558 7487 7867 8000 7694 13970 625 669 679 641 633 649 2666 
472 7409 7523 7352 7726 7973 7596 13764 633 679 682 663 628 657 2724 
473 7502 7470 7401 7789 7952 7623 13748 618 650 673 631 623 639 2616 
474 7453 7515 7406 7862 7994 7646 13828 615 654 670 645 615 640 2671 
475 7436 7511 7427 7781 7934 7618 13688 627 668 675 646 622 648 2697 
476 7472 7545 7446 7815 7985 7653 13790 627 667 676 633 612 643 2700 
477 7511 7578 7455 7825 8076 7689 13802 637 665 678 641 641 652 2673 
478 7589 7616 7576 7849 8107 7747 13897 622 662 677 654 620 647 2749 
479 7511 7557 7447 7792 8008 7663 13797 624 670 677 653 624 649 2729 
480 7543 7632 7518 7895 8069 7732 13890 630 664 675 642 630 648 2764 
481 7602 7646 7541 7974 8114 7775 13873 631 661 682 645 624 649 2804 
482 7647 7671 7549 7923 8189 7796 13967 629 665 686 663 638 656 2838 
483 7663 7739 7643 7997 8263 7861 14094 627 676 671 645 633 650 2845 
484 7748 7860 7756 8073 8309 7949 14150 632 680 689 669 629 660 2910 
485 7720 7830 7823 8130 8313 7963 14257 637 677 692 649 642 659 2911 
486 7892 7983 7890 8285 8462 8102 14499 657 687 701 672 658 675 2998 
487 8001 8015 7976 8322 8583 8180 14631 648 669 691 677 640 665 3122 
488 8084 8157 8056 8494 8627 8284 14783 646 692 702 672 639 670 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 8231 8296 8138 8606 8799 8414 15032 656 679 718 665 652 674 3169 
490 8332 8417 8319 8731 8991 8558 15298 662 695 724 674 670 685 3241 
491 8495 8604 8526 8923 9083 8726 15618 651 699 711 685 666 682 3357 
492 8773 8853 8802 9154 9421 9001 16015 693 718 741 721 690 713 3506 
493 9042 9071 8999 9398 9706 9243 16413 682 735 736 709 685 709 3565 
494 9168 9271 9151 9689 9922 9440 16787 674 738 756 710 682 712 3580 
495 9362 9522 9423 9881 10116 9661 17224 714 734 760 715 695 724 3670 
496 9608 9737 9659 10098 10313 9883 17623 692 735 760 728 695 722 3795 
497 9907 10001 9936 10305 10606 10151 18072 717 760 782 720 705 736 3867 
498 10263 10356 10235 10676 10978 10502 18704 730 765 775 734 722 745 3978 
499 10408 10641 10522 10929 11242 10748 19169 720 760 788 758 728 751 4159 
500 10728 10915 10823 11165 11621 11050 19674 735 780 796 776 733 764 4233 
501 11092 11214 11066 11607 11972 11390 20199 760 789 804 778 742 774 4316 
502 11299 11513 11423 11947 12236 11684 20823 748 797 843 787 764 788 4427 
503 11782 11921 11809 12305 12668 12097 21448 764 816 834 799 771 797 4637 
504 12015 12305 12153 12757 13092 12464 22109 802 855 877 834 805 835 4716 
505 12425 12656 12528 13104 13427 12828 22763 799 848 862 823 797 826 4768 
506 12830 13039 12960 13507 13910 13249 23533 805 852 886 837 809 838 4972 
507 13192 13359 13199 13905 14348 13601 24110 821 869 892 840 836 852 4987 
508 13700 13914 13736 14415 14845 14122 24993 835 887 902 868 842 867 5232 
509 14091 14291 14207 14852 15173 14523 25690 834 902 914 879 847 875 5308 
510 14498 14744 14616 15230 15748 14967 26470 848 925 938 891 855 891 5442 
511 14840 15138 14961 15636 15998 15315 27079 874 912 958 905 860 902 5495 
512 15324 15534 15454 16137 16578 15805 27880 876 929 960 937 892 919 5664 
513 15674 15935 15818 16550 16910 16177 28506 882 942 972 930 884 922 5739 
514 16135 16425 16231 16987 17420 16639 29300 934 1005 1019 979 946 977 5938 
515 16455 16837 16574 17411 17872 17030 29970 922 985 1012 980 939 968 6003 
516 16826 17199 16982 17788 18145 17388 30559 940 975 1012 977 942 969 6111 
517 17181 17518 17342 18099 18564 17741 31150 925 994 1024 972 936 970 6193 
518 17617 17876 17721 18538 18978 18146 31769 970 1045 1059 1018 977 1014 6293 
519 18030 18279 18107 18909 19401 18545 32492 962 1024 1056 1005 956 1000 6380 
520 18439 18654 18422 19291 19752 18912 33009 990 1044 1073 1011 981 1020 6397 
521 18601 19016 18669 19609 20174 19214 33587 984 1059 1079 1028 986 1027 6437 
522 18884 19223 19087 19922 20464 19516 34034 990 1045 1064 1011 978 1018 6613 
523 19256 19560 19382 20335 20850 19877 34604 1007 1068 1108 1040 1003 1045 6656 
524 19499 19874 19651 20597 21153 20155 35063 995 1065 1092 1040 990 1036 6674 
525 19812 20221 19932 20839 21447 20450 35555 998 1078 1086 1057 1009 1046 6837 
526 20136 20457 20253 21183 21727 20751 36016 1007 1053 1090 1052 1009 1042 6803 
527 20454 20835 20579 21454 22013 21067 36635 1032 1092 1132 1073 1016 1069 6896 
528 20717 21121 20868 21836 22399 21388 37090 1019 1077 1112 1061 1026 1059 6902 
529 21031 21357 21217 22082 22775 21692 37538 1026 1104 1124 1093 1033 1076 7022 
530 21456 21762 21574 22580 23218 22118 38089 1034 1079 1125 1098 1051 1077 7036 
531 21655 22084 21901 22861 23481 22396 38588 1028 1113 1141 1084 1057 1085 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-7  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 22053 22487 22261 23219 23869 22778 39192 1038 1103 1145 1094 1055 1087 7108 
533 22386 22774 22624 23617 24268 23134 39739 1059 1120 1156 1115 1065 1103 7263 
534 22812 23191 22949 24003 24661 23523 40338 1079 1129 1177 1121 1075 1116 7317 
535 23208 23601 23391 24424 25031 23931 41025 1089 1150 1197 1133 1087 1131 7402 
536 23560 23959 23769 24783 25403 24295 41685 1081 1149 1202 1138 1091 1132 7500 
537 23826 24436 24175 25256 25919 24722 42258 1111 1167 1202 1153 1090 1145 7536 
538 24387 25000 24678 25776 26435 25255 42936 1115 1182 1227 1159 1107 1158 7740 
539 24870 25339 25057 26233 26817 25663 43687 1132 1204 1243 1200 1138 1183 7690 
540 25208 25773 25514 26594 27244 26067 44212 1117 1198 1241 1184 1120 1172 7797 
541 25767 26237 25917 27178 27663 26552 44982 1142 1229 1285 1199 1138 1199 8029 
542 26079 26718 26375 27505 28206 26977 45729 1144 1226 1256 1206 1157 1198 8012 
543 26537 27120 26822 28022 28684 27437 46404 1166 1247 1291 1210 1159 1215 8149 
544 27074 27714 27338 28629 29466 28044 47285 1197 1270 1303 1233 1188 1238 8340 
545 27587 28133 27800 29097 29878 28499 47992 1174 1261 1320 1251 1193 1240 8372 
546 28000 28619 28326 29637 30300 28976 48596 1193 1276 1328 1266 1201 1253 8533 
547 28607 29280 28899 30189 30780 29551 49505 1228 1292 1351 1278 1218 1274 8633 
548 29020 29659 29227 30588 31274 29954 49974 1221 1304 1352 1293 1240 1282 8830 
549 29456 30180 29617 30977 31809 30408 50724 1250 1323 1375 1305 1253 1301 8801 
550 29797 30561 30140 31640 32245 30877 51418 1243 1327 1386 1323 1267 1309 9075 
551 30361 31155 30597 32127 32823 31413 52095 1274 1367 1415 1347 1295 1340 9159 
552 30748 31540 31023 32462 33289 31812 52643 1279 1370 1411 1336 1295 1338 9166 
553 31219 31912 31428 33005 33748 32262 53282 1295 1381 1429 1349 1298 1351 9408 
554 31547 32253 31811 33293 34047 32590 53725 1322 1396 1425 1366 1292 1360 9327 
555 31971 32669 32131 33731 34591 33019 54339 1333 1406 1463 1376 1328 1381 9539 
556 32198 33093 32471 34146 34880 33358 54662 1323 1412 1450 1395 1327 1381 9530 
557 32506 33469 32732 34491 35108 33661 55108 1332 1434 1489 1421 1341 1404 9687 
558 32757 33725 33023 34578 35404 33897 55348 1355 1423 1498 1418 1339 1407 9788 
559 33012 33884 33255 34956 35741 34170 55758 1362 1434 1506 1432 1357 1418 9702 
560 33187 34019 33399 35315 35781 34340 55958 1353 1448 1495 1430 1361 1418 9825 
561 33351 34286 33569 35436 36091 34547 56302 1371 1472 1543 1443 1374 1441 9913 
562 33576 34507 33843 35628 36291 34769 56526 1387 1473 1528 1454 1385 1445 9878 
563 33917 34689 34084 35884 36649 35045 56804 1426 1506 1573 1509 1430 1489 10000 
564 33948 34998 34100 36095 36584 35145 56977 1410 1495 1558 1483 1412 1472 10073 
565 34028 35135 34408 36100 36872 35309 57147 1399 1476 1545 1494 1396 1462 10075 
566 34339 35365 34475 36267 37039 35497 57333 1406 1504 1568 1473 1406 1471 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 34391 35376 34612 36459 37232 35614 57402 1511 1575 1642 1574 1442 1549 10289 
568 34352 35551 34735 36472 37238 35669 57471 1418 1498 1572 1487 1415 1478 10145 
569 34515 35544 34826 36578 37362 35765 57556 1430 1528 1604 1490 1444 1499 10192 
570 34612 35710 34916 36729 37279 35849 57663 1405 1523 1594 1508 1442 1495 10204 
571 34775 35782 34907 36798 37630 35979 57742 1453 1561 1608 1530 1444 1519 10252 
572 34835 35936 35023 36990 37708 36098 57939 1446 1535 1595 1521 1428 1505 10223 
573 34884 36050 35235 37116 37868 36230 58055 1440 1546 1605 1527 1434 1510 10269 
574 34986 36082 35292 37105 37909 36275 58068 1430 1531 1617 1516 1442 1507 10275 
575 35129 36262 35499 37234 37950 36415 58248 1460 1575 1634 1541 1459 1534 10319 
576 35003 36261 35374 37368 38081 36418 58226 1470 1550 1635 1535 1456 1529 10274 
577 35070 36274 35651 37388 38179 36512 58304 1458 1545 1614 1539 1477 1527 10391 
578 35174 36371 35546 37425 38254 36554 58250 1457 1576 1627 1530 1462 1530 10350 
579 35158 36280 35494 37393 38062 36477 58241 1479 1549 1621 1553 1468 1534 10350 
580 35314 36483 35646 37536 38230 36642 58235 1455 1557 1630 1563 1463 1534 10330 
581 34224 35488 34503 36364 36986 35513 56903 1457 1531 1634 1526 1458 1521 10310 
582 35050 36421 35319 37265 38058 36423 57925 1479 1576 1634 1550 1460 1540 10302 
583 35141 36401 35373 37364 37976 36451 57963 1472 1572 1636 1523 1457 1532 10320 
584 34898 36167 35159 37241 37862 36265 57788 1470 1564 1643 1540 1461 1536 10277 
585 34692 36087 35068 36969 37765 36116 57532 1469 1576 1633 1533 1475 1537 10214 
586 34538 35915 34911 36745 37596 35941 57217 1481 1564 1643 1554 1450 1538 10259 
587 34283 35614 34604 36529 37082 35622 56789 1479 1556 1639 1538 1463 1535 10219 
588 34104 35444 34360 36225 36817 35390 56411 1483 1557 1654 1537 1455 1537 10211 
589 33615 35034 33903 35907 36425 34977 55904 1462 1542 1617 1536 1454 1522 10159 
590 33285 34674 33550 35404 36182 34619 55374 1453 1541 1610 1522 1445 1514 9937 
591 32819 34314 33025 35138 35688 34197 54704 1457 1531 1596 1499 1407 1498 9806 
592 32251 33847 32609 34565 35265 33707 54027 1438 1514 1594 1491 1412 1490 9697 
593 31820 33276 32187 34095 34678 33211 53288 1427 1519 1592 1493 1391 1484 9632 
594 31195 32623 31603 33328 33970 32544 52457 1423 1479 1590 1468 1400 1472 9554 
595 30682 32018 31013 32708 33286 31941 51580 1406 1484 1558 1463 1390 1460 9337 
596 30003 31264 30201 32068 32538 31215 50458 1387 1475 1541 1452 1364 1444 9228 
597 29172 30520 29453 31242 31683 30414 49375 1364 1455 1518 1427 1342 1421 9052 
598 28346 29687 28648 30473 30798 29590 48143 1369 1443 1498 1407 1325 1408 8822 
599 27584 28787 27709 29480 29938 28699 46657 1333 1411 1487 1390 1298 1384 8495 
600 26735 27852 26759 28479 28960 27757 45257 1298 1365 1453 1344 1270 1346 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-8  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 600 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 2718 2680 3037 2988 2589 2802 8665 531 519 519 485 508 512 1983 
446 2910 2901 3290 3232 2795 3026 9380 539 531 545 508 526 530 2212 
447 3135 3087 3501 3472 2978 3235 10065 560 552 546 527 547 546 2391 
448 3399 3317 3801 3730 3211 3492 10950 589 571 560 547 564 566 2507 
449 3647 3614 4146 4026 3472 3781 11843 627 611 613 575 596 604 2614 
450 3839 3844 4372 4236 3663 3991 12540 632 628 626 587 609 616 2840 
451 4092 4056 4622 4521 3903 4239 13220 655 645 654 611 628 638 3006 
452 4300 4258 4885 4788 4113 4469 14044 685 673 668 634 643 661 3138 
453 4505 4444 5092 4991 4304 4667 14684 697 682 700 641 680 680 3133 
454 4768 4694 5413 5283 4524 4937 15424 700 696 688 656 690 686 3262 
455 4900 4849 5506 5418 4633 5061 15719 734 715 704 671 688 702 3234 
456 4989 4926 5634 5508 4729 5157 16012 734 720 709 681 709 711 3306 
457 5085 5032 5765 5638 4844 5273 16395 759 748 723 685 713 726 3287 
458 5177 5167 5865 5761 4888 5372 16574 767 754 745 694 714 735 3301 
459 5183 5138 5882 5702 4912 5363 16497 769 744 742 695 729 736 3174 
460 5201 5159 5906 5777 4939 5396 16455 775 754 745 694 732 740 3206 
461 5086 5051 5805 5658 4887 5297 16127 759 758 745 702 724 738 3124 
463 5033 4961 5687 5546 4801 5206 15754 765 757 756 691 742 742 2965 
464 4869 4877 5482 5450 4659 5067 15255 751 717 720 682 711 716 2894 
465 4800 4762 5484 5316 4599 4992 14919 741 734 713 671 702 712 2865 
466 4752 4711 5430 5269 4551 4943 14718 726 716 708 680 709 708 2754 
467 4706 4654 5307 5136 4487 4858 14424 725 731 721 665 709 710 2793 
468 4591 4611 5202 5141 4421 4793 14224 712 703 706 654 687 692 2742 
469 4578 4575 5175 5072 4383 4757 14010 707 693 692 641 687 684 2715 
470 4535 4502 5178 5055 4357 4726 13823 721 696 683 659 684 689 2682 
471 4546 4486 5165 5047 4328 4714 13767 705 697 676 669 689 687 2666 
472 4523 4492 5073 4998 4296 4676 13636 722 711 684 659 676 690 2724 
473 4485 4500 5099 4996 4327 4681 13612 705 693 670 645 677 678 2616 
474 4534 4495 5099 5039 4325 4698 13664 705 683 691 658 672 682 2671 
475 4524 4441 5121 4982 4323 4678 13517 703 688 688 660 671 682 2697 
476 4558 4532 5186 5064 4369 4742 13659 707 688 675 652 669 678 2700 
477 4597 4549 5207 5058 4367 4756 13693 706 704 708 652 677 689 2673 
478 4631 4558 5250 5122 4407 4794 13777 708 693 697 659 672 686 2749 
479 4583 4556 5240 5085 4390 4771 13657 703 690 679 648 670 678 2729 
480 4606 4608 5244 5140 4437 4807 13776 713 700 680 659 684 687 2764 
481 4597 4617 5298 5143 4428 4817 13786 713 691 697 651 670 684 2804 
482 4681 4634 5302 5143 4485 4849 13843 718 704 697 658 691 694 2838 
483 4713 4726 5345 5237 4530 4910 13978 699 707 694 652 679 686 2845 
484 4764 4737 5394 5285 4569 4950 14058 710 702 699 663 678 690 2910 
485 4785 4728 5457 5283 4598 4970 14145 724 720 705 668 693 702 2911 
486 4881 4823 5544 5419 4678 5069 14392 721 717 718 690 701 709 2998 
487 4942 4909 5594 5473 4754 5134 14544 740 706 706 661 705 704 3122 
488 4990 4941 5661 5529 4791 5183 14707 737 715 715 672 701 708 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 5068 5082 5762 5667 4876 5291 14955 722 736 722 681 700 712 3169 
490 5187 5156 5832 5716 4983 5375 15187 748 724 733 675 718 720 3241 
491 5271 5257 6054 5850 5063 5499 15503 750 729 729 692 714 723 3357 
492 5463 5417 6165 6021 5219 5657 15950 764 764 759 706 748 748 3506 
493 5590 5516 6365 6177 5327 5795 16307 768 743 741 708 729 738 3565 
494 5696 5699 6489 6337 5487 5942 16693 774 778 751 718 743 753 3580 
495 5860 5828 6677 6476 5594 6087 17090 775 772 757 741 742 757 3670 
496 6013 5949 6761 6637 5757 6223 17507 799 773 758 734 746 762 3795 
497 6135 6145 6998 6852 5891 6404 17931 816 776 787 741 762 777 3867 
498 6394 6325 7238 7058 6090 6621 18548 809 801 796 759 770 787 3978 
499 6574 6518 7428 7245 6241 6801 19038 823 826 790 765 786 798 4159 
500 6716 6676 7629 7503 6446 6994 19539 845 826 798 764 804 807 4233 
501 6859 6870 7840 7644 6620 7167 20067 854 841 840 789 814 828 4316 
502 7096 7038 8095 7891 6808 7386 20663 882 827 846 783 827 833 4427 
503 7388 7312 8402 8207 7058 7673 21375 881 866 849 798 831 845 4637 
504 7553 7541 8636 8476 7257 7893 21940 919 902 861 823 859 873 4716 
505 7828 7746 8858 8692 7473 8119 22583 901 886 880 829 867 872 4768 
506 8161 8028 9178 9056 7743 8433 23407 932 898 898 837 872 887 4972 
507 8300 8237 9452 9250 7986 8645 23978 930 912 909 857 875 897 4987 
508 8599 8578 9816 9609 8259 8972 24873 949 932 911 874 901 914 5232 
509 8848 8770 10048 9853 8480 9200 25503 958 953 924 897 906 928 5308 
510 9171 9037 10350 10191 8751 9500 26203 983 953 954 917 947 951 5442 
511 9354 9288 10602 10431 8958 9727 26871 994 969 963 911 954 958 5495 
512 9737 9559 10921 10804 9319 10068 27681 1001 997 988 929 964 976 5664 
513 9881 9789 11185 11037 9497 10278 28338 1013 999 994 929 964 980 5739 
514 10195 10160 11569 11411 9769 10621 29123 1088 1055 1040 971 1001 1031 5938 
515 10456 10373 11845 11685 10013 10875 29775 1058 1058 1020 973 1022 1026 6003 
516 10696 10520 12135 11881 10208 11088 30315 1067 1048 1032 979 1022 1030 6111 
517 10908 10814 12342 12165 10421 11330 30932 1057 1055 1042 961 1040 1031 6193 
518 11188 11064 12611 12464 10731 11612 31647 1104 1064 1087 1022 1069 1069 6293 
519 11434 11267 12925 12788 10909 11865 32319 1111 1076 1066 1006 1045 1061 6380 
520 11698 11495 13165 12976 11095 12086 32846 1109 1103 1060 1007 1053 1066 6397 
521 11928 11775 13454 13306 11320 12356 33436 1133 1115 1088 1022 1083 1088 6437 
522 12071 11936 13612 13525 11516 12532 33861 1112 1100 1087 1025 1072 1079 6613 
523 12405 12178 13867 13736 11745 12786 34436 1153 1122 1120 1052 1094 1108 6656 
524 12510 12352 14110 13947 11920 12968 34916 1142 1123 1108 1032 1083 1098 6674 
525 12757 12551 14390 14209 12140 13209 35412 1139 1127 1130 1049 1096 1108 6837 
526 12935 12793 14561 14485 12337 13422 35800 1144 1131 1102 1041 1099 1103 6803 
527 13164 13002 14818 14681 12552 13644 36310 1160 1148 1150 1060 1120 1128 6896 
528 13370 13222 15026 14895 12723 13847 36965 1156 1150 1145 1062 1121 1127 6902 
529 13565 13349 15306 15099 12933 14050 37362 1195 1153 1132 1089 1135 1141 7022 
530 13754 13585 15551 15431 13193 14303 37917 1186 1179 1155 1070 1137 1145 7036 
531 14043 13818 15740 15626 13393 14524 38432 1184 1182 1150 1095 1152 1153 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-8  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 14342 14054 16066 15950 13594 14801 39003 1199 1176 1158 1089 1137 1152 7108 
533 14548 14361 16387 16206 13819 15064 39564 1209 1181 1169 1094 1151 1161 7263 
534 14833 14569 16622 16524 14107 15331 40140 1229 1208 1202 1131 1161 1186 7317 
535 15016 14758 16865 16880 14352 15574 40781 1243 1223 1195 1126 1178 1193 7402 
536 15412 15142 17131 17116 14567 15874 41420 1255 1226 1200 1130 1199 1202 7500 
537 15643 15296 17432 17449 14853 16135 41989 1255 1226 1213 1138 1198 1206 7536 
538 15920 15661 17774 17816 15139 16462 42722 1275 1249 1217 1141 1210 1218 7740 
539 16217 15930 18261 18094 15482 16797 43470 1288 1264 1249 1183 1236 1244 7690 
540 16525 16180 18505 18411 15692 17063 43895 1293 1263 1259 1171 1239 1245 7797 
541 16819 16555 18866 18743 16053 17407 44741 1323 1301 1267 1186 1264 1268 8029 
542 17151 16848 19095 19111 16316 17704 45429 1324 1297 1297 1197 1249 1273 8012 
543 17489 17250 19549 19528 16561 18075 46154 1343 1312 1300 1223 1262 1288 8149 
544 17876 17632 19901 19981 16950 18468 46963 1336 1338 1316 1227 1286 1301 8340 
545 18092 17951 20163 20324 17238 18753 47686 1365 1332 1298 1251 1289 1307 8372 
546 18487 18233 20650 20703 17541 19123 48350 1390 1365 1345 1269 1307 1335 8533 
547 18970 18677 20950 21200 17953 19550 49226 1420 1382 1366 1274 1313 1351 8633 
548 19226 18903 21253 21410 18144 19787 49752 1410 1408 1380 1281 1343 1364 8830 
549 19580 19166 21684 21755 18522 20142 50401 1434 1409 1387 1298 1385 1382 8801 
550 19814 19554 21949 22155 18770 20448 51068 1440 1424 1404 1328 1389 1397 9075 
551 20240 19845 22373 22598 19172 20845 51754 1500 1460 1449 1339 1415 1433 9159 
552 20502 20195 22701 22907 19413 21144 52288 1491 1463 1434 1330 1399 1423 9166 
553 20768 20384 23008 23133 19739 21406 52894 1495 1468 1453 1353 1406 1435 9408 
554 20986 20723 23205 23484 19992 21678 53452 1503 1484 1460 1364 1437 1449 9327 
555 21455 20922 23515 23763 20233 21978 53939 1528 1502 1462 1366 1446 1461 9539 
556 21608 21249 23784 24174 20501 22263 54352 1550 1517 1487 1398 1450 1480 9530 
557 21897 21501 24015 24311 20715 22488 54817 1550 1529 1514 1396 1463 1490 9687 
558 22010 21634 24256 24570 20935 22681 54998 1564 1539 1532 1387 1492 1503 9788 
559 22286 21813 24478 24885 21076 22908 55393 1559 1542 1526 1431 1504 1512 9702 
560 22330 22009 24710 25047 21251 23069 55654 1574 1557 1529 1412 1499 1514 9825 
561 22574 22136 24849 25229 21418 23241 55977 1596 1570 1543 1437 1507 1531 9913 
562 22735 22346 24943 25433 21568 23405 56228 1600 1558 1563 1440 1517 1536 9878 
563 22967 22612 25068 25570 21756 23595 56545 1644 1617 1597 1479 1578 1583 10000 
564 23093 22686 25179 25733 21888 23716 56710 1635 1604 1574 1470 1554 1567 10073 
565 23098 22742 25347 25806 22001 23799 56762 1627 1601 1573 1458 1532 1558 10075 
566 23300 22885 25512 26081 22125 23981 56993 1650 1603 1590 1484 1567 1579 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 23440 23008 25527 26079 22214 24053 57017 1685 1641 1685 1555 1594 1632 10289 
568 23530 23137 25668 26193 22295 24165 57154 1634 1618 1593 1496 1565 1581 10145 
569 23651 23215 25707 26376 22349 24260 57236 1640 1642 1612 1509 1574 1595 10192 
570 23564 23280 25849 26470 22450 24323 57402 1673 1618 1609 1494 1573 1593 10204 
571 23828 23462 25828 26516 22501 24427 57469 1673 1647 1624 1497 1586 1606 10252 
572 23910 23560 26081 26693 22678 24584 57582 1678 1649 1626 1499 1579 1606 10223 
573 24016 23631 26110 26784 22771 24663 57665 1659 1647 1634 1505 1591 1607 10269 
574 24048 23697 26128 26825 22877 24715 57728 1662 1651 1623 1512 1600 1610 10275 
575 24135 23786 26419 26957 22904 24840 57862 1693 1670 1662 1532 1617 1635 10319 
576 24213 23895 26426 27045 23057 24927 57953 1699 1660 1638 1523 1617 1627 10274 
577 24308 23990 26477 27168 23143 25017 57983 1684 1681 1643 1517 1624 1630 10391 
578 24241 23959 26504 27135 23074 24983 57894 1699 1670 1652 1529 1615 1633 10350 
579 24259 24019 26363 27190 23068 24980 57796 1697 1679 1652 1527 1614 1634 10350 
580 24447 24166 26545 27303 23167 25126 57931 1695 1685 1666 1532 1620 1639 10330 
581 23730 23509 25790 26516 22571 24423 56684 1704 1670 1648 1510 1626 1632 10310 
582 24305 24018 26451 27224 23170 25034 57642 1715 1673 1659 1537 1628 1643 10302 
583 24459 24093 26509 27300 23172 25106 57674 1693 1681 1652 1530 1618 1635 10320 
584 24261 24032 26301 27216 23101 24982 57368 1707 1686 1666 1539 1636 1647 10277 
585 24244 23915 26329 27067 23047 24920 57279 1719 1687 1671 1517 1622 1643 10214 
586 24175 23945 26082 26947 22919 24813 57002 1730 1679 1674 1536 1637 1651 10259 
587 23994 23787 25909 26861 22819 24674 56543 1684 1671 1645 1507 1602 1622 10219 
588 23791 23436 25576 26741 22629 24434 56220 1713 1675 1654 1538 1608 1638 10211 
589 23547 23319 25456 26419 22457 24239 55682 1684 1690 1640 1525 1617 1631 10159 
590 23386 23104 25104 26074 22213 23976 55179 1676 1659 1631 1493 1601 1612 9937 
591 23077 22808 24811 25728 21918 23668 54528 1685 1639 1622 1489 1577 1602 9806 
592 22706 22517 24400 25401 21620 23329 53903 1658 1631 1612 1485 1588 1595 9697 
593 22457 22121 24143 24982 21301 23001 53184 1659 1637 1603 1471 1577 1589 9632 
594 22066 21765 23767 24590 20940 22626 52355 1643 1618 1598 1443 1546 1570 9554 
595 21619 21387 23177 24014 20501 22140 51283 1623 1604 1603 1449 1557 1567 9337 
596 21104 20912 22629 23524 20105 21655 50252 1624 1595 1572 1455 1525 1554 9228 
597 20577 20409 22079 23028 19583 21135 49133 1588 1572 1523 1400 1511 1519 9052 
598 20139 19868 21538 22465 19099 20622 47944 1570 1528 1520 1391 1492 1500 8822 
599 19528 19372 20847 21730 18511 19998 46595 1543 1525 1506 1356 1467 1479 8495 
600 18758 18686 20230 21065 17977 19343 45158 1517 1489 1461 1338 1444 1450 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-9  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน B สีส้ม ความหนา 200 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 1001 906 937 1047 949 968 4306 420 445 403 406 426 420 1983 
446 1102 984 1010 1152 1038 1057 4698 432 454 418 406 424 427 2212 
447 1185 1072 1076 1216 1128 1136 5076 430 450 425 433 450 438 2391 
448 1288 1159 1183 1331 1221 1236 5490 463 462 444 434 458 452 2507 
449 1389 1255 1271 1443 1317 1335 5996 486 492 474 457 477 477 2614 
450 1510 1342 1359 1551 1430 1438 6318 498 488 463 461 489 480 2840 
451 1567 1424 1445 1644 1507 1517 6648 510 513 489 473 504 498 3006 
452 1688 1493 1539 1727 1591 1608 7007 500 515 474 485 518 498 3138 
453 1758 1563 1612 1820 1656 1682 7179 514 537 498 510 523 516 3133 
454 1888 1660 1679 1911 1760 1780 7499 532 542 502 509 531 523 3262 
455 1890 1685 1719 1973 1814 1816 7485 530 548 501 503 546 525 3234 
456 1941 1727 1763 2002 1850 1856 7479 538 549 509 509 557 533 3306 
457 1976 1777 1804 2055 1904 1903 7491 557 564 511 518 547 539 3287 
458 2044 1831 1859 2124 1939 1959 7480 556 560 520 533 571 548 3301 
459 2046 1837 1862 2131 1941 1963 7357 571 558 525 525 573 550 3174 
460 2063 1841 1875 2144 1977 1980 7236 568 568 536 534 570 555 3206 
461 2067 1829 1863 2138 1956 1971 7018 552 564 543 519 558 547 3124 
463 2072 1855 1863 2138 1959 1978 6756 573 578 552 532 578 563 2965 
464 1964 1789 1820 2073 1896 1909 6522 550 557 514 520 548 538 2894 
465 1975 1755 1797 2065 1884 1895 6396 541 543 510 517 547 532 2865 
466 1961 1744 1794 2030 1876 1881 6352 549 561 511 499 542 532 2754 
467 1959 1765 1775 2035 1851 1877 6241 544 554 517 505 557 535 2793 
468 1959 1737 1764 2003 1849 1862 6212 527 543 509 499 538 523 2742 
469 1931 1705 1768 1979 1838 1844 6161 517 535 500 498 531 516 2715 
470 1916 1713 1743 1964 1832 1834 6149 531 528 493 489 533 515 2682 
471 1941 1737 1758 1988 1831 1851 6152 532 532 493 494 532 517 2666 
472 1937 1743 1765 2009 1835 1858 6149 541 544 513 511 535 529 2724 
473 1936 1732 1765 2005 1836 1855 6141 515 526 494 499 506 508 2616 
474 1939 1749 1782 2030 1856 1871 6196 509 527 495 496 530 511 2671 
475 1977 1769 1803 2037 1853 1888 6239 528 521 503 507 524 516 2697 
476 1989 1778 1793 2046 1877 1897 6262 522 540 503 488 524 515 2700 
477 1992 1804 1844 2081 1912 1926 6347 531 522 496 498 526 515 2673 
478 2035 1825 1854 2090 1917 1944 6430 523 539 491 502 524 516 2749 
479 2035 1833 1848 2106 1920 1948 6427 505 538 475 500 534 510 2729 
480 2063 1857 1880 2144 1960 1981 6538 520 535 491 486 532 513 2764 
481 2063 1879 1915 2132 1974 1993 6640 513 528 506 482 531 512 2804 
482 2112 1916 1954 2184 1998 2033 6752 513 531 505 493 538 516 2838 
483 2126 1930 1974 2202 2018 2050 6901 528 531 506 497 528 518 2845 
484 2190 1950 1989 2243 2080 2090 7116 527 530 507 509 520 518 2910 
485 2189 1992 2021 2271 2085 2112 7213 532 537 504 504 545 524 2911 
486 2266 2019 2066 2310 2126 2157 7445 530 551 504 512 549 529 2998 
487 2286 2036 2106 2330 2153 2182 7593 526 535 507 512 537 523 3122 
488 2299 2081 2110 2368 2168 2205 7777 536 549 504 499 557 529 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 2352 2109 2153 2412 2214 2248 7980 540 536 505 512 538 526 3169 
490 2416 2163 2213 2452 2251 2299 8207 545 547 515 512 558 535 3241 
491 2458 2196 2240 2512 2313 2344 8406 548 558 528 514 552 540 3357 
492 2534 2281 2343 2582 2399 2428 8713 574 566 531 533 583 557 3506 
493 2585 2327 2377 2625 2414 2466 8952 542 563 532 530 555 544 3565 
494 2654 2361 2409 2676 2479 2516 9199 555 579 533 530 550 549 3580 
495 2682 2423 2497 2737 2533 2575 9457 567 580 538 534 574 558 3670 
496 2767 2492 2552 2774 2596 2636 9722 559 579 545 535 573 558 3795 
497 2821 2540 2607 2863 2649 2696 10010 566 575 545 555 592 567 3867 
498 2897 2635 2666 2973 2736 2781 10421 590 589 561 545 607 578 3978 
499 3002 2678 2735 3027 2787 2846 10648 586 596 562 576 594 583 4159 
500 3091 2777 2802 3100 2868 2928 11004 588 596 561 583 603 586 4233 
501 3151 2844 2900 3186 2944 3005 11299 602 611 569 577 622 596 4316 
502 3226 2924 2986 3266 3010 3082 11628 613 623 581 577 620 603 4427 
503 3357 2991 3064 3352 3094 3172 11993 611 634 582 567 642 607 4637 
504 3414 3097 3178 3448 3209 3269 12349 649 661 616 616 676 644 4716 
505 3521 3157 3235 3539 3260 3342 12744 632 643 606 605 653 628 4768 
506 3607 3270 3314 3636 3350 3435 13151 647 659 609 624 667 641 4972 
507 3696 3359 3425 3704 3443 3526 13452 648 662 608 597 665 636 4987 
508 3831 3469 3530 3837 3531 3640 13890 658 660 628 625 689 652 5232 
509 3947 3521 3622 3944 3604 3727 14191 655 679 648 627 692 660 5308 
510 4033 3647 3704 4022 3726 3827 14607 650 668 650 627 685 656 5442 
511 4151 3723 3797 4096 3782 3910 14935 674 683 643 654 690 669 5495 
512 4241 3813 3899 4223 3897 4015 15340 683 708 671 654 722 688 5664 
513 4324 3903 3981 4306 3965 4095 15658 690 716 678 668 723 695 5739 
514 4460 4035 4113 4416 4106 4226 16025 742 731 709 701 762 729 5938 
515 4545 4095 4163 4506 4161 4294 16289 727 743 694 701 756 724 6003 
516 4614 4163 4220 4574 4224 4359 16632 715 756 706 689 753 724 6111 
517 4703 4226 4321 4653 4266 4434 16847 721 737 700 685 756 720 6193 
518 4823 4343 4407 4758 4369 4540 17214 761 758 728 720 783 750 6293 
519 4890 4379 4462 4789 4417 4587 17417 735 774 716 709 766 740 6380 
520 4952 4450 4553 4873 4479 4662 17683 748 765 728 724 787 751 6397 
521 5013 4518 4610 4944 4559 4729 17903 766 786 738 725 785 760 6437 
522 5075 4569 4630 4984 4588 4769 18080 743 770 717 711 783 745 6613 
523 5167 4658 4714 5061 4688 4858 18341 766 788 736 742 794 765 6656 
524 5189 4677 4771 5109 4699 4889 18484 750 781 727 713 794 753 6674 
525 5254 4752 4800 5153 4756 4943 18643 770 768 729 723 808 759 6837 
526 5316 4769 4841 5197 4766 4978 18729 755 781 724 739 811 762 6803 
527 5384 4831 4907 5243 4856 5044 18953 782 792 756 746 810 777 6896 
528 5399 4842 4944 5294 4893 5074 19074 760 789 739 735 809 766 6902 
529 5466 4894 4996 5316 4903 5115 19151 787 819 761 747 810 785 7022 
530 5527 4958 5014 5375 4914 5158 19316 779 817 743 749 817 781 7036 
531 5549 5006 5093 5408 4956 5202 19432 782 819 747 748 829 785 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-9  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 5554 5017 5093 5405 4998 5213 19464 785 812 768 738 816 784 7108 
533 5642 5045 5134 5449 5017 5258 19519 796 812 774 758 834 795 7263 
534 5693 5091 5170 5469 5066 5298 19635 810 820 774 771 855 806 7317 
535 5730 5119 5210 5535 5058 5330 19835 815 835 793 776 857 815 7402 
536 5751 5148 5262 5548 5103 5362 19869 808 828 787 766 846 807 7500 
537 5787 5199 5302 5576 5139 5400 19895 813 845 788 779 847 814 7536 
538 5887 5236 5343 5603 5169 5448 20020 809 839 794 772 853 814 7740 
539 5879 5286 5353 5636 5196 5470 20126 834 863 818 801 885 840 7690 
540 5951 5310 5439 5682 5225 5522 20181 824 871 803 788 865 830 7797 
541 5988 5339 5491 5738 5261 5564 20304 835 870 820 809 886 844 8029 
542 6014 5386 5494 5753 5286 5587 20374 847 866 817 806 892 845 8012 
543 6095 5444 5554 5805 5352 5650 20419 857 886 816 818 897 855 8149 
544 6185 5495 5597 5847 5406 5706 20473 874 893 819 802 912 860 8340 
545 6195 5536 5646 5882 5390 5730 20680 852 888 831 814 908 859 8372 
546 6286 5580 5678 5941 5435 5784 20739 868 900 843 835 934 876 8533 
547 6369 5647 5756 6006 5498 5855 20801 885 901 845 840 931 880 8633 
548 6370 5677 5770 6010 5480 5861 20878 879 916 871 854 931 890 8830 
549 6402 5709 5804 6007 5525 5889 20950 896 948 876 861 959 908 8801 
550 6462 5743 5841 6085 5546 5935 20982 901 929 885 868 963 909 9075 
551 6522 5778 5878 6085 5593 5971 21054 925 992 906 879 995 939 9159 
552 6551 5811 5892 6104 5595 5991 21089 930 949 901 893 993 933 9166 
553 6571 5817 5903 6127 5621 6008 21071 926 974 910 897 991 940 9408 
554 6566 5803 5947 6113 5595 6005 20978 935 983 923 911 1007 952 9327 
555 6557 5850 5979 6127 5632 6029 20966 955 987 930 905 1006 957 9539 
556 6644 5866 5949 6147 5634 6048 20932 965 1008 941 938 1021 974 9530 
557 6643 5895 5987 6143 5625 6058 20903 985 1013 957 935 1034 985 9687 
558 6625 5860 5978 6142 5618 6045 20728 972 1025 954 956 1033 988 9788 
559 6618 5851 5944 6120 5620 6030 20638 994 1031 972 953 1052 1000 9702 
560 6623 5816 5929 6104 5593 6013 20508 1000 1048 985 968 1055 1011 9825 
561 6651 5851 5947 6097 5592 6027 20425 1024 1074 981 969 1081 1026 9913 
562 6536 5811 5907 6067 5554 5975 20250 1037 1070 995 996 1089 1037 9878 
563 6604 5871 5970 6091 5596 6026 20167 1063 1127 1040 1024 1135 1078 10000 
564 6595 5814 5916 6060 5541 5985 20110 1045 1094 1018 1005 1117 1056 10073 
565 6557 5775 5882 6031 5516 5952 19966 1066 1101 1027 1003 1125 1064 10075 
566 6570 5808 5862 5990 5498 5946 19801 1080 1105 1039 1023 1124 1074 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 6641 5803 5918 6063 5497 5984 19662 1129 1184 1102 1091 1195 1140 10289 
568 6490 5726 5836 5939 5434 5885 19494 1080 1114 1034 1023 1150 1080 10145 
569 6503 5744 5813 5947 5453 5892 19453 1092 1125 1057 1050 1156 1096 10192 
570 6496 5677 5792 5928 5396 5858 19272 1096 1131 1057 1043 1155 1096 10204 
571 6485 5675 5782 5898 5395 5847 19169 1118 1162 1072 1060 1189 1120 10252 
572 6459 5690 5773 5868 5382 5834 19041 1115 1153 1064 1061 1154 1109 10223 
573 6455 5678 5756 5842 5353 5817 19080 1107 1151 1066 1053 1177 1111 10269 
574 6410 5654 5736 5843 5318 5792 18872 1110 1156 1086 1070 1179 1120 10275 
575 6430 5654 5736 5843 5301 5793 18882 1145 1189 1094 1080 1194 1140 10319 
576 6386 5598 5687 5759 5258 5738 18676 1127 1183 1090 1083 1187 1134 10274 
577 6372 5597 5680 5770 5246 5733 18576 1124 1167 1089 1084 1196 1132 10391 
578 6301 5557 5643 5717 5180 5680 18383 1143 1181 1092 1070 1187 1135 10350 
579 6262 5486 5595 5674 5186 5640 18240 1149 1189 1110 1092 1209 1150 10350 
580 6246 5501 5589 5639 5149 5625 18155 1136 1173 1105 1086 1196 1139 10330 
581 6012 5261 5334 5414 4935 5391 17322 1138 1192 1097 1083 1197 1141 10310 
582 6183 5410 5506 5561 5052 5542 17800 1132 1177 1097 1084 1198 1137 10302 
583 6129 5371 5451 5501 5038 5498 17694 1127 1180 1086 1076 1199 1134 10320 
584 6071 5328 5432 5463 4999 5458 17526 1128 1188 1095 1074 1207 1138 10277 
585 6036 5277 5354 5390 4898 5391 17267 1139 1182 1095 1085 1197 1139 10214 
586 5960 5186 5314 5340 4862 5332 17077 1140 1178 1105 1077 1190 1138 10259 
587 5885 5148 5254 5268 4766 5264 16783 1132 1178 1085 1067 1186 1129 10219 
588 5795 5059 5142 5193 4723 5182 16553 1115 1167 1071 1075 1172 1120 10211 
589 5715 4970 5054 5085 4633 5091 16216 1109 1149 1072 1082 1176 1118 10159 
590 5661 4916 4981 4974 4575 5021 15896 1118 1164 1068 1055 1176 1116 9937 
591 5542 4767 4888 4887 4457 4908 15524 1101 1151 1063 1046 1168 1106 9806 
592 5401 4680 4784 4773 4369 4801 15183 1101 1152 1049 1043 1146 1098 9697 
593 5283 4605 4672 4706 4268 4707 14869 1092 1153 1059 1036 1153 1099 9632 
594 5176 4475 4581 4544 4169 4589 14472 1095 1118 1045 1039 1130 1085 9554 
595 5017 4358 4413 4433 4050 4454 13906 1069 1131 1041 1039 1137 1083 9337 
596 4917 4235 4282 4314 3910 4332 13453 1064 1123 1029 1019 1130 1073 9228 
597 4687 4080 4156 4135 3780 4167 13045 1067 1110 1004 1008 1099 1058 9052 
598 4531 3934 4007 4018 3635 4025 12536 1045 1089 998 1000 1094 1045 8822 
599 4343 3792 3865 3840 3482 3864 11990 1025 1069 975 962 1068 1020 8495 
600 4213 3647 3717 3678 3358 3723 11448 1025 1053 961 964 1047 1010 8317 

               

 

 

 

 

 

 



74
 

 

ตารางภาคผนวกท่ี ก-10  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน C สีขาว ความหนา 200 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 171 204 200 189 198 192 4306 518 538 539 535 536 533 1983 
446 208 191 210 222 211 208 4698 536 557 558 552 558 552 2212 
447 237 214 221 215 232 224 5076 562 571 585 561 574 571 2391 
448 215 227 236 261 243 236 5490 581 588 607 606 595 595 2507 
449 238 250 263 258 242 250 5996 617 630 647 632 636 632 2614 
450 248 258 284 263 264 263 6318 629 659 651 654 636 646 2840 
451 302 286 292 314 299 299 6648 652 681 692 684 666 675 3006 
452 304 288 295 310 301 299 7007 658 691 703 686 685 684 3138 
453 294 278 317 335 313 307 7179 678 698 720 694 699 698 3133 
454 332 310 325 335 316 323 7499 695 720 736 718 718 717 3262 
455 327 292 326 326 329 320 7485 704 734 741 734 719 726 3234 
456 335 306 339 324 341 329 7479 711 728 756 737 740 734 3306 
457 338 287 356 338 323 328 7491 726 748 766 742 737 744 3287 
458 375 328 360 371 351 357 7480 737 752 779 766 756 758 3301 
459 344 333 365 354 356 350 7357 737 760 775 747 752 754 3174 
460 376 354 355 358 355 359 7236 751 748 787 766 761 763 3206 
461 334 343 361 353 353 349 7018 727 749 782 759 763 756 3124 
463 344 325 369 383 357 355 6756 737 750 784 777 765 763 2965 
464 334 317 344 341 344 336 6522 722 736 772 732 748 742 2894 
465 376 336 349 342 351 351 6396 717 726 743 733 744 732 2865 
466 350 302 344 341 336 334 6352 707 726 746 736 732 729 2754 
467 339 305 350 375 362 346 6241 706 733 738 731 726 727 2793 
468 334 320 336 336 332 331 6212 697 714 729 706 728 715 2742 
469 332 331 345 346 339 338 6161 693 711 720 719 708 710 2715 
470 308 284 353 318 344 321 6149 681 715 727 707 691 704 2682 
471 322 344 352 364 348 346 6152 689 716 730 684 717 707 2666 
472 370 351 356 349 355 356 6149 699 712 720 723 712 713 2724 
473 355 363 349 327 343 347 6141 685 699 723 705 694 701 2616 
474 345 325 352 353 361 347 6196 697 701 723 714 718 711 2671 
475 337 325 341 384 352 348 6239 696 699 707 711 708 704 2697 
476 374 318 356 378 348 355 6262 693 703 729 691 696 702 2700 
477 388 373 353 377 369 372 6347 697 722 720 706 704 710 2673 
478 363 372 360 379 366 368 6430 701 715 742 699 702 712 2749 
479 339 371 375 364 375 365 6427 698 706 730 714 709 711 2729 
480 384 360 385 380 379 378 6538 703 720 723 708 705 712 2764 
481 396 402 390 381 395 392 6640 699 706 722 715 718 712 2804 
482 384 394 390 403 398 394 6752 714 725 738 704 718 720 2838 
483 407 372 398 400 402 396 6901 696 722 743 724 723 721 2845 
484 415 373 401 436 408 406 7116 716 713 744 735 725 726 2910 
485 414 426 429 402 423 418 7213 720 731 738 732 724 729 2911 
486 425 382 442 424 434 421 7445 716 734 762 734 732 736 2998 
487 428 426 429 456 446 437 7593 714 743 756 739 745 739 3122 
488 421 407 436 425 445 427 7777 724 750 764 732 735 741 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 437 405 462 458 445 441 7980 703 746 765 766 746 745 3169 
490 451 430 455 450 463 450 8207 736 762 773 756 766 758 3241 
491 459 454 473 462 465 463 8406 737 756 765 766 773 759 3357 
492 463 483 497 503 495 488 8713 771 781 808 790 784 787 3506 
493 461 503 501 491 494 490 8952 759 796 796 796 773 784 3565 
494 528 458 522 545 510 512 9199 772 789 799 775 784 784 3580 
495 545 497 524 527 526 524 9457 771 786 805 806 782 790 3670 
496 564 480 543 523 553 532 9722 779 804 831 794 804 802 3795 
497 533 520 559 571 552 547 10010 800 821 841 816 821 820 3867 
498 530 550 583 612 581 571 10421 816 828 856 843 835 836 3978 
499 564 538 590 610 586 578 10648 823 835 850 844 837 838 4159 
500 616 577 620 617 598 605 11004 839 853 886 848 844 854 4233 
501 640 573 627 611 620 614 11299 858 882 891 857 875 873 4316 
502 635 613 644 614 646 630 11628 861 893 903 869 885 882 4427 
503 678 641 666 678 657 664 11993 873 894 901 898 900 893 4637 
504 711 648 695 693 720 693 12349 898 931 962 930 922 929 4716 
505 683 669 724 699 700 695 12744 895 915 945 911 928 919 4768 
506 702 705 717 732 717 714 13151 927 934 958 938 927 937 4972 
507 723 744 748 762 747 744 13452 926 955 975 955 938 950 4987 
508 744 729 776 765 763 755 13890 936 975 991 969 973 969 5232 
509 751 764 780 787 799 776 14191 952 971 1002 970 986 976 5308 
510 764 756 818 851 817 801 14607 968 996 1020 1014 995 999 5442 
511 808 766 825 846 822 813 14935 975 1007 1047 1004 1010 1009 5495 
512 882 813 873 857 855 856 15340 1010 1024 1069 1034 1023 1032 5664 
513 841 803 876 873 873 853 15658 1027 1031 1051 1034 1033 1035 5739 
514 892 872 944 926 936 914 16025 1061 1087 1109 1106 1078 1088 5938 
515 914 886 946 962 939 929 16289 1048 1084 1108 1080 1081 1080 6003 
516 896 874 961 936 950 923 16632 1046 1083 1118 1086 1101 1087 6111 
517 994 895 964 969 956 956 16847 1046 1095 1119 1087 1113 1092 6193 
518 989 941 989 1034 1015 994 17214 1102 1119 1163 1091 1142 1123 6293 
519 998 919 997 1038 997 990 17417 1092 1116 1140 1108 1109 1113 6380 
520 1011 961 1035 1045 1027 1016 17683 1109 1126 1165 1150 1130 1136 6397 
521 1021 965 1058 998 1054 1019 17903 1122 1152 1174 1163 1151 1152 6437 
522 996 948 1036 1067 1044 1018 18080 1109 1146 1170 1146 1138 1142 6613 
523 1049 1008 1069 1105 1070 1060 18341 1121 1159 1183 1163 1168 1159 6656 
524 1033 1029 1072 1093 1071 1059 18484 1133 1159 1175 1145 1164 1155 6674 
525 1043 1001 1087 1141 1086 1072 18643 1139 1170 1194 1174 1170 1169 6837 
526 1062 1026 1094 1116 1102 1080 18729 1130 1182 1205 1181 1166 1173 6803 
527 1073 1042 1121 1125 1135 1099 18953 1161 1195 1230 1199 1180 1193 6896 
528 1103 1047 1127 1150 1136 1112 19074 1151 1163 1223 1200 1176 1183 6902 
529 1124 1062 1116 1155 1159 1123 19151 1168 1196 1231 1190 1219 1201 7022 
530 1104 1095 1132 1174 1148 1130 19316 1160 1199 1241 1196 1196 1198 7036 
531 1102 1115 1157 1194 1172 1148 19432 1176 1218 1257 1225 1234 1222 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-10  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 1139 1106 1159 1202 1174 1156 19464 1189 1202 1245 1224 1229 1218 7108 
533 1142 1100 1181 1216 1195 1167 19519 1186 1243 1275 1222 1223 1230 7263 
534 1136 1111 1177 1245 1214 1176 19635 1216 1252 1282 1238 1244 1247 7317 
535 1178 1158 1192 1233 1226 1197 19835 1209 1255 1309 1269 1245 1257 7402 
536 1191 1141 1229 1249 1233 1209 19869 1232 1262 1300 1273 1241 1262 7500 
537 1181 1132 1213 1231 1244 1200 19895 1234 1269 1299 1289 1277 1274 7536 
538 1195 1157 1232 1265 1279 1226 20020 1244 1293 1338 1272 1293 1288 7740 
539 1180 1179 1242 1276 1282 1232 20126 1258 1315 1348 1310 1310 1308 7690 
540 1220 1161 1260 1276 1283 1240 20181 1268 1322 1356 1301 1284 1306 7797 
541 1256 1157 1282 1300 1304 1260 20304 1300 1334 1368 1301 1316 1324 8029 
542 1250 1199 1278 1305 1306 1267 20374 1299 1345 1386 1328 1314 1334 8012 
543 1279 1224 1296 1362 1330 1298 20419 1327 1362 1411 1368 1367 1367 8149 
544 1282 1218 1302 1368 1341 1302 20473 1325 1365 1422 1369 1379 1372 8340 
545 1295 1184 1314 1358 1329 1296 20680 1348 1362 1419 1366 1391 1377 8372 
546 1287 1230 1323 1372 1343 1311 20739 1339 1412 1453 1395 1410 1401 8533 
547 1302 1264 1331 1388 1367 1330 20801 1354 1403 1467 1417 1410 1410 8633 
548 1287 1261 1326 1424 1392 1338 20878 1379 1416 1466 1409 1432 1420 8830 
549 1312 1231 1357 1448 1410 1352 20950 1416 1446 1504 1468 1465 1460 8801 
550 1345 1277 1355 1419 1420 1363 20982 1413 1468 1494 1466 1478 1464 9075 
551 1345 1274 1380 1456 1416 1374 21054 1447 1489 1551 1481 1488 1491 9159 
552 1361 1294 1389 1451 1429 1385 21089 1451 1490 1546 1461 1490 1487 9166 
553 1389 1284 1388 1444 1443 1389 21071 1449 1499 1525 1507 1516 1499 9408 
554 1338 1297 1395 1479 1451 1392 20978 1468 1507 1547 1508 1532 1513 9327 
555 1350 1299 1408 1470 1464 1398 20966 1482 1528 1576 1529 1528 1529 9539 
556 1364 1293 1414 1476 1472 1404 20932 1478 1546 1591 1520 1533 1534 9530 
557 1377 1333 1429 1504 1479 1424 20903 1497 1535 1584 1538 1548 1541 9687 
558 1362 1343 1411 1516 1490 1424 20728 1516 1567 1600 1564 1574 1564 9788 
559 1369 1304 1413 1472 1498 1411 20638 1519 1568 1624 1575 1577 1572 9702 
560 1356 1294 1413 1517 1480 1412 20508 1534 1568 1635 1571 1589 1579 9825 
561 1391 1310 1417 1506 1478 1420 20425 1533 1586 1657 1577 1599 1590 9913 
562 1387 1343 1418 1476 1494 1423 20250 1523 1586 1645 1613 1597 1593 9878 
563 1438 1318 1462 1552 1533 1460 20167 1586 1642 1671 1655 1645 1640 10000 
564 1393 1322 1428 1557 1474 1435 20110 1558 1613 1674 1626 1598 1614 10073 
565 1353 1299 1419 1508 1496 1415 19966 1548 1625 1655 1632 1633 1618 10075 
566 1365 1333 1409 1517 1487 1422 19801 1563 1608 1673 1626 1625 1619 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 1461 1376 1476 1558 1535 1481 19662 1648 1712 1774 1683 1669 1697 10289 
568 1397 1303 1410 1511 1493 1423 19494 1557 1644 1678 1637 1644 1632 10145 
569 1431 1312 1434 1501 1496 1435 19453 1587 1650 1716 1649 1676 1655 10192 
570 1384 1305 1409 1501 1500 1420 19272 1577 1620 1702 1634 1652 1637 10204 
571 1426 1341 1421 1526 1505 1444 19169 1590 1665 1715 1660 1684 1663 10252 
572 1376 1286 1396 1496 1492 1409 19041 1595 1667 1719 1654 1662 1659 10223 
573 1356 1293 1415 1525 1490 1416 19080 1609 1655 1706 1668 1665 1660 10269 
574 1378 1307 1409 1508 1490 1418 18872 1598 1660 1714 1673 1670 1663 10275 
575 1387 1320 1420 1546 1523 1439 18882 1609 1679 1740 1697 1675 1680 10319 
576 1352 1292 1405 1521 1500 1414 18676 1610 1680 1716 1683 1672 1672 10274 
577 1374 1331 1399 1510 1501 1423 18576 1627 1678 1741 1664 1684 1679 10391 
578 1378 1279 1416 1482 1501 1411 18383 1604 1683 1729 1672 1671 1672 10350 
579 1417 1290 1416 1528 1510 1432 18240 1608 1693 1733 1689 1687 1682 10350 
580 1356 1322 1404 1487 1485 1411 18155 1619 1701 1720 1687 1672 1680 10330 
581 1339 1267 1361 1484 1450 1380 17322 1595 1655 1722 1659 1666 1659 10310 
582 1365 1289 1384 1484 1498 1404 17800 1608 1680 1730 1706 1675 1680 10302 
583 1374 1305 1380 1548 1498 1421 17694 1611 1681 1727 1694 1671 1677 10320 
584 1374 1289 1383 1471 1484 1400 17526 1605 1672 1745 1691 1683 1679 10277 
585 1313 1251 1369 1475 1476 1377 17267 1621 1690 1715 1676 1674 1675 10214 
586 1371 1286 1375 1480 1467 1396 17077 1601 1658 1741 1678 1676 1671 10259 
587 1349 1301 1348 1490 1457 1389 16783 1608 1660 1721 1654 1660 1661 10219 
588 1330 1228 1353 1432 1457 1360 16553 1595 1661 1715 1671 1657 1660 10211 
589 1293 1238 1326 1424 1421 1340 16216 1596 1649 1701 1635 1646 1646 10159 
590 1257 1196 1318 1439 1429 1328 15896 1573 1633 1694 1647 1639 1637 9937 
591 1267 1212 1292 1407 1378 1311 15524 1552 1620 1675 1621 1613 1616 9806 
592 1211 1149 1266 1362 1373 1272 15183 1523 1601 1667 1619 1603 1602 9697 
593 1233 1143 1251 1363 1342 1266 14869 1543 1602 1648 1597 1588 1596 9632 
594 1189 1116 1236 1341 1320 1240 14472 1506 1570 1632 1562 1561 1566 9554 
595 1178 1109 1183 1295 1302 1213 13906 1497 1575 1634 1594 1564 1573 9337 
596 1183 1080 1186 1286 1275 1202 13453 1484 1555 1607 1569 1535 1550 9228 
597 1091 1032 1127 1239 1245 1147 13045 1457 1507 1584 1505 1505 1512 9052 
598 1069 1023 1098 1184 1196 1114 12536 1427 1482 1538 1503 1477 1485 8822 
599 1081 979 1070 1170 1156 1091 11990 1411 1466 1500 1501 1466 1469 8495 
600 998 975 1024 1127 1124 1049 11448 1380 1433 1492 1447 1410 1432 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-11  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน C สีขาว ความหนา 300 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 94 85 104 112 97 98 4306 484 506 495 451 485 484 1983 
446 100 102 109 96 75 96 4698 488 510 511 473 495 495 2212 
447 105 104 119 78 108 103 5076 506 527 527 480 511 510 2391 
448 113 98 118 97 124 110 5490 526 555 545 512 537 535 2507 
449 121 114 120 116 123 119 5996 556 571 582 533 557 560 2614 
450 134 121 138 142 153 138 6318 570 589 591 534 567 570 2840 
451 126 127 139 130 151 135 6648 589 601 622 560 583 591 3006 
452 124 117 134 134 136 129 7007 594 613 617 578 580 596 3138 
453 130 126 143 127 153 136 7179 605 623 637 573 602 608 3133 
454 123 119 138 136 124 128 7499 615 640 668 599 596 623 3262 
455 118 121 136 140 143 131 7485 620 642 657 591 623 627 3234 
456 128 133 145 130 193 146 7479 627 657 668 600 618 634 3306 
457 140 123 136 145 127 134 7491 633 668 677 608 626 642 3287 
458 142 126 148 133 127 135 7480 648 670 695 599 656 653 3301 
459 134 132 148 123 131 133 7357 664 660 711 602 634 654 3174 
460 129 133 159 135 146 140 7236 662 679 692 610 629 654 3206 
461 126 138 154 126 181 145 7018 650 673 679 608 647 652 3124 
463 155 154 170 150 177 161 6756 653 686 694 614 645 658 2965 
464 138 134 147 137 160 143 6522 637 658 674 604 622 639 2894 
465 138 134 146 134 167 144 6396 634 659 660 606 615 635 2865 
466 136 130 144 147 162 144 6352 609 636 660 590 606 620 2754 
467 140 143 165 141 191 156 6241 631 648 657 587 627 630 2793 
468 153 128 143 155 146 145 6212 608 634 657 590 608 619 2742 
469 135 126 153 130 164 142 6161 592 637 639 574 610 610 2715 
470 141 117 142 133 168 140 6149 582 627 645 565 608 605 2682 
471 135 138 150 126 133 136 6152 612 639 650 577 607 617 2666 
472 153 137 160 166 187 161 6149 614 649 647 573 603 617 2724 
473 133 132 148 132 135 136 6141 603 632 628 581 597 608 2616 
474 138 125 148 124 149 137 6196 609 626 622 567 597 604 2671 
475 143 140 148 149 190 154 6239 612 636 644 577 596 613 2697 
476 143 138 157 135 148 144 6262 604 631 633 568 586 605 2700 
477 145 130 151 153 154 147 6347 600 623 642 572 606 609 2673 
478 140 138 154 117 133 136 6430 593 637 636 565 605 607 2749 
479 148 133 152 150 177 152 6427 597 628 637 561 595 604 2729 
480 139 138 167 150 130 145 6538 602 625 644 589 588 609 2764 
481 149 141 158 141 152 148 6640 601 624 636 586 591 608 2804 
482 135 144 160 150 182 154 6752 608 632 655 583 610 618 2838 
483 139 144 162 137 154 147 6901 617 637 645 579 606 617 2845 
484 151 153 148 167 190 162 7116 614 632 645 590 590 614 2910 
485 155 156 164 148 189 163 7213 621 633 651 584 599 618 2911 
486 156 156 186 146 177 164 7445 629 649 657 587 614 627 2998 
487 155 150 165 173 167 162 7593 615 643 654 597 633 628 3122 
488 159 149 176 149 177 162 7777 636 643 661 590 615 629 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 151 157 174 159 162 160 7980 629 665 658 597 613 633 3169 
490 170 155 176 169 183 171 8207 631 669 674 610 645 646 3241 
491 167 159 183 164 188 172 8406 639 660 664 615 634 642 3357 
492 195 184 196 182 221 195 8713 663 679 701 634 660 667 3506 
493 185 158 200 164 210 184 8952 650 664 691 616 642 652 3565 
494 181 170 194 176 202 185 9199 659 673 687 630 638 657 3580 
495 187 180 192 194 218 194 9457 654 681 703 619 650 662 3670 
496 187 170 206 186 216 193 9722 648 689 707 623 660 665 3795 
497 183 176 210 186 205 192 10010 664 694 733 632 674 679 3867 
498 202 204 209 205 214 207 10421 700 723 720 650 679 695 3978 
499 201 192 214 181 208 199 10648 698 720 725 656 676 695 4159 
500 211 194 225 201 225 211 11004 697 729 741 654 685 701 4233 
501 205 194 230 209 201 208 11299 699 737 751 658 702 710 4316 
502 221 210 219 224 217 218 11628 729 731 760 666 708 719 4427 
503 232 208 236 213 266 231 11993 734 765 777 683 722 736 4637 
504 253 242 260 247 270 254 12349 764 796 795 726 758 768 4716 
505 235 219 240 231 257 237 12744 735 776 795 723 732 752 4768 
506 250 229 252 229 271 246 13151 750 793 800 718 752 763 4972 
507 261 229 246 236 241 243 13452 772 814 809 720 762 775 4987 
508 249 236 260 244 261 250 13890 772 808 835 733 767 783 5232 
509 242 234 274 245 275 254 14191 778 828 828 739 775 789 5308 
510 246 242 279 261 253 256 14607 792 839 855 756 792 807 5442 
511 254 240 281 255 265 259 14935 792 856 851 766 800 813 5495 
512 266 257 293 273 312 280 15340 820 848 870 762 809 822 5664 
513 275 261 302 254 259 270 15658 825 857 881 765 815 829 5739 
514 313 304 335 314 377 329 16025 864 907 925 830 860 877 5938 
515 306 286 324 308 354 315 16289 853 900 921 817 843 867 6003 
516 300 284 330 286 339 308 16632 850 898 911 802 851 862 6111 
517 298 286 325 302 358 314 16847 843 897 896 801 851 857 6193 
518 333 323 358 324 361 340 17214 901 935 948 830 879 899 6293 
519 310 290 335 320 330 317 17417 876 914 944 807 867 882 6380 
520 315 307 357 319 365 333 17683 892 943 967 852 882 907 6397 
521 334 317 361 321 374 341 17903 896 943 960 842 885 905 6437 
522 320 294 339 306 384 329 18080 888 941 957 839 878 901 6613 
523 335 318 373 327 377 346 18341 905 957 970 846 895 915 6656 
524 329 311 344 316 402 340 18484 893 952 977 844 902 914 6674 
525 336 321 345 334 379 343 18643 912 950 984 843 886 915 6837 
526 325 294 357 313 374 332 18729 900 951 982 863 893 918 6803 
527 332 321 370 336 393 350 18953 925 966 996 866 926 936 6896 
528 340 318 370 321 351 340 19074 923 972 982 872 910 932 6902 
529 338 322 361 296 394 342 19151 923 983 999 868 914 937 7022 
530 336 328 374 325 395 351 19316 927 981 997 874 924 941 7036 
531 344 327 371 321 355 344 19432 926 979 1000 882 924 942 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-11 (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 346 336 366 314 385 349 19464 930 981 1019 872 920 944 7108 
533 347 336 374 330 412 360 19519 926 987 1015 880 932 948 7263 
534 348 331 383 338 428 366 19635 949 1024 1031 874 943 964 7317 
535 372 351 390 340 424 375 19835 973 1009 1036 893 943 971 7402 
536 375 350 376 364 379 369 19869 957 1020 1045 890 951 973 7500 
537 368 339 371 354 436 373 19895 980 1027 1049 912 965 986 7536 
538 361 342 392 340 393 366 20020 968 1026 1052 910 971 985 7740 
539 366 337 378 363 369 363 20126 1011 1061 1076 935 1001 1017 7690 
540 355 346 398 366 455 384 20181 1002 1056 1086 926 978 1009 7797 
541 383 357 410 350 446 389 20304 997 1076 1098 943 998 1022 8029 
542 362 351 415 366 426 384 20374 1017 1062 1089 941 998 1021 8012 
543 389 367 416 367 438 396 20419 1021 1095 1094 940 1022 1034 8149 
544 395 360 408 361 438 393 20473 1030 1091 1113 971 1033 1047 8340 
545 366 363 408 362 417 383 20680 1032 1090 1111 958 1031 1044 8372 
546 388 367 416 372 436 396 20739 1054 1105 1143 984 1034 1064 8533 
547 389 374 429 389 399 396 20801 1062 1117 1125 978 1056 1067 8633 
548 381 369 417 370 427 393 20878 1065 1131 1149 983 1058 1077 8830 
549 393 374 424 382 427 400 20950 1077 1149 1173 1022 1086 1101 8801 
550 392 383 429 384 450 408 20982 1095 1137 1171 1004 1075 1097 9075 
551 389 379 436 401 454 412 21054 1104 1166 1215 1023 1097 1121 9159 
552 415 383 421 376 426 404 21089 1106 1161 1182 1013 1087 1110 9166 
553 402 371 439 390 467 414 21071 1113 1186 1200 1028 1095 1124 9408 
554 397 384 433 385 503 420 20978 1115 1186 1200 1024 1110 1127 9327 
555 394 390 439 384 456 413 20966 1127 1194 1220 1040 1119 1140 9539 
556 408 380 434 405 428 411 20932 1141 1196 1239 1026 1110 1142 9530 
557 402 377 438 375 451 409 20903 1137 1205 1236 1055 1119 1150 9687 
558 416 401 438 397 430 416 20728 1158 1221 1254 1056 1134 1165 9788 
559 413 389 443 377 468 418 20638 1151 1231 1246 1074 1128 1166 9702 
560 393 385 439 403 482 420 20508 1160 1221 1261 1072 1140 1171 9825 
561 413 396 445 394 481 426 20425 1163 1235 1253 1087 1154 1178 9913 
562 397 372 438 396 472 415 20250 1168 1238 1270 1074 1146 1179 9878 
563 454 422 481 430 502 458 20167 1215 1268 1319 1110 1202 1223 10000 
564 427 394 447 408 464 428 20110 1194 1257 1273 1080 1165 1194 10073 
565 403 392 443 399 480 423 19966 1171 1235 1269 1088 1180 1189 10075 
566 397 386 455 371 468 415 19801 1167 1245 1286 1073 1158 1186 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 476 488 546 486 490 497 19662 1256 1304 1370 1156 1219 1261 10289 
568 402 383 447 381 449 412 19494 1183 1263 1297 1090 1162 1199 10145 
569 416 385 458 395 486 428 19453 1199 1275 1308 1116 1174 1215 10192 
570 420 387 424 374 484 418 19272 1189 1256 1285 1080 1177 1197 10204 
571 420 391 450 397 469 425 19169 1216 1265 1311 1110 1190 1218 10252 
572 397 376 432 383 463 410 19041 1196 1268 1304 1109 1181 1212 10223 
573 406 391 421 406 441 413 19080 1216 1273 1291 1093 1173 1209 10269 
574 401 384 430 385 452 410 18872 1210 1276 1295 1109 1190 1216 10275 
575 409 393 456 407 467 426 18882 1220 1284 1318 1118 1178 1224 10319 
576 398 383 437 364 422 401 18676 1221 1278 1314 1117 1189 1224 10274 
577 403 388 440 370 453 411 18576 1203 1283 1312 1085 1184 1213 10391 
578 390 390 438 375 468 412 18383 1210 1267 1304 1108 1181 1214 10350 
579 406 388 445 411 488 428 18240 1225 1285 1312 1110 1193 1225 10350 
580 394 382 439 388 462 413 18155 1217 1278 1309 1103 1171 1215 10330 
581 378 365 440 353 439 395 17322 1203 1281 1305 1084 1154 1205 10310 
582 396 387 440 396 455 415 17800 1206 1281 1321 1101 1186 1219 10302 
583 391 366 430 388 473 410 17694 1209 1286 1311 1108 1173 1217 10320 
584 384 378 432 391 423 402 17526 1196 1293 1308 1108 1173 1216 10277 
585 394 364 420 376 450 401 17267 1219 1261 1320 1098 1179 1215 10214 
586 395 378 427 386 395 396 17077 1210 1267 1311 1099 1172 1212 10259 
587 388 375 431 362 407 393 16783 1182 1274 1302 1087 1173 1204 10219 
588 368 356 418 369 441 390 16553 1210 1269 1300 1081 1169 1206 10211 
589 373 343 406 364 399 377 16216 1197 1235 1292 1078 1149 1190 10159 
590 369 350 417 357 433 385 15896 1184 1245 1279 1058 1145 1182 9937 
591 345 351 410 356 380 368 15524 1165 1227 1259 1060 1144 1171 9806 
592 370 340 395 338 392 367 15183 1154 1211 1255 1045 1116 1156 9697 
593 362 339 389 341 383 363 14869 1149 1196 1232 1056 1121 1151 9632 
594 361 330 388 345 396 364 14472 1145 1203 1243 1029 1116 1147 9554 
595 350 335 380 358 365 357 13906 1142 1207 1234 1026 1100 1142 9337 
596 338 321 363 319 409 350 13453 1127 1186 1219 1018 1089 1128 9228 
597 312 323 367 310 334 329 13045 1100 1153 1167 1017 1065 1100 9052 
598 323 316 346 323 349 331 12536 1094 1135 1171 970 1045 1083 8822 
599 316 292 339 307 349 320 11990 1080 1125 1146 947 1022 1064 8495 
600 290 282 341 285 348 309 11448 1041 1086 1126 950 1017 1044 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-12  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 150 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 66 54 50 63 41 55 4306 419 412 423 442 395 418 1983 
446 51 57 38 43 58 49 4698 433 437 433 441 402 429 2212 
447 46 54 52 53 51 51 5076 433 440 436 462 426 439 2391 
448 52 56 61 61 50 56 5490 434 454 451 473 429 448 2507 
449 56 52 60 46 46 52 5996 462 477 485 492 451 473 2614 
450 57 71 62 59 64 63 6318 473 483 488 517 455 483 2840 
451 76 71 67 70 62 69 6648 500 503 501 524 470 500 3006 
452 44 58 46 53 65 53 7007 506 503 496 524 462 498 3138 
453 55 61 54 55 51 55 7179 505 519 527 542 476 514 3133 
454 49 44 52 47 50 48 7499 496 523 528 534 479 512 3262 
455 40 50 50 49 44 47 7485 521 518 522 549 474 517 3234 
456 60 60 56 48 46 54 7479 539 523 536 550 483 526 3306 
457 61 61 48 45 44 52 7491 516 531 527 575 486 527 3287 
458 58 51 57 59 58 56 7480 541 542 546 562 489 536 3301 
459 48 47 35 57 48 47 7357 528 546 546 575 487 536 3174 
460 50 57 51 34 52 49 7236 538 553 558 570 509 546 3206 
461 47 47 54 67 57 55 7018 539 545 543 576 509 542 3124 
463 85 73 74 64 67 73 6756 561 558 563 568 508 551 2965 
464 51 44 58 61 50 53 6522 517 540 549 556 495 532 2894 
465 42 55 50 68 52 53 6396 525 531 547 551 483 528 2865 
466 53 48 51 42 51 49 6352 518 538 538 539 491 525 2754 
467 60 53 70 66 71 64 6241 534 535 539 568 510 537 2793 
468 40 53 50 59 65 53 6212 513 522 518 549 484 517 2742 
469 35 42 52 57 54 48 6161 507 524 511 544 472 511 2715 
470 41 51 53 42 53 48 6149 511 520 509 531 467 508 2682 
471 50 55 62 51 60 55 6152 501 515 517 530 483 509 2666 
472 61 79 61 66 68 67 6149 519 533 525 546 487 522 2724 
473 41 48 48 49 39 45 6141 499 511 501 538 475 505 2616 
474 43 43 47 54 59 49 6196 510 505 503 539 465 504 2671 
475 56 47 47 51 51 50 6239 506 514 515 528 478 508 2697 
476 53 54 45 46 58 51 6262 504 510 505 532 470 504 2700 
477 50 63 50 75 64 60 6347 503 522 514 536 474 510 2673 
478 47 45 43 40 35 42 6430 510 507 516 540 471 509 2749 
479 52 52 37 36 49 45 6427 507 515 508 535 465 506 2729 
480 47 51 50 59 51 51 6538 500 513 511 533 471 506 2764 
481 49 56 54 47 52 52 6640 496 513 518 533 467 505 2804 
482 61 55 47 49 50 52 6752 505 519 508 538 478 510 2838 
483 42 46 57 54 45 49 6901 508 517 499 531 478 507 2845 
484 52 47 49 64 55 54 7116 505 515 518 539 492 514 2910 
485 54 55 56 57 52 55 7213 505 515 516 540 481 511 2911 
486 64 47 57 64 60 59 7445 522 521 519 553 494 522 2998 
487 51 55 45 62 56 54 7593 509 509 522 543 489 514 3122 
488 56 42 35 49 53 47 7777 511 524 513 555 493 519 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 42 51 44 46 49 46 7980 512 525 528 552 490 521 3169 
490 58 53 58 58 53 56 8207 539 534 538 558 500 534 3241 
491 48 57 45 51 60 52 8406 532 535 532 553 493 529 3357 
492 64 73 69 66 74 69 8713 540 556 542 580 511 546 3506 
493 47 58 49 55 46 51 8952 539 556 545 576 505 544 3565 
494 59 45 54 57 57 54 9199 544 547 561 578 500 546 3580 
495 51 51 49 46 54 50 9457 538 535 546 560 501 536 3670 
496 60 57 50 49 39 51 9722 549 562 549 593 516 554 3795 
497 40 52 42 44 56 46 10010 545 550 563 598 517 555 3867 
498 57 46 49 47 59 52 10421 552 572 567 597 529 563 3978 
499 39 54 53 59 50 51 10648 554 563 571 597 536 564 4159 
500 44 50 57 50 40 48 11004 560 573 578 607 536 571 4233 
501 48 51 55 49 41 49 11299 576 576 573 609 537 574 4316 
502 52 55 43 53 48 50 11628 573 587 584 615 540 580 4427 
503 56 62 55 58 49 56 11993 582 594 605 639 549 594 4637 
504 69 77 83 74 83 77 12349 600 619 622 652 571 613 4716 
505 56 46 56 43 47 50 12744 596 614 616 637 554 603 4768 
506 37 56 55 53 60 52 13151 598 614 620 662 569 613 4972 
507 34 46 49 50 44 45 13452 612 611 624 667 568 616 4987 
508 34 46 41 46 50 43 13890 609 629 636 674 572 624 5232 
509 30 50 36 51 50 43 14191 608 629 633 675 573 623 5308 
510 44 53 48 48 47 48 14607 629 636 644 694 587 638 5442 
511 40 61 50 45 57 50 14935 634 648 635 699 594 642 5495 
512 75 58 53 55 51 58 15340 636 656 652 702 599 649 5664 
513 41 51 56 54 42 49 15658 644 667 671 723 595 660 5739 
514 91 92 88 94 89 91 16025 685 707 711 748 642 699 5938 
515 62 64 60 73 80 68 16289 683 684 696 739 628 686 6003 
516 56 45 66 55 60 56 16632 682 688 703 742 631 689 6111 
517 54 50 59 56 45 53 16847 677 691 695 739 622 685 6193 
518 81 91 92 80 90 87 17214 712 718 723 767 675 719 6293 
519 56 57 56 45 59 55 17417 684 701 703 750 633 694 6380 
520 71 72 65 67 71 69 17683 703 726 721 784 655 718 6397 
521 63 68 65 84 75 71 17903 713 727 727 786 665 724 6437 
522 47 50 47 53 48 49 18080 697 707 711 766 637 704 6613 
523 65 77 71 69 71 70 18341 727 737 739 794 670 733 6656 
524 33 53 45 52 45 46 18484 701 732 732 773 664 720 6674 
525 57 65 50 49 54 55 18643 716 732 731 786 669 727 6837 
526 45 45 51 44 52 48 18729 714 736 742 785 665 728 6803 
527 59 70 55 52 68 61 18953 720 748 747 795 672 736 6896 
528 35 51 42 55 48 46 19074 724 762 735 802 670 739 6902 
529 50 60 55 49 53 53 19151 738 758 744 810 689 748 7022 
530 46 54 61 44 55 52 19316 732 746 748 813 687 745 7036 
531 58 44 44 53 56 51 19432 746 750 753 799 695 749 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-12  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 44 48 47 52 38 46 19464 728 739 749 816 690 744 7108 
533 54 44 53 45 52 50 19519 740 758 766 826 694 757 7263 
534 57 64 63 60 61 61 19635 756 774 769 836 699 767 7317 
535 51 68 62 53 59 59 19835 766 786 786 835 716 778 7402 
536 64 43 57 59 60 57 19869 764 776 776 824 702 768 7500 
537 63 48 61 53 55 56 19895 753 787 789 840 715 777 7536 
538 52 45 45 53 53 50 20020 765 787 790 847 716 781 7740 
539 31 59 38 47 48 45 20126 792 811 813 881 716 803 7690 
540 56 65 39 50 51 52 20181 783 797 797 865 729 794 7797 
541 63 65 52 67 67 63 20304 798 823 821 882 745 814 8029 
542 51 49 60 58 52 54 20374 804 803 819 874 738 808 8012 
543 53 56 54 64 60 58 20419 805 830 824 887 748 819 8149 
544 41 51 50 54 54 50 20473 813 827 836 907 755 827 8340 
545 50 45 46 58 52 50 20680 806 828 851 906 753 829 8372 
546 61 42 53 55 66 55 20739 819 853 849 927 777 845 8533 
547 60 64 58 52 54 58 20801 836 845 867 938 766 851 8633 
548 47 47 44 48 55 48 20878 852 870 857 947 771 859 8830 
549 54 72 52 52 59 58 20950 856 869 871 943 782 864 8801 
550 60 47 61 50 60 56 20982 850 873 891 958 787 872 9075 
551 63 56 59 67 65 62 21054 881 909 904 986 811 898 9159 
552 54 64 47 70 55 58 21089 865 882 894 974 796 882 9166 
553 37 51 53 40 47 46 21071 874 910 906 981 813 897 9408 
554 43 42 52 54 44 47 20978 864 904 918 979 806 894 9327 
555 65 53 50 47 53 54 20966 883 916 920 992 806 903 9539 
556 45 51 62 53 47 51 20932 876 923 923 1003 818 908 9530 
557 52 45 58 46 54 51 20903 906 918 943 1006 841 923 9687 
558 54 54 58 57 61 57 20728 902 945 938 1000 834 924 9788 
559 48 62 53 49 46 52 20638 922 935 940 1017 848 932 9702 
560 63 56 60 42 48 54 20508 909 947 941 1020 846 933 9825 
561 67 51 67 55 56 59 20425 934 963 968 1024 843 946 9913 
562 62 36 41 58 47 49 20250 912 954 957 1040 839 940 9878 
563 89 87 87 89 101 91 20167 962 994 1012 1072 895 987 10000 
564 59 64 60 58 66 61 20110 953 959 979 1052 866 962 10073 
565 54 54 47 58 52 53 19966 935 973 957 1042 854 952 10075 
566 59 58 48 55 58 55 19801 935 987 973 1058 864 963 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 106 108 114 141 112 116 19662 1029 1047 1061 1098 900 1027 10289 
568 33 58 66 50 45 50 19494 936 976 985 1067 851 963 10145 
569 66 60 56 63 70 63 19453 945 997 989 1064 872 973 10192 
570 37 55 60 49 48 50 19272 944 987 985 1068 871 971 10204 
571 68 76 78 78 64 73 19169 974 1024 1019 1074 891 996 10252 
572 50 58 61 52 55 55 19041 963 990 996 1072 872 979 10223 
573 41 55 51 54 45 49 19080 958 1002 998 1051 876 977 10269 
574 62 46 40 53 45 49 18872 963 1000 996 1082 903 989 10275 
575 57 65 55 66 64 61 18882 972 1018 1013 1098 888 998 10319 
576 49 39 46 47 56 48 18676 969 1008 1018 1087 888 994 10274 
577 41 44 42 45 49 44 18576 972 1019 1009 1080 878 992 10391 
578 40 60 52 54 56 53 18383 974 1020 1000 1074 882 990 10350 
579 57 61 62 43 60 57 18240 995 1008 1008 1104 893 1001 10350 
580 48 47 45 40 55 47 18155 983 1010 1003 1090 881 994 10330 
581 54 53 47 46 55 51 17322 971 997 1015 1078 875 987 10310 
582 56 54 53 56 44 53 17800 976 1021 1023 1083 889 998 10302 
583 42 57 42 55 49 49 17694 975 1010 1024 1091 897 999 10320 
584 50 39 54 58 52 50 17526 974 1012 1010 1102 898 999 10277 
585 44 50 37 59 56 49 17267 984 1010 1023 1101 880 1000 10214 
586 50 53 48 53 55 52 17077 973 1031 1033 1100 896 1006 10259 
587 58 59 53 54 48 54 16783 987 1015 1018 1091 889 1000 10219 
588 50 49 52 54 41 49 16553 981 1008 1008 1088 882 994 10211 
589 52 47 55 53 46 51 16216 980 1007 999 1074 874 987 10159 
590 46 48 47 66 47 51 15896 974 1002 1014 1082 880 990 9937 
591 59 45 49 40 46 48 15524 975 998 1001 1073 854 980 9806 
592 42 51 48 49 61 50 15183 973 1003 996 1059 864 979 9697 
593 55 57 46 57 56 54 14869 957 999 995 1048 864 973 9632 
594 51 63 59 57 61 58 14472 946 986 996 1036 861 965 9554 
595 47 65 65 48 55 56 13906 949 986 998 1046 868 969 9337 
596 52 58 57 60 52 56 13453 932 987 977 1033 849 955 9228 
597 53 47 50 44 51 49 13045 916 979 983 1021 839 948 9052 
598 47 57 43 46 62 51 12536 912 959 962 1008 820 932 8822 
599 50 53 50 37 51 48 11990 908 944 951 994 827 925 8495 
600 45 53 54 61 52 53 11448 906 934 928 973 810 910 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-13  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 200 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 27 52 42 38 14 35 4306 418 429 433 411 415 421 1983 
446 57 47 35 65 53 51 4698 423 446 440 418 415 429 2212 
447 21 45 39 45 50 40 5076 419 457 447 430 431 437 2391 
448 65 56 58 46 24 50 5490 438 452 458 453 441 449 2507 
449 31 45 49 29 55 42 5996 468 486 492 465 473 477 2614 
450 40 59 58 67 56 56 6318 465 496 497 464 470 479 2840 
451 59 56 67 40 54 55 6648 493 519 508 484 483 498 3006 
452 34 48 40 52 67 48 7007 491 522 516 480 482 498 3138 
453 92 61 56 47 77 67 7179 503 526 537 498 505 514 3133 
454 61 41 41 36 82 52 7499 510 529 534 498 500 514 3262 
455 20 45 51 45 24 37 7485 510 535 527 500 500 514 3234 
456 39 53 35 46 60 47 7479 523 541 537 501 497 520 3306 
457 0 35 50 66 47 40 7491 520 551 557 509 511 530 3287 
458 66 59 60 40 58 57 7480 523 566 562 523 516 538 3301 
459 45 46 45 59 40 47 7357 531 560 564 518 508 536 3174 
460 27 41 46 64 45 44 7236 525 583 566 523 512 542 3206 
461 48 56 38 28 43 43 7018 538 567 565 518 514 541 3124 
463 67 75 73 50 72 67 6756 553 574 564 531 521 549 2965 
464 80 49 55 49 32 53 6522 513 551 554 521 503 528 2894 
465 26 59 43 53 76 51 6396 511 543 551 521 502 525 2865 
466 43 50 54 48 5 40 6352 510 544 548 512 506 524 2754 
467 74 52 76 39 24 53 6241 525 539 551 519 505 528 2793 
468 52 54 48 52 40 49 6212 518 540 538 502 512 522 2742 
469 44 48 54 51 60 51 6161 505 532 534 497 481 510 2715 
470 93 60 45 44 53 59 6149 500 528 529 486 491 507 2682 
471 35 54 62 36 67 51 6152 506 533 528 491 494 510 2666 
472 55 54 60 56 53 56 6149 504 546 525 506 503 517 2724 
473 2 45 40 46 50 37 6141 495 525 532 491 481 505 2616 
474 64 44 47 43 39 47 6196 491 513 532 493 483 502 2671 
475 52 53 52 79 63 60 6239 505 514 541 498 484 508 2697 
476 35 32 45 52 41 41 6262 496 521 511 497 481 501 2700 
477 70 65 48 42 29 51 6347 493 533 526 503 481 507 2673 
478 53 65 41 54 51 53 6430 489 527 530 491 498 507 2749 
479 73 44 39 64 47 53 6427 505 528 533 485 478 506 2729 
480 57 50 43 32 59 48 6538 503 520 521 496 485 505 2764 
481 65 48 51 57 64 57 6640 498 537 526 493 485 508 2804 
482 32 50 51 76 60 54 6752 513 519 526 491 496 509 2838 
483 35 47 53 34 59 45 6901 510 519 535 492 488 509 2845 
484 55 51 48 61 45 52 7116 508 525 528 500 490 510 2910 
485 49 52 40 56 31 46 7213 498 524 537 514 483 511 2911 
486 63 51 57 61 29 52 7445 533 543 551 506 516 530 2998 
487 69 59 47 55 40 54 7593 507 541 546 494 499 517 3122 
488 28 49 51 28 35 38 7777 496 541 527 498 511 515 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 49 40 46 55 28 44 7980 521 527 540 509 506 521 3169 
490 83 59 56 49 62 62 8207 511 562 545 512 508 528 3241 
491 42 60 55 55 21 46 8406 532 549 559 517 503 532 3357 
492 62 71 73 67 64 67 8713 544 580 569 535 530 551 3506 
493 40 53 49 66 39 49 8952 531 556 556 521 517 536 3565 
494 23 59 54 46 11 39 9199 533 563 568 529 516 542 3580 
495 22 46 49 57 56 46 9457 530 572 571 535 525 547 3670 
496 29 55 47 54 15 40 9722 529 566 564 520 529 541 3795 
497 29 48 44 45 15 36 10010 547 577 574 537 524 552 3867 
498 53 54 39 59 17 44 10421 548 596 591 536 553 565 3978 
499 56 51 41 26 25 40 10648 566 587 600 547 537 567 4159 
500 32 57 41 31 49 42 11004 552 589 606 545 549 568 4233 
501 44 59 41 62 32 47 11299 569 593 605 547 549 572 4316 
502 21 45 54 55 55 46 11628 564 596 603 563 557 577 4427 
503 32 51 52 6 32 35 11993 572 609 613 578 567 588 4637 
504 94 76 69 72 61 74 12349 592 638 649 597 592 613 4716 
505 81 41 46 31 77 55 12744 586 630 623 573 559 594 4768 
506 51 42 49 54 56 50 13151 605 638 639 594 579 611 4972 
507 59 50 54 49 74 57 13452 606 644 644 600 578 614 4987 
508 50 56 52 66 41 53 13890 612 644 645 608 592 620 5232 
509 34 47 44 36 62 45 14191 605 668 658 608 595 627 5308 
510 42 45 52 25 75 48 14607 635 663 678 623 612 642 5442 
511 17 34 43 29 42 33 14935 635 668 689 624 601 643 5495 
512 88 58 53 62 50 62 15340 639 680 692 621 630 652 5664 
513 56 46 42 15 53 42 15658 645 672 694 644 642 659 5739 
514 62 75 87 92 78 79 16025 683 719 737 685 670 699 5938 
515 73 69 68 50 72 66 16289 667 708 723 672 642 682 6003 
516 58 60 53 56 63 58 16632 675 700 720 666 646 681 6111 
517 47 53 59 49 16 45 16847 680 718 727 660 655 688 6193 
518 65 70 81 76 82 75 17214 697 739 746 704 678 713 6293 
519 59 54 63 62 33 54 17417 676 727 738 673 651 693 6380 
520 58 59 68 59 110 71 17683 699 741 750 701 677 713 6397 
521 70 55 71 67 70 66 17903 707 745 753 703 681 718 6437 
522 74 50 48 69 2 48 18080 694 740 750 672 664 704 6613 
523 83 63 58 57 62 64 18341 707 757 771 704 690 726 6656 
524 71 51 54 45 0 44 18484 706 750 772 706 678 722 6674 
525 35 43 56 37 75 49 18643 700 740 767 709 664 716 6837 
526 28 38 48 81 11 41 18729 705 740 764 698 684 718 6803 
527 28 63 60 52 58 52 18953 720 765 769 704 707 733 6896 
528 42 47 53 22 24 38 19074 703 750 777 708 690 726 6902 
529 55 51 49 33 54 48 19151 721 789 780 711 703 741 7022 
530 48 55 56 50 88 59 19316 725 772 794 708 704 741 7036 
531 51 49 55 80 20 51 19432 729 776 793 725 698 744 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-13  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 59 48 42 43 62 51 19464 716 781 795 722 696 742 7108 
533 34 44 58 63 60 52 19519 728 784 784 719 703 744 7263 
534 72 48 65 40 40 53 19635 751 794 809 742 738 767 7317 
535 12 61 57 41 60 46 19835 750 807 804 743 713 763 7402 
536 31 52 53 38 64 48 19869 749 806 809 744 721 766 7500 
537 41 51 49 51 50 48 19895 754 814 827 753 730 775 7536 
538 47 52 40 56 31 45 20020 769 810 832 757 737 781 7740 
539 14 51 41 34 59 40 20126 782 842 835 755 743 791 7690 
540 71 44 48 63 45 54 20181 781 820 831 758 740 786 7797 
541 78 70 63 67 26 61 20304 798 837 844 790 746 803 8029 
542 51 55 42 51 47 49 20374 798 834 861 770 756 804 8012 
543 36 59 50 63 50 52 20419 786 853 873 778 764 811 8149 
544 25 52 59 77 69 56 20473 799 855 865 794 764 815 8340 
545 61 31 41 45 33 42 20680 811 854 861 803 767 819 8372 
546 57 53 49 62 85 61 20739 813 859 895 816 765 830 8533 
547 46 54 51 65 45 52 20801 819 886 905 795 799 841 8633 
548 46 34 34 56 23 39 20878 834 874 909 794 791 840 8830 
549 43 55 60 49 37 49 20950 841 898 920 828 817 861 8801 
550 62 44 59 38 48 50 20982 850 905 930 845 812 868 9075 
551 86 57 47 29 60 56 21054 872 922 948 852 825 884 9159 
552 67 53 50 54 33 51 21089 864 918 934 847 823 877 9166 
553 74 51 54 63 58 60 21071 865 915 939 858 824 880 9408 
554 61 44 55 32 68 52 20978 861 921 940 863 831 883 9327 
555 103 46 54 25 46 55 20966 880 924 959 861 852 895 9539 
556 58 39 46 30 72 49 20932 889 929 952 874 835 896 9530 
557 19 55 59 64 21 43 20903 883 939 976 878 846 904 9687 
558 67 37 53 55 47 52 20728 899 951 983 889 852 915 9788 
559 57 48 39 38 79 52 20638 890 975 982 901 871 924 9702 
560 27 34 39 61 21 36 20508 898 952 992 885 854 916 9825 
561 73 53 48 45 32 50 20425 917 966 994 892 893 932 9913 
562 56 45 50 51 9 42 20250 911 967 984 890 881 927 9878 
563 139 81 94 97 114 105 20167 968 1034 1039 940 908 978 10000 
564 53 58 52 72 40 55 20110 926 989 1012 910 890 945 10073 
565 49 55 60 52 30 49 19966 916 997 1006 913 889 944 10075 
566 102 33 49 35 66 57 19801 918 992 1022 929 877 948 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 87 143 138 115 92 115 19662 1013 1034 1089 971 976 1016 10289 
568 54 44 43 27 63 46 19494 925 993 1012 918 889 947 10145 
569 86 50 66 62 81 69 19453 958 1013 1028 935 911 969 10192 
570 26 38 48 61 47 44 19272 941 1010 1028 916 897 959 10204 
571 75 59 65 58 53 62 19169 950 1026 1043 947 926 979 10252 
572 79 44 50 66 52 58 19041 930 1010 1048 929 905 964 10223 
573 18 51 47 39 46 40 19080 939 1014 1052 935 896 967 10269 
574 41 46 43 41 36 41 18872 948 1018 1052 934 897 970 10275 
575 62 67 60 62 54 61 18882 974 1035 1065 961 922 991 10319 
576 58 42 44 36 56 47 18676 963 1028 1045 951 908 979 10274 
577 32 44 42 65 54 47 18576 959 1021 1038 945 910 975 10391 
578 44 42 66 55 44 50 18383 956 1013 1059 947 910 977 10350 
579 57 50 56 44 52 52 18240 968 1046 1057 968 902 988 10350 
580 69 52 48 41 50 52 18155 959 1028 1056 945 920 982 10330 
581 41 48 44 35 44 42 17322 956 1022 1056 930 901 973 10310 
582 14 40 48 44 36 36 17800 964 1030 1044 947 913 979 10302 
583 47 43 37 51 57 47 17694 946 1027 1060 953 911 979 10320 
584 40 52 47 28 28 39 17526 953 1037 1052 943 915 980 10277 
585 56 54 49 49 37 49 17267 955 1035 1056 944 909 980 10214 
586 32 52 55 65 37 48 17077 972 1032 1046 948 929 985 10259 
587 43 51 43 35 14 37 16783 954 1022 1045 941 909 974 10219 
588 28 53 56 68 49 51 16553 962 1013 1048 957 907 978 10211 
589 39 49 42 47 36 42 16216 954 1022 1053 927 908 973 10159 
590 52 45 42 46 79 53 15896 957 995 1038 920 903 963 9937 
591 49 52 41 29 17 37 15524 944 997 1041 933 903 964 9806 
592 28 46 55 45 37 42 15183 941 996 1026 928 883 955 9697 
593 65 35 42 37 77 51 14869 945 1002 1035 908 882 954 9632 
594 61 49 51 34 51 49 14472 929 1002 1023 905 880 948 9554 
595 59 49 55 53 70 57 13906 933 1000 1006 928 891 951 9337 
596 62 51 52 51 37 51 13453 916 975 1003 906 873 935 9228 
597 10 58 43 23 44 36 13045 900 964 982 893 871 922 9052 
598 46 52 48 15 64 45 12536 879 959 980 879 857 911 8822 
599 50 52 53 49 33 47 11990 883 938 970 871 839 900 8495 
600 39 48 46 77 41 50 11448 869 937 944 859 807 883 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-14  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 220 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 42 39 37 39 52 42 4306 411 424 422 399 401 412 1983 
446 27 41 38 34 46 37 4698 420 429 421 424 407 420 2212 
447 54 46 35 40 27 40 5076 432 424 424 438 419 427 2391 
448 45 49 50 68 58 54 5490 447 437 443 432 443 441 2507 
449 54 53 48 46 8 42 5996 472 469 473 464 454 466 2614 
450 53 61 59 43 70 57 6318 485 471 484 471 461 474 2840 
451 49 64 56 63 29 52 6648 492 494 492 473 472 485 3006 
452 41 47 44 44 48 45 7007 502 489 488 467 464 482 3138 
453 41 54 40 49 64 50 7179 511 500 499 491 467 494 3133 
454 39 46 37 45 67 47 7499 511 502 497 481 480 494 3262 
455 37 56 47 57 19 43 7485 518 520 504 486 484 502 3234 
456 36 44 39 48 37 41 7479 521 515 501 489 480 501 3306 
457 33 35 43 43 47 40 7491 520 525 512 499 494 510 3287 
458 38 52 48 40 57 47 7480 534 532 523 516 494 520 3301 
459 36 42 46 52 62 48 7357 528 531 518 504 497 516 3174 
460 43 46 42 46 41 43 7236 545 527 528 508 491 520 3206 
461 48 54 45 46 53 49 7018 525 527 527 500 501 516 3124 
463 60 70 56 77 69 66 6756 542 535 532 535 513 531 2965 
464 53 40 44 36 48 44 6522 531 512 522 495 488 510 2894 
465 46 53 48 53 45 49 6396 517 510 497 490 491 501 2865 
466 34 42 53 67 35 46 6352 516 516 500 494 474 500 2754 
467 63 59 48 67 38 55 6241 528 513 508 492 507 510 2793 
468 55 40 41 38 55 46 6212 517 509 495 487 477 497 2742 
469 19 42 40 56 30 37 6161 517 506 504 476 474 495 2715 
470 57 44 28 36 24 38 6149 508 507 494 481 482 494 2682 
471 51 60 45 52 31 48 6152 499 503 500 484 481 493 2666 
472 58 49 61 67 49 57 6149 515 511 506 487 487 501 2724 
473 58 49 34 66 49 51 6141 503 502 486 474 484 490 2616 
474 34 32 49 58 42 43 6196 494 500 499 493 481 493 2671 
475 43 36 50 35 45 42 6239 498 497 507 485 466 490 2697 
476 32 48 42 48 25 39 6262 501 511 491 499 480 496 2700 
477 43 58 54 49 56 52 6347 502 508 504 478 484 495 2673 
478 38 36 43 29 27 34 6430 505 508 496 490 470 494 2749 
479 32 42 40 49 37 40 6427 497 503 495 482 474 490 2729 
480 34 45 42 59 62 48 6538 504 507 497 489 484 496 2764 
481 31 38 52 55 32 42 6640 503 503 496 508 484 499 2804 
482 39 45 31 67 53 47 6752 513 507 507 488 483 499 2838 
483 49 44 37 50 45 45 6901 507 500 491 490 489 495 2845 
484 51 46 43 53 40 47 7116 499 501 506 491 485 496 2910 
485 60 40 34 56 44 47 7213 511 504 502 502 481 500 2911 
486 56 60 62 50 68 59 7445 530 518 513 502 465 506 2998 
487 62 51 42 49 41 49 7593 507 515 504 485 484 499 3122 
488 54 46 26 37 37 40 7777 509 510 514 498 488 504 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 38 39 49 53 40 43 7980 508 510 505 496 478 499 3169 
490 43 64 52 49 43 50 8207 535 525 523 502 496 516 3241 
491 52 48 35 45 57 47 8406 526 506 521 504 499 511 3357 
492 84 72 65 68 84 75 8713 543 540 531 529 515 532 3506 
493 49 47 45 53 40 47 8952 548 519 521 503 506 520 3565 
494 58 48 43 32 46 45 9199 546 528 526 521 506 526 3580 
495 33 50 43 47 50 45 9457 539 526 520 522 509 523 3670 
496 39 35 37 45 32 37 9722 549 547 540 541 518 539 3795 
497 33 40 42 35 45 39 10010 548 548 532 520 515 533 3867 
498 45 42 41 52 52 46 10421 555 549 553 554 529 548 3978 
499 48 43 38 55 38 45 10648 571 541 539 549 527 545 4159 
500 19 35 46 52 42 39 11004 588 571 545 552 517 554 4233 
501 42 41 39 44 52 43 11299 582 575 575 554 533 564 4316 
502 48 50 49 36 40 45 11628 585 556 576 560 550 565 4427 
503 48 48 45 36 55 46 11993 591 579 567 559 549 569 4637 
504 72 61 60 76 65 67 12349 614 599 603 566 565 589 4716 
505 34 47 41 42 47 42 12744 591 581 579 577 563 578 4768 
506 46 53 42 47 31 44 13151 596 596 589 584 554 584 4972 
507 47 39 36 49 42 42 13452 586 619 597 599 569 594 4987 
508 40 40 40 31 43 39 13890 622 610 609 594 581 603 5232 
509 33 44 38 56 35 41 14191 634 614 621 602 573 609 5308 
510 44 49 50 54 55 50 14607 627 610 617 610 580 609 5442 
511 50 49 36 28 56 44 14935 635 623 634 609 586 617 5495 
512 50 48 44 52 51 49 15340 640 645 626 618 583 622 5664 
513 37 46 45 37 41 41 15658 650 649 634 614 610 631 5739 
514 82 86 78 80 79 81 16025 699 671 671 670 643 671 5938 
515 73 57 59 45 41 55 16289 685 680 663 667 639 667 6003 
516 60 49 39 54 79 56 16632 682 669 647 641 629 654 6111 
517 36 52 33 56 55 46 16847 668 689 663 662 627 662 6193 
518 55 79 86 83 69 75 17214 712 701 687 684 655 688 6293 
519 60 39 53 36 57 49 17417 692 694 678 657 640 672 6380 
520 48 57 67 83 62 64 17683 711 702 702 675 651 688 6397 
521 50 68 58 56 74 61 17903 713 718 688 680 650 690 6437 
522 42 44 35 37 52 42 18080 703 680 682 662 640 673 6613 
523 78 68 51 58 88 68 18341 729 717 708 682 662 700 6656 
524 49 44 42 55 55 49 18484 720 702 694 668 644 686 6674 
525 32 58 40 59 46 47 18643 706 694 702 679 645 685 6837 
526 36 47 40 45 44 42 18729 715 709 706 689 661 696 6803 
527 67 67 64 45 86 66 18953 734 717 709 700 676 707 6896 
528 50 45 46 41 35 43 19074 713 712 715 692 671 701 6902 
529 53 43 48 51 34 46 19151 742 735 715 694 669 711 7022 
530 55 38 52 23 22 38 19316 737 722 705 701 667 706 7036 
531 39 53 51 44 43 46 19432 756 728 719 706 674 716 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-14  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 39 43 31 54 34 40 19464 731 726 731 702 670 712 7108 
533 41 45 44 37 62 46 19519 739 736 726 707 680 718 7263 
534 40 53 51 51 54 50 19635 760 737 733 722 688 728 7317 
535 42 59 64 46 66 55 19835 763 750 746 713 694 733 7402 
536 40 40 38 42 66 45 19869 760 742 752 730 698 737 7500 
537 44 51 54 43 41 46 19895 769 750 736 736 692 737 7536 
538 44 49 42 42 37 42 20020 784 747 764 736 699 746 7740 
539 45 44 49 27 82 49 20126 792 766 772 747 717 759 7690 
540 43 44 27 29 29 34 20181 796 770 759 743 706 755 7797 
541 47 61 61 59 71 60 20304 804 793 776 745 716 767 8029 
542 41 35 45 48 48 44 20374 801 783 780 757 723 769 8012 
543 44 50 45 27 63 46 20419 803 800 779 762 742 777 8149 
544 51 61 41 54 55 52 20473 824 811 795 777 724 786 8340 
545 38 44 46 47 51 45 20680 814 803 791 771 720 780 8372 
546 51 49 55 59 24 48 20739 834 812 804 766 740 791 8533 
547 42 52 43 55 35 45 20801 843 828 811 793 754 806 8633 
548 37 42 47 45 15 37 20878 828 831 817 787 753 803 8830 
549 57 44 46 56 49 51 20950 859 837 837 808 776 823 8801 
550 54 47 53 53 33 48 20982 853 832 859 806 769 824 9075 
551 48 50 43 38 37 43 21054 886 862 858 836 777 844 9159 
552 54 52 36 56 64 52 21089 879 860 832 837 774 837 9166 
553 56 53 35 34 23 40 21071 888 864 852 820 783 841 9408 
554 35 47 47 20 23 34 20978 891 887 853 830 787 850 9327 
555 31 45 28 45 45 39 20966 889 882 863 832 797 852 9539 
556 61 42 45 26 33 41 20932 900 879 869 828 794 854 9530 
557 40 36 50 68 67 52 20903 907 896 889 869 796 871 9687 
558 68 53 43 62 51 55 20728 922 889 890 845 803 870 9788 
559 28 39 49 46 76 47 20638 915 900 885 855 809 873 9702 
560 47 41 47 48 26 42 20508 917 892 886 871 823 878 9825 
561 43 50 48 48 58 49 20425 935 905 895 870 833 888 9913 
562 40 43 40 47 55 45 20250 924 912 901 873 820 886 9878 
563 72 98 89 104 72 87 20167 979 965 952 899 863 931 10000 
564 41 56 46 46 64 50 20110 939 942 914 871 838 901 10073 
565 53 44 46 39 58 48 19966 940 923 909 886 819 895 10075 
566 39 34 29 62 21 37 19801 940 918 905 859 825 889 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 109 96 125 116 134 116 19662 984 1002 959 936 890 954 10289 
568 38 46 38 50 35 41 19494 959 923 910 880 825 899 10145 
569 43 42 46 48 54 47 19453 966 929 939 903 847 917 10192 
570 50 36 38 44 43 42 19272 939 915 915 890 823 896 10204 
571 66 44 54 72 84 64 19169 968 947 939 900 869 925 10252 
572 35 48 42 48 37 42 19041 954 926 930 899 847 911 10223 
573 48 47 47 44 49 47 19080 971 949 937 895 850 920 10269 
574 49 43 43 42 24 40 18872 948 942 920 919 839 914 10275 
575 57 65 61 50 47 56 18882 970 958 945 915 870 932 10319 
576 57 43 47 51 46 49 18676 976 959 929 911 834 922 10274 
577 34 45 45 44 37 41 18576 975 938 933 919 841 921 10391 
578 46 44 40 36 46 43 18383 960 966 940 917 857 928 10350 
579 38 59 68 66 46 55 18240 974 972 955 913 857 934 10350 
580 44 54 30 38 36 40 18155 962 960 950 897 855 925 10330 
581 36 39 42 44 25 37 17322 962 945 931 886 839 913 10310 
582 51 50 45 50 48 49 17800 967 976 944 917 849 931 10302 
583 42 45 35 26 60 42 17694 977 959 942 910 865 931 10320 
584 30 45 42 33 56 41 17526 976 961 942 903 856 927 10277 
585 39 46 36 46 36 40 17267 973 966 943 902 854 928 10214 
586 34 48 43 38 52 43 17077 979 977 947 909 840 930 10259 
587 37 37 46 38 72 46 16783 964 944 948 920 852 926 10219 
588 54 46 51 48 54 50 16553 975 965 942 907 846 927 10211 
589 40 44 46 45 26 40 16216 973 949 919 901 841 916 10159 
590 39 39 42 25 45 38 15896 956 934 921 903 834 910 9937 
591 33 42 47 46 37 41 15524 950 948 929 890 847 913 9806 
592 43 51 44 46 54 47 15183 961 953 921 889 833 911 9697 
593 44 47 34 46 36 41 14869 950 940 905 882 827 901 9632 
594 46 40 52 39 24 40 14472 944 929 905 858 815 890 9554 
595 41 43 49 53 56 48 13906 948 924 913 869 812 893 9337 
596 56 46 45 51 37 47 13453 933 911 893 856 810 881 9228 
597 26 45 34 34 43 36 13045 915 886 883 854 796 867 9052 
598 28 44 32 49 52 41 12536 904 881 873 855 793 861 8822 
599 43 44 36 40 29 38 11990 898 870 854 824 773 844 8495 
600 54 39 36 53 29 42 11448 884 868 838 811 764 833 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-15  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 280 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 25 28 34 42 41 34 4306 400 400 403 414 411 406 1983 
446 30 39 41 45 31 37 4698 396 411 415 427 409 412 2212 
447 41 35 35 37 42 38 5076 408 434 435 433 429 428 2391 
448 38 41 48 46 56 46 5490 422 427 449 458 432 438 2507 
449 43 54 41 34 37 42 5996 441 463 457 480 450 458 2614 
450 56 44 51 48 42 48 6318 447 465 461 473 463 462 2840 
451 51 58 62 57 49 55 6648 463 486 478 492 466 477 3006 
452 45 36 31 43 39 39 7007 461 490 480 495 470 479 3138 
453 62 54 45 60 35 51 7179 473 501 482 510 490 491 3133 
454 45 43 36 47 29 40 7499 479 488 500 515 491 495 3262 
455 33 22 22 48 28 31 7485 477 483 486 502 497 489 3234 
456 34 39 36 50 43 40 7479 477 501 506 526 500 502 3306 
457 29 37 31 52 30 36 7491 496 503 513 523 505 508 3287 
458 41 39 39 42 34 39 7480 491 528 524 542 506 518 3301 
459 40 33 38 39 40 38 7357 492 519 527 534 510 516 3174 
460 52 43 42 44 43 45 7236 491 522 518 531 524 517 3206 
461 52 45 49 36 46 46 7018 494 519 523 541 504 516 3124 
463 45 59 54 69 62 58 6756 501 514 531 554 521 524 2965 
464 42 37 37 53 50 44 6522 488 512 530 516 508 511 2894 
465 45 56 37 53 38 46 6396 500 506 512 527 504 510 2865 
466 40 48 33 41 40 40 6352 468 498 501 508 493 493 2754 
467 56 42 45 59 54 51 6241 493 506 508 524 498 506 2793 
468 36 41 41 43 41 41 6212 466 493 494 505 488 489 2742 
469 47 46 42 46 32 43 6161 470 506 493 500 484 491 2715 
470 31 24 35 37 36 32 6149 464 492 489 498 484 485 2682 
471 46 48 57 45 46 48 6152 474 491 493 516 493 494 2666 
472 51 58 44 59 57 54 6149 472 500 502 516 492 496 2724 
473 39 35 41 43 39 39 6141 464 496 487 511 469 485 2616 
474 33 33 53 47 50 43 6196 461 461 488 497 475 476 2671 
475 43 34 40 44 35 39 6239 460 491 498 507 480 487 2697 
476 51 31 36 36 35 38 6262 474 479 491 508 476 485 2700 
477 46 39 49 42 43 44 6347 466 495 500 504 480 489 2673 
478 48 36 35 40 38 39 6430 466 478 482 514 491 486 2749 
479 41 31 24 34 44 35 6427 457 478 493 503 487 484 2729 
480 29 47 33 41 47 39 6538 469 492 486 491 477 483 2764 
481 31 30 47 37 35 36 6640 465 483 490 515 463 483 2804 
482 52 29 46 35 36 40 6752 456 490 496 511 487 488 2838 
483 49 43 42 44 43 44 6901 456 485 493 498 482 482 2845 
484 52 38 37 38 39 41 7116 468 483 492 509 483 487 2910 
485 34 51 43 46 35 42 7213 480 479 505 520 493 495 2911 
486 47 43 47 45 50 46 7445 470 499 484 510 478 488 2998 
487 48 42 45 45 40 44 7593 484 488 499 504 486 492 3122 
488 44 32 39 33 35 37 7777 468 502 510 505 479 493 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 43 58 42 39 44 45 7980 479 499 497 516 492 497 3169 
490 41 51 47 43 47 46 8207 484 501 508 542 498 507 3241 
491 38 45 31 50 44 42 8406 471 498 503 536 489 499 3357 
492 49 69 65 61 62 61 8713 507 519 530 556 509 524 3506 
493 26 56 41 39 38 40 8952 483 509 507 541 515 511 3565 
494 35 40 38 39 37 38 9199 485 517 513 548 515 516 3580 
495 40 39 34 47 31 38 9457 489 509 518 537 508 512 3670 
496 43 25 33 37 41 36 9722 483 525 527 547 518 520 3795 
497 39 31 23 46 38 35 10010 504 525 531 544 523 525 3867 
498 45 35 36 47 51 43 10421 500 524 528 553 532 527 3978 
499 40 29 31 49 35 37 10648 502 523 531 559 537 531 4159 
500 45 38 46 34 32 39 11004 511 537 555 568 520 538 4233 
501 49 52 43 44 34 44 11299 524 546 546 569 549 547 4316 
502 42 46 38 41 46 43 11628 528 554 551 579 544 551 4427 
503 38 43 46 37 38 40 11993 535 549 558 577 552 554 4637 
504 65 63 56 60 65 62 12349 545 576 589 611 580 580 4716 
505 47 38 42 40 28 39 12744 516 561 564 588 560 558 4768 
506 36 30 35 42 41 37 13151 537 571 572 604 568 571 4972 
507 31 51 36 39 32 38 13452 533 572 585 606 586 576 4987 
508 38 37 32 29 44 36 13890 551 572 595 621 570 582 5232 
509 40 49 23 49 30 38 14191 555 569 597 622 592 587 5308 
510 39 31 26 30 34 32 14607 560 596 599 628 586 594 5442 
511 44 44 35 39 32 39 14935 569 599 592 644 597 600 5495 
512 45 39 40 43 43 42 15340 578 602 614 649 604 610 5664 
513 31 27 39 53 45 39 15658 571 598 607 639 620 607 5739 
514 74 79 61 86 72 74 16025 608 661 657 688 653 653 5938 
515 65 63 57 64 52 60 16289 591 653 651 685 648 646 6003 
516 37 37 48 46 48 43 16632 592 633 630 678 638 634 6111 
517 35 34 51 48 43 42 16847 602 636 632 660 646 635 6193 
518 68 65 74 70 80 71 17214 613 653 669 709 665 662 6293 
519 36 39 36 49 46 41 17417 604 641 644 696 648 647 6380 
520 55 45 66 71 59 59 17683 629 657 667 708 657 664 6397 
521 48 62 51 59 54 55 17903 616 675 672 702 675 668 6437 
522 41 36 40 32 48 39 18080 625 657 652 689 654 655 6613 
523 57 59 75 61 61 63 18341 624 686 679 713 671 674 6656 
524 34 41 40 48 44 41 18484 620 659 668 710 666 665 6674 
525 31 46 41 35 42 39 18643 628 664 695 722 670 676 6837 
526 28 34 47 37 41 38 18729 622 668 675 703 668 667 6803 
527 51 53 54 54 54 53 18953 645 674 702 722 687 686 6896 
528 39 30 36 37 43 37 19074 627 665 689 717 677 675 6902 
529 34 48 53 43 47 45 19151 649 678 681 728 691 685 7022 
530 33 44 43 54 39 43 19316 645 678 693 734 667 683 7036 
531 23 36 37 52 42 38 19432 638 673 687 728 688 683 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-15  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 37 35 31 32 35 34 19464 639 679 708 732 690 689 7108 
533 30 36 39 44 43 38 19519 639 692 706 750 698 697 7263 
534 36 43 43 55 47 45 19635 654 690 709 755 703 702 7317 
535 59 54 44 53 57 53 19835 658 703 706 776 705 710 7402 
536 39 36 35 42 39 38 19869 666 703 707 761 717 711 7500 
537 49 42 47 44 49 46 19895 664 703 722 766 718 715 7536 
538 29 32 41 47 39 38 20020 668 707 722 760 714 714 7740 
539 66 56 32 33 33 44 20126 685 727 740 772 724 730 7690 
540 47 41 40 40 42 42 20181 667 716 733 771 726 722 7797 
541 57 54 52 59 53 55 20304 692 726 752 801 751 745 8029 
542 31 43 28 46 50 39 20374 688 740 743 814 745 746 8012 
543 43 42 37 46 46 43 20419 685 757 751 811 754 751 8149 
544 44 43 34 43 46 42 20473 704 760 765 803 764 759 8340 
545 38 40 29 33 30 34 20680 692 749 762 811 748 752 8372 
546 36 38 47 36 45 40 20739 703 768 758 821 772 765 8533 
547 34 41 29 35 44 37 20801 719 768 784 844 766 776 8633 
548 38 36 39 34 33 36 20878 705 773 783 839 775 775 8830 
549 44 35 44 38 47 41 20950 730 777 791 846 812 791 8801 
550 34 39 36 52 47 41 20982 731 771 805 839 797 789 9075 
551 38 44 45 48 46 44 21054 753 818 818 878 820 817 9159 
552 34 45 33 38 39 38 21089 735 808 802 886 818 810 9166 
553 30 29 40 45 35 36 21071 750 803 825 868 809 811 9408 
554 28 34 31 32 37 32 20978 748 803 826 874 821 814 9327 
555 44 51 37 40 35 42 20966 753 804 815 893 824 818 9539 
556 25 32 46 46 27 35 20932 750 828 837 880 822 823 9530 
557 43 30 48 42 32 39 20903 788 840 838 906 844 843 9687 
558 41 46 27 45 53 42 20728 779 835 847 904 847 842 9788 
559 40 35 41 44 44 41 20638 784 828 843 909 853 844 9702 
560 23 32 39 41 42 35 20508 772 838 844 911 851 843 9825 
561 40 41 41 46 46 43 20425 790 859 871 909 851 856 9913 
562 41 36 49 31 35 38 20250 770 855 865 937 857 857 9878 
563 80 83 77 90 71 80 20167 832 915 904 964 904 904 10000 
564 39 54 46 53 39 46 20110 810 876 868 954 863 874 10073 
565 27 48 34 36 46 38 19966 796 867 879 935 880 871 10075 
566 38 39 37 43 38 39 19801 794 860 886 934 870 869 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 131 106 95 111 109 110 19662 888 941 940 986 928 937 10289 
568 35 47 39 40 40 40 19494 798 872 873 958 880 876 10145 
569 39 46 50 50 50 47 19453 808 882 897 960 895 889 10192 
570 47 26 32 40 28 35 19272 807 865 880 963 882 879 10204 
571 60 58 46 62 52 55 19169 832 896 914 956 917 903 10252 
572 53 32 44 33 41 40 19041 817 875 897 962 870 884 10223 
573 47 36 36 51 41 42 19080 808 889 882 948 892 884 10269 
574 53 42 45 35 45 44 18872 819 879 891 948 885 884 10275 
575 58 46 58 55 60 55 18882 831 898 907 976 913 905 10319 
576 59 34 38 29 41 40 18676 824 880 909 973 903 898 10274 
577 34 44 25 33 39 35 18576 825 896 895 968 883 893 10391 
578 51 36 36 39 45 41 18383 825 893 905 963 885 894 10350 
579 52 46 45 53 50 49 18240 830 897 905 954 910 899 10350 
580 34 32 46 38 48 40 18155 821 891 920 975 900 901 10330 
581 41 41 40 33 39 39 17322 822 889 894 956 905 893 10310 
582 32 39 45 41 56 43 17800 833 912 917 974 904 908 10302 
583 37 35 33 38 44 37 17694 814 894 899 972 901 896 10320 
584 39 40 31 35 35 36 17526 828 899 910 975 892 901 10277 
585 40 34 37 38 36 37 17267 842 898 917 974 914 909 10214 
586 47 50 46 41 52 47 17077 821 910 912 976 914 906 10259 
587 28 45 42 39 36 38 16783 827 904 909 975 899 903 10219 
588 35 39 45 40 46 41 16553 825 912 926 982 900 909 10211 
589 29 48 44 31 32 37 16216 822 891 911 983 886 899 10159 
590 46 31 42 54 46 44 15896 815 888 904 973 877 891 9937 
591 17 41 37 47 42 37 15524 828 878 899 970 897 894 9806 
592 37 33 34 38 41 37 15183 801 870 888 937 891 877 9697 
593 31 37 32 35 36 34 14869 806 867 894 947 892 881 9632 
594 38 40 30 51 45 41 14472 809 880 894 937 855 875 9554 
595 51 45 43 50 37 45 13906 823 887 890 939 879 883 9337 
596 44 43 51 63 44 49 13453 811 871 870 938 868 872 9228 
597 33 35 36 32 45 36 13045 785 848 861 920 850 853 9052 
598 36 40 36 37 36 37 12536 791 844 862 906 841 849 8822 
599 43 46 45 40 43 43 11990 753 861 849 890 835 838 8495 
600 35 45 41 40 32 39 11448 769 817 837 888 836 829 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-16  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 300 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 35 27 28 24 10 25 4306 399 405 398 411 417 406 1983 
446 41 33 29 50 28 36 4698 400 411 421 416 417 413 2212 
447 47 28 37 38 18 34 5076 425 408 424 428 419 420 2391 
448 23 33 42 25 40 32 5490 428 426 440 437 444 435 2507 
449 40 29 28 24 18 28 5996 449 462 457 477 447 459 2614 
450 24 28 39 39 42 34 6318 444 452 462 476 470 461 2840 
451 56 51 47 49 41 49 6648 478 461 480 491 468 476 3006 
452 56 29 28 31 23 33 7007 469 449 464 475 485 468 3138 
453 6 37 38 46 43 34 7179 474 478 499 495 488 487 3133 
454 44 26 36 36 46 37 7499 477 488 488 497 491 488 3262 
455 51 35 31 41 16 35 7485 478 489 480 503 501 490 3234 
456 41 30 34 37 20 32 7479 481 476 490 503 497 489 3306 
457 66 29 25 31 20 34 7491 500 491 493 516 513 503 3287 
458 55 42 13 32 35 35 7480 493 492 508 521 515 506 3301 
459 8 27 34 27 38 27 7357 511 510 520 512 503 511 3174 
460 25 38 35 26 32 31 7236 497 499 517 526 521 512 3206 
461 21 28 40 39 43 34 7018 507 508 509 524 503 510 3124 
463 52 51 54 52 52 52 6756 503 517 519 523 511 515 2965 
464 36 32 40 30 33 34 6522 486 486 507 510 493 497 2894 
465 48 38 42 42 29 40 6396 487 501 512 510 506 503 2865 
466 67 32 29 41 51 44 6352 466 486 493 506 497 489 2754 
467 43 49 51 41 45 46 6241 488 502 502 509 499 500 2793 
468 34 38 44 33 7 31 6212 481 482 494 496 490 489 2742 
469 18 44 36 33 39 34 6161 470 472 484 492 500 483 2715 
470 23 28 33 41 23 30 6149 475 476 493 495 488 485 2682 
471 27 36 31 38 55 37 6152 473 478 491 503 488 487 2666 
472 41 49 49 48 53 48 6149 478 502 488 500 501 494 2724 
473 41 23 38 44 34 36 6141 468 466 483 503 490 482 2616 
474 37 21 36 39 30 32 6196 466 473 479 491 477 477 2671 
475 48 31 43 23 17 32 6239 465 462 474 497 485 477 2697 
476 41 31 24 33 29 31 6262 465 471 478 501 489 481 2700 
477 32 26 41 46 28 34 6347 469 478 486 500 494 485 2673 
478 17 32 25 38 37 30 6430 463 465 481 495 486 478 2749 
479 43 21 25 33 29 30 6427 474 472 495 492 483 483 2729 
480 26 29 32 29 28 29 6538 458 479 489 507 478 482 2764 
481 54 26 33 33 23 33 6640 482 476 487 498 493 487 2804 
482 32 21 37 42 25 31 6752 474 488 467 504 490 485 2838 
483 11 43 42 28 19 28 6901 469 473 467 490 492 478 2845 
484 27 35 24 29 30 29 7116 482 470 489 494 498 487 2910 
485 28 36 43 34 40 36 7213 475 476 480 500 485 483 2911 
486 44 43 41 40 36 41 7445 481 473 490 514 507 493 2998 
487 44 31 41 37 26 35 7593 490 478 495 499 504 493 3122 
488 14 36 28 34 34 29 7777 476 468 494 508 510 491 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 10 30 29 37 36 28 7980 490 474 496 506 503 494 3169 
490 34 42 38 47 30 38 8207 486 486 493 507 508 496 3241 
491 42 24 26 50 29 34 8406 488 490 503 511 509 500 3357 
492 38 40 59 44 42 44 8713 514 520 507 539 520 520 3506 
493 44 37 42 32 30 37 8952 501 488 504 526 515 507 3565 
494 46 29 49 37 25 37 9199 501 508 499 528 510 509 3580 
495 13 24 33 26 42 27 9457 496 504 522 530 508 512 3670 
496 48 36 36 32 29 36 9722 492 504 519 538 511 513 3795 
497 27 25 23 19 34 26 10010 514 500 500 531 526 514 3867 
498 53 37 41 41 52 45 10421 522 513 534 539 527 527 3978 
499 42 20 37 24 13 27 10648 521 519 519 547 533 528 4159 
500 14 38 38 33 46 34 11004 519 509 529 559 546 532 4233 
501 20 30 29 40 25 29 11299 532 533 532 555 544 539 4316 
502 46 37 36 43 47 42 11628 535 534 536 558 529 539 4427 
503 27 31 25 33 21 27 11993 544 540 551 571 561 553 4637 
504 68 57 50 42 59 55 12349 563 562 570 590 587 574 4716 
505 26 31 33 30 45 33 12744 549 552 559 575 570 561 4768 
506 25 33 42 47 19 33 13151 559 550 555 587 571 564 4972 
507 27 30 29 31 48 33 13452 556 545 575 588 571 567 4987 
508 26 34 36 38 36 34 13890 570 559 571 596 587 577 5232 
509 12 38 35 26 29 28 14191 572 563 576 601 569 576 5308 
510 41 39 27 29 37 35 14607 573 580 582 622 586 589 5442 
511 25 26 33 30 28 28 14935 573 591 576 610 596 589 5495 
512 37 32 37 35 20 32 15340 586 593 604 621 603 601 5664 
513 11 30 25 33 22 24 15658 580 585 610 623 608 601 5739 
514 73 69 68 65 66 68 16025 626 612 638 655 641 635 5938 
515 58 49 55 51 46 52 16289 614 632 622 662 634 633 6003 
516 31 47 39 41 56 43 16632 617 606 621 648 643 627 6111 
517 47 43 32 42 39 41 16847 605 611 629 659 634 628 6193 
518 74 73 65 73 67 70 17214 640 637 670 678 667 659 6293 
519 26 44 35 40 29 35 17417 622 626 635 656 648 637 6380 
520 40 45 41 39 26 38 17683 636 617 649 678 670 650 6397 
521 69 48 39 47 45 50 17903 653 638 653 679 659 657 6437 
522 34 26 24 30 29 29 18080 639 624 639 665 652 644 6613 
523 62 45 48 61 45 52 18341 651 662 654 690 666 665 6656 
524 17 36 36 26 28 28 18484 639 632 648 672 669 652 6674 
525 15 36 31 37 30 30 18643 646 631 656 680 665 656 6837 
526 33 31 34 33 29 32 18729 642 634 661 690 670 659 6803 
527 31 46 56 53 45 46 18953 653 658 656 702 678 669 6896 
528 36 23 25 20 32 27 19074 657 650 649 694 677 665 6902 
529 48 38 32 31 51 40 19151 660 662 656 702 679 672 7022 
530 52 35 26 42 30 37 19316 656 659 669 699 684 673 7036 
531 24 38 29 39 29 32 19432 667 646 663 708 677 672 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-16  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 20 28 34 17 26 25 19464 665 659 673 694 668 672 7108 
533 35 28 41 36 48 38 19519 668 658 670 705 699 680 7263 
534 31 46 48 51 51 45 19635 673 684 689 718 702 693 7317 
535 47 42 38 42 54 45 19835 672 675 684 731 709 694 7402 
536 16 38 34 44 24 31 19869 686 668 687 732 714 697 7500 
537 19 24 24 39 30 27 19895 692 682 694 738 702 702 7536 
538 6 33 32 25 50 29 20020 683 682 688 746 724 705 7740 
539 37 24 25 35 41 32 20126 700 692 697 761 745 719 7690 
540 23 36 26 36 44 33 20181 692 684 692 749 715 706 7797 
541 51 46 45 40 57 48 20304 720 697 706 773 726 724 8029 
542 10 37 35 34 58 35 20374 704 700 710 754 739 722 8012 
543 39 37 47 53 26 40 20419 715 713 725 759 753 733 8149 
544 48 34 30 36 37 37 20473 727 722 743 776 747 743 8340 
545 43 25 32 29 39 33 20680 718 712 722 780 755 737 8372 
546 21 27 27 34 34 29 20739 726 729 741 785 761 748 8533 
547 34 35 45 36 42 39 20801 733 736 759 794 751 755 8633 
548 26 31 26 30 33 29 20878 757 735 746 785 757 756 8830 
549 40 37 45 41 48 42 20950 750 740 769 803 778 768 8801 
550 33 30 38 39 33 35 20982 754 756 776 814 792 778 9075 
551 57 29 36 50 39 42 21054 768 761 796 838 800 792 9159 
552 32 37 36 34 12 30 21089 771 762 774 830 797 787 9166 
553 17 33 30 32 21 27 21071 777 766 772 827 816 792 9408 
554 9 22 33 34 48 29 20978 780 768 794 834 797 795 9327 
555 18 36 32 20 23 26 20966 779 776 796 836 812 800 9539 
556 24 24 23 30 24 25 20932 795 771 803 847 820 807 9530 
557 43 41 37 34 36 38 20903 788 788 810 850 839 815 9687 
558 50 33 37 45 50 43 20728 810 803 814 854 844 825 9788 
559 22 43 27 44 49 37 20638 802 798 812 857 828 819 9702 
560 21 38 32 39 35 33 20508 809 800 825 859 828 824 9825 
561 31 45 38 40 36 38 20425 811 795 833 863 861 833 9913 
562 33 45 33 27 38 35 20250 800 790 833 874 830 826 9878 
563 74 65 88 66 69 72 20167 861 839 867 924 891 877 10000 
564 50 33 39 37 40 40 20110 828 828 844 897 855 850 10073 
565 8 32 36 40 26 28 19966 827 817 831 895 867 847 10075 
566 41 18 31 33 48 34 19801 842 807 827 889 850 843 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 101 90 90 104 78 93 19662 880 876 883 949 897 897 10289 
568 25 41 28 36 36 33 19494 833 819 831 896 858 847 10145 
569 52 51 37 50 33 44 19453 849 828 861 894 867 860 10192 
570 26 26 29 38 37 31 19272 826 821 849 900 865 852 10204 
571 36 47 42 45 43 42 19169 865 857 885 933 890 886 10252 
572 26 29 21 31 16 24 19041 845 839 852 905 880 864 10223 
573 28 28 40 30 48 35 19080 818 847 852 916 878 862 10269 
574 39 25 40 41 20 33 18872 834 838 850 905 876 860 10275 
575 39 49 40 54 32 43 18882 856 856 875 918 885 878 10319 
576 20 35 25 24 43 29 18676 861 854 856 913 882 873 10274 
577 28 26 34 28 21 27 18576 835 847 872 905 864 865 10391 
578 31 18 35 35 31 30 18383 852 852 855 901 883 869 10350 
579 33 54 42 34 43 41 18240 854 860 873 924 894 881 10350 
580 10 30 20 36 9 21 18155 866 843 866 900 875 870 10330 
581 15 34 31 29 37 29 17322 844 832 844 898 879 859 10310 
582 38 29 47 29 47 38 17800 867 837 853 911 895 873 10302 
583 60 23 46 27 31 37 17694 852 859 847 909 900 874 10320 
584 12 30 32 25 33 26 17526 865 847 858 904 884 872 10277 
585 35 34 31 36 14 30 17267 864 850 864 919 897 879 10214 
586 41 24 40 25 25 31 17077 859 851 866 925 896 880 10259 
587 68 34 23 37 40 40 16783 858 846 869 917 883 874 10219 
588 36 40 36 42 46 40 16553 860 864 859 925 896 881 10211 
589 30 45 32 36 43 37 16216 857 854 859 909 883 872 10159 
590 50 33 31 36 35 37 15896 844 854 875 913 884 874 9937 
591 49 20 27 34 31 32 15524 843 813 857 886 874 855 9806 
592 36 27 39 39 28 34 15183 840 828 842 904 865 856 9697 
593 44 47 36 27 34 37 14869 839 824 858 887 866 855 9632 
594 23 32 32 40 29 31 14472 830 819 841 901 852 849 9554 
595 47 41 43 33 43 41 13906 826 821 837 897 859 848 9337 
596 38 39 40 25 45 37 13453 835 821 836 894 848 847 9228 
597 16 31 25 25 20 23 13045 819 808 813 869 852 832 9052 
598 24 35 34 33 32 32 12536 807 787 813 862 833 820 8822 
599 38 42 44 36 38 40 11990 800 795 797 832 815 808 8495 
600 33 46 31 21 32 32 11448 785 785 792 833 810 801 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-17  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 500 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 15 27 17 29 0 18 4306 394 399 395 415 409 402 1983 
446 11 28 24 61 15 28 4698 397 415 399 409 403 404 2212 
447 14 32 17 39 66 33 5076 423 424 404 419 424 419 2391 
448 22 23 0 75 53 35 5490 416 442 415 426 426 425 2507 
449 6 29 1 37 59 26 5996 448 459 451 455 454 453 2614 
450 29 35 0 41 59 33 6318 444 463 446 458 451 452 2840 
451 24 33 21 41 15 27 6648 454 477 454 461 462 462 3006 
452 2 33 10 31 19 19 7007 461 476 457 465 464 465 3138 
453 20 24 33 33 7 23 7179 476 498 472 497 485 486 3133 
454 28 12 38 37 40 31 7499 479 489 470 496 480 483 3262 
455 24 24 28 40 32 30 7485 476 490 485 489 493 487 3234 
456 21 28 63 30 25 33 7479 486 498 475 480 493 487 3306 
457 36 23 36 31 19 29 7491 489 507 499 507 494 499 3287 
458 46 32 37 0 46 32 7480 493 520 512 507 503 507 3301 
459 5 22 15 1 24 13 7357 480 508 481 500 509 496 3174 
460 15 23 32 49 0 24 7236 505 520 501 498 516 508 3206 
461 17 42 11 12 27 22 7018 497 508 495 501 517 503 3124 
463 25 47 47 79 58 51 6756 493 527 507 521 516 513 2965 
464 17 31 63 31 24 33 6522 483 516 470 482 504 491 2894 
465 45 45 19 6 52 33 6396 484 498 478 495 513 494 2865 
466 29 32 24 0 34 24 6352 484 502 482 486 480 487 2754 
467 54 44 84 43 68 59 6241 492 511 495 498 486 496 2793 
468 48 31 57 31 41 42 6212 485 506 488 477 483 488 2742 
469 36 15 52 31 48 36 6161 469 504 477 484 487 484 2715 
470 40 18 24 54 39 35 6149 465 494 464 473 486 476 2682 
471 29 16 27 43 74 38 6152 473 488 471 483 491 481 2666 
472 37 69 38 15 60 44 6149 476 490 468 489 493 483 2724 
473 30 20 13 64 56 37 6141 479 494 459 469 484 477 2616 
474 28 18 38 34 29 29 6196 471 497 472 468 480 477 2671 
475 36 28 6 24 44 27 6239 466 502 482 473 484 482 2697 
476 9 30 24 51 65 36 6262 469 493 469 474 478 477 2700 
477 32 39 89 30 27 43 6347 467 490 467 490 482 479 2673 
478 16 25 43 64 8 31 6430 465 479 461 486 482 475 2749 
479 34 36 32 9 48 32 6427 463 490 473 483 485 479 2729 
480 32 23 26 18 63 32 6538 478 487 475 484 481 481 2764 
481 18 23 17 65 47 34 6640 466 489 469 478 494 479 2804 
482 16 27 21 64 68 39 6752 463 478 471 469 485 473 2838 
483 18 32 22 29 39 28 6901 477 485 462 485 483 478 2845 
484 25 26 26 23 58 32 7116 481 491 486 488 485 486 2910 
485 31 38 32 51 42 39 7213 481 501 463 476 484 481 2911 
486 47 41 18 22 12 28 7445 489 498 492 493 486 491 2998 
487 23 22 40 36 35 31 7593 480 494 481 484 499 487 3122 
488 8 42 19 36 36 28 7777 477 501 464 479 498 484 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 21 25 3 0 54 21 7980 470 498 479 489 480 483 3169 
490 5 38 16 5 24 18 8207 478 518 490 500 498 497 3241 
491 40 32 16 43 62 39 8406 486 521 477 502 494 496 3357 
492 31 53 19 68 38 42 8713 502 529 499 522 520 514 3506 
493 6 25 24 50 46 30 8952 499 510 506 506 511 506 3565 
494 23 29 20 49 34 31 9199 494 519 483 503 510 502 3580 
495 35 24 1 50 21 26 9457 489 520 509 504 517 508 3670 
496 47 30 34 18 7 27 9722 509 529 484 505 516 508 3795 
497 38 28 26 34 37 33 10010 508 529 485 502 530 511 3867 
498 5 22 18 43 53 28 10421 506 528 509 509 527 516 3978 
499 19 45 41 2 61 33 10648 518 525 520 521 541 525 4159 
500 19 31 57 47 36 38 11004 510 527 523 538 542 528 4233 
501 5 21 0 48 26 20 11299 523 554 519 543 534 534 4316 
502 17 36 18 57 15 29 11628 533 553 528 533 544 538 4427 
503 11 31 49 42 47 36 11993 530 571 543 542 565 550 4637 
504 61 33 73 21 56 49 12349 561 577 552 580 584 571 4716 
505 23 29 41 0 10 21 12744 550 570 547 566 568 560 4768 
506 29 36 64 46 39 43 13151 550 582 550 569 571 564 4972 
507 31 21 61 27 17 31 13452 550 583 553 591 583 572 4987 
508 44 38 15 21 0 24 13890 558 587 567 590 593 579 5232 
509 41 19 42 46 49 39 14191 569 604 567 582 592 583 5308 
510 36 31 57 35 17 35 14607 580 612 558 593 591 587 5442 
511 35 15 24 30 23 25 14935 576 608 577 602 603 593 5495 
512 37 43 74 7 33 39 15340 592 609 574 615 615 601 5664 
513 20 36 44 15 20 27 15658 586 625 588 624 618 608 5739 
514 61 67 78 63 43 62 16025 629 667 627 664 658 649 5938 
515 30 57 44 88 25 49 16289 612 643 615 633 643 629 6003 
516 51 32 32 46 28 38 16632 609 646 618 649 624 629 6111 
517 24 24 29 0 35 22 16847 609 640 610 630 633 624 6193 
518 71 70 72 42 49 61 17214 646 679 651 661 657 659 6293 
519 52 33 29 25 26 33 17417 619 655 608 642 639 632 6380 
520 30 38 39 68 47 44 17683 649 677 627 655 667 655 6397 
521 27 47 48 19 43 37 17903 638 682 653 667 668 662 6437 
522 49 33 13 24 0 24 18080 622 668 621 658 652 644 6613 
523 61 38 20 26 43 38 18341 655 675 623 670 684 661 6656 
524 12 40 36 45 23 31 18484 637 683 642 655 671 658 6674 
525 38 35 11 28 16 26 18643 640 667 630 663 662 652 6837 
526 34 28 36 30 14 28 18729 645 687 637 670 676 663 6803 
527 58 44 24 48 65 48 18953 662 683 651 678 694 673 6896 
528 39 13 60 22 20 31 19074 651 691 644 679 679 669 6902 
529 24 32 58 10 49 35 19151 647 700 648 695 694 677 7022 
530 31 33 14 38 50 33 19316 659 688 656 679 689 674 7036 
531 7 20 35 29 37 26 19432 665 708 668 690 691 684 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-17  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 37 16 4 31 49 27 19464 668 700 669 691 695 685 7108 
533 22 28 19 36 54 32 19519 667 710 658 691 700 685 7263 
534 42 30 18 5 49 29 19635 677 722 669 704 708 696 7317 
535 41 42 45 20 19 33 19835 681 735 665 716 718 703 7402 
536 20 23 14 0 20 15 19869 679 727 677 720 719 704 7500 
537 24 32 45 57 20 36 19895 685 728 688 716 712 706 7536 
538 23 30 50 44 17 33 20020 678 726 664 716 719 701 7740 
539 8 25 13 39 37 24 20126 707 755 707 753 754 735 7690 
540 63 48 28 0 59 40 20181 688 737 687 730 731 715 7797 
541 43 44 32 0 73 38 20304 705 764 697 755 763 737 8029 
542 11 43 42 55 21 34 20374 723 765 702 751 750 738 8012 
543 29 41 33 64 40 41 20419 717 767 711 737 762 739 8149 
544 45 25 21 39 33 33 20473 727 779 717 776 760 752 8340 
545 7 18 11 26 39 20 20680 721 766 709 755 763 743 8372 
546 8 29 11 35 54 27 20739 735 774 715 782 772 756 8533 
547 38 24 43 22 34 32 20801 734 788 725 775 789 762 8633 
548 33 28 0 36 12 22 20878 735 795 731 774 778 762 8830 
549 44 41 1 38 36 32 20950 748 806 754 794 799 780 8801 
550 25 38 22 56 49 38 20982 765 799 756 791 810 784 9075 
551 45 27 68 59 57 51 21054 783 840 755 817 824 804 9159 
552 54 34 11 36 58 39 21089 756 836 756 807 808 793 9166 
553 31 24 0 36 14 21 21071 779 821 768 818 816 801 9408 
554 47 34 13 53 26 35 20978 767 834 770 810 821 800 9327 
555 36 29 28 0 45 28 20966 777 848 775 831 833 813 9539 
556 70 18 32 56 16 38 20932 794 851 777 833 843 820 9530 
557 16 36 35 6 54 29 20903 795 866 807 848 851 834 9687 
558 34 31 62 32 38 39 20728 803 867 799 850 852 834 9788 
559 25 31 27 37 20 28 20638 810 873 793 857 860 838 9702 
560 16 30 31 41 19 27 20508 791 878 799 858 860 837 9825 
561 44 28 71 66 32 48 20425 827 878 810 865 856 847 9913 
562 20 41 39 34 42 35 20250 819 878 806 861 867 846 9878 
563 100 73 51 58 84 73 20167 854 907 845 886 916 882 10000 
564 14 51 29 0 15 22 20110 829 885 815 866 883 856 10073 
565 56 28 45 12 15 31 19966 837 900 818 880 860 859 10075 
566 21 31 3 24 15 19 19801 832 890 831 878 885 863 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 93 90 96 114 121 103 19662 893 974 905 945 958 935 10289 
568 28 18 27 10 40 25 19494 834 906 816 877 884 863 10145 
569 54 33 28 79 40 47 19453 843 918 835 885 894 875 10192 
570 24 21 16 36 8 21 19272 840 908 836 883 897 873 10204 
571 20 32 5 58 43 32 19169 855 935 847 896 903 887 10252 
572 42 33 36 0 39 30 19041 844 909 845 893 892 877 10223 
573 44 25 7 13 12 20 19080 850 920 841 904 903 884 10269 
574 19 39 5 21 27 22 18872 850 911 830 903 888 876 10275 
575 22 51 42 8 1 25 18882 864 935 844 913 906 892 10319 
576 16 28 12 4 49 22 18676 859 920 849 921 916 893 10274 
577 42 32 33 54 40 40 18576 842 915 854 909 898 884 10391 
578 22 42 52 16 19 30 18383 859 936 851 896 897 888 10350 
579 40 27 25 41 32 33 18240 864 920 855 899 916 891 10350 
580 24 18 21 57 16 27 18155 865 936 851 891 891 887 10330 
581 32 26 17 28 44 29 17322 867 917 850 906 896 887 10310 
582 47 35 24 30 34 34 17800 869 925 865 905 896 892 10302 
583 34 42 40 0 0 23 17694 863 927 852 914 901 891 10320 
584 24 28 25 26 16 24 17526 851 939 841 920 912 893 10277 
585 16 19 18 53 0 21 17267 862 936 852 898 913 892 10214 
586 20 25 57 0 0 20 17077 859 926 851 921 911 893 10259 
587 22 35 30 51 25 33 16783 854 941 850 898 903 889 10219 
588 42 33 41 34 24 35 16553 859 912 861 904 910 889 10211 
589 6 29 44 0 20 20 16216 858 938 839 906 893 887 10159 
590 16 27 0 24 24 18 15896 846 913 834 894 896 877 9937 
591 8 39 27 26 10 22 15524 851 933 846 881 895 881 9806 
592 37 26 27 0 41 26 15183 850 902 841 878 883 871 9697 
593 1 39 14 50 56 32 14869 843 905 835 886 902 874 9632 
594 47 18 64 24 60 43 14472 841 892 838 874 880 865 9554 
595 45 47 36 55 55 48 13906 838 907 849 878 889 872 9337 
596 45 30 28 40 9 30 13453 826 897 825 879 871 859 9228 
597 16 33 50 38 20 31 13045 810 892 807 856 846 842 9052 
598 11 32 0 7 47 19 12536 811 875 805 842 855 838 8822 
599 18 23 60 14 26 28 11990 798 861 791 843 834 826 8495 
600 54 13 2 57 31 31 11448 786 848 770 824 808 807 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-18  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 650 ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 28 16 22 28 20 23 4306 412 392 382 387 377 390 1983 
446 37 13 15 25 31 24 4698 415 402 385 384 392 395 2212 
447 4 19 15 32 23 18 5076 423 414 408 413 410 413 2391 
448 42 31 29 25 31 31 5490 434 423 410 411 409 417 2507 
449 40 14 26 28 16 25 5996 458 441 435 448 434 443 2614 
450 35 27 42 25 38 33 6318 462 447 434 442 451 447 2840 
451 31 44 37 46 32 38 6648 486 462 444 455 453 460 3006 
452 20 33 40 20 21 27 7007 481 466 447 452 442 458 3138 
453 40 23 20 27 36 29 7179 493 467 461 454 451 465 3133 
454 31 30 25 33 22 28 7499 491 472 442 464 451 464 3262 
455 13 29 31 27 26 25 7485 500 468 460 464 469 472 3234 
456 30 23 25 25 24 25 7479 507 479 471 477 459 479 3306 
457 7 21 18 20 22 17 7491 508 493 473 478 470 484 3287 
458 18 19 42 17 23 24 7480 510 490 472 470 475 483 3301 
459 28 29 24 24 18 25 7357 516 490 472 474 470 484 3174 
460 22 31 38 35 30 31 7236 526 498 473 482 471 490 3206 
461 19 31 21 31 31 27 7018 523 483 484 476 477 489 3124 
463 64 46 35 46 51 48 6756 532 491 500 483 483 498 2965 
464 29 32 28 22 21 26 6522 499 482 470 471 457 476 2894 
465 41 15 16 22 34 26 6396 506 487 459 472 464 477 2865 
466 17 19 22 22 24 21 6352 500 481 461 474 446 473 2754 
467 49 43 32 43 38 41 6241 512 493 471 454 475 481 2793 
468 43 22 37 30 28 32 6212 499 472 444 460 447 464 2742 
469 38 16 32 19 24 26 6161 490 477 462 466 455 470 2715 
470 52 21 8 15 30 25 6149 499 465 462 463 459 470 2682 
471 40 31 21 25 32 30 6152 485 470 456 458 468 467 2666 
472 24 42 47 41 51 41 6149 502 477 470 456 482 477 2724 
473 37 23 18 15 27 24 6141 477 458 457 464 449 461 2616 
474 12 24 25 19 21 20 6196 478 457 460 455 466 463 2671 
475 12 24 50 28 29 29 6239 493 475 470 462 453 471 2697 
476 12 35 32 26 18 24 6262 486 461 454 462 453 463 2700 
477 49 30 37 30 24 34 6347 478 461 453 464 464 464 2673 
478 12 24 18 23 23 20 6430 486 471 449 462 448 463 2749 
479 3 28 21 22 17 18 6427 498 471 453 472 454 469 2729 
480 26 25 41 28 18 28 6538 488 464 443 457 457 462 2764 
481 22 22 18 36 26 25 6640 483 461 467 463 452 465 2804 
482 29 22 21 24 24 24 6752 495 471 453 458 459 467 2838 
483 29 24 33 28 25 28 6901 487 478 457 458 453 467 2845 
484 48 21 24 21 30 29 7116 497 475 469 470 455 473 2910 
485 29 32 33 25 25 29 7213 494 474 461 465 448 469 2911 
486 28 32 52 24 42 36 7445 502 494 456 473 467 478 2998 
487 13 29 29 25 26 24 7593 502 483 449 463 461 472 3122 
488 30 23 15 31 15 23 7777 511 488 465 476 459 480 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 41 21 31 19 30 28 7980 492 481 457 478 470 476 3169 
490 33 29 21 30 31 29 8207 510 484 472 478 477 484 3241 
491 16 21 25 25 28 23 8406 506 497 465 480 476 485 3357 
492 26 45 46 46 38 40 8713 534 511 495 490 490 504 3506 
493 23 39 20 32 18 26 8952 511 496 467 487 488 490 3565 
494 15 17 22 19 21 19 9199 519 502 476 489 482 494 3580 
495 17 22 21 19 18 19 9457 521 504 463 486 487 492 3670 
496 10 23 31 33 30 25 9722 535 499 489 488 469 496 3795 
497 5 27 16 22 12 16 10010 531 506 482 511 492 504 3867 
498 33 39 18 28 34 30 10421 547 522 487 508 486 510 3978 
499 38 19 27 26 22 26 10648 547 516 493 495 500 510 4159 
500 35 30 20 12 22 24 11004 563 504 503 493 496 512 4233 
501 55 24 22 38 33 34 11299 554 511 514 507 507 519 4316 
502 43 23 26 20 24 27 11628 555 526 510 521 515 525 4427 
503 29 26 22 28 32 27 11993 563 537 516 530 511 531 4637 
504 24 46 41 36 50 39 12349 581 565 540 537 545 553 4716 
505 33 25 24 23 19 25 12744 582 546 525 530 528 542 4768 
506 20 28 26 31 31 27 13151 592 558 535 539 526 550 4972 
507 11 25 26 23 22 21 13452 578 562 533 538 526 548 4987 
508 16 29 21 21 20 21 13890 588 575 550 555 539 561 5232 
509 26 16 24 24 22 22 14191 607 574 554 550 541 565 5308 
510 31 23 25 28 16 25 14607 613 576 538 562 554 568 5442 
511 18 25 14 19 27 20 14935 604 583 550 572 545 571 5495 
512 37 38 16 37 21 30 15340 628 593 552 566 552 578 5664 
513 15 20 19 26 20 20 15658 627 580 564 570 567 582 5739 
514 57 65 62 61 70 63 16025 666 624 598 615 608 622 5938 
515 41 41 50 32 37 40 16289 647 618 590 592 600 610 6003 
516 49 18 41 35 36 36 16632 643 615 587 596 590 606 6111 
517 48 23 27 24 39 32 16847 647 613 572 593 591 603 6193 
518 58 61 64 50 56 58 17214 687 647 602 631 625 638 6293 
519 39 22 31 22 31 29 17417 655 624 582 607 601 614 6380 
520 48 34 37 49 45 42 17683 681 622 603 641 607 631 6397 
521 40 38 34 37 30 36 17903 697 646 609 632 621 641 6437 
522 26 18 21 26 25 23 18080 675 632 598 616 614 627 6613 
523 25 55 36 44 34 39 18341 706 645 620 642 611 645 6656 
524 2 29 23 25 27 21 18484 686 647 598 624 608 632 6674 
525 21 17 31 34 27 26 18643 691 643 594 617 614 632 6837 
526 13 27 24 26 22 22 18729 687 638 611 629 609 635 6803 
527 26 36 37 36 53 37 18953 705 656 633 647 627 654 6896 
528 35 28 26 33 31 30 19074 686 650 613 626 621 639 6902 
529 15 27 26 29 27 25 19151 696 658 613 636 631 647 7022 
530 7 19 26 30 24 21 19316 708 670 623 654 629 657 7036 
531 18 24 23 26 40 26 19432 700 664 617 646 640 653 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-18  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 25 23 18 21 27 23 19464 707 667 623 646 629 654 7108 
533 12 28 20 37 32 26 19519 721 680 626 648 635 662 7263 
534 43 29 25 37 25 32 19635 730 686 640 656 634 669 7317 
535 54 23 27 26 34 33 19835 728 685 632 674 655 675 7402 
536 12 20 24 31 25 22 19869 732 693 644 680 642 678 7500 
537 12 24 29 34 22 24 19895 732 693 637 659 660 676 7536 
538 25 32 23 25 25 26 20020 730 685 634 679 659 677 7740 
539 22 24 17 20 25 22 20126 755 713 665 697 693 704 7690 
540 8 29 30 36 30 27 20181 752 702 653 671 663 688 7797 
541 48 46 29 35 48 41 20304 766 724 654 685 685 703 8029 
542 22 29 30 24 23 26 20374 767 711 649 700 687 703 8012 
543 7 26 41 30 33 27 20419 773 735 677 717 691 719 8149 
544 17 35 24 26 20 24 20473 771 731 685 702 700 718 8340 
545 32 33 23 28 35 30 20680 778 732 680 702 688 716 8372 
546 29 41 40 30 21 32 20739 786 741 690 720 689 725 8533 
547 13 41 13 22 30 24 20801 799 749 677 721 719 733 8633 
548 34 22 23 19 20 24 20878 799 749 689 718 705 732 8830 
549 17 29 34 45 32 31 20950 817 761 709 733 737 751 8801 
550 35 22 13 17 32 23 20982 828 768 704 750 724 755 9075 
551 26 27 30 35 37 31 21054 852 782 726 762 735 771 9159 
552 24 38 39 21 28 30 21089 844 781 716 761 737 768 9166 
553 19 24 19 27 19 22 21071 851 784 711 744 750 768 9408 
554 34 26 22 26 19 25 20978 855 789 714 755 745 772 9327 
555 40 26 24 30 24 29 20966 848 798 716 765 753 776 9539 
556 25 26 33 32 22 28 20932 856 799 742 756 753 781 9530 
557 21 27 24 32 31 27 20903 874 815 739 767 757 790 9687 
558 13 23 38 25 25 25 20728 883 822 747 786 770 802 9788 
559 12 31 29 19 30 24 20638 883 810 736 785 768 797 9702 
560 0 32 25 20 17 19 20508 876 818 752 784 780 802 9825 
561 17 30 25 30 46 30 20425 891 835 752 801 780 812 9913 
562 4 29 20 19 41 23 20250 889 822 761 787 783 809 9878 
563 46 71 71 67 57 62 20167 937 881 785 842 796 848 10000 
564 46 44 18 35 32 35 20110 920 849 759 803 800 826 10073 
565 43 38 19 24 30 31 19966 897 829 766 803 789 817 10075 
566 34 28 33 14 26 27 19801 912 839 770 813 776 822 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 103 103 106 76 95 96 19662 977 905 837 857 840 883 10289 
568 15 12 20 32 27 21 19494 918 843 765 803 785 823 10145 
569 34 21 34 31 34 31 19453 927 860 784 812 803 837 10192 
570 15 24 29 26 24 24 19272 932 847 769 819 793 832 10204 
571 32 47 32 41 39 38 19169 926 873 795 825 805 845 10252 
572 8 30 41 34 28 28 19041 917 860 772 815 813 835 10223 
573 16 21 24 21 22 21 19080 921 864 784 814 808 838 10269 
574 20 25 18 18 26 21 18872 930 859 784 821 811 841 10275 
575 38 43 39 46 41 42 18882 964 876 803 821 815 856 10319 
576 19 11 31 24 23 22 18676 943 876 803 836 796 851 10274 
577 29 21 12 26 29 23 18576 947 867 788 833 810 849 10391 
578 44 28 26 34 29 32 18383 948 877 778 828 811 849 10350 
579 16 32 34 38 30 30 18240 937 875 799 836 817 853 10350 
580 12 13 32 23 25 21 18155 948 878 789 831 810 851 10330 
581 2 22 24 25 24 19 17322 952 888 788 838 804 854 10310 
582 30 20 23 25 28 25 17800 938 879 790 847 823 855 10302 
583 21 17 15 23 22 19 17694 955 877 800 835 794 852 10320 
584 21 20 29 17 26 23 17526 959 879 805 838 812 859 10277 
585 12 20 16 31 19 20 17267 949 873 799 818 815 851 10214 
586 16 22 35 27 31 26 17077 956 887 799 839 814 859 10259 
587 27 28 21 29 23 25 16783 952 888 785 838 827 858 10219 
588 16 22 33 22 28 24 16553 938 871 777 830 811 846 10211 
589 27 28 38 30 29 30 16216 935 871 775 819 812 842 10159 
590 52 36 19 21 28 31 15896 947 875 772 821 808 845 9937 
591 19 27 19 30 21 23 15524 943 854 787 817 792 838 9806 
592 24 8 18 29 25 21 15183 932 867 761 813 807 836 9697 
593 27 23 19 32 30 26 14869 933 854 780 818 795 836 9632 
594 44 19 18 15 26 24 14472 909 854 780 811 785 828 9554 
595 4 27 34 32 34 26 13906 937 848 791 807 791 835 9337 
596 37 30 33 35 37 34 13453 903 843 766 798 785 819 9228 
597 35 25 26 23 21 26 13045 899 827 758 788 768 808 9052 
598 25 24 29 27 30 27 12536 879 825 753 778 756 798 8822 
599 15 28 37 23 32 27 11990 871 813 724 774 760 789 8495 
600 25 33 26 17 34 27 11448 859 799 718 754 741 774 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-19  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 25 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 66 106 58 57 58 69 4306 631 639 641 658 676 649 1983 
446 85 118 70 64 66 80 4698 660 673 666 687 698 677 2212 
447 84 119 74 65 68 82 5076 692 711 696 712 727 708 2391 
448 98 129 82 67 65 88 5490 734 731 720 757 770 742 2507 
449 94 147 99 82 73 99 5996 785 779 769 790 803 785 2614 
450 121 157 87 78 105 110 6318 808 802 779 824 833 809 2840 
451 127 168 118 101 101 123 6648 834 839 826 852 872 845 3006 
452 103 176 103 91 83 111 7007 865 852 856 881 911 873 3138 
453 123 183 117 103 123 130 7179 894 895 882 919 909 900 3133 
454 123 205 100 97 117 129 7499 917 918 890 941 953 924 3262 
455 114 193 117 96 93 122 7485 942 933 900 962 957 939 3234 
456 139 200 124 101 112 135 7479 960 956 945 976 979 963 3306 
457 141 209 111 98 112 134 7491 955 952 965 990 1003 973 3287 
458 126 218 128 113 115 140 7480 979 982 961 1001 1014 987 3301 
459 133 212 116 98 121 136 7357 992 969 969 1007 1022 992 3174 
460 134 208 125 128 126 144 7236 981 987 986 1006 1023 997 3206 
461 156 209 116 122 136 148 7018 979 980 968 1015 1018 992 3124 
463 173 253 138 126 136 165 6756 981 973 975 1008 1012 990 2965 
464 140 216 122 108 110 139 6522 934 933 936 972 972 949 2894 
465 140 220 123 109 115 141 6396 935 930 933 961 966 945 2865 
466 141 215 120 121 111 142 6352 939 925 928 962 961 943 2754 
467 151 221 145 122 121 152 6241 923 926 917 950 949 933 2793 
468 130 211 107 99 105 131 6212 906 913 883 950 930 916 2742 
469 139 204 116 119 125 141 6161 900 911 898 928 913 910 2715 
470 142 194 122 116 125 140 6149 898 902 884 931 909 905 2682 
471 132 211 123 112 124 141 6152 885 894 887 931 925 904 2666 
472 142 221 116 125 120 144 6149 908 891 892 921 925 907 2724 
473 122 219 108 111 105 133 6141 887 890 885 923 915 900 2616 
474 142 207 122 105 106 136 6196 888 889 880 917 916 898 2671 
475 142 213 128 122 105 142 6239 903 898 886 933 922 908 2697 
476 146 194 130 119 105 139 6262 887 897 877 906 933 900 2700 
477 150 210 127 114 119 144 6347 900 904 901 920 940 913 2673 
478 134 207 118 123 110 138 6430 892 911 906 929 932 914 2749 
479 146 211 122 111 116 141 6427 913 908 909 926 927 916 2729 
480 153 235 131 121 124 153 6538 901 908 897 935 947 918 2764 
481 154 216 138 117 110 147 6640 912 913 896 936 939 919 2804 
482 148 236 121 118 122 149 6752 906 918 905 941 952 924 2838 
483 151 226 146 116 129 153 6901 906 910 915 939 946 923 2845 
484 145 230 128 134 122 151 7116 923 897 914 946 951 926 2910 
485 164 240 143 130 126 160 7213 924 922 916 943 964 934 2911 
486 173 236 151 143 135 168 7445 935 940 922 965 986 950 2998 
487 161 245 135 146 125 162 7593 936 931 935 966 973 948 3122 
488 160 239 133 147 131 162 7777 941 948 939 955 976 952 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 153 234 140 130 130 157 7980 954 949 937 976 990 961 3169 
490 167 258 158 142 154 176 8207 973 946 959 993 1020 978 3241 
491 181 252 141 143 142 172 8406 974 968 952 999 1016 982 3357 
492 203 287 171 161 173 199 8713 997 998 981 1024 1034 1007 3506 
493 167 272 161 157 146 181 8952 997 998 1005 1030 1027 1011 3565 
494 189 271 147 149 155 182 9199 1015 1012 984 1040 1048 1020 3580 
495 178 279 156 157 137 181 9457 1019 1030 1016 1046 1070 1036 3670 
496 190 274 160 169 159 190 9722 1033 1040 1015 1068 1073 1046 3795 
497 196 293 175 162 168 199 10010 1050 1050 1054 1085 1086 1065 3867 
498 206 303 184 179 192 213 10421 1069 1071 1070 1096 1119 1085 3978 
499 197 306 177 178 170 206 10648 1079 1081 1065 1115 1137 1095 4159 
500 206 329 194 186 175 218 11004 1102 1099 1110 1143 1136 1118 4233 
501 216 305 193 181 195 218 11299 1126 1125 1116 1163 1161 1138 4316 
502 225 349 199 201 186 232 11628 1134 1140 1149 1166 1191 1156 4427 
503 238 351 205 212 209 243 11993 1160 1153 1163 1200 1207 1176 4637 
504 256 364 248 227 223 264 12349 1199 1194 1171 1221 1257 1208 4716 
505 242 358 200 212 201 243 12744 1214 1203 1193 1226 1268 1221 4768 
506 253 378 230 212 223 259 13151 1214 1225 1223 1258 1283 1240 4972 
507 245 384 219 210 216 255 13452 1246 1247 1232 1257 1293 1255 4987 
508 255 400 238 237 232 272 13890 1282 1263 1258 1303 1335 1288 5232 
509 267 405 236 237 228 275 14191 1290 1274 1284 1314 1354 1303 5308 
510 268 420 254 235 248 285 14607 1320 1302 1312 1345 1364 1328 5442 
511 272 426 244 233 253 286 14935 1324 1322 1332 1361 1393 1347 5495 
512 304 437 263 256 260 304 15340 1346 1346 1341 1394 1407 1367 5664 
513 304 442 274 260 253 307 15658 1363 1371 1340 1407 1431 1382 5739 
514 349 492 308 326 313 357 16025 1419 1421 1411 1467 1478 1439 5938 
515 342 485 295 295 283 340 16289 1421 1412 1414 1466 1483 1439 6003 
516 328 481 276 294 297 335 16632 1424 1424 1432 1469 1496 1449 6111 
517 318 489 287 291 293 335 16847 1454 1443 1457 1477 1513 1469 6193 
518 367 529 335 317 328 375 17214 1500 1482 1475 1526 1535 1504 6293 
519 323 520 305 293 301 348 17417 1479 1478 1465 1526 1561 1502 6380 
520 338 532 326 315 311 365 17683 1501 1503 1491 1553 1589 1527 6397 
521 349 535 343 317 326 374 17903 1522 1528 1489 1567 1581 1537 6437 
522 335 508 316 298 305 352 18080 1528 1506 1503 1553 1590 1536 6613 
523 378 538 334 336 331 383 18341 1561 1550 1521 1591 1627 1570 6656 
524 357 532 321 324 312 369 18484 1531 1544 1523 1581 1594 1555 6674 
525 372 543 333 326 323 379 18643 1565 1568 1526 1613 1634 1581 6837 
526 347 541 326 313 318 369 18729 1557 1549 1541 1611 1635 1579 6803 
527 364 571 334 349 335 390 18953 1587 1575 1563 1642 1667 1607 6896 
528 362 554 328 336 335 383 19074 1591 1608 1576 1640 1671 1617 6902 
529 384 563 337 331 340 391 19151 1595 1598 1587 1643 1677 1620 7022 
530 387 565 348 339 338 395 19316 1618 1622 1574 1651 1670 1627 7036 
531 378 567 330 342 341 391 19432 1618 1612 1579 1671 1700 1636 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-19  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 363 565 343 328 343 388 19464 1637 1618 1606 1671 1712 1649 7108 
533 354 585 354 338 335 393 19519 1649 1635 1630 1685 1710 1662 7263 
534 394 585 349 360 341 406 19635 1662 1670 1652 1719 1730 1687 7317 
535 395 591 365 354 365 414 19835 1681 1680 1654 1739 1737 1698 7402 
536 395 588 355 348 346 406 19869 1695 1677 1671 1734 1763 1708 7500 
537 400 588 344 354 370 411 19895 1709 1707 1689 1759 1766 1726 7536 
538 404 596 351 355 347 410 20020 1726 1726 1687 1775 1806 1744 7740 
539 392 597 366 361 349 413 20126 1747 1752 1740 1819 1856 1783 7690 
540 418 620 367 360 351 423 20181 1752 1749 1738 1792 1842 1775 7797 
541 392 616 374 358 384 425 20304 1792 1792 1765 1824 1867 1808 8029 
542 404 636 362 362 363 425 20374 1798 1802 1790 1847 1878 1823 8012 
543 414 620 372 354 386 429 20419 1818 1802 1804 1860 1894 1835 8149 
544 418 639 376 364 385 436 20473 1856 1840 1820 1902 1926 1869 8340 
545 408 636 361 376 361 428 20680 1871 1845 1841 1898 1951 1881 8372 
546 419 641 389 373 370 438 20739 1883 1892 1865 1941 1969 1910 8533 
547 425 643 375 375 387 441 20801 1899 1898 1880 1960 1985 1924 8633 
548 428 650 372 375 370 439 20878 1920 1916 1905 1975 2019 1947 8830 
549 431 658 381 386 397 450 20950 1955 1955 1918 2004 2051 1977 8801 
550 432 666 378 381 394 450 20982 1966 1954 1955 2017 2070 1993 9075 
551 424 664 382 396 398 453 21054 2014 2010 1987 2055 2104 2034 9159 
552 411 670 379 382 401 449 21089 2020 2021 1986 2075 2132 2047 9166 
553 420 652 379 392 390 446 21071 2020 2043 2014 2095 2121 2059 9408 
554 425 673 381 405 387 454 20978 2057 2046 2053 2101 2126 2077 9327 
555 406 673 391 383 383 447 20966 2061 2070 2044 2131 2176 2096 9539 
556 447 679 377 386 386 455 20932 2091 2085 2053 2145 2194 2114 9530 
557 429 673 391 394 398 457 20903 2102 2086 2096 2176 2204 2133 9687 
558 428 670 375 393 401 453 20728 2119 2119 2074 2188 2211 2142 9788 
559 429 656 373 386 381 445 20638 2123 2117 2120 2206 2214 2156 9702 
560 422 660 386 378 402 450 20508 2134 2128 2088 2207 2237 2159 9825 
561 450 680 396 388 387 460 20425 2153 2160 2140 2238 2269 2192 9913 
562 441 663 385 387 381 452 20250 2176 2143 2148 2232 2277 2195 9878 
563 455 711 421 416 432 487 20167 2210 2219 2194 2275 2330 2245 10000 
564 431 669 389 391 404 457 20110 2186 2195 2159 2258 2288 2217 10073 
565 426 658 392 381 382 448 19966 2201 2172 2167 2247 2313 2220 10075 
566 410 661 377 373 393 443 19801 2205 2204 2184 2255 2298 2229 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 516 720 433 435 450 511 19662 2270 2254 2219 2330 2359 2286 10289 
568 409 649 379 382 393 442 19494 2228 2184 2192 2291 2324 2244 10145 
569 426 675 377 388 394 452 19453 2215 2228 2191 2301 2341 2255 10192 
570 426 637 368 368 387 437 19272 2222 2196 2201 2282 2338 2248 10204 
571 427 664 381 398 406 455 19169 2253 2254 2218 2340 2352 2283 10252 
572 422 660 366 367 373 438 19041 2258 2228 2212 2311 2352 2272 10223 
573 409 645 368 370 370 432 19080 2267 2244 2233 2316 2374 2287 10269 
574 410 638 375 370 365 431 18872 2259 2226 2212 2321 2348 2273 10275 
575 410 656 389 378 383 443 18882 2270 2254 2239 2354 2386 2301 10319 
576 412 644 371 369 371 433 18676 2286 2255 2229 2345 2412 2306 10274 
577 411 644 364 366 355 428 18576 2274 2251 2242 2329 2397 2299 10391 
578 429 637 350 367 366 430 18383 2283 2262 2241 2344 2384 2303 10350 
579 419 653 350 372 375 434 18240 2287 2252 2252 2348 2389 2306 10350 
580 415 632 367 348 355 423 18155 2286 2262 2253 2319 2398 2304 10330 
581 384 609 344 341 330 402 17322 2256 2230 2213 2329 2353 2276 10310 
582 394 618 364 365 373 423 17800 2273 2263 2261 2346 2384 2305 10302 
583 398 639 343 357 353 418 17694 2274 2241 2234 2344 2373 2293 10320 
584 387 627 356 355 344 414 17526 2282 2253 2224 2335 2371 2293 10277 
585 396 612 341 345 361 411 17267 2259 2250 2224 2344 2378 2291 10214 
586 378 610 341 341 362 406 17077 2247 2257 2215 2319 2378 2283 10259 
587 392 598 342 324 365 404 16783 2242 2223 2227 2300 2383 2275 10219 
588 381 579 351 342 319 394 16553 2242 2241 2226 2313 2337 2272 10211 
589 384 596 313 329 326 390 16216 2226 2213 2199 2304 2334 2255 10159 
590 359 580 322 327 341 386 15896 2212 2197 2191 2267 2344 2242 9937 
591 354 564 320 300 319 371 15524 2204 2182 2164 2256 2306 2223 9806 
592 347 555 320 325 329 375 15183 2184 2151 2150 2226 2274 2197 9697 
593 354 544 299 302 322 364 14869 2162 2140 2133 2214 2273 2184 9632 
594 336 538 287 305 317 356 14472 2131 2115 2092 2207 2241 2157 9554 
595 330 526 299 286 311 350 13906 2097 2096 2063 2179 2229 2133 9337 
596 343 524 280 288 292 345 13453 2080 2052 2030 2138 2163 2093 9228 
597 322 494 272 263 287 327 13045 2036 2005 2012 2098 2151 2060 9052 
598 303 463 273 244 275 312 12536 2004 2008 1974 2054 2068 2022 8822 
599 294 458 252 252 251 301 11990 1974 1952 1920 2013 2051 1982 8495 
600 266 445 231 235 233 282 11448 1928 1908 1894 1987 2044 1952 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-20  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 28 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 108 154 120 89 82 111 4306 615 618 643 644 677 640 1983 
446 104 128 103 90 74 100 4698 653 652 671 673 707 671 2212 
447 156 132 106 75 82 110 5076 667 686 706 708 731 700 2391 
448 124 152 128 75 76 111 5490 700 718 739 735 757 730 2507 
449 148 131 116 103 68 113 5996 750 762 793 774 819 780 2614 
450 160 145 126 104 88 125 6318 758 784 809 794 850 799 2840 
451 133 161 129 141 94 131 6648 787 831 833 846 877 835 3006 
452 142 143 134 119 86 125 7007 821 849 844 858 899 854 3138 
453 141 141 125 104 96 121 7179 848 881 872 890 948 888 3133 
454 145 139 135 101 79 120 7499 869 897 908 913 962 910 3262 
455 120 136 127 92 66 108 7485 879 897 917 928 978 920 3234 
456 137 140 119 98 75 114 7479 885 931 912 949 981 931 3306 
457 127 147 122 99 74 114 7491 887 933 932 962 1018 946 3287 
458 127 162 122 118 97 125 7480 926 944 979 993 1030 974 3301 
459 133 140 120 91 91 115 7357 913 950 964 980 1031 967 3174 
460 146 142 105 106 82 116 7236 920 953 981 984 1027 973 3206 
461 147 140 115 121 90 123 7018 909 941 960 994 1033 967 3124 
463 158 155 145 128 110 139 6756 919 942 965 969 1038 967 2965 
464 114 136 117 86 74 105 6522 882 911 942 951 1011 939 2894 
465 127 147 127 112 98 122 6396 888 912 925 931 985 928 2865 
466 129 128 117 122 75 114 6352 874 887 928 914 981 917 2754 
467 140 155 128 93 104 124 6241 873 906 927 928 970 921 2793 
468 136 143 121 124 88 122 6212 856 897 900 906 953 903 2742 
469 128 144 123 98 73 113 6161 849 880 906 902 935 894 2715 
470 140 140 121 108 92 120 6149 858 870 896 895 937 891 2682 
471 153 131 144 102 91 124 6152 851 854 899 917 949 894 2666 
472 126 149 125 118 91 122 6149 848 878 886 914 938 893 2724 
473 126 140 110 77 86 108 6141 844 861 880 905 929 884 2616 
474 145 150 120 92 76 116 6196 840 862 893 877 946 883 2671 
475 146 143 119 123 94 125 6239 854 864 891 891 946 889 2697 
476 119 150 124 73 74 108 6262 835 875 903 897 940 890 2700 
477 138 135 113 115 88 118 6347 853 891 892 911 945 898 2673 
478 148 115 124 104 82 114 6430 848 882 880 899 942 890 2749 
479 121 139 99 81 70 102 6427 849 885 888 891 942 891 2729 
480 132 135 124 93 81 113 6538 858 874 914 900 954 900 2764 
481 139 148 122 93 78 116 6640 854 871 904 913 952 899 2804 
482 121 142 113 93 82 110 6752 849 890 909 914 962 905 2838 
483 129 150 111 115 81 117 6901 860 896 888 909 970 905 2845 
484 127 122 113 122 68 110 7116 869 897 914 919 953 910 2910 
485 118 133 136 97 111 119 7213 854 902 908 925 968 912 2911 
486 135 146 122 119 94 123 7445 874 916 939 938 982 930 2998 
487 137 129 134 116 87 121 7593 872 912 941 942 983 930 3122 
488 126 127 118 109 84 113 7777 881 915 930 941 988 931 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 123 138 124 100 98 117 7980 897 927 935 943 983 937 3169 
490 141 149 137 119 101 130 8207 901 932 970 962 1019 957 3241 
491 139 154 128 84 91 119 8406 903 938 969 976 1031 963 3357 
492 162 160 143 105 101 134 8713 931 977 989 1003 1050 990 3506 
493 136 157 135 116 83 125 8952 925 967 981 996 1049 984 3565 
494 135 155 132 102 90 123 9199 933 985 1005 1009 1053 997 3580 
495 155 157 121 104 89 125 9457 954 983 1025 1015 1079 1011 3670 
496 109 145 148 119 83 121 9722 977 1005 1024 1047 1098 1030 3795 
497 134 146 129 130 82 124 10010 986 1023 1036 1044 1105 1039 3867 
498 144 164 126 105 93 126 10421 1008 1020 1060 1070 1118 1055 3978 
499 131 159 129 99 99 123 10648 1016 1050 1072 1088 1134 1072 4159 
500 150 154 136 121 85 129 11004 1010 1083 1099 1087 1169 1089 4233 
501 115 155 131 125 95 124 11299 1036 1081 1107 1128 1182 1107 4316 
502 165 150 123 93 83 123 11628 1073 1107 1130 1133 1209 1130 4427 
503 158 155 134 126 95 134 11993 1078 1148 1163 1157 1216 1152 4637 
504 153 163 146 129 114 141 12349 1095 1166 1185 1209 1253 1182 4716 
505 139 147 138 105 89 124 12744 1095 1167 1186 1184 1271 1180 4768 
506 140 157 141 118 98 131 13151 1148 1186 1207 1205 1286 1206 4972 
507 139 156 114 120 95 125 13452 1145 1207 1244 1231 1297 1225 4987 
508 162 156 128 123 94 133 13890 1155 1220 1255 1242 1336 1242 5232 
509 145 157 145 100 102 130 14191 1214 1247 1277 1278 1351 1273 5308 
510 125 167 136 104 93 125 14607 1211 1272 1282 1290 1388 1289 5442 
511 160 172 132 131 88 137 14935 1235 1287 1317 1319 1394 1310 5495 
512 172 167 151 177 112 156 15340 1248 1294 1326 1334 1443 1329 5664 
513 139 155 144 146 95 136 15658 1256 1320 1357 1353 1458 1349 5739 
514 174 201 181 151 147 171 16025 1318 1357 1393 1409 1496 1395 5938 
515 136 191 167 169 107 154 16289 1326 1387 1421 1418 1505 1411 6003 
516 141 176 154 154 117 148 16632 1320 1385 1400 1439 1526 1414 6111 
517 181 167 153 132 111 149 16847 1334 1410 1440 1433 1530 1429 6193 
518 197 209 182 162 134 177 17214 1379 1438 1473 1464 1560 1463 6293 
519 154 177 158 127 108 145 17417 1368 1435 1456 1472 1560 1458 6380 
520 169 192 168 145 128 160 17683 1382 1459 1481 1496 1573 1478 6397 
521 132 190 170 156 115 153 17903 1412 1461 1490 1512 1611 1497 6437 
522 130 174 135 118 109 133 18080 1404 1460 1506 1498 1601 1494 6613 
523 165 185 155 150 121 155 18341 1421 1484 1530 1531 1634 1520 6656 
524 147 178 148 155 111 148 18484 1429 1479 1532 1526 1642 1522 6674 
525 158 189 173 125 104 150 18643 1426 1505 1531 1546 1643 1530 6837 
526 138 181 145 142 119 145 18729 1428 1520 1535 1551 1644 1536 6803 
527 150 173 168 136 139 153 18953 1467 1526 1552 1558 1666 1554 6896 
528 149 192 162 132 108 149 19074 1465 1518 1560 1565 1671 1556 6902 
529 195 175 160 145 116 158 19151 1478 1515 1566 1587 1697 1569 7022 
530 174 181 169 122 126 154 19316 1477 1543 1580 1588 1691 1576 7036 
531 158 190 161 156 113 155 19432 1483 1565 1585 1596 1700 1586 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-20  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 152 186 135 121 103 139 19464 1511 1569 1600 1622 1728 1606 7108 
533 156 176 160 160 123 155 19519 1513 1585 1611 1631 1735 1615 7263 
534 184 185 175 171 125 168 19635 1539 1598 1629 1658 1739 1633 7317 
535 169 186 166 151 140 162 19835 1550 1623 1636 1654 1770 1647 7402 
536 175 195 162 152 122 161 19869 1566 1610 1658 1661 1782 1655 7500 
537 160 189 154 145 118 153 19895 1574 1640 1662 1700 1797 1675 7536 
538 139 186 179 141 124 153 20020 1560 1639 1678 1707 1812 1679 7740 
539 156 182 161 144 130 155 20126 1616 1678 1731 1750 1848 1725 7690 
540 144 185 167 171 124 158 20181 1588 1691 1740 1726 1856 1720 7797 
541 200 202 180 147 134 173 20304 1633 1718 1756 1768 1876 1750 8029 
542 163 168 154 146 115 149 20374 1644 1711 1751 1773 1890 1754 8012 
543 170 187 163 159 134 163 20419 1677 1732 1776 1796 1936 1783 8149 
544 178 186 170 152 130 163 20473 1680 1760 1809 1823 1949 1804 8340 
545 164 198 173 148 121 161 20680 1683 1781 1807 1834 1964 1814 8372 
546 156 199 158 159 118 158 20739 1717 1806 1842 1852 2002 1844 8533 
547 167 180 166 158 121 158 20801 1742 1794 1867 1887 2023 1863 8633 
548 170 194 156 146 125 158 20878 1759 1845 1883 1890 2052 1886 8830 
549 184 177 164 160 129 163 20950 1787 1872 1909 1929 2047 1909 8801 
550 159 185 168 161 125 159 20982 1789 1903 1943 1953 2104 1938 9075 
551 155 178 169 170 116 157 21054 1837 1932 1956 1986 2112 1964 9159 
552 160 184 144 163 124 155 21089 1826 1920 1969 1993 2131 1968 9166 
553 175 190 171 138 110 157 21071 1853 1938 2011 1984 2154 1988 9408 
554 160 180 160 122 141 152 20978 1878 1968 2002 2009 2153 2002 9327 
555 161 187 175 156 124 160 20966 1860 1972 2034 2037 2198 2020 9539 
556 155 195 176 168 119 162 20932 1886 1974 2031 2053 2184 2026 9530 
557 163 194 168 173 136 167 20903 1913 1991 2057 2060 2222 2049 9687 
558 139 196 181 137 127 156 20728 1925 2008 2073 2070 2231 2061 9788 
559 138 188 180 150 126 156 20638 1913 2026 2083 2106 2265 2079 9702 
560 170 195 146 136 117 153 20508 1948 2045 2112 2098 2255 2091 9825 
561 167 196 174 148 130 163 20425 1958 2044 2113 2141 2265 2104 9913 
562 171 190 167 149 128 161 20250 1974 2076 2140 2121 2288 2120 9878 
563 189 235 213 194 180 202 20167 2008 2113 2170 2190 2331 2162 10000 
564 181 199 171 147 128 165 20110 1972 2094 2138 2170 2324 2140 10073 
565 172 203 185 170 132 172 19966 1978 2071 2172 2159 2336 2143 10075 
566 188 193 163 140 127 162 19801 1990 2095 2164 2179 2337 2153 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 265 257 239 274 200 247 19662 2058 2160 2218 2246 2390 2214 10289 
568 160 183 165 167 132 161 19494 2006 2098 2173 2177 2318 2154 10145 
569 170 207 195 199 134 181 19453 2039 2108 2180 2194 2354 2175 10192 
570 150 186 150 177 118 156 19272 2008 2080 2177 2176 2363 2161 10204 
571 173 199 182 156 132 168 19169 2029 2127 2212 2212 2366 2189 10252 
572 170 194 187 123 132 161 19041 2013 2117 2193 2203 2380 2181 10223 
573 155 191 177 153 139 163 19080 2023 2122 2210 2225 2368 2190 10269 
574 189 200 188 141 129 169 18872 2042 2130 2209 2197 2380 2192 10275 
575 172 212 188 191 141 181 18882 2043 2157 2233 2241 2420 2219 10319 
576 167 187 154 170 117 159 18676 2048 2164 2216 2222 2398 2210 10274 
577 146 192 165 169 129 160 18576 2062 2140 2194 2222 2381 2200 10391 
578 149 192 183 170 124 163 18383 2045 2145 2205 2240 2383 2203 10350 
579 162 203 174 159 130 166 18240 2036 2154 2213 2242 2401 2209 10350 
580 178 188 158 153 136 163 18155 2027 2131 2201 2226 2404 2198 10330 
581 175 181 165 172 125 164 17322 2043 2115 2196 2208 2380 2189 10310 
582 184 194 165 187 137 173 17800 2061 2149 2223 2230 2418 2216 10302 
583 171 190 179 170 128 167 17694 2056 2136 2212 2228 2414 2210 10320 
584 158 190 177 159 127 162 17526 2020 2121 2204 2224 2408 2195 10277 
585 166 183 164 141 126 156 17267 2046 2124 2203 2225 2402 2200 10214 
586 180 189 173 181 137 172 17077 2036 2141 2229 2228 2399 2207 10259 
587 185 205 168 178 125 172 16783 2019 2109 2211 2228 2384 2190 10219 
588 161 187 161 166 133 161 16553 2025 2112 2198 2192 2378 2181 10211 
589 156 198 169 172 113 161 16216 2010 2097 2170 2183 2357 2164 10159 
590 163 183 169 150 124 158 15896 1993 2079 2151 2166 2319 2142 9937 
591 173 182 171 155 121 161 15524 1961 2053 2135 2153 2321 2124 9806 
592 156 185 158 143 120 152 15183 1921 2043 2102 2128 2290 2097 9697 
593 161 182 163 126 119 150 14869 1929 2012 2109 2099 2278 2085 9632 
594 165 171 170 150 123 156 14472 1903 2007 2067 2082 2267 2065 9554 
595 169 189 177 143 133 162 13906 1888 1970 2053 2063 2229 2040 9337 
596 147 185 159 129 128 149 13453 1842 1945 2003 2036 2205 2006 9228 
597 141 192 141 133 102 142 13045 1813 1899 1979 1997 2151 1968 9052 
598 140 189 150 131 110 144 12536 1796 1861 1947 1962 2112 1936 8822 
599 161 165 158 155 92 146 11990 1744 1842 1895 1929 2063 1895 8495 
600 151 176 120 146 108 140 11448 1717 1795 1860 1891 2031 1859 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-21  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 30 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 2 4 0 0 0 1 4306 611 625 626 587 604 610 1983 
446 0 1 0 6 0 1 4698 640 654 642 606 635 636 2212 
447 0 0 0 1 0 0 5076 663 704 689 634 660 670 2391 
448 3 2 0 3 0 2 5490 675 769 709 656 666 695 2507 
449 3 0 4 2 0 2 5996 726 752 759 703 726 733 2614 
450 5 4 8 5 6 5 6318 758 783 768 705 734 750 2840 
451 9 4 9 8 1 6 6648 792 876 811 753 776 801 3006 
452 7 2 2 0 5 3 7007 800 841 817 766 813 807 3138 
453 5 4 4 7 3 5 7179 824 884 851 782 852 839 3133 
454 2 0 0 1 3 1 7499 858 860 867 814 821 844 3262 
455 2 0 1 2 2 1 7485 869 886 878 811 834 856 3234 
456 2 1 0 0 1 1 7479 882 924 905 826 852 878 3306 
457 3 2 0 2 0 1 7491 885 932 916 827 846 881 3287 
458 6 0 0 6 2 3 7480 892 966 922 843 898 904 3301 
459 1 0 0 0 1 1 7357 904 965 921 854 841 897 3174 
460 1 7 0 0 7 3 7236 900 931 941 865 908 909 3206 
461 4 1 0 2 0 1 7018 886 950 927 848 885 899 3124 
463 6 16 1 7 10 8 6756 890 967 925 845 880 901 2965 
464 2 4 4 2 0 2 6522 873 939 906 827 862 881 2894 
465 4 3 2 2 0 2 6396 876 892 895 817 837 863 2865 
466 0 2 0 5 3 2 6352 846 871 884 810 864 855 2754 
467 2 9 6 2 1 4 6241 852 862 883 809 832 848 2793 
468 2 2 0 0 2 1 6212 832 893 862 786 806 836 2742 
469 3 2 2 0 2 2 6161 831 919 852 800 845 849 2715 
470 4 0 3 5 1 3 6149 821 839 851 770 805 817 2682 
471 6 4 3 6 11 6 6152 832 828 856 776 809 820 2666 
472 11 18 9 7 5 10 6149 838 894 841 791 772 827 2724 
473 5 7 2 0 0 3 6141 819 858 826 775 818 819 2616 
474 4 4 0 0 3 2 6196 813 888 838 785 794 824 2671 
475 7 2 2 5 2 3 6239 837 908 855 775 774 830 2697 
476 0 1 0 2 1 1 6262 830 882 851 775 790 826 2700 
477 3 2 1 4 0 2 6347 820 855 858 772 844 830 2673 
478 1 1 0 1 2 1 6430 831 912 843 784 822 838 2749 
479 3 4 0 1 0 2 6427 825 869 844 777 778 819 2729 
480 2 0 0 3 2 1 6538 841 910 868 784 821 845 2764 
481 2 3 1 1 2 2 6640 832 854 839 789 795 822 2804 
482 1 0 4 0 6 2 6752 833 907 845 795 776 831 2838 
483 3 7 4 4 0 3 6901 831 868 846 791 839 835 2845 
484 2 0 0 1 0 1 7116 846 914 856 801 832 850 2910 
485 0 0 0 1 0 0 7213 854 899 868 794 871 857 2911 
486 3 0 5 4 2 3 7445 845 893 878 811 801 846 2998 
487 7 1 0 0 2 2 7593 843 886 862 819 787 840 3122 
488 8 2 0 2 0 2 7777 839 940 883 817 889 874 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 4 7 0 0 5 3 7980 855 909 905 802 814 857 3169 
490 10 7 3 0 3 5 8207 854 914 902 833 853 871 3241 
491 5 2 0 2 10 4 8406 876 938 907 819 871 882 3357 
492 11 9 16 11 13 12 8713 902 977 942 852 859 906 3506 
493 2 2 6 6 5 4 8952 908 965 929 861 908 914 3565 
494 9 2 4 1 1 3 9199 907 955 945 856 925 918 3580 
495 6 2 1 0 2 2 9457 910 1003 958 871 936 936 3670 
496 7 2 3 0 0 2 9722 932 985 961 891 913 936 3795 
497 6 6 0 0 0 3 10010 940 1005 977 901 937 952 3867 
498 7 0 12 4 1 5 10421 964 1014 974 912 957 964 3978 
499 6 3 4 2 1 3 10648 977 968 998 913 985 968 4159 
500 4 2 5 7 7 5 11004 986 1067 1031 948 971 1001 4233 
501 3 6 3 1 3 3 11299 1003 1071 1038 950 1002 1013 4316 
502 3 3 2 2 0 2 11628 1001 1132 1057 964 975 1026 4427 
503 9 2 2 3 5 4 11993 1034 1128 1068 967 1024 1044 4637 
504 14 6 8 15 19 12 12349 1044 1145 1095 1008 1033 1065 4716 
505 4 2 1 2 2 2 12744 1058 1173 1099 1003 1098 1086 4768 
506 17 1 4 5 1 6 13151 1069 1138 1106 1028 1063 1081 4972 
507 3 2 0 6 0 2 13452 1103 1154 1134 1054 1096 1108 4987 
508 6 1 1 2 10 4 13890 1113 1160 1169 1055 1166 1132 5232 
509 2 1 6 1 3 3 14191 1134 1190 1175 1075 1132 1141 5308 
510 0 5 7 2 2 3 14607 1150 1224 1203 1079 1135 1158 5442 
511 11 2 4 3 0 4 14935 1168 1233 1216 1104 1160 1176 5495 
512 7 10 1 1 0 4 15340 1174 1234 1248 1149 1128 1187 5664 
513 3 4 2 1 4 3 15658 1211 1265 1254 1139 1164 1207 5739 
514 32 25 37 39 34 33 16025 1258 1370 1297 1190 1230 1269 5938 
515 30 13 19 8 5 15 16289 1253 1309 1296 1193 1234 1257 6003 
516 23 3 11 7 2 9 16632 1236 1373 1283 1184 1253 1266 6111 
517 10 2 6 7 9 7 16847 1267 1370 1309 1190 1282 1284 6193 
518 43 24 35 22 34 31 17214 1301 1362 1368 1223 1264 1303 6293 
519 9 9 3 2 2 5 17417 1289 1412 1320 1218 1292 1306 6380 
520 21 13 16 12 7 14 17683 1291 1372 1349 1233 1325 1314 6397 
521 20 12 17 11 11 14 17903 1312 1396 1375 1238 1300 1324 6437 
522 2 3 2 8 4 4 18080 1295 1369 1369 1244 1317 1319 6613 
523 24 21 15 9 17 17 18341 1326 1429 1396 1275 1304 1346 6656 
524 17 3 1 5 5 6 18484 1329 1467 1380 1270 1325 1354 6674 
525 17 1 4 13 8 8 18643 1349 1436 1398 1280 1323 1357 6837 
526 19 2 3 6 0 6 18729 1350 1384 1398 1271 1292 1339 6803 
527 19 19 28 8 15 18 18953 1361 1465 1429 1299 1402 1391 6896 
528 10 1 1 4 9 5 19074 1378 1501 1439 1288 1332 1388 6902 
529 16 1 5 4 9 7 19151 1379 1442 1438 1301 1337 1379 7022 
530 8 7 12 11 7 9 19316 1373 1481 1463 1322 1377 1403 7036 
531 9 4 3 3 17 7 19432 1411 1524 1450 1313 1410 1421 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-21  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 14 4 2 9 9 8 19464 1423 1498 1450 1332 1392 1419 7108 
533 10 13 2 2 11 8 19519 1421 1559 1460 1335 1361 1427 7263 
534 18 19 18 12 5 14 19635 1425 1579 1493 1336 1399 1446 7317 
535 21 12 22 10 18 16 19835 1442 1516 1510 1355 1441 1453 7402 
536 19 7 8 7 8 10 19869 1447 1604 1496 1383 1424 1471 7500 
537 17 8 8 10 9 10 19895 1460 1582 1532 1379 1438 1478 7536 
538 5 7 3 8 4 5 20020 1459 1618 1526 1401 1421 1485 7740 
539 11 4 4 5 8 6 20126 1490 1603 1572 1413 1474 1510 7690 
540 19 3 5 3 4 7 20181 1501 1619 1583 1418 1510 1526 7797 
541 20 15 16 8 9 14 20304 1525 1609 1592 1432 1507 1533 8029 
542 17 8 9 9 7 10 20374 1535 1653 1601 1459 1525 1555 8012 
543 15 7 11 15 12 12 20419 1535 1619 1625 1460 1533 1554 8149 
544 26 3 11 9 4 11 20473 1572 1691 1637 1492 1543 1587 8340 
545 14 4 9 9 1 8 20680 1598 1699 1644 1495 1541 1595 8372 
546 15 6 5 7 8 8 20739 1596 1728 1676 1514 1569 1617 8533 
547 19 8 10 16 8 12 20801 1618 1742 1683 1527 1580 1630 8633 
548 16 2 2 1 12 7 20878 1626 1798 1715 1533 1575 1649 8830 
549 31 2 10 14 13 14 20950 1655 1773 1721 1565 1612 1665 8801 
550 18 3 16 9 11 11 20982 1667 1835 1748 1572 1693 1703 9075 
551 27 9 20 24 10 18 21054 1694 1853 1792 1618 1690 1729 9159 
552 22 5 6 8 10 10 21089 1691 1851 1769 1593 1697 1720 9166 
553 20 15 9 5 8 11 21071 1694 1867 1811 1605 1719 1739 9408 
554 25 2 9 7 10 11 20978 1705 1909 1824 1640 1724 1760 9327 
555 13 6 2 13 8 8 20966 1738 1885 1833 1648 1732 1767 9539 
556 19 2 7 15 6 10 20932 1740 1926 1826 1662 1685 1768 9530 
557 25 1 6 8 1 8 20903 1779 1948 1866 1679 1771 1808 9687 
558 26 9 8 11 22 15 20728 1765 1986 1886 1677 1809 1825 9788 
559 10 14 7 5 9 9 20638 1796 1940 1908 1699 1764 1822 9702 
560 12 6 5 7 10 8 20508 1808 1962 1897 1689 1747 1821 9825 
561 27 15 7 11 8 14 20425 1808 1987 1917 1703 1803 1844 9913 
562 14 11 5 13 9 10 20250 1797 1955 1919 1716 1757 1829 9878 
563 64 43 40 48 56 50 20167 1872 2007 1978 1758 1810 1885 10000 
564 16 10 2 24 10 12 20110 1841 2037 1962 1737 1844 1884 10073 
565 20 14 5 20 8 13 19966 1859 2007 1945 1747 1784 1868 10075 
566 12 1 8 19 6 9 19801 1858 2015 1959 1729 1800 1872 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 131 79 67 98 107 97 19662 1907 2037 1997 1793 1940 1935 10289 
568 23 15 4 1 7 10 19494 1859 2006 1961 1742 1851 1884 10145 
569 18 19 17 15 11 16 19453 1868 2077 1987 1772 1860 1913 10192 
570 13 10 4 9 7 8 19272 1868 1983 1978 1749 1830 1882 10204 
571 34 23 5 28 15 21 19169 1894 2121 1977 1773 1871 1927 10252 
572 17 7 3 15 6 10 19041 1864 2072 1980 1767 1874 1911 10223 
573 16 15 6 14 11 12 19080 1892 2105 1986 1788 1866 1927 10269 
574 11 4 1 4 8 6 18872 1874 2081 1965 1772 1841 1907 10275 
575 23 18 13 21 20 19 18882 1906 2043 1987 1806 1899 1928 10319 
576 22 4 0 10 3 8 18676 1914 2062 2013 1798 1879 1933 10274 
577 18 7 7 7 5 9 18576 1898 2109 2003 1781 1872 1933 10391 
578 11 3 9 10 13 9 18383 1886 2102 2016 1795 1936 1947 10350 
579 17 5 11 15 8 11 18240 1900 2053 2002 1790 1849 1919 10350 
580 14 7 5 13 1 8 18155 1908 2053 2017 1777 1904 1932 10330 
581 13 5 7 8 7 8 17322 1881 2047 1999 1767 1848 1908 10310 
582 21 9 9 21 11 14 17800 1901 2064 2034 1779 1865 1929 10302 
583 11 7 3 6 11 7 17694 1906 2156 2011 1790 1846 1942 10320 
584 16 11 1 14 7 10 17526 1879 2081 2006 1787 1876 1926 10277 
585 15 8 3 16 8 10 17267 1927 2114 2007 1789 1844 1936 10214 
586 14 6 7 15 12 11 17077 1896 2065 2002 1770 1855 1918 10259 
587 12 11 5 10 12 10 16783 1867 2056 1985 1768 1879 1911 10219 
588 27 8 12 10 14 14 16553 1860 2030 1970 1754 1880 1899 10211 
589 11 7 13 7 13 10 16216 1860 2040 1973 1742 1832 1889 10159 
590 19 15 4 13 14 13 15896 1844 2025 1944 1732 1866 1882 9937 
591 14 5 8 3 10 8 15524 1819 1999 1953 1717 1813 1860 9806 
592 26 5 13 7 6 11 15183 1814 1962 1911 1700 1786 1835 9697 
593 19 12 8 12 9 12 14869 1809 1965 1912 1684 1793 1833 9632 
594 9 0 6 5 9 6 14472 1773 1939 1882 1679 1789 1812 9554 
595 17 9 5 12 12 11 13906 1780 1943 1874 1655 1807 1812 9337 
596 19 14 6 11 7 11 13453 1756 1925 1858 1627 1781 1790 9228 
597 14 1 8 15 5 9 13045 1733 1862 1803 1603 1685 1737 9052 
598 12 10 7 3 1 6 12536 1690 1829 1767 1578 1676 1708 8822 
599 5 7 11 7 8 7 11990 1678 1816 1765 1554 1661 1695 8495 
600 18 10 1 2 6 7 11448 1635 1776 1699 1514 1599 1645 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-22  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 40 ไมโครเมตร 
(รับแสงด้านเงิน) ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 0 2 0 0 0 0 4306 598 575 593 556 513 567 1983 
446 0 0 1 1 0 0 4698 633 606 624 584 512 592 2212 
447 1 3 0 0 1 1 5076 647 628 653 604 535 613 2391 
448 1 0 3 0 1 1 5490 673 667 684 632 564 644 2507 
449 2 1 0 0 3 1 5996 721 693 705 666 595 676 2614 
450 3 0 0 1 4 2 6318 738 725 734 687 623 701 2840 
451 4 3 5 4 1 3 6648 763 748 759 710 634 723 3006 
452 2 1 0 1 2 1 7007 774 755 773 726 648 735 3138 
453 3 4 1 0 1 2 7179 804 782 821 754 657 764 3133 
454 1 0 1 2 0 1 7499 836 810 830 778 666 784 3262 
455 0 2 0 1 0 0 7485 837 812 842 771 677 788 3234 
456 2 1 0 4 1 2 7479 862 827 854 792 709 809 3306 
457 1 1 0 0 0 0 7491 876 838 865 805 706 818 3287 
458 1 2 2 0 1 1 7480 872 859 889 817 708 829 3301 
459 1 1 0 2 0 1 7357 872 852 877 806 725 826 3174 
460 2 1 1 0 1 1 7236 900 882 899 830 703 843 3206 
461 0 0 3 1 1 1 7018 870 867 879 812 714 828 3124 
463 4 4 3 1 11 4 6756 888 861 891 812 701 830 2965 
464 0 0 5 1 0 1 6522 848 833 849 800 697 805 2894 
465 2 1 1 0 1 1 6396 835 812 831 784 699 792 2865 
466 2 2 0 2 0 1 6352 822 828 836 763 673 784 2754 
467 8 0 6 7 1 4 6241 842 823 845 779 671 792 2793 
468 3 0 0 1 2 1 6212 828 797 810 767 682 777 2742 
469 2 1 0 0 1 1 6161 809 797 829 756 669 772 2715 
470 0 3 0 0 1 1 6149 812 789 811 753 665 766 2682 
471 3 2 3 3 0 2 6152 808 800 811 746 677 769 2666 
472 4 0 7 6 4 4 6149 818 796 829 769 669 776 2724 
473 0 4 0 1 6 2 6141 800 792 810 732 644 755 2616 
474 0 0 0 0 0 0 6196 798 795 798 751 668 762 2671 
475 0 2 0 0 0 0 6239 800 785 797 744 659 757 2697 
476 0 0 1 0 1 1 6262 794 784 811 743 662 759 2700 
477 0 3 3 1 2 2 6347 789 803 810 755 667 765 2673 
478 0 0 0 1 1 0 6430 805 788 817 741 662 763 2749 
479 1 0 0 0 0 0 6427 808 789 822 749 660 766 2729 
480 2 2 4 1 1 2 6538 805 801 828 751 670 771 2764 
481 0 0 0 0 0 0 6640 799 788 820 736 669 762 2804 
482 1 1 0 0 0 0 6752 811 795 807 769 675 771 2838 
483 0 0 0 0 0 0 6901 817 803 832 768 671 778 2845 
484 3 1 0 0 0 1 7116 840 798 835 753 674 780 2910 
485 4 0 0 0 1 1 7213 816 799 842 767 693 783 2911 
486 4 4 1 3 2 3 7445 832 807 851 765 696 790 2998 
487 0 1 0 0 1 0 7593 824 814 859 763 677 787 3122 
488 0 1 1 3 1 1 7777 831 813 854 770 700 793 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 0 0 0 0 2 0 7980 844 827 856 777 700 801 3169 
490 0 3 0 8 2 3 8207 854 840 850 794 687 805 3241 
491 4 0 1 0 0 1 8406 858 838 874 798 700 814 3357 
492 5 7 5 3 7 6 8713 877 865 909 817 703 834 3506 
493 1 0 0 0 0 0 8952 877 879 900 818 716 838 3565 
494 1 0 2 1 3 1 9199 881 876 898 823 731 842 3580 
495 1 1 1 0 1 1 9457 890 888 911 842 733 853 3670 
496 0 0 0 1 1 1 9722 905 902 929 843 748 865 3795 
497 0 0 3 2 0 1 10010 920 918 938 841 750 873 3867 
498 0 0 2 0 4 1 10421 943 925 939 870 764 888 3978 
499 0 2 0 2 0 1 10648 940 930 951 879 770 894 4159 
500 4 1 2 2 2 2 11004 954 961 980 885 789 914 4233 
501 0 6 0 3 5 3 11299 991 957 989 900 790 925 4316 
502 1 1 0 4 1 1 11628 995 979 995 923 796 937 4427 
503 0 0 0 1 6 1 11993 1016 989 1011 934 805 951 4637 
504 15 9 10 6 12 10 12349 1046 1034 1073 971 847 994 4716 
505 3 0 1 1 1 1 12744 1057 1011 1063 965 826 985 4768 
506 0 0 5 0 3 2 13151 1068 1057 1080 982 843 1006 4972 
507 3 2 2 1 2 2 13452 1073 1060 1085 983 851 1010 4987 
508 2 0 1 1 2 1 13890 1091 1092 1113 1029 869 1039 5232 
509 0 1 1 1 4 1 14191 1123 1105 1141 1024 884 1055 5308 
510 1 1 0 3 0 1 14607 1143 1122 1165 1056 893 1076 5442 
511 2 2 1 3 2 2 14935 1153 1131 1147 1055 910 1079 5495 
512 0 3 2 2 4 2 15340 1172 1138 1191 1075 936 1103 5664 
513 5 2 3 2 5 3 15658 1183 1140 1221 1084 923 1110 5739 
514 34 29 31 33 33 32 16025 1233 1192 1258 1134 963 1156 5938 
515 11 8 2 8 13 8 16289 1236 1205 1257 1132 974 1161 6003 
516 7 9 6 2 3 5 16632 1239 1200 1254 1127 966 1157 6111 
517 7 3 4 8 1 5 16847 1233 1201 1271 1151 987 1168 6193 
518 31 31 29 28 26 29 17214 1287 1256 1299 1174 1010 1205 6293 
519 4 3 4 3 5 4 17417 1278 1233 1310 1171 1002 1199 6380 
520 4 9 10 16 13 10 17683 1294 1265 1320 1179 1023 1216 6397 
521 3 13 2 19 17 11 17903 1310 1283 1336 1195 1030 1231 6437 
522 4 2 1 0 4 2 18080 1295 1259 1331 1195 1023 1221 6613 
523 11 18 4 5 8 9 18341 1337 1306 1352 1211 1061 1254 6656 
524 6 3 3 1 5 4 18484 1327 1302 1347 1210 1039 1245 6674 
525 1 2 4 3 6 3 18643 1344 1299 1359 1223 1044 1254 6837 
526 2 0 0 2 1 1 18729 1331 1307 1346 1211 1056 1250 6803 
527 6 4 9 5 4 5 18953 1352 1319 1367 1236 1069 1269 6896 
528 2 2 4 8 2 4 19074 1360 1320 1379 1236 1059 1271 6902 
529 12 4 4 2 5 5 19151 1362 1337 1390 1262 1067 1284 7022 
530 9 1 5 6 6 5 19316 1363 1337 1392 1258 1076 1285 7036 
531 5 1 1 10 3 4 19432 1385 1343 1406 1255 1079 1293 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-22  (ตอ่) 
(รับแสงด้านเงิน) ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว

คลื่น (nm) 
ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 4 9 1 2 1 3 19464 1385 1355 1366 1261 1069 1287 7108 
533 4 1 1 2 4 2 19519 1411 1368 1423 1291 1099 1319 7263 
534 0 4 4 3 5 3 19635 1410 1392 1448 1291 1095 1327 7317 
535 13 6 12 12 7 10 19835 1430 1412 1466 1320 1116 1349 7402 
536 4 2 10 4 1 4 19869 1447 1401 1472 1307 1113 1348 7500 
537 9 7 2 7 5 6 19895 1472 1412 1484 1319 1107 1359 7536 
538 2 2 2 3 1 2 20020 1477 1425 1505 1329 1132 1374 7740 
539 3 3 1 7 5 4 20126 1480 1453 1536 1370 1161 1400 7690 
540 6 3 1 5 5 4 20181 1492 1447 1524 1352 1157 1395 7797 
541 8 8 5 8 4 6 20304 1525 1486 1551 1379 1184 1425 8029 
542 3 7 1 8 3 4 20374 1523 1495 1554 1381 1178 1426 8012 
543 1 11 3 8 4 6 20419 1559 1521 1576 1418 1179 1450 8149 
544 10 3 5 10 4 6 20473 1570 1533 1595 1438 1201 1467 8340 
545 3 2 0 5 2 2 20680 1567 1539 1601 1414 1229 1470 8372 
546 4 1 1 1 7 3 20739 1607 1545 1648 1451 1247 1500 8533 
547 5 2 7 3 4 4 20801 1626 1592 1659 1460 1229 1513 8633 
548 4 1 4 7 1 3 20878 1626 1597 1658 1479 1257 1523 8830 
549 8 3 5 9 3 6 20950 1664 1617 1691 1504 1295 1554 8801 
550 7 1 4 10 6 6 20982 1662 1644 1705 1512 1278 1560 9075 
551 7 8 6 12 4 7 21054 1703 1650 1731 1540 1302 1585 9159 
552 3 1 1 0 10 3 21089 1691 1641 1733 1535 1300 1580 9166 
553 2 7 2 5 4 4 21071 1714 1682 1751 1551 1323 1604 9408 
554 2 6 5 4 2 4 20978 1734 1677 1772 1559 1334 1615 9327 
555 3 8 1 0 1 3 20966 1754 1689 1794 1595 1336 1633 9539 
556 2 4 2 0 9 3 20932 1773 1690 1793 1587 1334 1635 9530 
557 8 3 3 2 5 4 20903 1783 1742 1828 1616 1375 1669 9687 
558 6 2 10 8 1 5 20728 1779 1758 1817 1615 1355 1665 9788 
559 4 5 4 6 1 4 20638 1789 1742 1825 1628 1370 1671 9702 
560 5 2 4 4 0 3 20508 1814 1770 1847 1638 1364 1687 9825 
561 11 9 6 7 3 7 20425 1839 1764 1844 1654 1398 1700 9913 
562 2 2 2 4 7 3 20250 1822 1789 1874 1648 1408 1708 9878 
563 30 45 24 45 28 34 20167 1873 1826 1915 1698 1468 1756 10000 
564 12 3 10 17 13 11 20110 1865 1811 1895 1670 1433 1735 10073 
565 6 4 3 4 5 4 19966 1852 1804 1885 1658 1407 1721 10075 
566 3 6 9 5 3 5 19801 1850 1820 1899 1676 1417 1732 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 61 66 50 54 68 60 19662 1906 1914 1949 1737 1474 1796 10289 
568 3 8 3 3 2 4 19494 1866 1823 1897 1691 1414 1738 10145 
569 9 7 10 9 21 11 19453 1886 1837 1920 1694 1435 1755 10192 
570 2 2 2 8 0 3 19272 1873 1828 1909 1690 1424 1745 10204 
571 14 9 9 13 5 10 19169 1906 1867 1938 1741 1456 1782 10252 
572 8 5 3 1 7 5 19041 1891 1837 1920 1712 1433 1758 10223 
573 6 3 0 1 6 3 19080 1902 1848 1932 1715 1452 1770 10269 
574 4 0 5 1 8 3 18872 1899 1849 1925 1717 1434 1765 10275 
575 15 9 10 11 10 11 18882 1916 1869 1954 1751 1467 1791 10319 
576 8 5 0 8 4 5 18676 1906 1858 1966 1731 1451 1783 10274 
577 1 9 3 12 1 5 18576 1901 1867 1964 1735 1452 1784 10391 
578 8 7 5 7 4 6 18383 1911 1869 1965 1742 1435 1784 10350 
579 4 5 3 2 3 4 18240 1923 1873 1968 1746 1451 1792 10350 
580 3 4 1 1 3 2 18155 1917 1860 1974 1719 1438 1781 10330 
581 5 4 3 4 3 4 17322 1896 1849 1928 1721 1452 1769 10310 
582 2 10 1 9 8 6 17800 1912 1867 1970 1728 1455 1786 10302 
583 3 2 3 1 8 3 17694 1910 1856 1969 1729 1455 1784 10320 
584 3 4 2 0 3 3 17526 1916 1866 1970 1720 1445 1783 10277 
585 7 1 4 4 5 4 17267 1905 1850 1960 1722 1458 1779 10214 
586 2 7 6 2 2 4 17077 1929 1853 1949 1718 1445 1779 10259 
587 10 3 6 7 2 5 16783 1891 1846 1933 1704 1439 1763 10219 
588 5 7 7 9 4 6 16553 1906 1846 1955 1703 1443 1771 10211 
589 6 3 2 5 4 4 16216 1890 1843 1921 1702 1432 1758 10159 
590 6 7 6 11 5 7 15896 1857 1820 1904 1684 1426 1738 9937 
591 7 3 0 0 5 3 15524 1861 1797 1901 1661 1409 1726 9806 
592 7 3 2 5 2 4 15183 1846 1797 1869 1649 1386 1709 9697 
593 4 3 2 7 4 4 14869 1816 1794 1859 1649 1371 1698 9632 
594 0 3 1 7 5 3 14472 1809 1745 1842 1627 1363 1677 9554 
595 3 4 4 1 2 3 13906 1790 1732 1841 1627 1362 1670 9337 
596 11 6 3 8 9 7 13453 1771 1706 1792 1568 1354 1638 9228 
597 3 3 0 4 2 2 13045 1737 1689 1757 1574 1315 1614 9052 
598 10 2 7 1 1 4 12536 1694 1667 1739 1538 1305 1588 8822 
599 4 0 2 9 4 3 11990 1668 1623 1697 1514 1278 1556 8495 
600 5 0 1 3 0 2 11448 1641 1615 1659 1474 1239 1526 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-23  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 100 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 0 0 0 0 1 0 4306 531 551 539 536 526 537 1983 
446 1 0 1 0 0 0 4698 559 556 546 546 566 555 2212 
447 0 0 0 0 0 0 5076 579 582 564 567 575 573 2391 
448 2 3 0 2 0 1 5490 599 613 601 600 591 601 2507 
449 0 1 0 0 2 0 5996 628 655 630 611 628 630 2614 
450 0 3 0 1 2 1 6318 650 669 650 634 641 649 2840 
451 7 7 0 5 6 5 6648 666 689 674 657 670 671 3006 
452 1 0 1 0 1 1 7007 687 700 685 671 684 685 3138 
453 0 1 1 0 0 0 7179 724 716 703 712 702 711 3133 
454 1 0 0 0 0 0 7499 726 734 731 711 713 723 3262 
455 0 0 0 0 0 0 7485 738 744 728 735 725 734 3234 
456 0 0 0 0 0 0 7479 738 744 745 739 724 738 3306 
457 0 0 1 0 0 0 7491 754 782 735 737 746 751 3287 
458 0 0 0 3 4 1 7480 761 797 758 743 771 766 3301 
459 0 0 0 0 0 0 7357 769 781 744 758 760 762 3174 
460 0 5 1 0 0 1 7236 769 783 756 779 745 766 3206 
461 0 1 0 0 3 1 7018 765 778 741 756 757 759 3124 
463 3 3 0 3 4 3 6756 761 783 768 735 752 760 2965 
464 1 3 0 0 0 1 6522 734 751 732 702 730 730 2894 
465 0 0 3 0 0 1 6396 744 760 738 726 729 739 2865 
466 0 1 1 0 0 0 6352 736 741 717 732 723 730 2754 
467 1 7 1 3 2 3 6241 749 749 723 712 737 734 2793 
468 0 0 0 0 0 0 6212 722 732 707 699 717 715 2742 
469 2 0 1 1 1 1 6161 701 737 713 684 710 709 2715 
470 2 0 0 0 0 0 6149 702 735 695 708 688 706 2682 
471 3 0 0 1 1 1 6152 708 717 704 690 695 703 2666 
472 3 1 6 1 6 4 6149 719 737 718 712 701 717 2724 
473 0 0 0 1 0 0 6141 696 729 707 707 700 708 2616 
474 0 0 2 0 0 0 6196 704 716 685 694 692 698 2671 
475 0 0 0 1 0 0 6239 710 714 706 695 700 705 2697 
476 0 0 0 0 0 0 6262 705 714 697 706 690 702 2700 
477 1 1 0 2 0 1 6347 710 718 713 700 706 709 2673 
478 0 0 1 0 0 0 6430 707 722 707 703 703 708 2749 
479 1 0 1 0 0 0 6427 704 728 694 701 707 707 2729 
480 1 0 0 2 0 1 6538 730 742 717 703 705 720 2764 
481 3 0 0 2 0 1 6640 720 723 699 713 707 712 2804 
482 0 1 0 1 1 1 6752 716 730 713 706 705 714 2838 
483 1 0 1 0 1 1 6901 722 754 718 702 714 722 2845 
484 1 0 1 0 1 1 7116 730 738 721 689 721 720 2910 
485 0 0 1 0 0 0 7213 723 756 711 721 713 725 2911 
486 0 0 0 1 0 0 7445 732 748 730 704 723 727 2998 
487 0 2 2 0 1 1 7593 737 744 724 716 738 732 3122 
488 1 1 0 1 0 1 7777 740 761 729 727 735 739 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 2 0 1 1 0 1 7980 750 768 740 731 739 746 3169 
490 2 2 1 2 0 2 8207 764 775 753 748 747 757 3241 
491 0 0 0 0 0 0 8406 743 791 741 741 762 755 3357 
492 9 3 7 5 2 5 8713 783 804 773 767 778 781 3506 
493 2 0 0 0 1 1 8952 776 788 769 768 772 774 3565 
494 0 0 1 0 0 0 9199 791 826 771 750 769 781 3580 
495 0 0 2 0 0 0 9457 798 827 788 779 781 795 3670 
496 2 0 0 0 1 0 9722 810 828 782 765 801 797 3795 
497 2 0 0 0 0 0 10010 811 820 798 803 807 808 3867 
498 1 0 1 1 1 1 10421 818 856 813 792 813 818 3978 
499 0 0 1 4 0 1 10648 823 860 821 822 830 831 4159 
500 1 0 0 1 1 0 11004 841 871 843 837 835 845 4233 
501 3 0 1 2 0 1 11299 860 891 852 842 846 858 4316 
502 0 0 2 0 1 0 11628 868 891 861 862 849 866 4427 
503 0 0 0 0 0 0 11993 882 921 866 867 869 881 4637 
504 5 3 3 2 3 3 12349 930 942 900 914 914 920 4716 
505 1 0 0 1 1 1 12744 912 936 907 895 898 910 4768 
506 2 0 0 0 0 0 13151 918 954 912 913 918 923 4972 
507 2 0 1 2 0 1 13452 943 975 913 932 938 940 4987 
508 1 0 3 0 0 1 13890 960 989 940 942 953 957 5232 
509 0 0 0 2 0 0 14191 968 1005 960 948 958 968 5308 
510 0 1 2 0 0 0 14607 986 1028 972 960 976 984 5442 
511 0 2 0 0 0 0 14935 1000 1030 1005 981 989 1001 5495 
512 1 0 1 0 3 1 15340 1017 1056 992 1009 1003 1016 5664 
513 0 1 2 0 0 1 15658 1023 1052 996 1006 1010 1018 5739 
514 14 17 18 9 10 13 16025 1070 1093 1060 1065 1065 1070 5938 
515 2 3 3 5 3 3 16289 1066 1093 1059 1057 1054 1066 6003 
516 2 0 0 2 3 2 16632 1074 1104 1062 1040 1060 1068 6111 
517 2 0 0 0 2 1 16847 1084 1118 1066 1063 1060 1078 6193 
518 9 23 13 10 20 15 17214 1111 1145 1092 1071 1102 1104 6293 
519 0 0 2 1 0 0 17417 1097 1129 1081 1074 1099 1096 6380 
520 2 1 1 0 3 1 17683 1119 1154 1103 1077 1107 1112 6397 
521 1 2 4 2 4 2 17903 1137 1166 1122 1102 1115 1128 6437 
522 0 1 0 1 0 0 18080 1119 1159 1112 1111 1114 1123 6613 
523 3 0 0 6 0 2 18341 1145 1174 1132 1124 1129 1141 6656 
524 0 1 2 0 0 1 18484 1139 1179 1126 1117 1140 1140 6674 
525 1 0 1 2 0 1 18643 1147 1185 1137 1120 1134 1145 6837 
526 1 0 0 0 2 1 18729 1156 1191 1132 1119 1125 1145 6803 
527 1 1 3 1 2 2 18953 1174 1205 1157 1138 1160 1167 6896 
528 0 3 0 0 0 1 19074 1166 1203 1150 1146 1156 1164 6902 
529 4 0 0 1 3 2 19151 1170 1221 1166 1159 1163 1176 7022 
530 0 2 1 0 0 0 19316 1188 1201 1164 1149 1168 1174 7036 
531 1 1 0 0 0 1 19432 1184 1230 1159 1163 1172 1181 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-23  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 0 0 0 0 0 0 19464 1194 1251 1182 1171 1182 1196 7108 
533 0 1 1 0 0 0 19519 1198 1252 1186 1184 1193 1203 7263 
534 0 4 1 0 1 1 19635 1223 1261 1207 1186 1205 1216 7317 
535 2 0 3 2 2 2 19835 1233 1265 1214 1212 1209 1227 7402 
536 1 0 0 1 0 0 19869 1234 1293 1205 1211 1215 1232 7500 
537 0 0 0 4 1 1 19895 1242 1292 1239 1218 1213 1241 7536 
538 0 0 0 0 0 0 20020 1267 1300 1245 1226 1252 1258 7740 
539 0 0 0 0 2 0 20126 1290 1325 1258 1248 1264 1277 7690 
540 0 1 2 0 0 1 20181 1279 1338 1258 1250 1258 1276 7797 
541 4 7 1 4 4 4 20304 1306 1352 1272 1277 1271 1295 8029 
542 0 3 1 0 1 1 20374 1307 1369 1285 1269 1294 1305 8012 
543 1 0 4 0 0 1 20419 1320 1378 1314 1302 1298 1322 8149 
544 0 0 0 2 0 0 20473 1336 1401 1320 1316 1326 1340 8340 
545 1 0 0 1 4 1 20680 1350 1390 1318 1314 1338 1342 8372 
546 3 0 1 0 0 1 20739 1360 1421 1324 1331 1337 1355 8533 
547 2 3 0 1 0 1 20801 1383 1438 1350 1355 1356 1376 8633 
548 0 0 0 0 1 0 20878 1402 1435 1370 1366 1372 1389 8830 
549 1 0 0 1 0 0 20950 1417 1470 1389 1391 1401 1414 8801 
550 0 0 0 0 0 0 20982 1403 1474 1407 1398 1412 1419 9075 
551 1 0 2 1 1 1 21054 1459 1485 1411 1438 1450 1449 9159 
552 0 0 0 0 0 0 21089 1444 1509 1442 1422 1422 1448 9166 
553 0 1 0 0 4 1 21071 1453 1512 1425 1427 1439 1451 9408 
554 0 0 1 0 0 0 20978 1468 1514 1446 1428 1455 1462 9327 
555 0 0 0 0 0 0 20966 1494 1547 1456 1454 1469 1484 9539 
556 0 0 0 0 0 0 20932 1486 1539 1475 1455 1483 1488 9530 
557 0 1 0 0 0 0 20903 1511 1570 1487 1471 1500 1508 9687 
558 2 1 2 0 0 1 20728 1522 1571 1504 1478 1500 1515 9788 
559 0 0 0 0 1 0 20638 1516 1584 1507 1467 1500 1515 9702 
560 1 0 0 0 0 0 20508 1542 1603 1515 1484 1510 1531 9825 
561 1 0 1 0 0 0 20425 1553 1613 1525 1510 1529 1546 9913 
562 0 0 0 0 1 0 20250 1567 1618 1521 1491 1539 1547 9878 
563 12 23 18 15 19 17 20167 1600 1662 1549 1554 1582 1589 10000 
564 0 1 3 2 0 1 20110 1577 1625 1547 1529 1550 1566 10073 
565 2 0 0 0 4 1 19966 1575 1616 1555 1538 1570 1571 10075 
566 1 0 0 0 0 0 19801 1577 1639 1549 1538 1555 1571 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 83 76 45 65 69 68 19662 1631 1685 1607 1623 1646 1638 10289 
568 0 0 0 0 1 0 19494 1587 1645 1539 1550 1562 1577 10145 
569 4 1 2 3 2 2 19453 1602 1659 1582 1569 1559 1594 10192 
570 0 0 0 0 0 0 19272 1599 1665 1559 1544 1581 1589 10204 
571 5 0 4 1 0 2 19169 1625 1696 1584 1574 1587 1613 10252 
572 0 3 4 0 1 2 19041 1590 1655 1562 1567 1590 1593 10223 
573 0 0 0 0 0 0 19080 1610 1670 1572 1585 1579 1603 10269 
574 0 3 0 1 0 1 18872 1622 1685 1564 1585 1602 1611 10275 
575 1 1 2 3 1 2 18882 1624 1691 1589 1593 1585 1616 10319 
576 0 0 0 1 1 0 18676 1610 1693 1579 1597 1603 1617 10274 
577 2 0 1 0 0 1 18576 1633 1676 1607 1588 1597 1620 10391 
578 1 1 0 0 0 0 18383 1622 1671 1578 1592 1586 1610 10350 
579 0 0 2 3 0 1 18240 1630 1693 1598 1593 1604 1624 10350 
580 1 0 1 0 0 0 18155 1625 1706 1601 1605 1596 1627 10330 
581 2 0 0 0 0 0 17322 1605 1662 1568 1572 1570 1595 10310 
582 0 3 1 1 0 1 17800 1625 1690 1590 1579 1595 1616 10302 
583 1 0 0 0 1 1 17694 1620 1690 1585 1575 1606 1615 10320 
584 1 0 1 0 2 1 17526 1610 1689 1575 1590 1601 1613 10277 
585 0 1 0 1 2 1 17267 1606 1678 1576 1585 1576 1604 10214 
586 1 0 2 0 0 1 17077 1610 1690 1584 1579 1593 1611 10259 
587 0 1 0 1 0 0 16783 1592 1680 1588 1570 1577 1601 10219 
588 1 1 1 0 2 1 16553 1596 1656 1574 1573 1569 1593 10211 
589 0 0 2 0 0 1 16216 1604 1674 1569 1562 1565 1595 10159 
590 1 1 0 0 2 1 15896 1578 1637 1556 1542 1552 1573 9937 
591 1 0 2 1 0 1 15524 1559 1625 1530 1544 1542 1560 9806 
592 2 0 0 0 0 0 15183 1537 1618 1533 1510 1512 1542 9697 
593 0 1 0 0 0 0 14869 1548 1598 1518 1517 1511 1539 9632 
594 1 2 0 1 0 1 14472 1533 1590 1472 1498 1490 1516 9554 
595 2 1 1 2 3 2 13906 1529 1587 1483 1468 1482 1510 9337 
596 0 0 4 3 1 1 13453 1502 1536 1479 1458 1459 1487 9228 
597 0 2 0 2 0 1 13045 1475 1519 1435 1448 1427 1461 9052 
598 1 0 1 0 0 0 12536 1440 1496 1414 1409 1417 1435 8822 
599 1 0 2 0 2 1 11990 1412 1487 1395 1393 1387 1415 8495 
600 0 0 0 0 0 0 11448 1390 1433 1355 1357 1354 1378 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-24  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 300 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 1 2 0 0 0 1 4306 561 603 613 551 505 567 1983 
446 0 1 1 0 0 0 4698 570 616 626 572 517 581 2212 
447 0 0 0 1 0 0 5076 575 650 643 597 521 597 2391 
448 2 0 0 2 0 1 5490 603 669 667 612 533 617 2507 
449 0 0 0 2 0 0 5996 618 701 712 667 584 656 2614 
450 0 5 0 1 2 1 6318 647 696 721 665 589 663 2840 
451 1 4 2 1 0 2 6648 662 723 749 692 599 685 3006 
452 1 3 0 0 0 1 7007 655 746 761 684 605 690 3138 
453 3 2 1 4 0 2 7179 682 760 776 718 608 709 3133 
454 0 1 2 2 0 1 7499 681 762 788 740 618 718 3262 
455 0 0 0 0 0 0 7485 680 771 801 728 626 721 3234 
456 0 0 2 1 0 1 7479 699 773 811 748 628 732 3306 
457 0 1 1 2 0 1 7491 709 775 824 747 628 736 3287 
458 0 2 0 0 1 0 7480 713 778 846 762 655 751 3301 
459 1 2 1 1 1 1 7357 711 775 835 760 658 748 3174 
460 0 0 0 0 0 0 7236 711 792 835 761 656 751 3206 
461 0 0 0 1 1 0 7018 705 772 825 756 646 741 3124 
463 5 3 4 4 10 5 6756 702 762 833 763 648 742 2965 
464 1 2 0 4 0 1 6522 686 746 805 727 622 717 2894 
465 1 1 0 1 0 1 6396 686 742 804 730 625 717 2865 
466 1 0 0 2 3 1 6352 674 729 773 723 613 703 2754 
467 5 1 5 2 1 3 6241 679 730 790 731 631 712 2793 
468 3 0 1 1 1 1 6212 673 725 770 719 605 698 2742 
469 0 0 1 0 1 1 6161 658 723 769 714 604 694 2715 
470 1 0 0 2 0 1 6149 650 711 760 707 593 684 2682 
471 0 0 0 0 1 0 6152 659 736 764 714 606 696 2666 
472 3 4 3 3 3 3 6149 661 728 771 705 618 697 2724 
473 0 0 0 2 0 0 6141 656 723 756 689 590 683 2616 
474 0 1 0 0 0 0 6196 667 708 772 686 593 685 2671 
475 0 0 0 0 0 0 6239 657 722 762 693 612 689 2697 
476 0 0 0 1 1 0 6262 645 711 766 688 611 684 2700 
477 0 0 0 1 2 1 6347 665 717 772 698 611 693 2673 
478 0 0 0 0 2 1 6430 659 716 768 697 601 688 2749 
479 1 0 2 0 1 1 6427 662 719 763 689 612 689 2729 
480 0 0 4 2 0 1 6538 661 733 778 708 617 699 2764 
481 0 0 0 1 0 0 6640 658 720 765 706 594 689 2804 
482 0 1 1 0 0 0 6752 665 732 757 718 623 699 2838 
483 0 0 3 0 1 1 6901 659 708 785 718 612 696 2845 
484 0 0 1 0 0 0 7116 686 745 766 702 614 702 2910 
485 0 0 1 0 1 1 7213 669 736 785 730 621 708 2911 
486 1 4 2 5 0 2 7445 681 748 781 730 633 714 2998 
487 1 0 0 2 3 1 7593 675 745 795 744 623 716 3122 
488 0 0 0 0 1 0 7777 674 759 801 728 641 721 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 0 0 0 0 0 0 7980 687 748 811 732 631 722 3169 
490 2 0 0 6 1 2 8207 690 777 820 742 630 732 3241 
491 0 0 0 1 1 0 8406 688 775 811 749 633 731 3357 
492 3 4 3 6 2 4 8713 723 791 830 797 661 760 3506 
493 3 2 1 0 0 1 8952 715 800 847 778 653 759 3565 
494 0 1 0 0 0 0 9199 721 803 855 781 649 762 3580 
495 0 0 0 0 0 0 9457 730 808 856 777 662 767 3670 
496 0 0 0 0 5 1 9722 727 820 865 787 662 772 3795 
497 0 0 0 1 0 0 10010 749 827 876 802 674 785 3867 
498 2 0 1 0 0 1 10421 753 846 894 815 678 797 3978 
499 0 0 0 1 1 0 10648 753 848 901 831 682 803 4159 
500 0 0 2 2 0 1 11004 773 854 917 829 695 814 4233 
501 0 2 0 1 1 1 11299 774 885 917 845 704 825 4316 
502 0 0 2 0 0 0 11628 809 884 943 844 714 839 4427 
503 0 0 2 0 0 1 11993 799 921 964 865 704 851 4637 
504 6 6 2 3 5 4 12349 813 932 991 873 754 873 4716 
505 0 0 0 0 1 0 12744 812 915 987 895 727 867 4768 
506 2 1 0 0 0 1 13151 818 943 994 906 732 879 4972 
507 0 0 2 0 0 1 13452 835 967 1013 903 746 893 4987 
508 3 0 0 0 1 1 13890 844 961 1038 941 763 910 5232 
509 0 1 0 1 0 0 14191 855 972 1048 956 777 922 5308 
510 3 0 1 1 0 1 14607 876 994 1055 962 775 932 5442 
511 0 0 0 1 0 0 14935 882 1001 1086 957 795 944 5495 
512 0 0 0 2 0 0 15340 899 1019 1089 979 803 958 5664 
513 0 2 2 1 0 1 15658 891 1036 1105 1004 800 967 5739 
514 23 13 11 21 13 16 16025 939 1069 1145 1028 840 1004 5938 
515 1 6 6 0 1 3 16289 935 1067 1136 1037 839 1003 6003 
516 0 0 0 3 1 1 16632 946 1053 1149 1028 838 1003 6111 
517 0 2 1 0 1 1 16847 942 1076 1163 1045 831 1012 6193 
518 6 21 5 10 11 11 17214 984 1123 1201 1086 873 1053 6293 
519 0 0 0 1 1 0 17417 955 1080 1181 1070 853 1028 6380 
520 4 2 4 8 5 5 17683 961 1117 1192 1077 866 1043 6397 
521 1 1 2 2 2 2 17903 995 1121 1215 1111 877 1064 6437 
522 0 1 0 0 0 0 18080 973 1108 1207 1091 868 1049 6613 
523 2 4 5 7 1 4 18341 985 1130 1225 1114 871 1065 6656 
524 1 1 0 1 0 1 18484 975 1144 1203 1082 878 1057 6674 
525 0 3 0 2 0 1 18643 1000 1133 1220 1094 893 1068 6837 
526 1 1 0 0 0 1 18729 991 1141 1222 1109 870 1066 6803 
527 1 0 3 5 2 2 18953 1004 1171 1247 1142 907 1094 6896 
528 0 2 0 2 0 1 19074 1001 1162 1253 1122 896 1087 6902 
529 1 0 1 2 2 1 19151 1004 1172 1283 1144 907 1102 7022 
530 0 0 3 3 0 1 19316 1016 1177 1274 1144 898 1102 7036 
531 0 0 1 0 0 0 19432 1024 1180 1258 1144 918 1105 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-24  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 3 2 0 3 0 1 19464 1018 1162 1269 1151 917 1103 7108 
533 0 3 0 1 1 1 19519 1019 1183 1266 1166 919 1110 7263 
534 0 4 3 4 2 2 19635 1035 1200 1285 1202 926 1129 7317 
535 2 4 1 0 0 1 19835 1046 1223 1318 1194 935 1143 7402 
536 0 0 0 3 0 1 19869 1045 1198 1322 1191 931 1137 7500 
537 0 1 0 0 0 0 19895 1051 1222 1341 1220 943 1155 7536 
538 0 0 0 0 0 0 20020 1057 1234 1337 1214 936 1155 7740 
539 0 0 0 1 0 0 20126 1080 1260 1377 1219 968 1181 7690 
540 0 2 0 0 0 0 20181 1086 1240 1356 1231 966 1176 7797 
541 1 3 3 0 1 2 20304 1096 1282 1381 1272 987 1203 8029 
542 0 1 1 1 1 1 20374 1107 1294 1387 1258 971 1203 8012 
543 0 2 0 2 0 1 20419 1116 1310 1406 1283 986 1220 8149 
544 2 0 0 3 0 1 20473 1128 1285 1429 1286 998 1225 8340 
545 0 0 1 0 0 0 20680 1122 1308 1427 1286 1001 1229 8372 
546 0 1 1 1 0 1 20739 1144 1326 1444 1330 1020 1253 8533 
547 2 0 3 0 4 2 20801 1149 1343 1476 1321 1038 1265 8633 
548 0 1 0 1 0 0 20878 1165 1338 1468 1344 1027 1268 8830 
549 0 0 1 2 1 1 20950 1184 1347 1494 1352 1053 1286 8801 
550 0 1 2 2 1 1 20982 1187 1370 1510 1379 1064 1302 9075 
551 2 2 0 2 0 1 21054 1191 1390 1538 1388 1062 1314 9159 
552 0 0 0 3 0 1 21089 1194 1407 1554 1391 1068 1323 9166 
553 1 0 0 1 0 0 21071 1209 1406 1558 1405 1085 1332 9408 
554 0 3 0 0 0 1 20978 1226 1418 1572 1411 1090 1343 9327 
555 0 0 0 0 0 0 20966 1216 1413 1568 1406 1089 1338 9539 
556 0 1 0 0 0 0 20932 1242 1455 1579 1431 1083 1358 9530 
557 0 1 0 1 0 0 20903 1243 1432 1595 1415 1106 1358 9687 
558 1 0 1 2 0 1 20728 1244 1450 1604 1454 1114 1373 9788 
559 1 1 0 2 0 1 20638 1248 1482 1607 1471 1102 1382 9702 
560 0 0 1 0 0 0 20508 1263 1467 1611 1467 1097 1381 9825 
561 0 2 1 1 0 1 20425 1287 1483 1613 1466 1128 1395 9913 
562 0 3 1 0 0 1 20250 1249 1485 1641 1491 1132 1400 9878 
563 20 13 20 13 15 16 20167 1306 1515 1680 1533 1173 1441 10000 
564 2 2 6 2 2 3 20110 1303 1486 1656 1506 1150 1420 10073 
565 1 1 0 0 0 0 19966 1293 1527 1675 1496 1146 1427 10075 
566 0 0 2 1 0 1 19801 1281 1531 1662 1522 1118 1423 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 39 62 73 44 28 49 19662 1339 1588 1731 1542 1184 1477 10289 
568 0 0 0 3 0 1 19494 1293 1507 1678 1523 1145 1429 10145 
569 0 1 4 1 2 2 19453 1303 1520 1685 1549 1157 1443 10192 
570 0 0 1 2 1 1 19272 1304 1512 1677 1526 1144 1433 10204 
571 0 4 3 1 1 2 19169 1323 1553 1694 1546 1169 1457 10252 
572 0 0 0 0 0 0 19041 1315 1540 1706 1531 1160 1450 10223 
573 0 0 0 1 1 0 19080 1308 1519 1711 1559 1161 1452 10269 
574 0 1 0 0 0 0 18872 1310 1527 1702 1551 1161 1450 10275 
575 0 5 2 1 4 2 18882 1318 1555 1708 1573 1176 1466 10319 
576 2 0 1 0 0 1 18676 1319 1529 1723 1569 1179 1464 10274 
577 1 1 0 0 0 0 18576 1309 1524 1695 1541 1166 1447 10391 
578 2 1 0 1 1 1 18383 1311 1537 1715 1548 1166 1455 10350 
579 1 0 0 5 3 2 18240 1329 1539 1718 1575 1177 1468 10350 
580 0 2 0 1 0 1 18155 1303 1546 1724 1562 1172 1461 10330 
581 3 2 0 1 0 1 17322 1309 1542 1699 1531 1165 1449 10310 
582 0 3 1 0 1 1 17800 1313 1546 1740 1561 1166 1465 10302 
583 0 1 0 1 0 0 17694 1305 1547 1724 1540 1169 1457 10320 
584 1 1 1 0 0 1 17526 1317 1529 1710 1551 1180 1457 10277 
585 2 0 0 1 0 0 17267 1308 1537 1720 1534 1166 1453 10214 
586 1 2 0 4 1 1 17077 1313 1537 1707 1551 1165 1454 10259 
587 0 1 0 0 0 0 16783 1309 1520 1710 1547 1158 1449 10219 
588 2 0 1 0 1 1 16553 1300 1508 1688 1551 1142 1438 10211 
589 0 6 0 0 0 1 16216 1306 1522 1680 1539 1138 1437 10159 
590 0 2 1 0 0 1 15896 1285 1496 1675 1538 1158 1430 9937 
591 3 0 1 0 1 1 15524 1264 1468 1651 1513 1120 1403 9806 
592 0 1 1 0 0 0 15183 1247 1470 1626 1492 1138 1394 9697 
593 1 0 0 0 0 0 14869 1260 1471 1635 1493 1120 1396 9632 
594 0 0 1 0 1 1 14472 1244 1434 1590 1468 1100 1367 9554 
595 4 1 1 1 0 1 13906 1242 1424 1590 1472 1102 1366 9337 
596 2 0 1 0 0 1 13453 1207 1411 1579 1456 1091 1349 9228 
597 3 0 2 0 0 1 13045 1205 1399 1555 1410 1079 1330 9052 
598 0 1 0 3 0 1 12536 1201 1374 1534 1406 1051 1313 8822 
599 1 0 0 1 0 0 11990 1172 1339 1493 1372 1043 1284 8495 
600 3 1 0 0 0 1 11448 1157 1311 1485 1334 1008 1259 8317 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-25  คา่ความเข้มแสงชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน F สีขาวด า ความหนา 300 ไมโครเมตร 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

445 68 58 55 59 52 58 4306 554 567 569 535 542 553 1983 
446 50 60 60 61 54 57 4698 556 586 590 559 552 569 2212 
447 67 60 60 64 52 61 5076 587 627 595 590 591 598 2391 
448 70 67 56 63 68 65 5490 611 644 638 611 610 623 2507 
449 67 55 42 57 67 57 5996 647 692 678 655 650 664 2614 
450 68 68 68 68 71 68 6318 660 684 705 676 659 677 2840 
451 81 68 72 76 83 76 6648 692 729 723 701 676 704 3006 
452 71 65 66 55 71 66 7007 707 751 738 703 706 721 3138 
453 68 61 65 63 82 68 7179 734 774 758 739 737 748 3133 
454 57 64 67 55 65 61 7499 745 795 786 750 745 764 3262 
455 48 52 66 59 71 59 7485 749 822 805 747 756 776 3234 
456 58 55 61 70 55 60 7479 754 813 822 779 756 785 3306 
457 64 57 57 67 63 61 7491 780 826 821 771 773 794 3287 
458 63 68 53 67 62 62 7480 788 834 845 789 792 810 3301 
459 67 61 59 70 58 63 7357 785 848 838 799 791 812 3174 
460 55 60 59 58 52 57 7236 798 841 847 805 803 819 3206 
461 66 65 60 69 64 65 7018 786 838 831 802 774 806 3124 
463 67 77 84 89 81 80 6756 810 864 848 800 780 821 2965 
464 72 53 61 55 49 58 6522 774 827 802 767 777 789 2894 
465 48 68 75 72 65 65 6396 762 816 813 768 754 782 2865 
466 65 52 51 64 55 57 6352 750 789 794 764 755 771 2754 
467 67 75 72 86 78 75 6241 752 806 806 773 761 780 2793 
468 67 52 70 55 58 60 6212 740 779 780 755 741 759 2742 
469 54 61 66 61 57 60 6161 727 782 781 745 727 752 2715 
470 60 51 56 73 58 59 6149 732 786 774 731 730 751 2682 
471 66 64 59 65 73 65 6152 716 784 764 745 733 748 2666 
472 82 89 77 76 82 81 6149 741 779 774 742 741 755 2724 
473 68 46 61 61 59 59 6141 721 768 777 725 713 741 2616 
474 62 64 53 57 56 58 6196 725 768 755 734 722 741 2671 
475 55 68 75 62 63 64 6239 726 780 777 743 736 752 2697 
476 71 50 53 47 54 55 6262 728 776 773 748 738 753 2700 
477 58 66 61 66 56 61 6347 731 772 784 734 735 751 2673 
478 44 58 66 55 40 53 6430 755 773 772 732 738 754 2749 
479 69 48 70 74 61 64 6427 741 777 770 724 743 751 2729 
480 61 60 65 54 64 61 6538 737 779 769 764 734 757 2764 
481 70 62 34 66 68 60 6640 739 787 776 750 735 757 2804 
482 66 60 56 49 62 59 6752 733 788 793 760 730 761 2838 
483 44 60 56 60 63 57 6901 737 792 776 750 749 761 2845 
484 68 60 54 68 49 60 7116 754 798 796 742 757 769 2910 
485 59 84 63 65 47 64 7213 762 787 784 754 751 768 2911 
486 69 74 65 67 68 69 7445 759 808 799 764 757 777 2998 
487 51 67 58 65 43 57 7593 749 792 815 768 769 779 3122 
488 69 53 71 57 53 60 7777 749 813 809 769 755 779 3128 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

489 71 61 65 61 65 65 7980 762 817 816 785 769 790 3169 
490 76 70 59 71 67 69 8207 770 823 823 787 798 800 3241 
491 58 48 60 65 71 61 8406 781 822 836 795 775 802 3357 
492 74 77 91 80 86 81 8713 811 854 846 817 812 828 3506 
493 58 58 66 59 67 62 8952 788 859 852 813 801 822 3565 
494 66 55 79 65 62 65 9199 809 880 860 835 824 842 3580 
495 53 67 60 48 59 57 9457 820 877 870 834 822 845 3670 
496 55 64 65 65 52 60 9722 823 884 882 837 825 850 3795 
497 61 59 65 61 59 61 10010 837 887 908 854 864 870 3867 
498 73 69 75 64 54 67 10421 867 920 921 874 866 890 3978 
499 49 48 54 64 63 56 10648 861 921 927 879 885 895 4159 
500 39 70 58 66 48 56 11004 880 951 927 899 885 909 4233 
501 66 47 67 59 61 60 11299 889 958 953 897 908 921 4316 
502 63 55 59 71 57 61 11628 895 976 972 934 914 938 4427 
503 49 53 69 53 60 57 11993 917 986 984 945 947 956 4637 
504 81 92 85 82 72 83 12349 963 1020 1005 976 978 988 4716 
505 49 73 62 67 60 62 12744 948 1008 1010 963 955 977 4768 
506 68 61 63 61 63 63 13151 953 1043 1028 981 1000 1001 4972 
507 50 55 66 55 59 57 13452 979 1042 1044 1002 995 1012 4987 
508 56 57 66 53 49 56 13890 990 1069 1067 1010 1016 1031 5232 
509 53 60 54 66 58 58 14191 993 1073 1090 1021 1017 1039 5308 
510 66 45 65 61 52 58 14607 1036 1108 1093 1053 1044 1067 5442 
511 62 54 54 59 57 57 14935 1026 1108 1111 1060 1057 1072 5495 
512 57 58 63 59 73 62 15340 1060 1154 1134 1093 1069 1102 5664 
513 53 68 58 50 55 57 15658 1053 1154 1149 1098 1082 1107 5739 
514 90 90 93 93 97 93 16025 1105 1201 1199 1156 1138 1160 5938 
515 87 83 86 71 69 79 16289 1106 1200 1192 1133 1141 1155 6003 
516 76 54 47 68 57 60 16632 1123 1195 1213 1159 1128 1164 6111 
517 48 70 78 62 60 64 16847 1113 1213 1224 1147 1134 1166 6193 
518 109 95 104 90 102 100 17214 1157 1262 1252 1200 1176 1210 6293 
519 66 57 67 65 54 62 17417 1152 1234 1238 1182 1176 1196 6380 
520 78 90 78 81 70 79 17683 1169 1272 1271 1198 1182 1218 6397 
521 81 67 74 76 76 75 17903 1184 1284 1273 1221 1209 1234 6437 
522 66 65 60 54 56 60 18080 1185 1274 1256 1200 1198 1223 6613 
523 66 72 68 72 73 70 18341 1187 1283 1287 1225 1231 1242 6656 
524 66 65 66 68 53 64 18484 1204 1288 1273 1215 1223 1241 6674 
525 52 65 46 59 67 58 18643 1207 1297 1308 1231 1228 1254 6837 
526 61 58 50 61 62 58 18729 1184 1301 1306 1230 1227 1249 6803 
527 71 82 71 64 72 72 18953 1220 1334 1309 1254 1246 1273 6896 
528 66 65 44 66 59 60 19074 1223 1321 1325 1264 1240 1274 6902 
529 84 67 72 61 67 70 19151 1237 1345 1325 1280 1257 1289 7022 
530 73 74 73 67 64 70 19316 1253 1339 1321 1275 1255 1288 7036 
531 49 61 62 54 62 58 19432 1240 1340 1347 1288 1269 1297 7089 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก-25  (ตอ่) 
ความหนา 650 ไมโครเมตร ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2)  
It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

532 60 56 55 57 58 57 19464 1252 1371 1356 1285 1280 1309 7108 
533 69 60 61 62 56 61 19519 1260 1371 1359 1311 1298 1320 7263 
534 55 72 61 65 78 66 19635 1285 1392 1363 1308 1314 1332 7317 
535 75 73 71 70 70 72 19835 1288 1407 1388 1321 1329 1346 7402 
536 66 67 72 56 63 65 19869 1299 1402 1386 1340 1327 1351 7500 
537 67 56 73 57 56 62 19895 1321 1443 1399 1344 1340 1369 7536 
538 65 59 68 67 65 65 20020 1331 1443 1415 1363 1349 1380 7740 
539 58 74 66 67 57 64 20126 1355 1453 1460 1392 1367 1405 7690 
540 53 54 67 53 62 58 20181 1361 1456 1461 1381 1375 1407 7797 
541 73 59 74 74 83 73 20304 1368 1483 1488 1403 1413 1431 8029 
542 64 65 54 67 54 61 20374 1382 1493 1504 1423 1397 1440 8012 
543 65 69 76 67 81 72 20419 1401 1519 1504 1436 1425 1457 8149 
544 58 56 77 68 67 65 20473 1409 1544 1520 1447 1444 1473 8340 
545 64 51 56 62 50 57 20680 1410 1542 1523 1444 1446 1473 8372 
546 58 70 59 71 69 65 20739 1437 1549 1552 1486 1462 1497 8533 
547 57 55 56 63 63 59 20801 1468 1586 1587 1508 1483 1526 8633 
548 44 68 76 56 61 61 20878 1473 1609 1580 1522 1498 1536 8830 
549 72 70 70 56 58 65 20950 1478 1630 1602 1532 1520 1552 8801 
550 76 56 57 59 57 61 20982 1509 1625 1632 1549 1534 1570 9075 
551 57 54 68 73 64 63 21054 1542 1650 1654 1564 1555 1593 9159 
552 55 44 65 52 70 57 21089 1530 1676 1657 1585 1569 1603 9166 
553 61 56 71 71 63 64 21071 1566 1689 1663 1589 1566 1614 9408 
554 62 63 68 60 65 64 20978 1559 1685 1689 1609 1585 1625 9327 
555 54 53 64 47 66 57 20966 1585 1712 1706 1600 1616 1644 9539 
556 49 55 66 57 52 56 20932 1583 1728 1717 1618 1619 1653 9530 
557 50 70 63 57 59 60 20903 1595 1740 1721 1655 1636 1669 9687 
558 57 73 61 71 77 68 20728 1612 1746 1763 1666 1638 1685 9788 
559 67 69 55 68 60 64 20638 1619 1766 1740 1682 1633 1688 9702 
560 55 56 55 61 60 57 20508 1646 1776 1769 1665 1651 1701 9825 
561 65 68 53 55 64 61 20425 1641 1774 1788 1678 1670 1710 9913 
562 84 50 67 66 65 66 20250 1660 1811 1783 1697 1671 1725 9878 
563 110 110 122 109 90 108 20167 1695 1837 1822 1745 1729 1766 10000 
564 74 70 70 64 57 67 20110 1684 1811 1807 1715 1696 1742 10073 
565 79 59 70 71 55 67 19966 1670 1798 1800 1713 1698 1736 10075 
566 54 57 62 65 51 58 19801 1683 1810 1813 1726 1701 1746 10132 

ความยาว
คลื่น (nm) 

ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการส่งผ่านแสง (W/m2) ความเข้มแสงของชดุทดสอบวดัค่าการสะท้อนแสง (W/m2) 

It1 It2 It3 It4 It5 Itเฉลีย่ It0 Ir1 Ir2 Ir3 Ir4 Ir5 Irเฉลีย่ Ir0 

567 159 173 156 153 161 160 19662 1725 1882 1881 1767 1755 1802 10289 
568 51 53 67 56 53 56 19494 1679 1829 1824 1726 1725 1757 10145 
569 80 66 79 73 66 73 19453 1694 1836 1835 1741 1717 1765 10192 
570 57 56 51 69 57 58 19272 1694 1839 1823 1734 1719 1762 10204 
571 63 77 54 69 67 66 19169 1706 1875 1868 1764 1734 1789 10252 
572 58 68 66 59 66 63 19041 1709 1843 1825 1751 1725 1771 10223 
573 50 72 69 54 56 60 19080 1711 1871 1852 1746 1733 1783 10269 
574 63 61 62 63 59 61 18872 1707 1854 1859 1760 1726 1781 10275 
575 71 75 67 78 80 74 18882 1728 1870 1870 1777 1760 1801 10319 
576 60 46 65 53 68 58 18676 1734 1873 1868 1771 1740 1797 10274 
577 63 65 65 58 65 63 18576 1717 1867 1857 1769 1754 1793 10391 
578 75 68 74 59 63 68 18383 1723 1878 1881 1756 1739 1795 10350 
579 68 70 73 68 71 70 18240 1737 1868 1856 1781 1745 1797 10350 
580 55 67 61 62 58 61 18155 1738 1864 1862 1783 1749 1799 10330 
581 50 61 37 67 59 55 17322 1714 1856 1855 1747 1736 1782 10310 
582 77 72 58 65 65 67 17800 1728 1864 1870 1776 1743 1796 10302 
583 50 67 64 53 60 59 17694 1726 1878 1860 1764 1729 1791 10320 
584 42 57 53 58 52 52 17526 1732 1870 1867 1756 1732 1792 10277 
585 60 60 50 53 61 57 17267 1733 1869 1876 1753 1737 1794 10214 
586 63 65 73 65 75 68 17077 1737 1854 1876 1755 1718 1788 10259 
587 55 66 74 67 60 64 16783 1719 1839 1848 1746 1715 1773 10219 
588 75 68 69 60 68 68 16553 1724 1843 1844 1742 1719 1774 10211 
589 57 56 52 61 58 57 16216 1694 1838 1828 1719 1706 1757 10159 
590 53 51 54 64 78 60 15896 1677 1824 1825 1729 1695 1750 9937 
591 65 59 56 65 50 59 15524 1671 1800 1797 1707 1686 1732 9806 
592 54 47 65 63 61 58 15183 1665 1793 1779 1688 1641 1713 9697 
593 55 80 70 59 61 65 14869 1656 1770 1773 1680 1644 1705 9632 
594 66 67 71 63 60 66 14472 1632 1765 1763 1656 1628 1689 9554 
595 83 60 57 60 64 65 13906 1612 1755 1766 1655 1613 1680 9337 
596 48 68 54 69 59 59 13453 1604 1713 1728 1621 1607 1655 9228 
597 70 71 64 61 61 65 13045 1576 1682 1701 1585 1560 1621 9052 
598 54 61 62 51 62 58 12536 1565 1654 1666 1573 1527 1597 8822 
599 50 47 77 55 58 57 11990 1528 1637 1649 1534 1506 1571 8495 
600 65 48 61 56 61 58 11448 1495 1594 1588 1505 1479 1532 8317 
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ภาคผนวก ข 
คา่การสะท้อนแสง คา่การสง่ผา่นแสง และคา่การดดูกลืนแสง 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คา่คณุสมบตัทิางแสงหาได้จากชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน A สีใส ความหนา 90,100,110,150,200,250,300 และ 600  ไมโครเมตร 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 

445 0.2152 0.2127 0.2152 0.2171 0.2195 0.2411 0.2478 0.2584 0.7514 0.7007 0.6811 0.6505 0.6043 0.5968 0.5378 0.3234 0.0334 0.0866 0.1038 0.1324 0.1762 0.1621 0.2144 0.4182 
446 0.1949 0.1985 0.1952 0.1998 0.2000 0.2225 0.2297 0.2395 0.7486 0.6976 0.6786 0.6525 0.6066 0.5919 0.5361 0.3226 0.0564 0.1039 0.1262 0.1477 0.1934 0.1856 0.2342 0.4379 
447 0.1828 0.1886 0.1836 0.1872 0.1922 0.2098 0.2172 0.2285 0.7551 0.6995 0.6759 0.6498 0.6072 0.5969 0.5354 0.3214 0.0621 0.1119 0.1405 0.1630 0.2006 0.1933 0.2474 0.4501 
448 0.1836 0.1813 0.1835 0.1896 0.1864 0.2069 0.2166 0.2257 0.7497 0.7008 0.6781 0.6491 0.6024 0.5939 0.5319 0.3189 0.0667 0.1178 0.1384 0.1613 0.2112 0.1992 0.2515 0.4554 
449 0.1838 0.1845 0.1855 0.1893 0.1911 0.2105 0.2212 0.2312 0.7520 0.7013 0.6772 0.6493 0.6052 0.5958 0.5347 0.3193 0.0642 0.1142 0.1374 0.1614 0.2037 0.1937 0.2441 0.4495 
450 0.1693 0.1708 0.1726 0.1757 0.1761 0.1971 0.2064 0.2170 0.7505 0.6994 0.6773 0.6465 0.6058 0.5939 0.5339 0.3183 0.0802 0.1298 0.1501 0.1778 0.2181 0.2090 0.2597 0.4648 
451 0.1664 0.1663 0.1697 0.1700 0.1739 0.1906 0.2051 0.2124 0.7501 0.7034 0.6802 0.6483 0.6097 0.5943 0.5337 0.3206 0.0835 0.1304 0.1501 0.1817 0.2163 0.2150 0.2612 0.4670 
452 0.1602 0.1606 0.1620 0.1640 0.1653 0.1883 0.1977 0.2106 0.7527 0.7023 0.6791 0.6507 0.6075 0.5957 0.5321 0.3182 0.0871 0.1371 0.1589 0.1853 0.2272 0.2160 0.2702 0.4712 
453 0.1613 0.1652 0.1661 0.1680 0.1703 0.1918 0.2047 0.2170 0.7527 0.6998 0.6777 0.6491 0.6070 0.5949 0.5339 0.3178 0.0861 0.1350 0.1562 0.1829 0.2227 0.2134 0.2614 0.4651 
454 0.1589 0.1585 0.1610 0.1643 0.1663 0.1881 0.2002 0.2103 0.7539 0.7035 0.6784 0.6517 0.6071 0.5988 0.5366 0.3201 0.0873 0.1380 0.1606 0.1841 0.2266 0.2131 0.2631 0.4696 
455 0.1595 0.1603 0.1631 0.1677 0.1704 0.1905 0.2038 0.2172 0.7534 0.7039 0.6808 0.6511 0.6098 0.5992 0.5361 0.3220 0.0871 0.1358 0.1561 0.1813 0.2199 0.2104 0.2600 0.4609 
456 0.1581 0.1611 0.1628 0.1657 0.1679 0.1889 0.2022 0.2149 0.7512 0.7031 0.6805 0.6527 0.6086 0.5969 0.5371 0.3221 0.0907 0.1358 0.1568 0.1817 0.2235 0.2141 0.2607 0.4630 
457 0.1614 0.1635 0.1639 0.1669 0.1702 0.1926 0.2082 0.2207 0.7554 0.7025 0.6815 0.6526 0.6110 0.5961 0.5370 0.3216 0.0832 0.1340 0.1546 0.1805 0.2188 0.2113 0.2548 0.4577 
458 0.1628 0.1661 0.1644 0.1695 0.1721 0.1954 0.2103 0.2226 0.7528 0.7038 0.6809 0.6526 0.6099 0.5992 0.5386 0.3241 0.0844 0.1301 0.1547 0.1779 0.2180 0.2054 0.2512 0.4533 
459 0.1695 0.1713 0.1727 0.1759 0.1791 0.1998 0.2188 0.2318 0.7579 0.7037 0.6820 0.6535 0.6118 0.6022 0.5411 0.3251 0.0725 0.1250 0.1453 0.1707 0.2091 0.1980 0.2401 0.4431 
460 0.1705 0.1705 0.1709 0.1735 0.1802 0.2014 0.2166 0.2308 0.7564 0.7044 0.6826 0.6558 0.6129 0.6007 0.5405 0.3279 0.0731 0.1251 0.1464 0.1707 0.2069 0.1978 0.2429 0.4413 
461 0.1733 0.1743 0.1753 0.1782 0.1827 0.2072 0.2209 0.2361 0.7555 0.7076 0.6847 0.6580 0.6123 0.6045 0.5415 0.3285 0.0712 0.1182 0.1400 0.1637 0.2050 0.1883 0.2376 0.4354 
463 0.1861 0.1860 0.1864 0.1918 0.1962 0.2199 0.2353 0.2504 0.7563 0.7085 0.6867 0.6585 0.6152 0.6085 0.5458 0.3304 0.0575 0.1055 0.1269 0.1496 0.1887 0.1716 0.2189 0.4192 
464 0.1831 0.1866 0.1850 0.1903 0.1947 0.2200 0.2319 0.2474 0.7598 0.7078 0.6872 0.6584 0.6149 0.6079 0.5462 0.3322 0.0571 0.1056 0.1278 0.1513 0.1904 0.1720 0.2219 0.4204 
465 0.1833 0.1871 0.1862 0.1882 0.1943 0.2177 0.2342 0.2486 0.7602 0.7092 0.6910 0.6597 0.6183 0.6092 0.5467 0.3346 0.0564 0.1037 0.1228 0.1521 0.1874 0.1732 0.2191 0.4168 
466 0.1878 0.1914 0.1931 0.1965 0.1981 0.2257 0.2410 0.2570 0.7601 0.7087 0.6908 0.6614 0.6214 0.6095 0.5492 0.3358 0.0521 0.0998 0.1162 0.1421 0.1805 0.1647 0.2098 0.4072 
467 0.1901 0.1936 0.1936 0.1980 0.1986 0.2228 0.2379 0.2543 0.7602 0.7067 0.6917 0.6583 0.6214 0.6102 0.5488 0.3368 0.0496 0.0997 0.1147 0.1437 0.1800 0.1671 0.2133 0.4089 
468 0.1888 0.1937 0.1936 0.1970 0.1975 0.2246 0.2399 0.2525 0.7650 0.7127 0.6904 0.6603 0.6221 0.6114 0.5501 0.3370 0.0462 0.0936 0.1160 0.1427 0.1804 0.1641 0.2101 0.4105 
469 0.1895 0.1899 0.1920 0.1975 0.1998 0.2249 0.2397 0.2520 0.7627 0.7128 0.6922 0.6604 0.6250 0.6114 0.5519 0.3395 0.0479 0.0973 0.1158 0.1421 0.1752 0.1637 0.2085 0.4085 
470 0.1927 0.1937 0.1960 0.1996 0.2005 0.2254 0.2411 0.2568 0.7638 0.7128 0.6915 0.6634 0.6216 0.6144 0.5524 0.3419 0.0434 0.0935 0.1125 0.1371 0.1779 0.1602 0.2065 0.4014 
471 0.1946 0.1986 0.1957 0.2001 0.2043 0.2298 0.2436 0.2577 0.7635 0.7125 0.6945 0.6638 0.6227 0.6136 0.5507 0.3424 0.0419 0.0889 0.1097 0.1361 0.1730 0.1566 0.2057 0.3999 
472 0.1937 0.1951 0.1958 0.2017 0.2011 0.2245 0.2411 0.2534 0.7635 0.7150 0.6928 0.6636 0.6251 0.6134 0.5519 0.3429 0.0428 0.0899 0.1113 0.1347 0.1738 0.1621 0.2069 0.4037 
473 0.1979 0.1996 0.1966 0.2027 0.2045 0.2307 0.2443 0.2591 0.7641 0.7176 0.6929 0.6643 0.6276 0.6191 0.5545 0.3439 0.0380 0.0828 0.1105 0.1330 0.1679 0.1503 0.2012 0.3970 
474 0.1915 0.1941 0.1921 0.1990 0.1993 0.2259 0.2396 0.2552 0.7670 0.7165 0.6922 0.6660 0.6245 0.6176 0.5529 0.3438 0.0415 0.0894 0.1158 0.1350 0.1762 0.1565 0.2075 0.4009 
475 0.1894 0.1921 0.1926 0.1992 0.2007 0.2237 0.2401 0.2528 0.7667 0.7167 0.6954 0.6664 0.6274 0.6181 0.5565 0.3461 0.0439 0.0912 0.1120 0.1344 0.1719 0.1583 0.2034 0.4011 
476 0.1898 0.1917 0.1927 0.1964 0.1987 0.2234 0.2381 0.2512 0.7614 0.7139 0.6956 0.6663 0.6276 0.6171 0.5549 0.3471 0.0489 0.0944 0.1117 0.1373 0.1737 0.1594 0.2069 0.4017 
477 0.1930 0.1955 0.1973 0.2005 0.2017 0.2273 0.2440 0.2579 0.7650 0.7160 0.6967 0.6642 0.6295 0.6190 0.5571 0.3473 0.0420 0.0885 0.1060 0.1353 0.1688 0.1537 0.1989 0.3948 
478 0.1884 0.1894 0.1900 0.1961 0.1958 0.2199 0.2354 0.2495 0.7681 0.7157 0.6956 0.6640 0.6294 0.6194 0.5575 0.3479 0.0435 0.0948 0.1144 0.1399 0.1748 0.1607 0.2071 0.4026 
479 0.1891 0.1906 0.1907 0.1940 0.1965 0.2227 0.2379 0.2485 0.7663 0.7154 0.6976 0.6665 0.6284 0.6207 0.5554 0.3493 0.0445 0.0939 0.1118 0.1395 0.1752 0.1566 0.2066 0.4021 
480 0.1877 0.1898 0.1903 0.1935 0.1947 0.2196 0.2345 0.2487 0.7672 0.7172 0.6954 0.6663 0.6286 0.6216 0.5566 0.3489 0.0451 0.0930 0.1143 0.1403 0.1767 0.1588 0.2089 0.4024 
481 0.1844 0.1856 0.1868 0.1937 0.1940 0.2170 0.2313 0.2441 0.7655 0.7176 0.6959 0.6664 0.6313 0.6214 0.5605 0.3494 0.0501 0.0968 0.1173 0.1399 0.1747 0.1617 0.2082 0.4066 
482 0.1834 0.1894 0.1861 0.1915 0.1917 0.2154 0.2312 0.2444 0.7663 0.7173 0.6953 0.6666 0.6290 0.6220 0.5582 0.3503 0.0502 0.0933 0.1186 0.1419 0.1793 0.1627 0.2106 0.4054 
483 0.1825 0.1858 0.1855 0.1910 0.1924 0.2132 0.2286 0.2412 0.7674 0.7157 0.6977 0.6645 0.6297 0.6221 0.5578 0.3513 0.0501 0.0985 0.1168 0.1446 0.1779 0.1646 0.2136 0.4075 
484 0.1803 0.1825 0.1827 0.1865 0.1861 0.2099 0.2267 0.2372 0.7700 0.7174 0.6954 0.6677 0.6296 0.6254 0.5618 0.3521 0.0498 0.1000 0.1219 0.1458 0.1843 0.1646 0.2116 0.4107 
485 0.1793 0.1825 0.1822 0.1886 0.1860 0.2115 0.2265 0.2412 0.7659 0.7174 0.6967 0.6667 0.6316 0.6202 0.5585 0.3514 0.0548 0.1001 0.1211 0.1446 0.1824 0.1683 0.2149 0.4074 
486 0.1766 0.1807 0.1793 0.1840 0.1881 0.2069 0.2251 0.2366 0.7664 0.7190 0.6948 0.6673 0.6318 0.6271 0.5588 0.3522 0.0570 0.1003 0.1258 0.1487 0.1801 0.1660 0.2161 0.4112 
487 0.1705 0.1733 0.1720 0.1769 0.1806 0.1985 0.2130 0.2254 0.7708 0.7169 0.6954 0.6648 0.6324 0.6236 0.5591 0.3530 0.0587 0.1099 0.1325 0.1583 0.1870 0.1779 0.2280 0.4216 
488 0.1689 0.1727 0.1720 0.1768 0.1778 0.1993 0.2142 0.2263 0.7665 0.7183 0.6970 0.6669 0.6318 0.6235 0.5603 0.3524 0.0646 0.1090 0.1310 0.1563 0.1904 0.1772 0.2255 0.4213 



 

108 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 

489 0.1662 0.1705 0.1701 0.1753 0.1751 0.1955 0.2127 0.2247 0.7655 0.7191 0.6960 0.6679 0.6321 0.6237 0.5597 0.3538 0.0683 0.1104 0.1339 0.1568 0.1928 0.1808 0.2275 0.4215 
490 0.1658 0.1694 0.1696 0.1744 0.1744 0.1957 0.2113 0.2220 0.7668 0.7189 0.6955 0.6644 0.6318 0.6271 0.5594 0.3539 0.0674 0.1118 0.1349 0.1612 0.1938 0.1772 0.2293 0.4241 
491 0.1618 0.1648 0.1624 0.1674 0.1679 0.1901 0.2033 0.2154 0.7667 0.7203 0.6958 0.6659 0.6339 0.6266 0.5587 0.3547 0.0714 0.1149 0.1417 0.1666 0.1981 0.1832 0.2380 0.4299 
492 0.1623 0.1633 0.1632 0.1668 0.1687 0.1876 0.2033 0.2134 0.7654 0.7199 0.6957 0.6653 0.6335 0.6258 0.5620 0.3547 0.0723 0.1167 0.1410 0.1679 0.1978 0.1866 0.2347 0.4319 
493 0.1550 0.1591 0.1553 0.1594 0.1617 0.1822 0.1990 0.2070 0.7664 0.7178 0.6964 0.6670 0.6322 0.6253 0.5632 0.3554 0.0786 0.1231 0.1482 0.1736 0.2061 0.1925 0.2378 0.4377 
494 0.1551 0.1567 0.1553 0.1601 0.1620 0.1833 0.1989 0.2102 0.7676 0.7184 0.6962 0.6671 0.6341 0.6260 0.5624 0.3559 0.0773 0.1249 0.1484 0.1728 0.2039 0.1907 0.2388 0.4338 
495 0.1515 0.1533 0.1547 0.1585 0.1598 0.1773 0.1972 0.2064 0.7641 0.7198 0.6948 0.6680 0.6350 0.6269 0.5609 0.3562 0.0843 0.1269 0.1505 0.1735 0.2052 0.1958 0.2419 0.4374 
496 0.1464 0.1496 0.1524 0.1545 0.1542 0.1746 0.1903 0.2007 0.7653 0.7178 0.6948 0.6670 0.6358 0.6273 0.5608 0.3555 0.0883 0.1326 0.1527 0.1785 0.2101 0.1982 0.2489 0.4438 
497 0.1456 0.1503 0.1499 0.1536 0.1545 0.1744 0.1904 0.2008 0.7655 0.7180 0.6973 0.6657 0.6363 0.6269 0.5617 0.3571 0.0890 0.1317 0.1528 0.1807 0.2092 0.1987 0.2479 0.4420 
498 0.1455 0.1469 0.1477 0.1531 0.1538 0.1713 0.1873 0.1978 0.7654 0.7201 0.6984 0.6669 0.6364 0.6277 0.5615 0.3570 0.0891 0.1330 0.1539 0.1800 0.2098 0.2009 0.2512 0.4452 
499 0.1395 0.1428 0.1439 0.1463 0.1467 0.1675 0.1805 0.1919 0.7658 0.7198 0.6984 0.6661 0.6359 0.6294 0.5607 0.3572 0.0947 0.1374 0.1577 0.1876 0.2174 0.2031 0.2588 0.4509 
500 0.1402 0.1431 0.1432 0.1453 0.1470 0.1652 0.1805 0.1907 0.7654 0.7200 0.6962 0.6672 0.6358 0.6292 0.5617 0.3580 0.0944 0.1369 0.1606 0.1874 0.2173 0.2056 0.2578 0.4513 
501 0.1364 0.1400 0.1397 0.1437 0.1448 0.1632 0.1794 0.1918 0.7652 0.7188 0.6968 0.6665 0.6372 0.6309 0.5639 0.3571 0.0983 0.1413 0.1635 0.1899 0.2180 0.2059 0.2567 0.4511 
502 0.1365 0.1379 0.1384 0.1423 0.1426 0.1616 0.1780 0.1881 0.7670 0.7216 0.6970 0.6670 0.6362 0.6308 0.5611 0.3574 0.0965 0.1404 0.1646 0.1907 0.2212 0.2076 0.2609 0.4544 
503 0.1308 0.1337 0.1327 0.1368 0.1384 0.1571 0.1718 0.1823 0.7670 0.7215 0.6973 0.6666 0.6363 0.6315 0.5640 0.3590 0.1022 0.1448 0.1700 0.1966 0.2253 0.2114 0.2642 0.4588 
504 0.1338 0.1385 0.1372 0.1407 0.1420 0.1604 0.1770 0.1851 0.7657 0.7193 0.6979 0.6671 0.6385 0.6300 0.5638 0.3597 0.1005 0.1422 0.1649 0.1922 0.2195 0.2096 0.2593 0.4552 
505 0.1291 0.1332 0.1325 0.1358 0.1387 0.1567 0.1732 0.1830 0.7669 0.7217 0.6975 0.6682 0.6380 0.6301 0.5635 0.3595 0.1040 0.1451 0.1700 0.1960 0.2233 0.2132 0.2633 0.4575 
506 0.1262 0.1292 0.1290 0.1337 0.1341 0.1518 0.1685 0.1785 0.7660 0.7227 0.6981 0.6673 0.6389 0.6324 0.5630 0.3603 0.1077 0.1481 0.1729 0.1990 0.2270 0.2158 0.2685 0.4613 
507 0.1282 0.1308 0.1285 0.1346 0.1365 0.1536 0.1707 0.1798 0.7670 0.7212 0.6981 0.6669 0.6397 0.6322 0.5641 0.3605 0.1048 0.1479 0.1734 0.1985 0.2237 0.2142 0.2651 0.4597 
508 0.1233 0.1263 0.1255 0.1292 0.1308 0.1489 0.1657 0.1746 0.7658 0.7236 0.7005 0.6677 0.6380 0.6335 0.5650 0.3607 0.1110 0.1501 0.1739 0.2031 0.2312 0.2176 0.2693 0.4647 
509 0.1230 0.1259 0.1256 0.1283 0.1308 0.1486 0.1649 0.1747 0.7653 0.7240 0.6977 0.6674 0.6402 0.6356 0.5653 0.3607 0.1117 0.1501 0.1767 0.2042 0.2290 0.2158 0.2698 0.4645 
510 0.1214 0.1253 0.1228 0.1287 0.1313 0.1476 0.1638 0.1747 0.7643 0.7239 0.6984 0.6673 0.6413 0.6364 0.5655 0.3626 0.1143 0.1508 0.1788 0.2040 0.2274 0.2160 0.2708 0.4627 
511 0.1208 0.1240 0.1234 0.1284 0.1290 0.1478 0.1641 0.1744 0.7679 0.7256 0.6984 0.6679 0.6411 0.6358 0.5656 0.3620 0.1114 0.1504 0.1783 0.2037 0.2299 0.2164 0.2703 0.4636 
512 0.1196 0.1236 0.1219 0.1262 0.1269 0.1452 0.1622 0.1723 0.7664 0.7260 0.6995 0.6680 0.6420 0.6393 0.5669 0.3637 0.1140 0.1504 0.1786 0.2058 0.2311 0.2155 0.2709 0.4640 
513 0.1190 0.1223 0.1214 0.1254 0.1276 0.1453 0.1607 0.1707 0.7660 0.7261 0.6991 0.6690 0.6419 0.6394 0.5675 0.3627 0.1150 0.1516 0.1795 0.2056 0.2305 0.2154 0.2718 0.4666 
514 0.1221 0.1256 0.1238 0.1278 0.1298 0.1472 0.1645 0.1736 0.7662 0.7246 0.7012 0.6702 0.6431 0.6402 0.5679 0.3647 0.1117 0.1498 0.1750 0.2020 0.2271 0.2125 0.2676 0.4617 
515 0.1190 0.1228 0.1210 0.1249 0.1264 0.1446 0.1612 0.1710 0.7667 0.7256 0.6994 0.6697 0.6430 0.6373 0.5682 0.3652 0.1143 0.1516 0.1796 0.2054 0.2306 0.2181 0.2706 0.4638 
516 0.1177 0.1184 0.1171 0.1228 0.1239 0.1413 0.1586 0.1685 0.7668 0.7263 0.6999 0.6718 0.6431 0.6411 0.5690 0.3657 0.1155 0.1553 0.1830 0.2054 0.2330 0.2176 0.2725 0.4657 
517 0.1161 0.1184 0.1175 0.1225 0.1242 0.1409 0.1567 0.1665 0.7667 0.7276 0.7010 0.6708 0.6442 0.6401 0.5695 0.3663 0.1171 0.1540 0.1816 0.2067 0.2315 0.2189 0.2738 0.4672 
518 0.1178 0.1215 0.1190 0.1247 0.1268 0.1425 0.1611 0.1699 0.7675 0.7277 0.7009 0.6700 0.6462 0.6418 0.5712 0.3669 0.1147 0.1508 0.1801 0.2053 0.2270 0.2157 0.2677 0.4632 
519 0.1148 0.1175 0.1157 0.1200 0.1216 0.1398 0.1568 0.1663 0.7682 0.7267 0.7008 0.6701 0.6462 0.6408 0.5708 0.3671 0.1170 0.1557 0.1835 0.2099 0.2322 0.2194 0.2724 0.4666 
520 0.1167 0.1198 0.1178 0.1224 0.1236 0.1416 0.1594 0.1667 0.7676 0.7283 0.7018 0.6725 0.6466 0.6429 0.5729 0.3680 0.1157 0.1519 0.1804 0.2051 0.2298 0.2155 0.2677 0.4654 
521 0.1178 0.1195 0.1187 0.1233 0.1234 0.1417 0.1595 0.1691 0.7680 0.7293 0.7026 0.6717 0.6475 0.6433 0.5721 0.3696 0.1142 0.1512 0.1787 0.2050 0.2291 0.2150 0.2684 0.4614 
522 0.1116 0.1155 0.1145 0.1187 0.1194 0.1365 0.1539 0.1632 0.7693 0.7294 0.7033 0.6719 0.6468 0.6441 0.5734 0.3701 0.1191 0.1551 0.1822 0.2094 0.2338 0.2195 0.2727 0.4667 
523 0.1134 0.1175 0.1164 0.1210 0.1218 0.1408 0.1570 0.1665 0.7661 0.7312 0.7015 0.6731 0.6477 0.6439 0.5744 0.3713 0.1205 0.1513 0.1822 0.2059 0.2305 0.2152 0.2686 0.4622 
524 0.1127 0.1161 0.1149 0.1189 0.1204 0.1376 0.1553 0.1644 0.7683 0.7315 0.7029 0.6726 0.6499 0.6464 0.5748 0.3714 0.1190 0.1524 0.1821 0.2084 0.2296 0.2160 0.2699 0.4641 
525 0.1105 0.1144 0.1122 0.1170 0.1182 0.1358 0.1530 0.1621 0.7696 0.7300 0.7036 0.6742 0.6491 0.6462 0.5752 0.3730 0.1199 0.1556 0.1842 0.2088 0.2327 0.2180 0.2719 0.4649 
526 0.1105 0.1143 0.1136 0.1162 0.1189 0.1354 0.1532 0.1622 0.7694 0.7315 0.7033 0.6740 0.6511 0.6469 0.5762 0.3749 0.1201 0.1542 0.1832 0.2097 0.2300 0.2176 0.2707 0.4629 
527 0.1127 0.1152 0.1145 0.1184 0.1207 0.1375 0.1550 0.1635 0.7703 0.7321 0.7064 0.6747 0.6505 0.6479 0.5751 0.3757 0.1170 0.1526 0.1791 0.2068 0.2288 0.2146 0.2699 0.4607 
528 0.1116 0.1154 0.1130 0.1174 0.1181 0.1364 0.1534 0.1633 0.7689 0.7324 0.7064 0.6754 0.6512 0.6472 0.5767 0.3746 0.1195 0.1522 0.1806 0.2071 0.2307 0.2164 0.2699 0.4621 
529 0.1102 0.1144 0.1122 0.1166 0.1181 0.1358 0.1532 0.1624 0.7683 0.7328 0.7052 0.6762 0.6527 0.6509 0.5779 0.3761 0.1215 0.1528 0.1826 0.2072 0.2292 0.2133 0.2689 0.4615 
530 0.1105 0.1141 0.1124 0.1168 0.1186 0.1352 0.1531 0.1628 0.7698 0.7337 0.7067 0.6771 0.6524 0.6516 0.5807 0.3772 0.1197 0.1522 0.1809 0.2061 0.2290 0.2132 0.2662 0.4600 
531 0.1100 0.1146 0.1114 0.1168 0.1173 0.1354 0.1530 0.1626 0.7722 0.7341 0.7085 0.6777 0.6540 0.6522 0.5804 0.3779 0.1178 0.1512 0.1801 0.2055 0.2287 0.2125 0.2666 0.4595 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 

532 0.1100 0.1139 0.1115 0.1165 0.1186 0.1352 0.1529 0.1621 0.7717 0.7335 0.7079 0.6786 0.6537 0.6523 0.5812 0.3795 0.1184 0.1526 0.1806 0.2049 0.2277 0.2125 0.2659 0.4584 
533 0.1076 0.1122 0.1100 0.1147 0.1171 0.1340 0.1519 0.1599 0.7725 0.7351 0.7080 0.6779 0.6571 0.6522 0.5821 0.3808 0.1198 0.1527 0.1819 0.2073 0.2258 0.2138 0.2660 0.4594 
534 0.1096 0.1130 0.1109 0.1160 0.1176 0.1350 0.1525 0.1621 0.7719 0.7372 0.7086 0.6792 0.6562 0.6532 0.5831 0.3819 0.1184 0.1498 0.1804 0.2049 0.2262 0.2119 0.2643 0.4559 
535 0.1094 0.1130 0.1105 0.1159 0.1174 0.1349 0.1528 0.1612 0.7744 0.7367 0.7111 0.6810 0.6572 0.6544 0.5833 0.3819 0.1162 0.1503 0.1784 0.2031 0.2253 0.2108 0.2639 0.4569 
536 0.1080 0.1114 0.1090 0.1151 0.1157 0.1335 0.1510 0.1602 0.7746 0.7381 0.7120 0.6803 0.6573 0.6563 0.5828 0.3832 0.1174 0.1505 0.1790 0.2046 0.2269 0.2102 0.2662 0.4565 
537 0.1074 0.1118 0.1092 0.1156 0.1161 0.1333 0.1519 0.1601 0.7737 0.7391 0.7111 0.6820 0.6606 0.6588 0.5850 0.3843 0.1188 0.1491 0.1797 0.2024 0.2233 0.2079 0.2631 0.4557 
538 0.1065 0.1095 0.1069 0.1119 0.1141 0.1305 0.1496 0.1574 0.7742 0.7393 0.7110 0.6837 0.6609 0.6591 0.5882 0.3853 0.1193 0.1513 0.1821 0.2045 0.2250 0.2104 0.2622 0.4573 
539 0.1099 0.1134 0.1116 0.1165 0.1174 0.1342 0.1539 0.1617 0.7761 0.7398 0.7145 0.6838 0.6628 0.6580 0.5874 0.3864 0.1140 0.1467 0.1739 0.1996 0.2199 0.2079 0.2587 0.4519 
540 0.1063 0.1106 0.1081 0.1134 0.1152 0.1318 0.1503 0.1597 0.7759 0.7420 0.7131 0.6838 0.6617 0.6619 0.5896 0.3887 0.1178 0.1474 0.1789 0.2028 0.2231 0.2063 0.2601 0.4516 
541 0.1058 0.1095 0.1083 0.1120 0.1141 0.1312 0.1493 0.1579 0.7791 0.7433 0.7167 0.6862 0.6644 0.6626 0.5903 0.3891 0.1151 0.1472 0.1750 0.2018 0.2215 0.2062 0.2604 0.4530 
542 0.1060 0.1106 0.1078 0.1121 0.1139 0.1315 0.1495 0.1589 0.7767 0.7436 0.7157 0.6853 0.6648 0.6636 0.5899 0.3897 0.1173 0.1458 0.1765 0.2025 0.2212 0.2049 0.2606 0.4514 
543 0.1054 0.1092 0.1072 0.1125 0.1134 0.1308 0.1491 0.1581 0.7796 0.7432 0.7166 0.6885 0.6657 0.6630 0.5913 0.3916 0.1150 0.1475 0.1763 0.1990 0.2209 0.2062 0.2597 0.4503 
544 0.1046 0.1082 0.1053 0.1110 0.1124 0.1289 0.1485 0.1559 0.7807 0.7444 0.7180 0.6881 0.6660 0.6653 0.5931 0.3932 0.1147 0.1474 0.1768 0.2009 0.2216 0.2058 0.2584 0.4508 
545 0.1036 0.1071 0.1052 0.1110 0.1121 0.1281 0.1481 0.1561 0.7813 0.7450 0.7184 0.6881 0.6668 0.6672 0.5938 0.3933 0.1151 0.1479 0.1765 0.2009 0.2211 0.2047 0.2581 0.4506 
546 0.1034 0.1069 0.1045 0.1104 0.1112 0.1281 0.1468 0.1565 0.7811 0.7486 0.7200 0.6907 0.6698 0.6681 0.5963 0.3955 0.1155 0.1446 0.1755 0.1989 0.2190 0.2037 0.2569 0.4480 
547 0.1034 0.1083 0.1051 0.1104 0.1119 0.1277 0.1475 0.1565 0.7814 0.7500 0.7205 0.6912 0.6695 0.6706 0.5969 0.3971 0.1152 0.1417 0.1744 0.1984 0.2186 0.2017 0.2555 0.4464 
548 0.1021 0.1053 0.1029 0.1088 0.1100 0.1256 0.1452 0.1545 0.7825 0.7497 0.7221 0.6927 0.6709 0.6715 0.5994 0.3977 0.1154 0.1451 0.1751 0.1986 0.2191 0.2029 0.2554 0.4478 
549 0.1034 0.1083 0.1051 0.1096 0.1121 0.1284 0.1479 0.1571 0.7844 0.7504 0.7234 0.6930 0.6730 0.6735 0.5995 0.3996 0.1121 0.1413 0.1714 0.1973 0.2148 0.1981 0.2527 0.4433 
550 0.1016 0.1052 0.1019 0.1082 0.1089 0.1259 0.1443 0.1539 0.7846 0.7529 0.7248 0.6947 0.6754 0.6740 0.6005 0.4004 0.1137 0.1419 0.1733 0.1971 0.2156 0.2001 0.2552 0.4457 
551 0.1027 0.1064 0.1035 0.1097 0.1107 0.1274 0.1463 0.1564 0.7866 0.7534 0.7257 0.6960 0.6761 0.6760 0.6030 0.4028 0.1108 0.1402 0.1708 0.1942 0.2132 0.1966 0.2507 0.4408 
552 0.1015 0.1059 0.1031 0.1089 0.1104 0.1270 0.1460 0.1553 0.7873 0.7531 0.7268 0.6969 0.6779 0.6761 0.6043 0.4044 0.1112 0.1410 0.1700 0.1942 0.2117 0.1969 0.2497 0.4403 
553 0.1000 0.1043 0.1009 0.1072 0.1077 0.1241 0.1436 0.1525 0.7875 0.7533 0.7271 0.6980 0.6797 0.6771 0.6055 0.4047 0.1125 0.1423 0.1720 0.1948 0.2126 0.1987 0.2509 0.4428 
554 0.1016 0.1055 0.1029 0.1087 0.1101 0.1257 0.1458 0.1554 0.7896 0.7554 0.7288 0.6981 0.6813 0.6793 0.6066 0.4056 0.1088 0.1392 0.1683 0.1931 0.2086 0.1951 0.2475 0.4390 
555 0.1003 0.1040 0.1011 0.1063 0.1083 0.1244 0.1448 0.1532 0.7880 0.7566 0.7290 0.6990 0.6818 0.6805 0.6076 0.4075 0.1117 0.1394 0.1699 0.1948 0.2100 0.1950 0.2476 0.4394 
556 0.1019 0.1048 0.1017 0.1079 0.1091 0.1260 0.1450 0.1553 0.7900 0.7594 0.7305 0.7007 0.6829 0.6813 0.6103 0.4096 0.1082 0.1358 0.1677 0.1914 0.2080 0.1927 0.2448 0.4351 
557 0.1005 0.1051 0.1014 0.1075 0.1090 0.1251 0.1449 0.1538 0.7899 0.7592 0.7307 0.7021 0.6841 0.6825 0.6108 0.4102 0.1096 0.1357 0.1678 0.1904 0.2069 0.1924 0.2443 0.4359 
558 0.1003 0.1048 0.1011 0.1070 0.1082 0.1246 0.1437 0.1536 0.7906 0.7593 0.7318 0.7032 0.6862 0.6843 0.6124 0.4124 0.1092 0.1359 0.1670 0.1898 0.2056 0.1911 0.2438 0.4340 
559 0.1017 0.1057 0.1020 0.1078 0.1095 0.1257 0.1462 0.1559 0.7916 0.7600 0.7328 0.7029 0.6853 0.6850 0.6128 0.4135 0.1068 0.1343 0.1652 0.1893 0.2052 0.1893 0.2410 0.4306 
560 0.1003 0.1047 0.1013 0.1073 0.1090 0.1249 0.1443 0.1541 0.7916 0.7615 0.7335 0.7043 0.6865 0.6867 0.6137 0.4145 0.1082 0.1337 0.1652 0.1884 0.2046 0.1885 0.2420 0.4314 
561 0.1009 0.1044 0.1020 0.1075 0.1096 0.1257 0.1453 0.1544 0.7935 0.7620 0.7337 0.7041 0.6872 0.6868 0.6136 0.4152 0.1055 0.1336 0.1643 0.1884 0.2032 0.1875 0.2411 0.4304 
562 0.1012 0.1050 0.1016 0.1078 0.1100 0.1256 0.1463 0.1555 0.7928 0.7629 0.7353 0.7046 0.6888 0.6892 0.6151 0.4163 0.1061 0.1321 0.1631 0.1876 0.2012 0.1853 0.2386 0.4283 
563 0.1045 0.1087 0.1052 0.1113 0.1131 0.1287 0.1489 0.1583 0.7939 0.7636 0.7361 0.7061 0.6899 0.6894 0.6169 0.4173 0.1016 0.1276 0.1587 0.1826 0.1971 0.1818 0.2342 0.4244 
564 0.1010 0.1048 0.1019 0.1076 0.1097 0.1254 0.1461 0.1556 0.7950 0.7648 0.7367 0.7076 0.6902 0.6911 0.6168 0.4182 0.1040 0.1304 0.1615 0.1848 0.2000 0.1835 0.2371 0.4262 
565 0.1012 0.1044 0.1014 0.1082 0.1091 0.1254 0.1451 0.1547 0.7952 0.7642 0.7362 0.7075 0.6922 0.6908 0.6179 0.4193 0.1036 0.1314 0.1623 0.1843 0.1987 0.1838 0.2371 0.4261 
566 0.1004 0.1043 0.1013 0.1073 0.1094 0.1244 0.1452 0.1558 0.7957 0.7676 0.7364 0.7081 0.6938 0.6925 0.6191 0.4208 0.1039 0.1281 0.1624 0.1846 0.1968 0.1831 0.2356 0.4234 
567 0.1056 0.1087 0.1056 0.1131 0.1141 0.1290 0.1505 0.1586 0.7962 0.7663 0.7381 0.7089 0.6921 0.6923 0.6204 0.4219 0.0982 0.1249 0.1563 0.1781 0.1938 0.1788 0.2290 0.4195 
568 0.1003 0.1044 0.1013 0.1072 0.1084 0.1256 0.1457 0.1559 0.7957 0.7658 0.7383 0.7074 0.6935 0.6913 0.6206 0.4228 0.1040 0.1298 0.1603 0.1854 0.1981 0.1831 0.2337 0.4213 
569 0.1017 0.1062 0.1022 0.1085 0.1108 0.1265 0.1471 0.1565 0.7936 0.7670 0.7397 0.7093 0.6949 0.6933 0.6214 0.4239 0.1047 0.1268 0.1581 0.1822 0.1943 0.1802 0.2315 0.4196 
570 0.1010 0.1049 0.1017 0.1078 0.1092 0.1256 0.1465 0.1561 0.7957 0.7675 0.7394 0.7110 0.6950 0.6942 0.6217 0.4237 0.1033 0.1275 0.1588 0.1813 0.1958 0.1802 0.2318 0.4201 
571 0.1026 0.1069 0.1034 0.1102 0.1112 0.1277 0.1482 0.1566 0.7969 0.7679 0.7403 0.7097 0.6970 0.6948 0.6231 0.4251 0.1005 0.1252 0.1564 0.1801 0.1918 0.1775 0.2287 0.4183 
572 0.1018 0.1062 0.1020 0.1085 0.1100 0.1266 0.1472 0.1571 0.7976 0.7683 0.7402 0.7113 0.6965 0.6959 0.6230 0.4269 0.1007 0.1256 0.1578 0.1802 0.1935 0.1775 0.2297 0.4159 
573 0.1012 0.1060 0.1017 0.1083 0.1102 0.1259 0.1471 0.1565 0.7972 0.7702 0.7406 0.7124 0.6973 0.6982 0.6241 0.4277 0.1016 0.1238 0.1577 0.1793 0.1926 0.1759 0.2289 0.4158 
574 0.1016 0.1060 0.1024 0.1094 0.1101 0.1264 0.1467 0.1567 0.7991 0.7693 0.7403 0.7116 0.6985 0.6968 0.6247 0.4281 0.0993 0.1247 0.1573 0.1790 0.1914 0.1767 0.2286 0.4152 



 

110 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  (ตอ่) 
ความยาว
คลื่น (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 90µm 100µm 110µm 150µm 200µm 250µm 300µm 600µm 

575 0.1026 0.1081 0.1032 0.1098 0.1118 0.1277 0.1486 0.1584 0.8000 0.7702 0.7415 0.7118 0.6977 0.6980 0.6252 0.4293 0.0975 0.1217 0.1553 0.1783 0.1904 0.1743 0.2262 0.4123 
576 0.1030 0.1069 0.1041 0.1104 0.1109 0.1285 0.1489 0.1584 0.8004 0.7688 0.7418 0.7113 0.6981 0.6987 0.6254 0.4301 0.0966 0.1243 0.1542 0.1783 0.1909 0.1727 0.2257 0.4115 
577 0.1013 0.1051 0.1015 0.1079 0.1101 0.1258 0.1469 0.1569 0.7986 0.7699 0.7406 0.7121 0.7003 0.6993 0.6262 0.4315 0.1001 0.1250 0.1580 0.1800 0.1896 0.1749 0.2269 0.4117 
578 0.1023 0.1066 0.1026 0.1089 0.1109 0.1266 0.1479 0.1578 0.7990 0.7705 0.7405 0.7125 0.6993 0.7005 0.6275 0.4315 0.0987 0.1229 0.1569 0.1786 0.1898 0.1729 0.2246 0.4107 
579 0.1028 0.1068 0.1028 0.1101 0.1117 0.1268 0.1482 0.1578 0.7977 0.7713 0.7429 0.7135 0.6986 0.7009 0.6263 0.4322 0.0995 0.1219 0.1543 0.1765 0.1897 0.1723 0.2255 0.4100 
580 0.1026 0.1069 0.1025 0.1100 0.1110 0.1273 0.1485 0.1587 0.7977 0.7711 0.7436 0.7119 0.7002 0.7012 0.6292 0.4337 0.0997 0.1220 0.1539 0.1781 0.1887 0.1714 0.2223 0.4076 
581 0.1014 0.1065 0.1024 0.1092 0.1107 0.1269 0.1475 0.1583 0.7969 0.7678 0.7397 0.7088 0.6980 0.6982 0.6241 0.4309 0.1018 0.1257 0.1580 0.1819 0.1913 0.1748 0.2284 0.4109 
582 0.1036 0.1077 0.1036 0.1103 0.1118 0.1272 0.1495 0.1594 0.7994 0.7697 0.7414 0.7123 0.7010 0.7008 0.6288 0.4343 0.0970 0.1226 0.1550 0.1774 0.1872 0.1720 0.2217 0.4063 
583 0.1032 0.1071 0.1032 0.1106 0.1116 0.1267 0.1484 0.1584 0.7993 0.7714 0.7436 0.7137 0.7010 0.7023 0.6289 0.4353 0.0975 0.1215 0.1532 0.1757 0.1874 0.1709 0.2227 0.4063 
584 0.1031 0.1075 0.1037 0.1111 0.1114 0.1280 0.1494 0.1602 0.7978 0.7707 0.7427 0.7137 0.7019 0.7033 0.6276 0.4355 0.0991 0.1218 0.1536 0.1752 0.1868 0.1687 0.2230 0.4043 
585 0.1037 0.1089 0.1038 0.1110 0.1120 0.1284 0.1505 0.1609 0.7976 0.7697 0.7415 0.7113 0.7005 0.7016 0.6278 0.4351 0.0987 0.1214 0.1547 0.1776 0.1875 0.1700 0.2217 0.4040 
586 0.1034 0.1080 0.1035 0.1108 0.1128 0.1279 0.1500 0.1610 0.7967 0.7705 0.7411 0.7116 0.7022 0.7017 0.6282 0.4353 0.1000 0.1215 0.1554 0.1776 0.1850 0.1704 0.2219 0.4037 
587 0.1040 0.1083 0.1040 0.1119 0.1124 0.1286 0.1502 0.1587 0.7958 0.7685 0.7398 0.7092 0.7010 0.7003 0.6273 0.4364 0.1001 0.1231 0.1563 0.1789 0.1866 0.1710 0.2225 0.4049 
588 0.1039 0.1084 0.1041 0.1115 0.1122 0.1281 0.1506 0.1604 0.7967 0.7683 0.7390 0.7100 0.7008 0.7010 0.6274 0.4346 0.0994 0.1232 0.1569 0.1786 0.1870 0.1709 0.2221 0.4050 
589 0.1032 0.1079 0.1040 0.1112 0.1125 0.1285 0.1498 0.1606 0.7941 0.7675 0.7393 0.7072 0.7002 0.7000 0.6257 0.4353 0.1027 0.1245 0.1567 0.1816 0.1874 0.1716 0.2245 0.4041 
590 0.1051 0.1097 0.1055 0.1131 0.1141 0.1294 0.1524 0.1622 0.7935 0.7665 0.7391 0.7080 0.6986 0.6994 0.6252 0.4345 0.1014 0.1238 0.1554 0.1789 0.1873 0.1712 0.2224 0.4032 
591 0.1060 0.1104 0.1063 0.1136 0.1151 0.1306 0.1528 0.1634 0.7930 0.7653 0.7373 0.7060 0.6996 0.6978 0.6251 0.4341 0.1010 0.1243 0.1565 0.1804 0.1854 0.1717 0.2221 0.4025 
592 0.1066 0.1119 0.1069 0.1152 0.1152 0.1317 0.1536 0.1645 0.7906 0.7647 0.7362 0.7050 0.6982 0.6973 0.6239 0.4328 0.1029 0.1234 0.1568 0.1798 0.1865 0.1710 0.2225 0.4027 
593 0.1067 0.1122 0.1076 0.1139 0.1155 0.1314 0.1541 0.1650 0.7906 0.7625 0.7347 0.7039 0.6987 0.6967 0.6232 0.4325 0.1027 0.1252 0.1577 0.1822 0.1857 0.1718 0.2226 0.4025 
594 0.1064 0.1113 0.1075 0.1149 0.1160 0.1312 0.1541 0.1643 0.7886 0.7621 0.7349 0.7019 0.6974 0.6941 0.6204 0.4322 0.1050 0.1267 0.1576 0.1832 0.1866 0.1747 0.2255 0.4036 
595 0.1088 0.1149 0.1093 0.1173 0.1186 0.1344 0.1564 0.1678 0.7860 0.7598 0.7319 0.6998 0.6956 0.6937 0.6193 0.4317 0.1051 0.1253 0.1588 0.1829 0.1858 0.1719 0.2244 0.4004 
596 0.1096 0.1145 0.1095 0.1174 0.1184 0.1345 0.1564 0.1684 0.7859 0.7597 0.7306 0.6996 0.6930 0.6929 0.6186 0.4309 0.1044 0.1259 0.1599 0.1830 0.1887 0.1727 0.2249 0.4007 
597 0.1098 0.1145 0.1106 0.1177 0.1182 0.1345 0.1570 0.1678 0.7841 0.7573 0.7293 0.6977 0.6915 0.6915 0.6160 0.4302 0.1060 0.1282 0.1602 0.1845 0.1904 0.1740 0.2270 0.4020 
598 0.1109 0.1164 0.1113 0.1193 0.1209 0.1368 0.1596 0.1701 0.7829 0.7561 0.7267 0.6968 0.6913 0.6918 0.6146 0.4301 0.1063 0.1275 0.1620 0.1839 0.1877 0.1714 0.2257 0.3998 
599 0.1137 0.1193 0.1142 0.1226 0.1236 0.1395 0.1629 0.1741 0.7836 0.7535 0.7270 0.6953 0.6895 0.6909 0.6151 0.4292 0.1027 0.1272 0.1587 0.1821 0.1869 0.1696 0.2220 0.3967 
600 0.1138 0.1197 0.1137 0.1232 0.1236 0.1399 0.1619 0.1743 0.7820 0.7537 0.7264 0.6935 0.6881 0.6893 0.6133 0.4283 0.1042 0.1267 0.1598 0.1833 0.1883 0.1708 0.2248 0.3973 

 
 
 
 



 

111 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ข-2  คา่คณุสมบตัทิางแสงหาได้จากชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน C สีขาว  ความหนา 200 และ 300 ไมโครเมตร 
ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

200µm 300µm 200µm 300µm 200µm 300µm 

445 0.2689 0.2441 0.0447 0.0229 0.6865 0.7330 
446 0.2496 0.2240 0.0443 0.0205 0.7061 0.7556 
447 0.2386 0.2135 0.0441 0.0203 0.7173 0.7663 
448 0.2374 0.2135 0.0430 0.0200 0.7195 0.7665 
449 0.2419 0.2141 0.0417 0.0198 0.7164 0.7661 
450 0.2274 0.2007 0.0417 0.0218 0.7309 0.7775 
451 0.2245 0.1966 0.0449 0.0202 0.7306 0.7832 
452 0.2181 0.1900 0.0427 0.0184 0.7392 0.7916 
453 0.2227 0.1941 0.0428 0.0189 0.7345 0.7870 
454 0.2199 0.1911 0.0431 0.0171 0.7370 0.7918 
455 0.2245 0.1938 0.0427 0.0176 0.7328 0.7887 
456 0.2221 0.1917 0.0440 0.0195 0.7340 0.7888 
457 0.2262 0.1954 0.0438 0.0179 0.7299 0.7867 
458 0.2296 0.1980 0.0477 0.0181 0.7227 0.7839 
459 0.2377 0.2061 0.0476 0.0181 0.7147 0.7757 
460 0.2379 0.2041 0.0497 0.0194 0.7124 0.7765 
461 0.2420 0.2086 0.0497 0.0207 0.7083 0.7708 
463 0.2572 0.2220 0.0526 0.0239 0.6902 0.7541 
464 0.2565 0.2208 0.0515 0.0219 0.6920 0.7573 
465 0.2557 0.2216 0.0548 0.0225 0.6895 0.7559 
466 0.2649 0.2252 0.0527 0.0226 0.6825 0.7522 
467 0.2601 0.2256 0.0554 0.0250 0.6844 0.7494 
468 0.2606 0.2259 0.0534 0.0233 0.6860 0.7508 
469 0.2616 0.2248 0.0549 0.0230 0.6835 0.7522 
470 0.2626 0.2257 0.0522 0.0228 0.6852 0.7515 
471 0.2652 0.2315 0.0562 0.0222 0.6786 0.7464 
472 0.2618 0.2266 0.0579 0.0261 0.6803 0.7473 
473 0.2680 0.2326 0.0565 0.0221 0.6754 0.7453 
474 0.2660 0.2262 0.0560 0.0221 0.6780 0.7517 
475 0.2610 0.2273 0.0557 0.0247 0.6833 0.7480 
476 0.2602 0.2239 0.0566 0.0230 0.6832 0.7531 
477 0.2657 0.2277 0.0586 0.0231 0.6757 0.7492 
478 0.2589 0.2209 0.0572 0.0212 0.6839 0.7579 
479 0.2606 0.2212 0.0567 0.0236 0.6827 0.7551 
480 0.2576 0.2204 0.0577 0.0222 0.6847 0.7574 
481 0.2540 0.2167 0.0591 0.0223 0.6869 0.7609 
482 0.2537 0.2176 0.0583 0.0228 0.6880 0.7596 
483 0.2536 0.2168 0.0573 0.0213 0.6891 0.7619 
484 0.2496 0.2111 0.0571 0.0228 0.6933 0.7662 
485 0.2504 0.2122 0.0580 0.0225 0.6916 0.7653 
486 0.2453 0.2092 0.0566 0.0221 0.6981 0.7688 
487 0.2368 0.2013 0.0575 0.0214 0.7057 0.7774 
488 0.2369 0.2011 0.0549 0.0209 0.7082 0.7781 

ความยาวคลื่น 
(nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

200µm 300µm 200µm 300µm 200µm 300µm 

489 0.2351 0.1996 0.0553 0.0201 0.7095 0.7803 
490 0.2340 0.1993 0.0548 0.0208 0.7112 0.7799 
491 0.2262 0.1914 0.0550 0.0205 0.7188 0.7881 
492 0.2244 0.1903 0.0560 0.0224 0.7196 0.7872 
493 0.2199 0.1830 0.0547 0.0205 0.7253 0.7965 
494 0.2189 0.1836 0.0557 0.0201 0.7254 0.7963 
495 0.2153 0.1803 0.0554 0.0205 0.7294 0.7992 
496 0.2114 0.1753 0.0548 0.0198 0.7338 0.8049 
497 0.2120 0.1757 0.0546 0.0192 0.7334 0.8051 
498 0.2100 0.1746 0.0548 0.0198 0.7352 0.8055 
499 0.2015 0.1671 0.0542 0.0187 0.7443 0.8142 
500 0.2017 0.1657 0.0550 0.0192 0.7433 0.8152 
501 0.2022 0.1644 0.0544 0.0184 0.7435 0.8172 
502 0.1992 0.1624 0.0542 0.0188 0.7466 0.8189 
503 0.1926 0.1588 0.0554 0.0192 0.7520 0.8220 
504 0.1969 0.1628 0.0562 0.0206 0.7469 0.8166 
505 0.1927 0.1577 0.0545 0.0186 0.7528 0.8237 
506 0.1884 0.1534 0.0543 0.0187 0.7573 0.8279 
507 0.1904 0.1554 0.0553 0.0180 0.7542 0.8265 
508 0.1851 0.1497 0.0544 0.0180 0.7605 0.8323 
509 0.1839 0.1487 0.0547 0.0179 0.7614 0.8334 
510 0.1835 0.1482 0.0548 0.0175 0.7617 0.8343 
511 0.1835 0.1480 0.0545 0.0173 0.7620 0.8347 
512 0.1822 0.1451 0.0558 0.0183 0.7620 0.8366 
513 0.1804 0.1444 0.0545 0.0173 0.7652 0.8384 
514 0.1832 0.1477 0.0570 0.0205 0.7597 0.8318 
515 0.1800 0.1444 0.0570 0.0194 0.7630 0.8362 
516 0.1778 0.1411 0.0555 0.0185 0.7667 0.8404 
517 0.1763 0.1385 0.0567 0.0186 0.7670 0.8429 
518 0.1785 0.1428 0.0577 0.0197 0.7638 0.8375 
519 0.1744 0.1382 0.0568 0.0182 0.7688 0.8436 
520 0.1776 0.1418 0.0574 0.0188 0.7650 0.8393 
521 0.1790 0.1406 0.0569 0.0191 0.7641 0.8403 
522 0.1727 0.1362 0.0563 0.0182 0.7710 0.8456 
523 0.1741 0.1374 0.0578 0.0189 0.7681 0.8437 
524 0.1731 0.1369 0.0573 0.0184 0.7696 0.8447 
525 0.1710 0.1339 0.0575 0.0184 0.7715 0.8477 
526 0.1724 0.1349 0.0577 0.0177 0.7699 0.8473 
527 0.1730 0.1357 0.0580 0.0185 0.7690 0.8458 
528 0.1714 0.1350 0.0583 0.0178 0.7703 0.8472 
529 0.1710 0.1335 0.0586 0.0179 0.7704 0.8486 
530 0.1703 0.1337 0.0585 0.0182 0.7712 0.8481 
531 0.1724 0.1329 0.0591 0.0177 0.7686 0.8494 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-2  (ตอ่) 
ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

200µm 300µm 200µm 300µm 200µm 300µm 

532 0.1713 0.1329 0.0594 0.0179 0.7693 0.8492 
533 0.1693 0.1306 0.0598 0.0184 0.7709 0.8510 
534 0.1704 0.1318 0.0599 0.0186 0.7697 0.8496 
535 0.1698 0.1311 0.0604 0.0189 0.7698 0.8499 
536 0.1682 0.1297 0.0608 0.0186 0.7709 0.8518 
537 0.1690 0.1309 0.0603 0.0188 0.7707 0.8503 
538 0.1664 0.1273 0.0612 0.0183 0.7724 0.8544 
539 0.1701 0.1322 0.0612 0.0180 0.7687 0.8498 
540 0.1675 0.1295 0.0614 0.0190 0.7711 0.8515 
541 0.1649 0.1273 0.0620 0.0192 0.7731 0.8535 
542 0.1665 0.1275 0.0622 0.0188 0.7713 0.8537 
543 0.1678 0.1269 0.0636 0.0194 0.7687 0.8537 
544 0.1645 0.1256 0.0636 0.0192 0.7719 0.8552 
545 0.1645 0.1248 0.0627 0.0185 0.7729 0.8567 
546 0.1642 0.1247 0.0632 0.0191 0.7726 0.8563 
547 0.1633 0.1236 0.0640 0.0190 0.7727 0.8573 
548 0.1609 0.1220 0.0641 0.0188 0.7751 0.8592 
549 0.1659 0.1251 0.0645 0.0191 0.7696 0.8558 
550 0.1613 0.1208 0.0650 0.0194 0.7737 0.8597 
551 0.1628 0.1224 0.0653 0.0196 0.7719 0.8580 
552 0.1623 0.1211 0.0657 0.0192 0.7721 0.8597 
553 0.1593 0.1195 0.0659 0.0196 0.7747 0.8609 
554 0.1622 0.1208 0.0664 0.0200 0.7715 0.8591 
555 0.1602 0.1195 0.0667 0.0197 0.7731 0.8608 
556 0.1609 0.1199 0.0671 0.0196 0.7720 0.8605 
557 0.1590 0.1187 0.0681 0.0196 0.7728 0.8617 
558 0.1598 0.1190 0.0687 0.0201 0.7715 0.8609 
559 0.1621 0.1202 0.0684 0.0202 0.7696 0.8596 
560 0.1607 0.1192 0.0688 0.0205 0.7704 0.8603 
561 0.1604 0.1189 0.0695 0.0208 0.7700 0.8603 
562 0.1613 0.1194 0.0703 0.0205 0.7684 0.8601 
563 0.1640 0.1223 0.0724 0.0227 0.7636 0.8550 
564 0.1602 0.1185 0.0713 0.0213 0.7685 0.8602 
565 0.1606 0.1180 0.0709 0.0212 0.7685 0.8608 
566 0.1598 0.1170 0.0718 0.0210 0.7684 0.8620 

       
       
       
       
       
       
       
       

ความยาวคลื่น 
(nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

200µm 300µm 200µm 300µm 200µm 300µm 

567 0.1650 0.1225 0.0753 0.0253 0.7597 0.8522 
568 0.1609 0.1182 0.0730 0.0211 0.7661 0.8607 
569 0.1624 0.1192 0.0738 0.0220 0.7638 0.8588 
570 0.1604 0.1174 0.0737 0.0217 0.7659 0.8610 
571 0.1622 0.1188 0.0753 0.0222 0.7625 0.8590 
572 0.1623 0.1185 0.0740 0.0215 0.7637 0.8599 
573 0.1617 0.1178 0.0742 0.0216 0.7641 0.8606 
574 0.1618 0.1184 0.0751 0.0217 0.7630 0.8599 
575 0.1628 0.1186 0.0762 0.0226 0.7610 0.8588 
576 0.1628 0.1191 0.0757 0.0215 0.7615 0.8594 
577 0.1616 0.1168 0.0766 0.0221 0.7619 0.8611 
578 0.1615 0.1173 0.0768 0.0224 0.7617 0.8603 
579 0.1625 0.1184 0.0785 0.0234 0.7590 0.8582 
580 0.1626 0.1177 0.0777 0.0228 0.7597 0.8596 
581 0.1609 0.1169 0.0797 0.0228 0.7594 0.8603 
582 0.1631 0.1183 0.0789 0.0233 0.7581 0.8584 
583 0.1625 0.1179 0.0803 0.0232 0.7572 0.8589 
584 0.1634 0.1183 0.0799 0.0229 0.7567 0.8588 
585 0.1640 0.1190 0.0797 0.0232 0.7563 0.8578 
586 0.1629 0.1181 0.0817 0.0232 0.7554 0.8587 
587 0.1625 0.1178 0.0828 0.0234 0.7547 0.8588 
588 0.1625 0.1181 0.0822 0.0236 0.7553 0.8583 
589 0.1620 0.1172 0.0827 0.0232 0.7554 0.8596 
590 0.1648 0.1190 0.0835 0.0242 0.7517 0.8568 
591 0.1648 0.1194 0.0845 0.0237 0.7507 0.8569 
592 0.1653 0.1192 0.0838 0.0242 0.7510 0.8566 
593 0.1657 0.1195 0.0852 0.0244 0.7492 0.8561 
594 0.1639 0.1201 0.0857 0.0251 0.7504 0.8548 
595 0.1684 0.1223 0.0872 0.0257 0.7443 0.8520 
596 0.1680 0.1222 0.0893 0.0260 0.7427 0.8518 
597 0.1670 0.1216 0.0879 0.0252 0.7451 0.8532 
598 0.1684 0.1227 0.0889 0.0264 0.7428 0.8508 
599 0.1729 0.1252 0.0910 0.0267 0.7361 0.8480 
600 0.1722 0.1255 0.0917 0.0270 0.7361 0.8475 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-3  คา่คณุสมบตัทิางแสงหาได้จากชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน D สีด า ความหนา 150,200,220,280,300,500 และ 650 ไมโครเมตร 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 

445 0.2108 0.2123 0.2075 0.2046 0.2048 0.2030 0.1967 0.0127 0.0080 0.0097 0.0078 0.0058 0.0041 0.0053 0.7765 0.7796 0.7828 0.7875 0.7894 0.7929 0.7980 
446 0.1941 0.1937 0.1900 0.1861 0.1867 0.1828 0.1788 0.0105 0.0109 0.0079 0.0079 0.0077 0.0059 0.0051 0.7954 0.7953 0.8021 0.8061 0.8056 0.8113 0.8161 
447 0.1838 0.1827 0.1787 0.1788 0.1759 0.1752 0.1729 0.0101 0.0079 0.0079 0.0075 0.0066 0.0066 0.0036 0.8061 0.8095 0.8133 0.8137 0.8175 0.8182 0.8235 
448 0.1788 0.1789 0.1758 0.1745 0.1735 0.1695 0.1665 0.0102 0.0091 0.0098 0.0083 0.0059 0.0063 0.0057 0.8110 0.8120 0.8144 0.8171 0.8206 0.8242 0.8278 
449 0.1811 0.1824 0.1784 0.1752 0.1754 0.1735 0.1695 0.0087 0.0069 0.0069 0.0070 0.0046 0.0044 0.0041 0.8102 0.8107 0.8147 0.8178 0.8200 0.8221 0.8263 
450 0.1701 0.1685 0.1670 0.1626 0.1622 0.1593 0.1574 0.0099 0.0088 0.0090 0.0076 0.0054 0.0052 0.0053 0.8200 0.8227 0.8239 0.8298 0.8324 0.8355 0.8373 
451 0.1662 0.1655 0.1612 0.1587 0.1582 0.1536 0.1531 0.0104 0.0083 0.0079 0.0083 0.0073 0.0040 0.0057 0.8234 0.8262 0.8309 0.8330 0.8344 0.8424 0.8412 
452 0.1588 0.1588 0.1535 0.1527 0.1493 0.1481 0.1458 0.0076 0.0068 0.0064 0.0055 0.0048 0.0027 0.0038 0.8336 0.8344 0.8401 0.8418 0.8460 0.8493 0.8504 
453 0.1640 0.1640 0.1576 0.1567 0.1554 0.1550 0.1485 0.0077 0.0093 0.0069 0.0071 0.0047 0.0033 0.0041 0.8283 0.8267 0.8355 0.8361 0.8399 0.8417 0.8474 
454 0.1570 0.1576 0.1515 0.1516 0.1496 0.1480 0.1423 0.0065 0.0070 0.0062 0.0053 0.0050 0.0041 0.0038 0.8366 0.8354 0.8422 0.8431 0.8454 0.8479 0.8539 
455 0.1598 0.1590 0.1554 0.1512 0.1515 0.1505 0.1460 0.0063 0.0049 0.0057 0.0041 0.0046 0.0039 0.0034 0.8340 0.8361 0.8389 0.8447 0.8438 0.8455 0.8507 
456 0.1592 0.1572 0.1517 0.1518 0.1480 0.1472 0.1448 0.0072 0.0062 0.0054 0.0054 0.0043 0.0044 0.0034 0.8336 0.8366 0.8429 0.8428 0.8477 0.8484 0.8518 
457 0.1603 0.1611 0.1551 0.1546 0.1529 0.1519 0.1473 0.0069 0.0053 0.0054 0.0048 0.0046 0.0039 0.0023 0.8328 0.8336 0.8395 0.8406 0.8425 0.8443 0.8503 
458 0.1624 0.1630 0.1575 0.1570 0.1532 0.1536 0.1464 0.0075 0.0076 0.0062 0.0052 0.0047 0.0043 0.0032 0.8301 0.8294 0.8363 0.8379 0.8421 0.8421 0.8504 
459 0.1689 0.1689 0.1624 0.1627 0.1611 0.1561 0.1526 0.0064 0.0064 0.0065 0.0052 0.0036 0.0018 0.0033 0.8247 0.8247 0.8311 0.8321 0.8353 0.8421 0.8441 
460 0.1702 0.1690 0.1621 0.1613 0.1597 0.1585 0.1529 0.0068 0.0061 0.0060 0.0062 0.0043 0.0033 0.0043 0.8230 0.8249 0.8319 0.8324 0.8360 0.8382 0.8428 
461 0.1736 0.1730 0.1652 0.1652 0.1632 0.1612 0.1564 0.0078 0.0061 0.0070 0.0065 0.0049 0.0031 0.0038 0.8186 0.8209 0.8278 0.8282 0.8319 0.8357 0.8398 
463 0.1860 0.1850 0.1792 0.1768 0.1735 0.1729 0.1679 0.0108 0.0100 0.0098 0.0086 0.0077 0.0076 0.0071 0.8033 0.8050 0.8110 0.8147 0.8187 0.8196 0.8250 
464 0.1837 0.1826 0.1761 0.1765 0.1716 0.1697 0.1644 0.0081 0.0081 0.0068 0.0067 0.0053 0.0051 0.0040 0.8083 0.8093 0.8171 0.8168 0.8232 0.8252 0.8316 
465 0.1841 0.1834 0.1748 0.1780 0.1757 0.1723 0.1666 0.0083 0.0080 0.0076 0.0071 0.0062 0.0052 0.0040 0.8076 0.8086 0.8175 0.8149 0.8181 0.8225 0.8293 
466 0.1905 0.1903 0.1816 0.1791 0.1776 0.1768 0.1716 0.0077 0.0063 0.0073 0.0063 0.0069 0.0037 0.0033 0.8018 0.8034 0.8112 0.8146 0.8155 0.8195 0.8251 
467 0.1924 0.1889 0.1825 0.1811 0.1790 0.1777 0.1722 0.0103 0.0085 0.0088 0.0082 0.0073 0.0094 0.0066 0.7974 0.8026 0.8087 0.8107 0.8136 0.8129 0.8213 
468 0.1887 0.1904 0.1813 0.1784 0.1782 0.1778 0.1694 0.0086 0.0079 0.0074 0.0065 0.0050 0.0067 0.0051 0.8027 0.8017 0.8113 0.8150 0.8168 0.8155 0.8255 
469 0.1884 0.1878 0.1824 0.1807 0.1781 0.1783 0.1731 0.0077 0.0083 0.0060 0.0069 0.0055 0.0059 0.0042 0.8039 0.8039 0.8116 0.8124 0.8164 0.8158 0.8228 
470 0.1892 0.1889 0.1844 0.1810 0.1810 0.1777 0.1751 0.0078 0.0096 0.0062 0.0053 0.0048 0.0057 0.0041 0.8030 0.8015 0.8095 0.8138 0.8142 0.8166 0.8208 
471 0.1910 0.1915 0.1851 0.1851 0.1826 0.1804 0.1753 0.0090 0.0083 0.0078 0.0079 0.0061 0.0061 0.0048 0.8000 0.8003 0.8072 0.8070 0.8114 0.8134 0.8199 
472 0.1916 0.1897 0.1840 0.1822 0.1813 0.1774 0.1752 0.0109 0.0090 0.0092 0.0087 0.0078 0.0071 0.0066 0.7975 0.8013 0.8068 0.8091 0.8110 0.8155 0.8181 
473 0.1931 0.1930 0.1872 0.1856 0.1843 0.1823 0.1763 0.0073 0.0060 0.0083 0.0064 0.0058 0.0060 0.0039 0.7996 0.8010 0.8045 0.8081 0.8099 0.8118 0.8198 
474 0.1888 0.1881 0.1847 0.1783 0.1787 0.1788 0.1735 0.0079 0.0076 0.0069 0.0070 0.0052 0.0048 0.0033 0.8033 0.8043 0.8084 0.8148 0.8161 0.8165 0.8232 
475 0.1885 0.1885 0.1818 0.1806 0.1767 0.1785 0.1745 0.0081 0.0096 0.0067 0.0063 0.0052 0.0044 0.0046 0.8034 0.8020 0.8114 0.8131 0.8181 0.8171 0.8209 
476 0.1867 0.1857 0.1838 0.1798 0.1780 0.1765 0.1716 0.0082 0.0065 0.0062 0.0060 0.0050 0.0057 0.0039 0.8051 0.8078 0.8100 0.8142 0.8170 0.8178 0.8245 
477 0.1906 0.1898 0.1852 0.1829 0.1816 0.1793 0.1736 0.0095 0.0080 0.0082 0.0069 0.0054 0.0068 0.0054 0.7999 0.8022 0.8067 0.8102 0.8130 0.8139 0.8211 
478 0.1851 0.1844 0.1796 0.1768 0.1739 0.1727 0.1685 0.0065 0.0082 0.0054 0.0061 0.0046 0.0048 0.0031 0.8084 0.8074 0.8151 0.8171 0.8215 0.8225 0.8284 
479 0.1854 0.1854 0.1795 0.1772 0.1770 0.1754 0.1720 0.0070 0.0083 0.0062 0.0054 0.0047 0.0050 0.0028 0.8076 0.8063 0.8142 0.8174 0.8183 0.8197 0.8252 
480 0.1829 0.1827 0.1794 0.1747 0.1745 0.1741 0.1670 0.0078 0.0074 0.0074 0.0060 0.0044 0.0050 0.0042 0.8092 0.8099 0.8132 0.8193 0.8211 0.8210 0.8288 
481 0.1802 0.1811 0.1779 0.1724 0.1737 0.1710 0.1659 0.0078 0.0086 0.0063 0.0054 0.0050 0.0051 0.0037 0.8120 0.8103 0.8158 0.8222 0.8213 0.8239 0.8304 
482 0.1796 0.1793 0.1760 0.1719 0.1707 0.1668 0.1646 0.0077 0.0079 0.0069 0.0059 0.0046 0.0058 0.0036 0.8127 0.8127 0.8171 0.8222 0.8246 0.8274 0.8319 
483 0.1781 0.1788 0.1741 0.1696 0.1681 0.1681 0.1641 0.0071 0.0066 0.0065 0.0064 0.0041 0.0040 0.0040 0.8148 0.8146 0.8194 0.8240 0.8278 0.8279 0.8319 
484 0.1766 0.1754 0.1706 0.1673 0.1673 0.1671 0.1625 0.0075 0.0073 0.0066 0.0057 0.0041 0.0044 0.0040 0.8159 0.8173 0.8228 0.8270 0.8287 0.8285 0.8335 
485 0.1756 0.1756 0.1717 0.1702 0.1660 0.1653 0.1609 0.0076 0.0063 0.0065 0.0058 0.0050 0.0054 0.0040 0.8168 0.8180 0.8219 0.8241 0.8290 0.8294 0.8351 
486 0.1741 0.1767 0.1687 0.1628 0.1644 0.1639 0.1595 0.0079 0.0070 0.0080 0.0062 0.0055 0.0038 0.0048 0.8181 0.8163 0.8233 0.8309 0.8301 0.8324 0.8357 
487 0.1648 0.1657 0.1599 0.1576 0.1580 0.1561 0.1511 0.0071 0.0071 0.0064 0.0058 0.0047 0.0041 0.0032 0.8281 0.8272 0.8337 0.8366 0.8373 0.8398 0.8457 
488 0.1659 0.1645 0.1611 0.1575 0.1570 0.1546 0.1534 0.0060 0.0049 0.0051 0.0047 0.0038 0.0036 0.0029 0.8281 0.8306 0.8339 0.8378 0.8393 0.8418 0.8437 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-3  (ตอ่) 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 

489 0.1645 0.1643 0.1576 0.1567 0.1559 0.1525 0.1501 0.0058 0.0055 0.0054 0.0056 0.0036 0.0026 0.0036 0.8297 0.8302 0.8370 0.8376 0.8406 0.8450 0.8464 
490 0.1647 0.1628 0.1592 0.1563 0.1530 0.1532 0.1494 0.0068 0.0075 0.0061 0.0056 0.0046 0.0021 0.0035 0.8285 0.8297 0.8347 0.8381 0.8423 0.8446 0.8471 
491 0.1576 0.1585 0.1523 0.1487 0.1490 0.1478 0.1444 0.0062 0.0055 0.0056 0.0049 0.0041 0.0046 0.0027 0.8362 0.8360 0.8421 0.8463 0.8469 0.8476 0.8529 
492 0.1556 0.1573 0.1516 0.1496 0.1483 0.1467 0.1437 0.0079 0.0077 0.0086 0.0070 0.0051 0.0048 0.0046 0.8365 0.8350 0.8398 0.8434 0.8466 0.8485 0.8517 
493 0.1526 0.1504 0.1457 0.1433 0.1422 0.1420 0.1375 0.0057 0.0055 0.0052 0.0045 0.0041 0.0034 0.0029 0.8417 0.8440 0.8490 0.8522 0.8537 0.8546 0.8596 
494 0.1526 0.1513 0.1468 0.1440 0.1422 0.1402 0.1379 0.0059 0.0042 0.0049 0.0041 0.0040 0.0034 0.0021 0.8415 0.8445 0.8483 0.8519 0.8538 0.8564 0.8601 
495 0.1461 0.1490 0.1425 0.1395 0.1395 0.1384 0.1342 0.0053 0.0049 0.0047 0.0040 0.0029 0.0028 0.0020 0.8486 0.8462 0.8528 0.8564 0.8576 0.8589 0.8638 
496 0.1459 0.1427 0.1421 0.1370 0.1352 0.1340 0.1307 0.0053 0.0041 0.0038 0.0037 0.0037 0.0028 0.0026 0.8488 0.8532 0.8541 0.8594 0.8611 0.8632 0.8667 
497 0.1434 0.1427 0.1378 0.1358 0.1329 0.1320 0.1304 0.0046 0.0036 0.0039 0.0035 0.0026 0.0033 0.0016 0.8519 0.8537 0.8584 0.8606 0.8645 0.8647 0.8679 
498 0.1416 0.1420 0.1378 0.1326 0.1325 0.1296 0.1282 0.0050 0.0043 0.0044 0.0041 0.0043 0.0027 0.0029 0.8534 0.8537 0.8578 0.8633 0.8632 0.8677 0.8689 
499 0.1357 0.1364 0.1311 0.1276 0.1268 0.1263 0.1227 0.0048 0.0037 0.0042 0.0034 0.0025 0.0031 0.0025 0.8595 0.8599 0.8647 0.8690 0.8706 0.8706 0.8748 
500 0.1348 0.1342 0.1310 0.1271 0.1258 0.1248 0.1209 0.0044 0.0038 0.0035 0.0035 0.0031 0.0034 0.0022 0.8608 0.8620 0.8655 0.8694 0.8712 0.8718 0.8769 
501 0.1330 0.1326 0.1306 0.1267 0.1249 0.1238 0.1201 0.0043 0.0042 0.0038 0.0039 0.0025 0.0018 0.0030 0.8627 0.8632 0.8655 0.8694 0.8726 0.8744 0.8768 
502 0.1309 0.1302 0.1277 0.1245 0.1216 0.1216 0.1187 0.0043 0.0040 0.0038 0.0037 0.0036 0.0025 0.0023 0.8647 0.8658 0.8685 0.8718 0.8748 0.8759 0.8790 
503 0.1281 0.1267 0.1227 0.1195 0.1193 0.1186 0.1146 0.0047 0.0029 0.0039 0.0034 0.0023 0.0030 0.0023 0.8672 0.8704 0.8734 0.8772 0.8784 0.8784 0.8831 
504 0.1299 0.1300 0.1250 0.1230 0.1218 0.1211 0.1173 0.0062 0.0060 0.0054 0.0050 0.0045 0.0040 0.0032 0.8638 0.8639 0.8696 0.8720 0.8737 0.8750 0.8795 
505 0.1265 0.1246 0.1212 0.1170 0.1177 0.1175 0.1137 0.0039 0.0043 0.0033 0.0031 0.0026 0.0016 0.0019 0.8696 0.8711 0.8755 0.8800 0.8798 0.8809 0.8844 
506 0.1232 0.1229 0.1174 0.1148 0.1135 0.1135 0.1107 0.0040 0.0038 0.0033 0.0028 0.0025 0.0032 0.0021 0.8728 0.8733 0.8793 0.8825 0.8840 0.8833 0.8873 
507 0.1236 0.1232 0.1191 0.1155 0.1136 0.1147 0.1098 0.0033 0.0042 0.0032 0.0028 0.0024 0.0023 0.0016 0.8731 0.8726 0.8777 0.8816 0.8839 0.8830 0.8886 
508 0.1192 0.1185 0.1153 0.1112 0.1102 0.1107 0.1073 0.0031 0.0038 0.0028 0.0026 0.0025 0.0017 0.0015 0.8776 0.8777 0.8819 0.8862 0.8873 0.8876 0.8912 
509 0.1174 0.1181 0.1147 0.1106 0.1085 0.1098 0.1065 0.0030 0.0031 0.0029 0.0027 0.0020 0.0028 0.0016 0.8795 0.8788 0.8824 0.8867 0.8895 0.8875 0.8919 
510 0.1173 0.1180 0.1119 0.1091 0.1081 0.1078 0.1045 0.0033 0.0033 0.0035 0.0022 0.0024 0.0024 0.0017 0.8795 0.8787 0.8846 0.8887 0.8895 0.8898 0.8939 
511 0.1168 0.1171 0.1123 0.1092 0.1072 0.1079 0.1039 0.0034 0.0022 0.0029 0.0026 0.0019 0.0017 0.0014 0.8798 0.8807 0.8847 0.8882 0.8909 0.8904 0.8948 
512 0.1146 0.1152 0.1099 0.1076 0.1061 0.1061 0.1021 0.0038 0.0040 0.0032 0.0027 0.0021 0.0025 0.0019 0.8816 0.8808 0.8870 0.8896 0.8918 0.8914 0.8960 
513 0.1150 0.1149 0.1100 0.1058 0.1047 0.1059 0.1013 0.0031 0.0027 0.0026 0.0025 0.0015 0.0017 0.0013 0.8819 0.8824 0.8874 0.8917 0.8937 0.8924 0.8974 
514 0.1176 0.1177 0.1130 0.1100 0.1069 0.1093 0.1047 0.0057 0.0049 0.0050 0.0046 0.0042 0.0039 0.0039 0.8767 0.8774 0.8820 0.8853 0.8889 0.8869 0.8913 
515 0.1143 0.1137 0.1110 0.1075 0.1054 0.1048 0.1015 0.0042 0.0041 0.0034 0.0037 0.0032 0.0030 0.0025 0.8816 0.8823 0.8856 0.8887 0.8915 0.8922 0.8960 
516 0.1128 0.1115 0.1070 0.1038 0.1026 0.1029 0.0992 0.0034 0.0035 0.0034 0.0026 0.0026 0.0023 0.0021 0.8838 0.8851 0.8897 0.8936 0.8948 0.8948 0.8987 
517 0.1106 0.1111 0.1069 0.1026 0.1014 0.1008 0.0974 0.0031 0.0027 0.0028 0.0025 0.0024 0.0013 0.0019 0.8863 0.8863 0.8904 0.8949 0.8962 0.8978 0.9007 
518 0.1142 0.1133 0.1093 0.1052 0.1047 0.1047 0.1014 0.0050 0.0043 0.0043 0.0041 0.0041 0.0035 0.0034 0.8807 0.8824 0.8864 0.8907 0.8913 0.8918 0.8952 
519 0.1088 0.1086 0.1053 0.1014 0.0999 0.0991 0.0962 0.0031 0.0031 0.0028 0.0024 0.0020 0.0019 0.0017 0.8880 0.8883 0.8919 0.8963 0.8981 0.8990 0.9021 
520 0.1122 0.1115 0.1076 0.1037 0.1016 0.1024 0.0986 0.0039 0.0040 0.0036 0.0034 0.0021 0.0025 0.0024 0.8839 0.8845 0.8888 0.8929 0.8962 0.8951 0.8990 
521 0.1124 0.1115 0.1072 0.1038 0.1020 0.1028 0.0996 0.0040 0.0037 0.0034 0.0030 0.0028 0.0020 0.0020 0.8836 0.8848 0.8894 0.8932 0.8952 0.8952 0.8984 
522 0.1064 0.1065 0.1018 0.0991 0.0974 0.0974 0.0948 0.0027 0.0027 0.0023 0.0022 0.0016 0.0013 0.0013 0.8909 0.8909 0.8959 0.8988 0.9011 0.9013 0.9039 
523 0.1102 0.1090 0.1051 0.1013 0.0998 0.0994 0.0968 0.0038 0.0035 0.0037 0.0034 0.0028 0.0020 0.0021 0.8860 0.8875 0.8911 0.8953 0.8973 0.8986 0.9010 
524 0.1079 0.1083 0.1027 0.0996 0.0977 0.0985 0.0948 0.0025 0.0024 0.0026 0.0022 0.0015 0.0017 0.0011 0.8896 0.8894 0.8946 0.8982 0.9008 0.8998 0.9041 
525 0.1063 0.1047 0.1002 0.0988 0.0959 0.0954 0.0924 0.0029 0.0026 0.0025 0.0021 0.0016 0.0014 0.0014 0.8907 0.8927 0.8973 0.8991 0.9025 0.9032 0.9062 
526 0.1071 0.1056 0.1023 0.0981 0.0969 0.0975 0.0933 0.0025 0.0022 0.0023 0.0020 0.0017 0.0015 0.0012 0.8904 0.8922 0.8954 0.8999 0.9014 0.9010 0.9055 
527 0.1068 0.1063 0.1025 0.0995 0.0971 0.0976 0.0948 0.0032 0.0027 0.0035 0.0028 0.0024 0.0025 0.0020 0.8900 0.8910 0.8940 0.8977 0.9005 0.8998 0.9033 
528 0.1070 0.1051 0.1015 0.0978 0.0964 0.0969 0.0926 0.0024 0.0020 0.0023 0.0019 0.0014 0.0016 0.0016 0.8905 0.8929 0.8962 0.9002 0.9022 0.9015 0.9058 
529 0.1065 0.1055 0.1013 0.0976 0.0957 0.0964 0.0921 0.0028 0.0025 0.0024 0.0023 0.0021 0.0018 0.0013 0.8907 0.8920 0.8963 0.9001 0.9022 0.9018 0.9066 
530 0.1059 0.1052 0.1004 0.0971 0.0957 0.0958 0.0934 0.0027 0.0031 0.0020 0.0022 0.0019 0.0017 0.0011 0.8914 0.8917 0.8977 0.9007 0.9024 0.9025 0.9056 
531 0.1056 0.1050 0.1010 0.0963 0.0948 0.0965 0.0922 0.0026 0.0026 0.0024 0.0019 0.0016 0.0013 0.0014 0.8918 0.8924 0.8966 0.9017 0.9035 0.9022 0.9065 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-3  (ตอ่) 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 

532 0.1047 0.1044 0.1001 0.0970 0.0945 0.0963 0.0920 0.0024 0.0026 0.0021 0.0017 0.0013 0.0014 0.0012 0.8929 0.8930 0.8978 0.9013 0.9042 0.9023 0.9068 
533 0.1042 0.1024 0.0988 0.0960 0.0936 0.0943 0.0911 0.0025 0.0026 0.0024 0.0019 0.0019 0.0016 0.0013 0.8932 0.8950 0.8988 0.9021 0.9045 0.9041 0.9075 
534 0.1048 0.1048 0.0995 0.0960 0.0947 0.0951 0.0914 0.0031 0.0027 0.0025 0.0023 0.0023 0.0015 0.0016 0.8921 0.8925 0.8980 0.9018 0.9030 0.9034 0.9070 
535 0.1051 0.1031 0.0991 0.0959 0.0938 0.0950 0.0912 0.0030 0.0023 0.0028 0.0027 0.0022 0.0017 0.0017 0.8920 0.8945 0.8981 0.9014 0.9040 0.9034 0.9072 
536 0.1024 0.1021 0.0982 0.0948 0.0930 0.0939 0.0904 0.0028 0.0024 0.0023 0.0019 0.0016 0.0008 0.0011 0.8947 0.8955 0.8995 0.9033 0.9054 0.9053 0.9085 
537 0.1031 0.1029 0.0978 0.0948 0.0931 0.0937 0.0898 0.0028 0.0024 0.0023 0.0023 0.0014 0.0018 0.0012 0.8941 0.8947 0.8999 0.9028 0.9055 0.9046 0.9090 
538 0.1009 0.1009 0.0964 0.0922 0.0910 0.0905 0.0875 0.0025 0.0023 0.0021 0.0019 0.0015 0.0016 0.0013 0.8966 0.8968 0.9015 0.9059 0.9075 0.9079 0.9112 
539 0.1044 0.1029 0.0987 0.0949 0.0935 0.0956 0.0916 0.0022 0.0020 0.0025 0.0022 0.0016 0.0012 0.0011 0.8934 0.8951 0.8989 0.9029 0.9049 0.9032 0.9073 
540 0.1018 0.1008 0.0968 0.0927 0.0906 0.0916 0.0883 0.0026 0.0027 0.0017 0.0021 0.0016 0.0020 0.0013 0.8956 0.8965 0.9015 0.9053 0.9078 0.9064 0.9104 
541 0.1013 0.1000 0.0955 0.0927 0.0902 0.0918 0.0875 0.0031 0.0030 0.0029 0.0027 0.0023 0.0019 0.0020 0.8956 0.8970 0.9016 0.9046 0.9074 0.9063 0.9104 
542 0.1008 0.1003 0.0959 0.0931 0.0901 0.0921 0.0877 0.0026 0.0024 0.0021 0.0019 0.0017 0.0017 0.0013 0.8966 0.8972 0.9019 0.9050 0.9082 0.9062 0.9110 
543 0.1005 0.0995 0.0954 0.0922 0.0900 0.0906 0.0882 0.0028 0.0025 0.0022 0.0021 0.0020 0.0020 0.0013 0.8967 0.8980 0.9024 0.9057 0.9081 0.9073 0.9105 
544 0.0992 0.0978 0.0943 0.0910 0.0891 0.0901 0.0861 0.0024 0.0028 0.0025 0.0021 0.0018 0.0016 0.0012 0.8984 0.8995 0.9032 0.9069 0.9091 0.9083 0.9127 
545 0.0990 0.0979 0.0932 0.0898 0.0881 0.0887 0.0855 0.0024 0.0020 0.0022 0.0016 0.0016 0.0010 0.0015 0.8986 0.9001 0.9046 0.9085 0.9103 0.9103 0.9130 
546 0.0990 0.0972 0.0927 0.0896 0.0877 0.0886 0.0850 0.0027 0.0029 0.0023 0.0019 0.0014 0.0013 0.0015 0.8983 0.8998 0.9050 0.9085 0.9109 0.9101 0.9135 
547 0.0985 0.0974 0.0934 0.0899 0.0874 0.0883 0.0849 0.0028 0.0025 0.0022 0.0018 0.0019 0.0016 0.0011 0.8987 0.9001 0.9045 0.9083 0.9107 0.9102 0.9140 
548 0.0973 0.0952 0.0910 0.0878 0.0856 0.0864 0.0829 0.0023 0.0018 0.0018 0.0017 0.0014 0.0010 0.0011 0.9004 0.9030 0.9073 0.9105 0.9130 0.9126 0.9160 
549 0.0982 0.0978 0.0936 0.0899 0.0872 0.0886 0.0854 0.0028 0.0023 0.0024 0.0020 0.0020 0.0015 0.0015 0.8991 0.8999 0.9040 0.9081 0.9107 0.9098 0.9131 
550 0.0961 0.0957 0.0908 0.0869 0.0858 0.0864 0.0832 0.0026 0.0024 0.0023 0.0020 0.0017 0.0018 0.0011 0.9013 0.9019 0.9069 0.9111 0.9126 0.9118 0.9157 
551 0.0981 0.0965 0.0921 0.0892 0.0865 0.0877 0.0842 0.0029 0.0026 0.0020 0.0021 0.0020 0.0024 0.0015 0.8990 0.9009 0.9058 0.9087 0.9115 0.9098 0.9143 
552 0.0963 0.0957 0.0913 0.0883 0.0858 0.0865 0.0838 0.0027 0.0024 0.0025 0.0018 0.0014 0.0018 0.0014 0.9010 0.9019 0.9062 0.9099 0.9127 0.9117 0.9148 
553 0.0953 0.0936 0.0894 0.0862 0.0841 0.0851 0.0816 0.0022 0.0028 0.0019 0.0017 0.0013 0.0010 0.0010 0.9025 0.9036 0.9087 0.9121 0.9146 0.9139 0.9173 
554 0.0959 0.0947 0.0911 0.0873 0.0852 0.0858 0.0827 0.0022 0.0025 0.0016 0.0015 0.0014 0.0016 0.0012 0.9019 0.9028 0.9073 0.9111 0.9134 0.9126 0.9161 
555 0.0947 0.0938 0.0894 0.0857 0.0838 0.0852 0.0813 0.0026 0.0026 0.0019 0.0020 0.0012 0.0013 0.0014 0.9027 0.9035 0.9088 0.9123 0.9149 0.9135 0.9173 
556 0.0953 0.0940 0.0896 0.0864 0.0847 0.0860 0.0820 0.0025 0.0023 0.0020 0.0017 0.0012 0.0018 0.0013 0.9022 0.9037 0.9084 0.9119 0.9141 0.9122 0.9167 
557 0.0952 0.0934 0.0900 0.0870 0.0841 0.0860 0.0816 0.0024 0.0021 0.0025 0.0019 0.0018 0.0014 0.0013 0.9023 0.9046 0.9075 0.9111 0.9140 0.9126 0.9171 
558 0.0944 0.0935 0.0889 0.0860 0.0843 0.0852 0.0819 0.0027 0.0025 0.0027 0.0020 0.0021 0.0019 0.0012 0.9029 0.9040 0.9085 0.9119 0.9136 0.9129 0.9169 
559 0.0961 0.0952 0.0900 0.0869 0.0845 0.0864 0.0821 0.0025 0.0025 0.0023 0.0020 0.0018 0.0014 0.0012 0.9014 0.9023 0.9077 0.9111 0.9138 0.9122 0.9167 
560 0.0949 0.0933 0.0893 0.0858 0.0839 0.0852 0.0816 0.0026 0.0018 0.0020 0.0017 0.0016 0.0013 0.0009 0.9025 0.9050 0.9086 0.9125 0.9145 0.9135 0.9174 
561 0.0955 0.0940 0.0895 0.0864 0.0840 0.0855 0.0819 0.0029 0.0024 0.0024 0.0021 0.0019 0.0024 0.0014 0.9016 0.9035 0.9081 0.9115 0.9141 0.9122 0.9167 
562 0.0952 0.0938 0.0897 0.0867 0.0836 0.0857 0.0819 0.0024 0.0021 0.0022 0.0019 0.0017 0.0017 0.0011 0.9024 0.9041 0.9081 0.9114 0.9147 0.9126 0.9170 
563 0.0987 0.0978 0.0931 0.0904 0.0877 0.0882 0.0848 0.0045 0.0052 0.0043 0.0040 0.0036 0.0036 0.0031 0.8968 0.8970 0.9025 0.9056 0.9088 0.9082 0.9121 
564 0.0955 0.0939 0.0894 0.0868 0.0844 0.0849 0.0820 0.0031 0.0027 0.0025 0.0023 0.0020 0.0011 0.0017 0.9015 0.9034 0.9081 0.9109 0.9136 0.9140 0.9163 
565 0.0945 0.0937 0.0889 0.0865 0.0841 0.0853 0.0811 0.0026 0.0025 0.0024 0.0019 0.0014 0.0016 0.0015 0.9029 0.9038 0.9087 0.9116 0.9145 0.9132 0.9174 
566 0.0951 0.0935 0.0878 0.0857 0.0832 0.0852 0.0811 0.0028 0.0029 0.0019 0.0020 0.0017 0.0009 0.0014 0.9021 0.9036 0.9103 0.9123 0.9151 0.9139 0.9175 
567 0.0998 0.0988 0.0927 0.0910 0.0872 0.0909 0.0858 0.0059 0.0058 0.0059 0.0056 0.0047 0.0052 0.0049 0.8943 0.8954 0.9014 0.9034 0.9081 0.9039 0.9093 
568 0.0949 0.0934 0.0887 0.0864 0.0835 0.0851 0.0811 0.0026 0.0024 0.0021 0.0021 0.0017 0.0013 0.0011 0.9025 0.9043 0.9092 0.9116 0.9148 0.9136 0.9178 
569 0.0955 0.0951 0.0900 0.0872 0.0844 0.0858 0.0822 0.0032 0.0035 0.0024 0.0024 0.0023 0.0024 0.0016 0.9013 0.9014 0.9076 0.9104 0.9133 0.9118 0.9163 
570 0.0952 0.0939 0.0878 0.0862 0.0835 0.0855 0.0815 0.0026 0.0023 0.0022 0.0018 0.0016 0.0011 0.0012 0.9023 0.9038 0.9100 0.9120 0.9149 0.9134 0.9172 
571 0.0972 0.0954 0.0902 0.0881 0.0864 0.0866 0.0824 0.0038 0.0032 0.0033 0.0029 0.0022 0.0016 0.0020 0.8990 0.9013 0.9065 0.9090 0.9114 0.9118 0.9156 
572 0.0957 0.0943 0.0891 0.0865 0.0845 0.0857 0.0817 0.0029 0.0031 0.0022 0.0021 0.0013 0.0016 0.0015 0.9014 0.9026 0.9087 0.9114 0.9142 0.9127 0.9168 
573 0.0951 0.0942 0.0896 0.0861 0.0840 0.0861 0.0816 0.0026 0.0021 0.0025 0.0022 0.0018 0.0011 0.0011 0.9023 0.9037 0.9079 0.9117 0.9142 0.9129 0.9173 
574 0.0962 0.0944 0.0889 0.0861 0.0837 0.0853 0.0818 0.0026 0.0022 0.0021 0.0023 0.0018 0.0012 0.0011 0.9012 0.9034 0.9090 0.9116 0.9145 0.9135 0.9170 



 

116 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ข-3  (ตอ่) 
 ความยาวคลื่น 
(nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 150µm 200µm 220µm 280µm 300µm 500µm 650µm 

575 0.0967 0.0961 0.0903 0.0877 0.0851 0.0865 0.0829 0.0033 0.0032 0.0030 0.0029 0.0023 0.0013 0.0022 0.9001 0.9007 0.9067 0.9094 0.9126 0.9122 0.9149 
576 0.0968 0.0953 0.0897 0.0874 0.0850 0.0869 0.0828 0.0025 0.0025 0.0026 0.0021 0.0016 0.0012 0.0012 0.9007 0.9022 0.9077 0.9105 0.9134 0.9119 0.9160 
577 0.0954 0.0938 0.0887 0.0860 0.0832 0.0850 0.0817 0.0024 0.0026 0.0022 0.0019 0.0015 0.0022 0.0013 0.9022 0.9037 0.9091 0.9121 0.9153 0.9128 0.9171 
578 0.0956 0.0944 0.0897 0.0864 0.0839 0.0858 0.0820 0.0029 0.0027 0.0023 0.0022 0.0016 0.0016 0.0017 0.9015 0.9029 0.9080 0.9113 0.9144 0.9126 0.9163 
579 0.0968 0.0955 0.0903 0.0869 0.0851 0.0861 0.0824 0.0031 0.0028 0.0030 0.0027 0.0023 0.0018 0.0016 0.9001 0.9017 0.9067 0.9104 0.9126 0.9121 0.9160 
580 0.0962 0.0950 0.0895 0.0873 0.0842 0.0858 0.0824 0.0026 0.0029 0.0022 0.0022 0.0012 0.0015 0.0012 0.9012 0.9021 0.9083 0.9106 0.9146 0.9127 0.9165 
581 0.0957 0.0944 0.0885 0.0866 0.0834 0.0860 0.0828 0.0029 0.0025 0.0021 0.0022 0.0017 0.0017 0.0011 0.9013 0.9031 0.9093 0.9111 0.9150 0.9123 0.9161 
582 0.0969 0.0951 0.0903 0.0881 0.0847 0.0866 0.0830 0.0030 0.0020 0.0027 0.0024 0.0021 0.0019 0.0014 0.9001 0.9029 0.9069 0.9095 0.9132 0.9115 0.9156 
583 0.0968 0.0949 0.0902 0.0868 0.0847 0.0864 0.0826 0.0028 0.0026 0.0024 0.0021 0.0021 0.0013 0.0011 0.9004 0.9025 0.9075 0.9111 0.9132 0.9123 0.9163 
584 0.0972 0.0954 0.0902 0.0877 0.0848 0.0869 0.0836 0.0029 0.0022 0.0024 0.0021 0.0015 0.0013 0.0013 0.8999 0.9024 0.9074 0.9103 0.9137 0.9118 0.9152 
585 0.0979 0.0959 0.0908 0.0890 0.0860 0.0874 0.0833 0.0029 0.0028 0.0023 0.0021 0.0017 0.0012 0.0011 0.8993 0.9012 0.9068 0.9089 0.9122 0.9114 0.9156 
586 0.0981 0.0960 0.0907 0.0884 0.0857 0.0871 0.0837 0.0030 0.0028 0.0025 0.0028 0.0018 0.0012 0.0015 0.8989 0.9012 0.9068 0.9089 0.9124 0.9117 0.9147 
587 0.0979 0.0953 0.0906 0.0884 0.0856 0.0870 0.0840 0.0032 0.0022 0.0027 0.0023 0.0024 0.0019 0.0015 0.8989 0.9025 0.9067 0.9094 0.9120 0.9111 0.9145 
588 0.0973 0.0957 0.0908 0.0890 0.0863 0.0871 0.0828 0.0030 0.0031 0.0030 0.0025 0.0024 0.0021 0.0015 0.8997 0.9012 0.9062 0.9085 0.9113 0.9108 0.9157 
589 0.0972 0.0958 0.0902 0.0885 0.0859 0.0873 0.0829 0.0031 0.0026 0.0025 0.0023 0.0023 0.0012 0.0019 0.8997 0.9016 0.9073 0.9093 0.9118 0.9115 0.9152 
590 0.0996 0.0969 0.0915 0.0897 0.0879 0.0882 0.0850 0.0032 0.0033 0.0024 0.0028 0.0023 0.0011 0.0020 0.8972 0.8998 0.9061 0.9076 0.9097 0.9106 0.9130 
591 0.1000 0.0983 0.0931 0.0912 0.0872 0.0899 0.0855 0.0031 0.0024 0.0026 0.0024 0.0021 0.0014 0.0015 0.8970 0.8993 0.9043 0.9064 0.9108 0.9087 0.9130 
592 0.1010 0.0984 0.0940 0.0905 0.0882 0.0898 0.0862 0.0033 0.0028 0.0031 0.0024 0.0022 0.0017 0.0014 0.8957 0.8988 0.9029 0.9071 0.9095 0.9085 0.9125 
593 0.1010 0.0991 0.0935 0.0915 0.0887 0.0908 0.0868 0.0036 0.0034 0.0028 0.0023 0.0025 0.0022 0.0018 0.8954 0.8975 0.9037 0.9062 0.9087 0.9071 0.9115 
594 0.1010 0.0992 0.0932 0.0916 0.0888 0.0905 0.0867 0.0040 0.0034 0.0028 0.0028 0.0022 0.0029 0.0017 0.8950 0.8974 0.9041 0.9056 0.9090 0.9065 0.9117 
595 0.1038 0.1019 0.0957 0.0946 0.0908 0.0934 0.0894 0.0040 0.0041 0.0035 0.0032 0.0030 0.0034 0.0019 0.8922 0.8940 0.9009 0.9021 0.9062 0.9032 0.9087 
596 0.1035 0.1013 0.0954 0.0945 0.0918 0.0931 0.0887 0.0041 0.0038 0.0035 0.0036 0.0028 0.0022 0.0025 0.8923 0.8950 0.9011 0.9019 0.9054 0.9046 0.9087 
597 0.1047 0.1018 0.0958 0.0942 0.0919 0.0930 0.0893 0.0038 0.0027 0.0028 0.0028 0.0018 0.0024 0.0020 0.8916 0.8954 0.9015 0.9030 0.9063 0.9046 0.9088 
598 0.1056 0.1032 0.0976 0.0962 0.0930 0.0950 0.0905 0.0041 0.0036 0.0033 0.0030 0.0025 0.0015 0.0021 0.8903 0.8932 0.8991 0.9008 0.9045 0.9035 0.9074 
599 0.1089 0.1060 0.0994 0.0986 0.0951 0.0972 0.0928 0.0040 0.0039 0.0032 0.0036 0.0033 0.0023 0.0022 0.8871 0.8901 0.8974 0.8978 0.9016 0.9005 0.9049 
600 0.1094 0.1062 0.1002 0.0997 0.0963 0.0971 0.0931 0.0046 0.0044 0.0037 0.0034 0.0028 0.0027 0.0023 0.8860 0.8894 0.8962 0.8969 0.9009 0.9002 0.9046 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-4  คา่คณุสมบตัทิางแสงหาได้จากชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน E สีเงินด า ความหนา 25,28,30,40,100 และ 300 ไมโครเมตร 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 

445 0.3273 0.3225 0.3078 0.2860 0.2707 0.2858 0.0160 0.0257 0.0003 0.0001 0.0000 0.0002 0.6567 0.6518 0.6919 0.7139 0.7293 0.7140 
446 0.3059 0.3033 0.2873 0.2674 0.2508 0.2624 0.0171 0.0212 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.6770 0.6754 0.7124 0.7325 0.7492 0.7375 
447 0.2960 0.2927 0.2802 0.2566 0.2398 0.2498 0.0162 0.0217 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.6879 0.6856 0.7198 0.7433 0.7602 0.7501 
448 0.2962 0.2911 0.2772 0.2568 0.2397 0.2460 0.0160 0.0202 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.6878 0.6887 0.7225 0.7429 0.7601 0.7539 
449 0.3003 0.2982 0.2805 0.2585 0.2411 0.2511 0.0165 0.0189 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.6832 0.6829 0.7192 0.7413 0.7588 0.7488 
450 0.2850 0.2813 0.2639 0.2470 0.2285 0.2336 0.0173 0.0197 0.0008 0.0003 0.0002 0.0002 0.6977 0.6990 0.7352 0.7528 0.7713 0.7662 
451 0.2810 0.2777 0.2666 0.2405 0.2233 0.2279 0.0185 0.0198 0.0010 0.0005 0.0007 0.0002 0.7005 0.7025 0.7324 0.7590 0.7760 0.7719 
452 0.2782 0.2723 0.2573 0.2343 0.2184 0.2200 0.0158 0.0178 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.7060 0.7100 0.7423 0.7656 0.7815 0.7799 
453 0.2871 0.2834 0.2677 0.2437 0.2270 0.2262 0.0180 0.0169 0.0007 0.0002 0.0001 0.0003 0.6948 0.6997 0.7317 0.7560 0.7729 0.7735 
454 0.2832 0.2789 0.2587 0.2404 0.2217 0.2201 0.0171 0.0159 0.0002 0.0001 0.0000 0.0001 0.6996 0.7051 0.7411 0.7595 0.7783 0.7798 
455 0.2903 0.2844 0.2646 0.2437 0.2269 0.2230 0.0164 0.0145 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.6934 0.7012 0.7352 0.7563 0.7730 0.7770 
456 0.2914 0.2817 0.2656 0.2446 0.2232 0.2213 0.0181 0.0152 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.6906 0.7030 0.7343 0.7552 0.7768 0.7786 
457 0.2960 0.2879 0.2681 0.2489 0.2284 0.2240 0.0179 0.0152 0.0002 0.0001 0.0000 0.0001 0.6861 0.6969 0.7317 0.7511 0.7716 0.7759 
458 0.2991 0.2951 0.2739 0.2511 0.2320 0.2275 0.0187 0.0167 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.6822 0.6881 0.7257 0.7487 0.7678 0.7724 
459 0.3125 0.3048 0.2826 0.2604 0.2402 0.2356 0.0185 0.0156 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.6691 0.6796 0.7173 0.7395 0.7598 0.7642 
460 0.3109 0.3034 0.2836 0.2629 0.2391 0.2342 0.0199 0.0160 0.0004 0.0001 0.0002 0.0000 0.6692 0.6805 0.7160 0.7370 0.7607 0.7658 
461 0.3175 0.3096 0.2879 0.2651 0.2430 0.2371 0.0211 0.0175 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.6614 0.6729 0.7119 0.7347 0.7569 0.7629 
463 0.3339 0.3261 0.3040 0.2800 0.2563 0.2502 0.0244 0.0206 0.0012 0.0007 0.0004 0.0008 0.6416 0.6533 0.6948 0.7193 0.7434 0.7490 
464 0.3281 0.3246 0.3046 0.2782 0.2523 0.2479 0.0213 0.0161 0.0004 0.0002 0.0001 0.0002 0.6506 0.6593 0.6951 0.7216 0.7476 0.7519 
465 0.3298 0.3240 0.3014 0.2766 0.2580 0.2504 0.0221 0.0191 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.6481 0.6569 0.6983 0.7233 0.7419 0.7495 
466 0.3425 0.3329 0.3104 0.2848 0.2651 0.2551 0.0223 0.0180 0.0003 0.0002 0.0001 0.0002 0.6352 0.6491 0.6893 0.7150 0.7349 0.7447 
467 0.3341 0.3296 0.3035 0.2836 0.2628 0.2549 0.0243 0.0198 0.0006 0.0007 0.0004 0.0004 0.6416 0.6506 0.6959 0.7157 0.7368 0.7447 
468 0.3342 0.3292 0.3049 0.2833 0.2609 0.2546 0.0210 0.0197 0.0002 0.0002 0.0000 0.0002 0.6448 0.6511 0.6950 0.7166 0.7391 0.7452 
469 0.3352 0.3295 0.3129 0.2843 0.2612 0.2555 0.0228 0.0184 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.6420 0.6522 0.6868 0.7156 0.7386 0.7444 
470 0.3373 0.3323 0.3047 0.2856 0.2631 0.2551 0.0227 0.0195 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.6400 0.6481 0.6949 0.7143 0.7368 0.7448 
471 0.3392 0.3352 0.3076 0.2883 0.2636 0.2610 0.0228 0.0202 0.0010 0.0004 0.0001 0.0000 0.6379 0.6446 0.6914 0.7113 0.7363 0.7390 
472 0.3331 0.3278 0.3037 0.2849 0.2633 0.2557 0.0235 0.0198 0.0016 0.0007 0.0006 0.0005 0.6434 0.6525 0.6947 0.7144 0.7361 0.7438 
473 0.3439 0.3379 0.3132 0.2888 0.2706 0.2609 0.0216 0.0175 0.0004 0.0003 0.0000 0.0001 0.6344 0.6446 0.6864 0.7109 0.7294 0.7390 
474 0.3363 0.3307 0.3084 0.2853 0.2614 0.2566 0.0220 0.0188 0.0004 0.0000 0.0001 0.0000 0.6417 0.6505 0.6913 0.7147 0.7386 0.7434 
475 0.3368 0.3297 0.3076 0.2806 0.2614 0.2556 0.0228 0.0200 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.6404 0.6503 0.6918 0.7193 0.7386 0.7444 
476 0.3333 0.3297 0.3058 0.2811 0.2602 0.2533 0.0221 0.0173 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.6446 0.6530 0.6941 0.7189 0.7398 0.7466 
477 0.3416 0.3361 0.3104 0.2861 0.2654 0.2592 0.0227 0.0185 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.6358 0.6453 0.6893 0.7136 0.7345 0.7407 
478 0.3325 0.3238 0.3050 0.2775 0.2577 0.2503 0.0215 0.0178 0.0002 0.0001 0.0000 0.0001 0.6460 0.6584 0.6949 0.7225 0.7423 0.7496 
479 0.3358 0.3264 0.3000 0.2805 0.2589 0.2525 0.0220 0.0159 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.6422 0.6577 0.6997 0.7195 0.7410 0.7474 
480 0.3320 0.3256 0.3057 0.2790 0.2603 0.2531 0.0234 0.0173 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.6447 0.6572 0.6941 0.7208 0.7395 0.7468 
481 0.3278 0.3205 0.2930 0.2719 0.2540 0.2455 0.0221 0.0175 0.0003 0.0000 0.0001 0.0000 0.6501 0.6620 0.7067 0.7281 0.7458 0.7544 
482 0.3257 0.3188 0.2929 0.2717 0.2516 0.2462 0.0220 0.0163 0.0003 0.0000 0.0001 0.0001 0.6522 0.6649 0.7068 0.7282 0.7483 0.7537 
483 0.3245 0.3180 0.2935 0.2736 0.2538 0.2447 0.0222 0.0170 0.0005 0.0000 0.0001 0.0001 0.6533 0.6650 0.7060 0.7264 0.7461 0.7552 
484 0.3183 0.3129 0.2920 0.2680 0.2474 0.2414 0.0213 0.0155 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.6605 0.6716 0.7079 0.7319 0.7526 0.7586 
485 0.3208 0.3131 0.2944 0.2691 0.2490 0.2434 0.0222 0.0165 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.6570 0.6704 0.7055 0.7307 0.7510 0.7566 
486 0.3167 0.3101 0.2821 0.2636 0.2426 0.2383 0.0225 0.0165 0.0004 0.0004 0.0000 0.0003 0.6608 0.6734 0.7176 0.7360 0.7574 0.7614 
487 0.3038 0.2979 0.2689 0.2522 0.2344 0.2295 0.0214 0.0159 0.0003 0.0000 0.0001 0.0002 0.6749 0.6862 0.7308 0.7478 0.7655 0.7704 
488 0.3043 0.2976 0.2793 0.2537 0.2362 0.2304 0.0208 0.0145 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.6749 0.6879 0.7204 0.7462 0.7637 0.7696 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-4  (ตอ่) 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 

489 0.3032 0.2956 0.2705 0.2527 0.2353 0.2278 0.0197 0.0146 0.0004 0.0001 0.0001 0.0000 0.6771 0.6898 0.7292 0.7472 0.7646 0.7722 
490 0.3017 0.2952 0.2688 0.2484 0.2337 0.2258 0.0214 0.0158 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002 0.6768 0.6890 0.7307 0.7513 0.7661 0.7740 
491 0.2924 0.2870 0.2628 0.2424 0.2250 0.2178 0.0204 0.0142 0.0005 0.0001 0.0000 0.0001 0.6871 0.6989 0.7367 0.7575 0.7749 0.7822 
492 0.2871 0.2824 0.2585 0.2379 0.2227 0.2168 0.0228 0.0154 0.0014 0.0006 0.0006 0.0004 0.6901 0.7023 0.7401 0.7614 0.7767 0.7827 
493 0.2837 0.2759 0.2565 0.2351 0.2172 0.2128 0.0202 0.0140 0.0005 0.0000 0.0001 0.0001 0.6961 0.7101 0.7431 0.7649 0.7827 0.7870 
494 0.2849 0.2785 0.2563 0.2351 0.2183 0.2128 0.0198 0.0133 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.6953 0.7081 0.7433 0.7647 0.7817 0.7872 
495 0.2824 0.2756 0.2549 0.2324 0.2165 0.2089 0.0192 0.0132 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.6985 0.7112 0.7448 0.7675 0.7834 0.7911 
496 0.2756 0.2715 0.2467 0.2280 0.2100 0.2034 0.0196 0.0124 0.0003 0.0001 0.0000 0.0001 0.7048 0.7161 0.7530 0.7720 0.7900 0.7965 
497 0.2754 0.2686 0.2462 0.2258 0.2089 0.2031 0.0199 0.0124 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.7048 0.7190 0.7535 0.7741 0.7911 0.7969 
498 0.2727 0.2653 0.2424 0.2233 0.2057 0.2004 0.0204 0.0121 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 0.7069 0.7226 0.7572 0.7766 0.7942 0.7996 
499 0.2633 0.2578 0.2328 0.2150 0.1999 0.1930 0.0193 0.0116 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.7174 0.7306 0.7669 0.7850 0.8000 0.8069 
500 0.2641 0.2574 0.2364 0.2159 0.1997 0.1922 0.0198 0.0117 0.0004 0.0002 0.0000 0.0001 0.7161 0.7309 0.7632 0.7839 0.8002 0.8077 
501 0.2637 0.2564 0.2347 0.2144 0.1989 0.1911 0.0193 0.0110 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.7170 0.7326 0.7650 0.7854 0.8010 0.8088 
502 0.2611 0.2553 0.2317 0.2117 0.1956 0.1895 0.0199 0.0106 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.7190 0.7341 0.7682 0.7881 0.8043 0.8105 
503 0.2537 0.2485 0.2252 0.2050 0.1899 0.1834 0.0203 0.0111 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.7260 0.7404 0.7745 0.7948 0.8101 0.8165 
504 0.2562 0.2506 0.2258 0.2108 0.1951 0.1850 0.0213 0.0114 0.0010 0.0008 0.0002 0.0003 0.7225 0.7380 0.7732 0.7883 0.8047 0.8146 
505 0.2560 0.2476 0.2278 0.2065 0.1908 0.1819 0.0190 0.0097 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.7250 0.7428 0.7720 0.7934 0.8091 0.8180 
506 0.2495 0.2427 0.2174 0.2023 0.1856 0.1767 0.0197 0.0099 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7308 0.7474 0.7822 0.7976 0.8143 0.8233 
507 0.2516 0.2456 0.2222 0.2026 0.1886 0.1791 0.0189 0.0093 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.7295 0.7451 0.7776 0.7973 0.8113 0.8209 
508 0.2462 0.2373 0.2164 0.1985 0.1828 0.1738 0.0196 0.0095 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.7342 0.7531 0.7833 0.8014 0.8171 0.8261 
509 0.2455 0.2399 0.2150 0.1988 0.1823 0.1736 0.0194 0.0091 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.7351 0.7510 0.7848 0.8011 0.8176 0.8264 
510 0.2441 0.2368 0.2128 0.1977 0.1809 0.1713 0.0195 0.0085 0.0002 0.0001 0.0000 0.0001 0.7364 0.7547 0.7870 0.8023 0.8191 0.8286 
511 0.2451 0.2384 0.2140 0.1964 0.1821 0.1718 0.0191 0.0091 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.7358 0.7524 0.7857 0.8035 0.8178 0.8282 
512 0.2413 0.2346 0.2095 0.1947 0.1793 0.1691 0.0198 0.0101 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000 0.7389 0.7552 0.7902 0.8052 0.8206 0.8309 
513 0.2409 0.2351 0.2102 0.1934 0.1773 0.1685 0.0196 0.0087 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.7395 0.7563 0.7896 0.8064 0.8227 0.8314 
514 0.2423 0.2349 0.2137 0.1947 0.1803 0.1691 0.0223 0.0106 0.0021 0.0020 0.0008 0.0010 0.7354 0.7545 0.7842 0.8033 0.8189 0.8299 
515 0.2398 0.2351 0.2094 0.1933 0.1775 0.1670 0.0209 0.0094 0.0009 0.0005 0.0002 0.0002 0.7394 0.7554 0.7897 0.8061 0.8223 0.8328 
516 0.2371 0.2314 0.2071 0.1893 0.1748 0.1641 0.0201 0.0089 0.0005 0.0003 0.0001 0.0000 0.7428 0.7597 0.7923 0.8103 0.8251 0.8359 
517 0.2372 0.2308 0.2073 0.1887 0.1741 0.1633 0.0199 0.0088 0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.7429 0.7604 0.7923 0.8111 0.8258 0.8366 
518 0.2389 0.2324 0.2071 0.1915 0.1755 0.1674 0.0218 0.0103 0.0018 0.0017 0.0009 0.0006 0.7393 0.7573 0.7910 0.8068 0.8237 0.8320 
519 0.2354 0.2286 0.2047 0.1879 0.1718 0.1611 0.0200 0.0083 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7446 0.7631 0.7950 0.8119 0.8282 0.8389 
520 0.2388 0.2311 0.2054 0.1901 0.1738 0.1630 0.0206 0.0091 0.0008 0.0006 0.0001 0.0003 0.7406 0.7599 0.7938 0.8093 0.8261 0.8367 
521 0.2388 0.2326 0.2057 0.1912 0.1753 0.1652 0.0209 0.0085 0.0008 0.0006 0.0001 0.0001 0.7403 0.7589 0.7935 0.8082 0.8246 0.8347 
522 0.2323 0.2259 0.1994 0.1846 0.1698 0.1587 0.0195 0.0074 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.7482 0.7668 0.8004 0.8153 0.8302 0.8413 
523 0.2359 0.2283 0.2022 0.1884 0.1714 0.1600 0.0209 0.0085 0.0009 0.0005 0.0001 0.0002 0.7432 0.7632 0.7968 0.8112 0.8285 0.8398 
524 0.2329 0.2280 0.2029 0.1865 0.1708 0.1583 0.0200 0.0080 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7471 0.7640 0.7968 0.8133 0.8291 0.8417 
525 0.2313 0.2238 0.1985 0.1834 0.1674 0.1562 0.0204 0.0080 0.0005 0.0002 0.0000 0.0001 0.7484 0.7682 0.8010 0.8164 0.8325 0.8437 
526 0.2321 0.2257 0.1968 0.1838 0.1682 0.1568 0.0197 0.0077 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.7483 0.7665 0.8029 0.8162 0.8317 0.8432 
527 0.2330 0.2253 0.2017 0.1840 0.1692 0.1587 0.0206 0.0081 0.0009 0.0003 0.0001 0.0001 0.7464 0.7666 0.7973 0.8157 0.8307 0.8412 
528 0.2343 0.2254 0.2010 0.1841 0.1687 0.1575 0.0201 0.0078 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.7456 0.7668 0.7987 0.8157 0.8313 0.8425 
529 0.2307 0.2234 0.1965 0.1828 0.1674 0.1569 0.0204 0.0083 0.0004 0.0003 0.0001 0.0001 0.7489 0.7684 0.8032 0.8169 0.8325 0.8430 
530 0.2312 0.2240 0.1994 0.1826 0.1668 0.1566 0.0205 0.0080 0.0005 0.0003 0.0000 0.0001 0.7483 0.7680 0.8001 0.8171 0.8331 0.8434 
531 0.2308 0.2237 0.2005 0.1824 0.1666 0.1558 0.0201 0.0080 0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.7491 0.7683 0.7991 0.8174 0.8333 0.8441 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-4  (ตอ่) 
 ความยาวคลื่น 

(nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 

532 0.2320 0.2259 0.1996 0.1811 0.1683 0.1552 0.0199 0.0072 0.0004 0.0002 0.0000 0.0001 0.7481 0.7669 0.8000 0.8187 0.8317 0.8447 
533 0.2288 0.2224 0.1965 0.1815 0.1656 0.1529 0.0201 0.0079 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7510 0.7697 0.8031 0.8183 0.8344 0.8471 
534 0.2305 0.2231 0.1977 0.1814 0.1663 0.1544 0.0207 0.0086 0.0007 0.0002 0.0001 0.0001 0.7488 0.7683 0.8016 0.8185 0.8337 0.8455 
535 0.2295 0.2225 0.1963 0.1822 0.1657 0.1544 0.0209 0.0082 0.0008 0.0005 0.0001 0.0001 0.7497 0.7694 0.8029 0.8173 0.8342 0.8455 
536 0.2277 0.2207 0.1961 0.1797 0.1642 0.1516 0.0205 0.0081 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7518 0.7712 0.8034 0.8201 0.8357 0.8483 
537 0.2290 0.2222 0.1961 0.1803 0.1647 0.1533 0.0207 0.0077 0.0005 0.0003 0.0001 0.0000 0.7503 0.7701 0.8034 0.8194 0.8353 0.8467 
538 0.2253 0.2170 0.1918 0.1775 0.1625 0.1493 0.0205 0.0077 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.7542 0.7754 0.8079 0.8224 0.8375 0.8507 
539 0.2318 0.2243 0.1964 0.1821 0.1661 0.1536 0.0205 0.0077 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7477 0.7680 0.8033 0.8178 0.8339 0.8464 
540 0.2276 0.2206 0.1957 0.1789 0.1637 0.1508 0.0210 0.0078 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7514 0.7716 0.8039 0.8209 0.8363 0.8492 
541 0.2252 0.2180 0.1909 0.1775 0.1613 0.1499 0.0209 0.0085 0.0007 0.0003 0.0002 0.0001 0.7539 0.7735 0.8084 0.8222 0.8385 0.8500 
542 0.2275 0.2189 0.1940 0.1780 0.1629 0.1502 0.0209 0.0073 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7516 0.7738 0.8055 0.8218 0.8371 0.8498 
543 0.2252 0.2188 0.1907 0.1780 0.1623 0.1497 0.0210 0.0080 0.0006 0.0003 0.0001 0.0000 0.7538 0.7732 0.8087 0.8217 0.8376 0.8502 
544 0.2241 0.2163 0.1903 0.1760 0.1606 0.1469 0.0213 0.0080 0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.7546 0.7757 0.8092 0.8237 0.8393 0.8530 
545 0.2247 0.2166 0.1906 0.1756 0.1603 0.1468 0.0207 0.0078 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7546 0.7756 0.8091 0.8243 0.8397 0.8532 
546 0.2238 0.2161 0.1894 0.1758 0.1588 0.1468 0.0211 0.0076 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7550 0.7763 0.8102 0.8241 0.8412 0.8532 
547 0.2229 0.2158 0.1888 0.1753 0.1594 0.1466 0.0212 0.0076 0.0006 0.0002 0.0001 0.0001 0.7559 0.7766 0.8106 0.8245 0.8405 0.8534 
548 0.2205 0.2135 0.1868 0.1725 0.1573 0.1436 0.0210 0.0076 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7585 0.7789 0.8129 0.8273 0.8427 0.8564 
549 0.2246 0.2169 0.1892 0.1766 0.1606 0.1461 0.0215 0.0078 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 0.7539 0.7753 0.8101 0.8231 0.8393 0.8538 
550 0.2196 0.2136 0.1876 0.1719 0.1563 0.1435 0.0214 0.0076 0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.7590 0.7788 0.8118 0.8278 0.8437 0.8565 
551 0.2221 0.2145 0.1888 0.1731 0.1582 0.1434 0.0215 0.0075 0.0008 0.0003 0.0000 0.0000 0.7564 0.7780 0.8103 0.8266 0.8418 0.8565 
552 0.2233 0.2147 0.1877 0.1724 0.1580 0.1443 0.0213 0.0073 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.7554 0.7780 0.8118 0.8274 0.8420 0.8557 
553 0.2188 0.2113 0.1849 0.1705 0.1542 0.1416 0.0212 0.0074 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7600 0.7813 0.8146 0.8293 0.8457 0.8584 
554 0.2227 0.2146 0.1887 0.1732 0.1568 0.1440 0.0216 0.0073 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7557 0.7781 0.8107 0.8267 0.8432 0.8560 
555 0.2198 0.2118 0.1853 0.1712 0.1556 0.1403 0.0213 0.0077 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7589 0.7806 0.8143 0.8286 0.8444 0.8597 
556 0.2218 0.2125 0.1855 0.1716 0.1561 0.1425 0.0217 0.0078 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7565 0.7797 0.8141 0.8282 0.8439 0.8575 
557 0.2202 0.2115 0.1867 0.1723 0.1557 0.1402 0.0219 0.0080 0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.7579 0.7806 0.8129 0.8275 0.8443 0.8597 
558 0.2189 0.2106 0.1864 0.1701 0.1548 0.1403 0.0219 0.0075 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 0.7593 0.7819 0.8128 0.8297 0.8452 0.8597 
559 0.2222 0.2142 0.1878 0.1722 0.1562 0.1424 0.0216 0.0076 0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.7562 0.7782 0.8118 0.8276 0.8438 0.8575 
560 0.2197 0.2129 0.1853 0.1717 0.1558 0.1405 0.0219 0.0074 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7584 0.7797 0.8143 0.8282 0.8442 0.8594 
561 0.2211 0.2123 0.1860 0.1715 0.1559 0.1408 0.0225 0.0080 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 0.7563 0.7798 0.8134 0.8282 0.8440 0.8592 
562 0.2222 0.2146 0.1851 0.1729 0.1566 0.1417 0.0223 0.0079 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7555 0.7775 0.8144 0.8269 0.8433 0.8583 
563 0.2245 0.2162 0.1885 0.1756 0.1589 0.1441 0.0241 0.0100 0.0025 0.0017 0.0009 0.0008 0.7513 0.7737 0.8090 0.8227 0.8402 0.8551 
564 0.2201 0.2124 0.1871 0.1722 0.1554 0.1410 0.0227 0.0082 0.0006 0.0006 0.0001 0.0001 0.7572 0.7794 0.8123 0.8272 0.8445 0.8589 
565 0.2203 0.2127 0.1854 0.1708 0.1559 0.1417 0.0224 0.0086 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 0.7572 0.7787 0.8139 0.8289 0.8440 0.8583 
566 0.2200 0.2125 0.1848 0.1710 0.1551 0.1404 0.0224 0.0082 0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.7576 0.7793 0.8148 0.8287 0.8449 0.8595 
567 0.2222 0.2152 0.1880 0.1746 0.1592 0.1435 0.0260 0.0125 0.0049 0.0030 0.0034 0.0025 0.7518 0.7722 0.8071 0.8224 0.8373 0.8540 
568 0.2212 0.2123 0.1857 0.1713 0.1554 0.1409 0.0227 0.0083 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.7561 0.7794 0.8138 0.8285 0.8446 0.8591 
569 0.2213 0.2134 0.1877 0.1721 0.1564 0.1416 0.0232 0.0093 0.0008 0.0006 0.0001 0.0001 0.7555 0.7773 0.8115 0.8273 0.8435 0.8583 
570 0.2203 0.2118 0.1844 0.1710 0.1558 0.1404 0.0227 0.0081 0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.7570 0.7801 0.8151 0.8288 0.8442 0.8596 
571 0.2227 0.2135 0.1880 0.1738 0.1574 0.1421 0.0238 0.0088 0.0011 0.0005 0.0001 0.0001 0.7535 0.7777 0.8109 0.8257 0.8425 0.8578 
572 0.2222 0.2133 0.1870 0.1720 0.1558 0.1419 0.0230 0.0085 0.0005 0.0003 0.0001 0.0000 0.7548 0.7782 0.8125 0.8278 0.8441 0.8581 
573 0.2227 0.2132 0.1877 0.1723 0.1561 0.1414 0.0227 0.0085 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.7546 0.7782 0.8117 0.8275 0.8439 0.8586 
574 0.2212 0.2133 0.1856 0.1718 0.1568 0.1412 0.0229 0.0090 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7559 0.7777 0.8142 0.8281 0.8431 0.8588 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-4  (ตอ่) 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ข-4  (ตอ่) 
  

 

 
 
 
 
 
 

ความยาวคลื่น 
(nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 25µm 28µm 30µm 40µm 100µm 300µm 

573 0.2227 0.2132 0.1877 0.1723 0.1561 0.1414 0.0227 0.0085 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.7546 0.7782 0.8117 0.8275 0.8439 0.8586 
574 0.2212 0.2133 0.1856 0.1718 0.1568 0.1412 0.0229 0.0090 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.7559 0.7777 0.8142 0.8281 0.8431 0.8588 
575 0.2229 0.2150 0.1868 0.1736 0.1566 0.1421 0.0235 0.0096 0.0010 0.0006 0.0001 0.0001 0.7536 0.7754 0.8122 0.8258 0.8433 0.8578 
576 0.2244 0.2151 0.1882 0.1735 0.1574 0.1425 0.0232 0.0085 0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.7524 0.7764 0.8114 0.8262 0.8426 0.8575 
577 0.2212 0.2117 0.1860 0.1717 0.1559 0.1392 0.0230 0.0086 0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.7558 0.7797 0.8135 0.8281 0.8441 0.8607 
578 0.2225 0.2129 0.1881 0.1724 0.1555 0.1406 0.0234 0.0089 0.0005 0.0003 0.0000 0.0001 0.7541 0.7782 0.8114 0.8273 0.8444 0.8593 
579 0.2228 0.2135 0.1854 0.1732 0.1569 0.1418 0.0238 0.0091 0.0006 0.0002 0.0001 0.0001 0.7534 0.7775 0.8140 0.8266 0.8431 0.8581 
580 0.2230 0.2128 0.1870 0.1724 0.1575 0.1414 0.0233 0.0090 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.7537 0.7783 0.8126 0.8274 0.8425 0.8585 
581 0.2208 0.2123 0.1851 0.1716 0.1547 0.1406 0.0232 0.0094 0.0005 0.0002 0.0000 0.0001 0.7560 0.7783 0.8144 0.8282 0.8452 0.8594 
582 0.2238 0.2151 0.1872 0.1734 0.1569 0.1422 0.0238 0.0097 0.0008 0.0003 0.0001 0.0001 0.7525 0.7751 0.8120 0.8263 0.8431 0.8577 
583 0.2222 0.2141 0.1881 0.1729 0.1565 0.1412 0.0236 0.0095 0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.7542 0.7764 0.8114 0.8270 0.8435 0.8588 
584 0.2231 0.2136 0.1874 0.1735 0.1569 0.1418 0.0236 0.0093 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.7533 0.7771 0.8120 0.8263 0.8430 0.8582 
585 0.2243 0.2154 0.1896 0.1742 0.1571 0.1423 0.0238 0.0090 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.7519 0.7756 0.8099 0.8256 0.8429 0.8577 
586 0.2226 0.2151 0.1869 0.1734 0.1570 0.1418 0.0238 0.0101 0.0006 0.0002 0.0000 0.0001 0.7536 0.7748 0.8125 0.8264 0.8429 0.8581 
587 0.2226 0.2143 0.1870 0.1725 0.1567 0.1418 0.0241 0.0103 0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.7533 0.7754 0.8124 0.8272 0.8433 0.8582 
588 0.2225 0.2136 0.1860 0.1734 0.1561 0.1408 0.0238 0.0098 0.0009 0.0004 0.0001 0.0000 0.7537 0.7767 0.8132 0.8262 0.8439 0.8592 
589 0.2220 0.2130 0.1860 0.1730 0.1570 0.1415 0.0240 0.0100 0.0006 0.0003 0.0000 0.0001 0.7540 0.7771 0.8134 0.8267 0.8430 0.8585 
590 0.2257 0.2155 0.1894 0.1749 0.1583 0.1439 0.0243 0.0099 0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.7501 0.7745 0.8098 0.8246 0.8416 0.8560 
591 0.2266 0.2166 0.1897 0.1760 0.1591 0.1431 0.0239 0.0103 0.0005 0.0002 0.0000 0.0001 0.7494 0.7730 0.8098 0.8238 0.8409 0.8568 
592 0.2266 0.2162 0.1892 0.1763 0.1590 0.1438 0.0247 0.0100 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.7487 0.7737 0.8101 0.8235 0.8410 0.8562 
593 0.2268 0.2165 0.1903 0.1763 0.1597 0.1449 0.0245 0.0101 0.0008 0.0003 0.0000 0.0000 0.7488 0.7734 0.8089 0.8235 0.8402 0.8551 
594 0.2258 0.2162 0.1897 0.1755 0.1587 0.1431 0.0246 0.0108 0.0004 0.0002 0.0001 0.0000 0.7496 0.7731 0.8099 0.8242 0.8412 0.8569 
595 0.2284 0.2185 0.1941 0.1789 0.1617 0.1463 0.0252 0.0117 0.0008 0.0002 0.0001 0.0001 0.7464 0.7698 0.8051 0.8209 0.8382 0.8536 
596 0.2268 0.2174 0.1939 0.1775 0.1611 0.1462 0.0257 0.0111 0.0008 0.0005 0.0001 0.0000 0.7476 0.7715 0.8052 0.8219 0.8388 0.8538 
597 0.2276 0.2174 0.1919 0.1783 0.1614 0.1469 0.0251 0.0109 0.0007 0.0002 0.0001 0.0001 0.7473 0.7717 0.8074 0.8215 0.8385 0.8530 
598 0.2292 0.2194 0.1936 0.1801 0.1627 0.1488 0.0248 0.0115 0.0005 0.0003 0.0000 0.0001 0.7460 0.7691 0.8059 0.8196 0.8373 0.8511 
599 0.2333 0.2230 0.1995 0.1832 0.1665 0.1511 0.0251 0.0122 0.0006 0.0003 0.0001 0.0000 0.7415 0.7648 0.7999 0.8166 0.8334 0.8489 
600 0.2347 0.2235 0.1977 0.1834 0.1657 0.1514 0.0246 0.0122 0.0007 0.0002 0.0000 0.0001 0.7406 0.7643 0.8016 0.8164 0.8343 0.8485 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-5  คา่คณุสมบตัิทางแสงหาได้จากชดุทดสอบ ของ พอลีเอทิลีน F สีขาวด า ความหนา 300 ไมโครเมตร และพอลีเอทิลนี B สีส้ม ความหนา 200  ไมโครเมตร 

ความยาวคลื่น 
 (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 

445 0.2791 0.2117 0.0135 0.2248 0.7074 0.5635 
446 0.2571 0.1930 0.0121 0.2250 0.7308 0.5820 
447 0.2501 0.1830 0.0119 0.2237 0.7380 0.5933 
448 0.2484 0.1803 0.0118 0.2252 0.7397 0.5945 
449 0.2541 0.1824 0.0096 0.2226 0.7363 0.5949 
450 0.2382 0.1689 0.0108 0.2276 0.7509 0.6034 
451 0.2344 0.1656 0.0114 0.2282 0.7542 0.6061 
452 0.2297 0.1589 0.0094 0.2294 0.7609 0.6117 
453 0.2389 0.1648 0.0094 0.2342 0.7517 0.6009 
454 0.2343 0.1604 0.0082 0.2373 0.7575 0.6023 
455 0.2398 0.1625 0.0079 0.2427 0.7523 0.5949 
456 0.2374 0.1611 0.0080 0.2482 0.7546 0.5907 
457 0.2416 0.1641 0.0082 0.2541 0.7502 0.5818 
458 0.2452 0.1660 0.0083 0.2619 0.7464 0.5721 
459 0.2559 0.1734 0.0086 0.2669 0.7355 0.5598 
460 0.2555 0.1731 0.0078 0.2736 0.7367 0.5533 
461 0.2581 0.1751 0.0092 0.2808 0.7327 0.5441 
463 0.2768 0.1898 0.0118 0.2927 0.7114 0.5175 
464 0.2728 0.1858 0.0089 0.2926 0.7183 0.5215 
465 0.2731 0.1856 0.0102 0.2963 0.7167 0.5182 
466 0.2798 0.1933 0.0091 0.2962 0.7112 0.5105 
467 0.2792 0.1917 0.0121 0.3008 0.7088 0.5076 
468 0.2768 0.1908 0.0097 0.2998 0.7135 0.5094 
469 0.2771 0.1902 0.0097 0.2993 0.7132 0.5105 
470 0.2799 0.1920 0.0097 0.2982 0.7104 0.5098 
471 0.2807 0.1938 0.0106 0.3009 0.7087 0.5054 
472 0.2773 0.1941 0.0132 0.3021 0.7095 0.5037 
473 0.2833 0.1942 0.0096 0.3021 0.7071 0.5037 
474 0.2773 0.1915 0.0094 0.3020 0.7133 0.5065 
475 0.2790 0.1915 0.0103 0.3026 0.7107 0.5059 
476 0.2787 0.1909 0.0088 0.3029 0.7125 0.5062 
477 0.2810 0.1925 0.0097 0.3035 0.7094 0.5039 
478 0.2743 0.1876 0.0082 0.3024 0.7176 0.5100 
479 0.2752 0.1870 0.0100 0.3032 0.7148 0.5098 
480 0.2737 0.1854 0.0093 0.3030 0.7170 0.5116 
481 0.2701 0.1826 0.0090 0.3001 0.7209 0.5173 
482 0.2681 0.1817 0.0087 0.3011 0.7232 0.5172 
483 0.2674 0.1822 0.0082 0.2971 0.7244 0.5208 
484 0.2644 0.1782 0.0084 0.2937 0.7272 0.5281 
485 0.2637 0.1802 0.0088 0.2927 0.7274 0.5271 
486 0.2593 0.1764 0.0092 0.2898 0.7315 0.5338 
487 0.2494 0.1676 0.0075 0.2874 0.7431 0.5450 
488 0.2490 0.1691 0.0078 0.2836 0.7432 0.5473 

ความยาวคลื่น 
 (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 

489 0.2492 0.1661 0.0081 0.2817 0.7427 0.5522 
490 0.2469 0.1652 0.0084 0.2801 0.7447 0.5546 
491 0.2388 0.1609 0.0072 0.2788 0.7540 0.5602 
492 0.2362 0.1589 0.0093 0.2786 0.7545 0.5624 
493 0.2307 0.1527 0.0069 0.2754 0.7624 0.5718 
494 0.2351 0.1535 0.0071 0.2735 0.7578 0.5730 
495 0.2302 0.1521 0.0061 0.2722 0.7637 0.5756 
496 0.2241 0.1471 0.0062 0.2712 0.7697 0.5817 
497 0.2250 0.1465 0.0061 0.2693 0.7689 0.5842 
498 0.2236 0.1454 0.0064 0.2669 0.7700 0.5877 
499 0.2151 0.1401 0.0052 0.2673 0.7796 0.5926 
500 0.2146 0.1385 0.0051 0.2660 0.7803 0.5955 
501 0.2134 0.1381 0.0053 0.2659 0.7812 0.5959 
502 0.2119 0.1361 0.0053 0.2651 0.7829 0.5988 
503 0.2062 0.1310 0.0047 0.2645 0.7891 0.6046 
504 0.2096 0.1365 0.0067 0.2647 0.7837 0.5988 
505 0.2048 0.1316 0.0049 0.2623 0.7903 0.6061 
506 0.2013 0.1290 0.0048 0.2612 0.7939 0.6098 
507 0.2030 0.1275 0.0042 0.2621 0.7928 0.6104 
508 0.1970 0.1246 0.0040 0.2620 0.7990 0.6134 
509 0.1957 0.1244 0.0041 0.2627 0.8002 0.6129 
510 0.1960 0.1205 0.0039 0.2620 0.8000 0.6175 
511 0.1951 0.1217 0.0038 0.2618 0.8010 0.6165 
512 0.1945 0.1214 0.0041 0.2617 0.8014 0.6169 
513 0.1929 0.1211 0.0036 0.2616 0.8035 0.6173 
514 0.1953 0.1228 0.0058 0.2637 0.7989 0.6135 
515 0.1923 0.1206 0.0049 0.2636 0.8028 0.6158 
516 0.1904 0.1184 0.0036 0.2621 0.8060 0.6195 
517 0.1883 0.1162 0.0038 0.2632 0.8079 0.6206 
518 0.1922 0.1192 0.0058 0.2637 0.8020 0.6171 
519 0.1875 0.1160 0.0035 0.2634 0.8089 0.6206 
520 0.1905 0.1173 0.0045 0.2636 0.8051 0.6190 
521 0.1917 0.1181 0.0042 0.2641 0.8041 0.6178 
522 0.1849 0.1126 0.0033 0.2638 0.8118 0.6236 
523 0.1867 0.1150 0.0038 0.2648 0.8095 0.6202 
524 0.1859 0.1128 0.0034 0.2645 0.8107 0.6227 
525 0.1835 0.1111 0.0031 0.2651 0.8134 0.6238 
526 0.1836 0.1120 0.0031 0.2658 0.8133 0.6222 
527 0.1846 0.1127 0.0038 0.2662 0.8116 0.6211 
528 0.1847 0.1111 0.0031 0.2660 0.8122 0.6229 
529 0.1835 0.1117 0.0037 0.2671 0.8128 0.6212 
530 0.1831 0.1110 0.0036 0.2670 0.8132 0.6220 
531 0.1829 0.1107 0.0030 0.2677 0.8141 0.6216 
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ตารางภาคผนวกท่ี ข-5  (ตอ่) 
ความยาวคลื่น 

 (nm) 
ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 

532 0.1841 0.1103 0.0029 0.2678 0.8129 0.6219 
533 0.1817 0.1095 0.0031 0.2694 0.8152 0.6212 
534 0.1821 0.1102 0.0034 0.2698 0.8146 0.6200 
535 0.1819 0.1101 0.0036 0.2687 0.8145 0.6211 
536 0.1801 0.1076 0.0033 0.2699 0.8167 0.6225 
537 0.1817 0.1081 0.0031 0.2714 0.8152 0.6205 
538 0.1783 0.1051 0.0032 0.2721 0.8184 0.6228 
539 0.1828 0.1093 0.0032 0.2718 0.8140 0.6189 
540 0.1804 0.1065 0.0029 0.2736 0.8167 0.6199 
541 0.1782 0.1051 0.0036 0.2740 0.8182 0.6209 
542 0.1797 0.1055 0.0030 0.2742 0.8173 0.6203 
543 0.1788 0.1049 0.0035 0.2767 0.8177 0.6184 
544 0.1766 0.1031 0.0032 0.2787 0.8202 0.6182 
545 0.1759 0.1026 0.0027 0.2771 0.8213 0.6204 
546 0.1755 0.1026 0.0032 0.2789 0.8214 0.6185 
547 0.1768 0.1020 0.0028 0.2815 0.8204 0.6165 
548 0.1740 0.1008 0.0029 0.2807 0.8231 0.6185 
549 0.1764 0.1031 0.0031 0.2811 0.8205 0.6157 
550 0.1730 0.1002 0.0029 0.2829 0.8241 0.6169 
551 0.1739 0.1025 0.0030 0.2836 0.8231 0.6138 
552 0.1749 0.1018 0.0027 0.2841 0.8224 0.6141 
553 0.1716 0.0999 0.0031 0.2851 0.8253 0.6150 
554 0.1743 0.1020 0.0030 0.2863 0.8227 0.6117 
555 0.1723 0.1003 0.0027 0.2876 0.8250 0.6122 
556 0.1735 0.1022 0.0027 0.2889 0.8239 0.6088 
557 0.1723 0.1017 0.0029 0.2898 0.8248 0.6085 
558 0.1722 0.1009 0.0033 0.2916 0.8245 0.6075 
559 0.1740 0.1031 0.0031 0.2922 0.8229 0.6047 
560 0.1732 0.1029 0.0028 0.2932 0.8241 0.6039 
561 0.1725 0.1035 0.0030 0.2951 0.8245 0.6014 
562 0.1746 0.1050 0.0033 0.2950 0.8221 0.5999 
563 0.1766 0.1078 0.0054 0.2988 0.8181 0.5934 
564 0.1730 0.1048 0.0033 0.2976 0.8237 0.5976 
565 0.1723 0.1056 0.0034 0.2981 0.8244 0.5962 
566 0.1724 0.1060 0.0029 0.3003 0.8247 0.5937 

ความยาวคลื่น 
 (nm) 

ค่าการสะท้อนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าการดดูกลืนแสง 

5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 5/ขาวด า/300µm 6/ส้ม/200µm 

567 0.1751 0.1108 0.0082 0.3044 0.8167 0.5848 
568 0.1731 0.1065 0.0029 0.3019 0.8240 0.5916 
569 0.1731 0.1075 0.0037 0.3029 0.8231 0.5896 
570 0.1727 0.1074 0.0030 0.3040 0.8243 0.5886 
571 0.1745 0.1093 0.0034 0.3050 0.8220 0.5857 
572 0.1732 0.1085 0.0033 0.3064 0.8235 0.5851 
573 0.1736 0.1082 0.0032 0.3049 0.8233 0.5869 
574 0.1733 0.1090 0.0033 0.3069 0.8234 0.5840 
575 0.1745 0.1105 0.0039 0.3068 0.8216 0.5827 
576 0.1749 0.1104 0.0031 0.3072 0.8219 0.5824 
577 0.1725 0.1089 0.0034 0.3086 0.8241 0.5825 
578 0.1735 0.1096 0.0037 0.3090 0.8228 0.5814 
579 0.1737 0.1111 0.0038 0.3092 0.8225 0.5797 
580 0.1742 0.1103 0.0033 0.3098 0.8225 0.5799 
581 0.1728 0.1107 0.0032 0.3112 0.8240 0.5781 
582 0.1743 0.1104 0.0038 0.3114 0.8219 0.5782 
583 0.1736 0.1098 0.0033 0.3107 0.8231 0.5794 
584 0.1743 0.1108 0.0030 0.3114 0.8227 0.5778 
585 0.1756 0.1116 0.0033 0.3122 0.8211 0.5762 
586 0.1742 0.1109 0.0040 0.3122 0.8218 0.5768 
587 0.1735 0.1105 0.0038 0.3137 0.8226 0.5758 
588 0.1738 0.1097 0.0041 0.3131 0.8221 0.5772 
589 0.1729 0.1100 0.0035 0.3140 0.8236 0.5760 
590 0.1761 0.1123 0.0038 0.3159 0.8201 0.5718 
591 0.1767 0.1128 0.0038 0.3162 0.8195 0.5710 
592 0.1767 0.1133 0.0038 0.3162 0.8195 0.5705 
593 0.1770 0.1141 0.0044 0.3165 0.8187 0.5694 
594 0.1768 0.1136 0.0045 0.3171 0.8187 0.5693 
595 0.1799 0.1160 0.0046 0.3203 0.8154 0.5637 
596 0.1793 0.1163 0.0044 0.3220 0.8163 0.5617 
597 0.1790 0.1168 0.0050 0.3195 0.8159 0.5637 
598 0.1810 0.1185 0.0046 0.3211 0.8144 0.5605 
599 0.1849 0.1200 0.0048 0.3223 0.8103 0.5576 
600 0.1842 0.1214 0.0051 0.3252 0.8107 0.5534 

       

 
 


